NOTE GENERALI

TABELLA MATERIALI

— CALCESTRUZZO OPERE IN C.A. MAGRONE DI RIEMPIMENTO:
Classe di resistenza minima a compressione C12/15
RIVESTIMENTO DEFINITIVO GALLERIA—CONCI PREFABBRICATI RcK > 15 MPa
Classe di resistenza C40/50; Rck >50 MPa _ CAECESTRUZZO PER DIMA:
Classe di esposizione XF3 — XA3 (CEMENTO RESISTENTE Al SOLFATI) Classe di resistenza minima a compresione C25/30
Conforme UNI EN 206-1 RcK > 30 MPa
Diametro massimo degli aggregati: 30 mm — ACCIAIO CENTINE:
Classe di consistenza slump (slump di 16 — 21 cm): S4 S 275.
Riempimento
Classe di resistenza minima C15/20; Rck >20 MPa — BETONCINO PROIETTATO:
RIVESTIMENTO DEFINITIVO GALLERIA Classe di resistenza minima a compresione C20/25

RcK > 25 MPa
Classe di resistenza minima C32/40; Rck>40 MPa - .
Classe di esposizione XF3 — RETE ELETTROSALDATA:

_ DIAMETRO 6 mm, MAGLIA 15x15 mm,
Conforme UNI EN 206—1 . IN ACCIAI0 B450C CONTROLLATO.
Diametro massimo degli aggregati: 30 mm

Classe di consi‘stenzo Slump (Slump di 16 - 21 Cm): S4 — TUBI DI DRENAGGIO IN PVC MICROFESSURATI
Per le tratte di attraversamento dei gessi: TUBI DI DIAMETRO ESTERNO 60 mm E DI SPESSORE 4 mm ,

C|CISSG dl resistenza minimo C35/45, RCkZ45 MPC] MICROFESSURE DI LARGHEZZA 0.5 mm ,
Classe di esposizione XA3 g::\)/gSSSTBMREENTZOE)IN TELEO PDES%E%TOEOSSCI;L/EW PERFOROG 8110
_ .5 mm mm.
Conforme UNl EN 20.6 ! . NUMERO E GEOMETRIE DA DEFINIRE IN FUNZIONE DELLE
) g?meqto reSlSt?’nte dC“ ?OlfOtl t: 30 CONDIZIONI IDROGEOLOGICHE LOCALI.
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X { Ll 5 { . (@} xl . Dlometro' mGSS,'mO degl' aggregotl: 30, mm Saldatura tra i teli mediante termofusione.
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_ . . /N //\ // //‘/// CONSOLIDAMENTO AL PIEDE Classe di consistenza gslun?p? (glump di 10 — 15 cm): S3 (Cao+Mg) Total >84% -
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— : o : : : : o : Tensione minima caratteristica: fyk>450 MPa
: | o : : : = 'EHHI\I\I\I\IHII\l\l\I\I\l\|\Hl\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l\l|\|\||\l\l\l\Hl\l\l\|\|\|\|\H|\|HH\I\I\I\IH\I\I\HI\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\IH\I\I\I\H|~\~I:\.|\|\|\I\|\HIHHI\I\I\H. — Tensione minima a rottura: fk>540 MPa
= : | : |: : : | : : | : I : : o T T — Copriferro su armatura esterna: 5 cm
:] : ]__I : S : : : ] wu""""_*' w"""l"‘l"‘u" """"""""""""“Lﬂ—u—““rwl\—w“'&—‘—'*: = : - - E==dE==NE==il= : ‘ﬁ——q—l——u—g - Lunghezza di sovrapposizione per ferri ripartitori e/o longitudinali: 60 ¢

] : — TIRANTI:

G TIRANTI A TREFOLI DA 0,6” IN ACCIAI0O ARMONICO (100 KN/trefolo), AVENTI AREA = 139 mgq, fptk > 1860 MPa

: : fp(1)k = 1670 MPa, PROTETTI CON GUAINA IN POLIETILENE O POLIPROPILENE CHE AVWOLGE IL TRATTO LIBERO
(PROTEZIONE CLASSE 1 PER PERIODO DI ESERCIZIO INFERIORE A 24 MESI). CIASCUN TREFOLO PROTETTO CON

Q.Rif.: 195.00 ;23,7\ :

I‘,‘\U L(NU 8 92 Lé‘)j % 0 © g ,9 GUAINA IN PVC, POLIETILENE O POLIPROPILENE NEL TRATTO LIBERO ED EVENTUALE VERNICIATURA IN RESINA
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Ll — Iniezione ad alta pressione ripetuta mediante miscela cementizia
Q I I I rT I ' ' I I I — Rapporto acqua/cemento < 0,5;
8 —  Massa volumetrica > 1,75 g/cmc con additivi fluidificanti;
[l DISTANZE PARZIALI 7.39 1.36 33.71 g 1.50 4.50 6.07 94.05 6.34 4.00 — Per tiranti definitivi cemento resistente ai solfati

— TUBI IN ACCIAIO RER PARATIE IN JET—GROUTING:
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