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La maglia degli ancoraggi di cucitura è da adattare

in base alla posizione degli ancoraggi sistematici già presenti.

4f

*

Das Raster der Nahtanker ist aufgrund der Lage

der bestehenden Ankern anzupassen.

+7.03 (absenkung / ribasso)

St -

Anker (Stirnwand)

Ancoraggi (pareti di fondo)

Sicherung

stirnwand /

Protezione

parete di

fondo

Bereich

Campo

Spezifikation

Specificazione

Einheit

Unità

Beschreibung

Descrizione

Dimensionen

Dimensioni

m²

m²

Faserverstärkter Spritzbeton

 Betoncino proiettato fibrorinforzato

Spritzbeton ohne Fasern

Betoncino proiettato non fibrorinforzato

Bewehrung bergseitig

 Armatura spritzbeton esterna

Bewehrung hohlraumseitig

 Armatura spritzbeton interna

Betoncino proiettato

Mattenstahl B450C

Rete elettrosaldata B450C

5cm

12+13cm

Spritzbeton ohne Fasern

Betoncino proiettato

Mattenstahl B450C

Rete elettrosaldata B450C

m³

m³

Menge / Quantità

287.31

287.31

1.44

3.45 + 3.74

Nahtanker

 Ancoraggi di cucitura

St

-

  Betoncino CFSpC 30/37, spessore 5cm.

  Classe di esposizione XC3.

  Resistenza a compressione dopo 24h ≥ 12MPa.

  Diametro massimo aggregati 11mm.

- BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO:

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE

  Classe di ispezione 2.

  Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m³. 

1a

  Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione ≥ 900MPa. 

1e1d

  Betoncino CSpC 30/37, spessore 12(1d) + 13(1e) cm.

  Classe di esposizione XC3.

  Resistenza a compressione dopo 24h ≥ 12MPa.

  Diametro massimo aggregati 11mm.

- BETONCINO PROIETTATO:

  Classe di ispezione 2.

  Energia assorbita ≥ 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra). 

4f

FASI ESECUTIVE

1- SCAVO DELLA CAVERNA A TAPPE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO DELLE FASI ESECUTIVE

5- ESECUZIONE SECONDO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO (12 cm).

4- POSA PRIMA PIASTRA DI ANCORAGGIO.

    E NEL RELATIVO PIANO SCAVO.

MECCANICI CON SFONDI DI PROFONDITA' MASSIMA 1.00m (CALOTTA).

2- ESECUZIONE PRIMO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO SULLA PARETE DI FONDO (5cm).

3- POSA PRIMO STRATO RETE DI ARMATURA.

7- POSA SECONDA PIASTRA DI ANCORAGGIO.

8- ESECUZIONE TERZO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO (13 cm)

NOTE

- RETE ELETTROSALDATA:

7

  Diametro Ø6, maglia 150mm x 150mm in acciaio B450C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1a

1e1d

4f

7

- CONSOLIDAMENTO RADIALE:

  Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Ny≥630kN.

  Complete di manicotti di giunzione.

  Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.

  Lunghezza 8.00m, passo p=2.00m trasv. x 1.00m long.

  Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 180mm x 180mm x 45 mm.

- LA MESSA IN SICUREZZA RAPPRESENTATA VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE IN AMMASSI ROCCIOSI DI CLASSE

III (41 ≤RMR≤60) CON COMPORTAMENTO MEDIAMENTE SPINGENTE.

6- POSA SECONDO STRATO RETE DI ARMATURA.

  Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5cm.

  Expositionsklasse XC3.

  Druckfestigkeit nach 24h ≥ 12MPa.

  Größtkorndurchmesser 11mm.

- SPRITZBETON MIT STAHLFASERN

  Überwachungskategorie 2.

  Bewehrung durch Stahlfasern, minimale Dosierung 30Kg/m³. 

  Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit ≥ 900MPa. 

  Energieaufnahmekapazität ≥ 500 Joule (aus Durchstanzversuchen). 

  Sprizbeton CSpC 30/37, Dicke 12(1d) + 13(1e) cm.

  Expositionsklasse XC3.

  Druckfestigkeit nach 24h ≥ 12MPa.

  Größtkorndurchmesser 11mm.

- SPRITZBETON:

  Überwachungskategorie 2.

  Länge 8.00m, Abstand p=2.00m quer x 1.00m längs.

  Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 180mm x 180mm x 45mm.

- RADIALE VERFESTIGUNG:

  Selbstbohranker Typ R51N, Fließgrenze Ny≥630kN.  

  Inkl. Verbindungsmuffen.

  Verfüllarbeiten mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.

- BEWEHRUNGSMATTEN:

  Durchmesser Ø6mm, Maschenweite 150mm x 150mm aus geprüftem Stahl B450C.

- P.C. = EBENE DER KREISZENTREN / PIANO DEI CENTRI 

LEGENDE / LEGENDA

- P.F. = SCHIENENOBERKANTE / PIANO DEL FERRO 

- P.S. = AUSBRUCHSOHLE / PIANO DI SCAVO

BEMERKUNGEN

- DIE DARGESTELLTE AUSBRUCHSSICHERUNG WIRD GRUNDSÄTZLICH IN GEBIRGEN DER KLASSE III (41 ≤RMR≤60)

MIT MITTELDRUCKHAFTEN GEBIRGSVERHALTEN ANGEWANDT.

BAUPHASEN 

6- EINBAU DER ZWEITEN BEWEHRUNGSMATTE.

1- ETAPPENWEISER VORTRIEB DER KAVERNE GEMÄß DEN ANGABEN IM PHASENPLAN UND IM BETREFFENDEN

5- AUFTRAGEN DER ZWEITEN SPITZBETONSCHICHT (12cm).

4- SETZEN DER ERSTEN KOPFPLATTE DER ANKER.

AUSBRUCHSQUERSCHNITT.

3- EINBAU DER ERSTEN BEWEHRUNGSMATTE.

7- SETZEN DER ZWEITEN KOPFPLATTE DER ANKER.

8- AUFTRAGEN DER DRITTEN SPITZBETONSCHICHT (13cm).

2-  AUFTRAGEN DER ERSTEN SPRITZBETONSCHICHT AN DER STIRNWAND (5CM), BEWEHRT MIT STAHLFASERN.

DETAIL 1

PARTICOLARE  1

- LA DISPOSIZIONE E LUNGHEZZA DELLE CHIODATURE POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI

GEOMECCANICHE LOCALI

- DIE ANORDNUNG UND LÄNGE DER ANKER KANN IN FUNKTION DER GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN VOR ORT

VARIIERTEN.

Nahtanker

Ancoraggi di cucitura

Nahtanker

Ancoraggi di cucitura

SOK/P.F.

FOK/Q.P.

Schienenoberkante (SOK= ±0.00)

Quota piano ferro galleria di linea (P.F.= ±0.00)

Kote Bodenniveau Querverbindung

Quota piano di calpestio del cunicolo

ANMERKUNGEN / ANNOTAZIONI
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La maglia degli ancoraggi di cucitura è da adattare

in base alla posizione degli ancoraggi sistematici già presenti.

4f

*

Das Raster der Nahtanker ist aufgrund der Lage

der bestehenden Ankern anzupassen.
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DETAIL 2

PARTICOLARE  2

St -

Anker (Stirnwand)

Ancoraggi (pareti di fondo)

Sicherung

stirnwand /

Protezione parete

di fondo

Bereich

Campo

Spezifikation

Specificazione

Einheit

Unità

Beschreibung

Descrizione

Dimensionen

Dimensioni

m²

m²

Faserverstärkter Spritzbeton

 Betoncino proiettato fibrorinforzato

Spritzbeton ohne Fasern

Betoncino proiettato non fibrorinforzato

Bewehrung bergseitig

 Armatura spritzbeton esterna

Bewehrung hohlraumseitig

 Armatura spritzbeton interna

Betoncino proiettato

Mattenstahl B450C

Rete elettrosaldata B450C

5cm

8+7cm

Spritzbeton ohne Fasern

Betoncino proiettato

Mattenstahl B450C

Rete elettrosaldata B450C

m³

m³

Menge / Quantità

191.21

191.21

0.96

1.53 + 1.34

Nahtanker

 Ancoraggi di cucitura

St

-

St -

Anker (Stirnwand)

Ancoraggi (pareti di fondo)

Bereich

Campo

Spezifikation

Specificazione

Einheit

Unità

Beschreibung

Descrizione

Dimensionen

Dimensioni

m²

m²

Faserverstärkter Spritzbeton

 Betoncino proiettato fibrorinforzato

Spritzbeton ohne Fasern

Betoncino proiettato non fibrorinforzato

Bewehrung bergseitig

 Armatura spritzbeton esterna

Bewehrung hohlraumseitig

 Armatura spritzbeton interna

Betoncino proiettato

Mattenstahl B450C

Rete elettrosaldata B450C

5cm

8+7cm

Spritzbeton ohne Fasern

Betoncino proiettato

Mattenstahl B450C

Rete elettrosaldata B450C

m²

m²

Menge / Quantità

-

-

1.08

1.72 + 1.51

St

  Betoncino CFSpC 30/37, spessore 5 cm.

  Classe di esposizione XC3.

  Resistenza a compressione dopo 24h ≥ 12MPa.

  Diametro massimo aggregati 11mm.

- BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO:

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE

  Classe di ispezione 2.

  Armatura con fibre in acciaio, dosaggio minimo 30Kg/m³. 

1a

  Fibre in acciaio trafilato a freddo, resistenza a trazione ≥ 900MPa. 

1e1d

  Betoncino CSpC 30/37, spessore 8(1d) + 7(1e) cm.

  Classe di esposizione XC3.

  Resistenza a compressione dopo 24h ≥ 12MPa.

  Diametro massimo aggregati 11mm.

- BETONCINO PROIETTATO:

  Classe di ispezione 2.

  Energia assorbita ≥ 500 Joule (da prove di punzonamento su piastra). 

4f

FASI ESECUTIVE

1- SCAVO DELLA CAVERNA A TAPPE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO DELLE FASI ESECUTIVE 

5- ESECUZIONE SECONDO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO (8 cm)

4- POSA PRIMA PIASTRA DI ANCORAGGIO.

    E NEL RELATIVO PIANO SCAVO.

2- ESECUZIONE PRIMO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO FIBRORINFORZATO SULLA PARETE DI FONDO (5cm).

3- POSA PRIMO STRATO RETE DI ARMATURA.

7- POSA SECONDA PIASTRA DI ANCORAGGIO.

8- ESECUZIONE TERZO STRATO DI BETONCINO PROIETTATO (7 cm).

NOTE

- RETE ELETTROSALDATA:

7

  Diametro Ø6, maglia 150mm x 150mm in acciaio B450C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1a

1e1d

4f

7

- CONSOLIDAMENTO RADIALE:

  Barre autoperforanti tipo R51N, aventi resistenza allo snervamento Ny≥630kN.

  Complete di manicotti di giunzione.

  Cementazione con malta cementizia avente Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.

  Lunghezza 6.00m, passo p=2.00m trasv. x 1.00m long.

  Piastre di ancoraggio in acciaio aventi dimensioni 180mm x 180mm x 45 mm.

- LA MESSA IN SICUREZZA RAPPRESENTATA VIENE APPLICATA INDICATIVAMENTE IN AMMASSI ROCCIOSI DI CLASSE

II (61 ≤RMR≤80) E III (41 ≤RMR≤60) CON COMPORTAMENTO SPINGENTE BASSO.

6- POSA SECONDO STRATO RETE DI ARMATURA.

  Spritzbeton CFSpC 30/37, Dicke 5 cm.

  Expositionsklasse XC3.

  Druckfestigkeit nach 24h ≥ 12MPa.

  Größtkorndurchmesser 11mm.

- SPRITZBETON MIT STAHLFASERN

  Überwachungskategorie 2.

  Bewehrung durch Stahlfasern, minimale Dosierung 30Kg/m³. 

  Fasern aus kaltgezogenem Stahl, Zugfestigkeit ≥ 900MPa. 

  Energieaufnahmekapazität ≥ 500 Joule (aus Durchstanzversuchen). 

  Sprizbeton CSpC 30/37, Dicke 8(1d) + 7(1e) cm.

  Expositionsklasse XC3.

  Druckfestigkeit nach 24h ≥ 12MPa.

  Größtkorndurchmesser 11mm.

- SPRITZBETON:

  Überwachungskategorie 2.

  Länge 6.00m, Abstand p=2.00m quer x 1.00m längs.

  Ankerplatten aus Stahl mit den Abmessungen 180mm x 180mm x 45mm.

- RADIALE VERFESTIGUNG:

  Selbstbohranker Typ R51N, Fließgrenze Ny≥630kN.  

  Inkl. Verbindungsmuffen.

  Verfüllarbeiten mit Zementmörtel, charakteristische Druckfestigkeit Rck≥25MPa, Rcm a 24h ≥10MPa.

- BEWEHRUNGSMATTEN:

  Durchmesser Ø6mm, Maschenweite 150mm x 150mm aus geprüftem Stahl B450C.

- P.C. = EBENE DER KREISZENTREN / PIANO DEI CENTRI 

LEGENDE / LEGENDA

- P.F. = SCHIENENOBERKANTE / PIANO DEL FERRO 

- P.S. = AUSBRUCHSOHLE / PIANO DI SCAVO

BEMERKUNGEN

- DIE DARGESTELLTE AUSBRUCHSSICHERUNG WIRD GRUNDSÄTZLICH IN GEBIRGEN DER KLASSE II (61 ≤RMR≤80)

UND III (41 ≤RMR≤60) MIT GERINGFÜGIG DRUCKHAFTEM GEBIRGSVERHALTEN ANGEWANDT.

BAUPHASEN 

6- EINBAU DER ZWEITEN BEWEHRUNGSMATTE.

1- ETAPPENWEISER VORTRIEB DER KAVERNE GEMÄß DEN ANGABEN IM PHASENPLAN UND IM BETREFFENDEN 

5- AUFTRAGEN DER ZWEITEN SPITZBETONSCHICHT (8cm).

4- SETZEN DER ERSTEN KOPFPLATTE DER ANKER.

AUSBRUCHSQUERSCHNITT.

3- EINBAU DER ERSTEN BEWEHRUNGSMATTE.

7- SETZEN DER ZWEITEN KOPFPLATTE DER ANKER.

8 - AUFTRAGEN DER DRITTEN SPITZBETONSCHICHT (7cm).

2- AUFTRAGEN DER ERSTEN SPRITZBETONSCHICHT AN DER STIRNWAND (5cm), BEWEHRT MIT STAHLFASERN.

- LA DISPOSIZIONE E LUNGHEZZA DELLE CHIODATURE POTRA' VARIARE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI

GEOMECCANICHE LOCALI.

- DIE ANORDNUNG UND LÄNGE DER ANKER KANN IN FUNKTION DER GEOMECHANISCHEN BEDINGUNGEN VOR ORT

VARIIERTEN.

Nahtanker

Ancoraggi di cucitura

Sicherung

stirnwand /

Protezione parete

di fondo

nur bei Stirnwand Ost vorhanden

presenti solo sulla parete Est
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