VIADOTT

CARATTERISTICHE CALCESTRUZZI

MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO

PLINTI DI FONDAZIONE PILE, SPALLE E MURI

_ CLASSE DI RESISTENZA . C12/15 — CLASSE DI RESISTENZA . €25/30
_ CONTENUTO MIN. CEMENTO - 150 kg/me — CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP ” S4
- MAX DIMENSIONE AGGREGATO 0 30 mm
— CONTENUTO MIN. CEMENTO : 300 kg/mc
MALTA PER MICROPALI
Tipo di cemento: R32.5 pozzolanico B %>hMWWWH%7>m\mowomfoozm . WO@N
Resistenza cubica caratteristica:  Rck >= 30 N/mmq _ COPRIFERRO o. 40
Rapporto acqua/cemento: <= 040 - 0.50 Ty mm
OOEDowEOﬁm per 1 mc: 10001200 K PREDALLES
= equ B0 100 1t ~ CLASSE DI RESISTENZA A 28 gg : C32/40
— fluidificante 3-5 kg — CLASSE DI' CONSISTENZA SLUMP @ S4
Parametri fisici caratteristici: — MAX DIMENSIONE AGGREGATO 20 mm
— viscosita Marsh 50-40 sec — CONTENUTO MIN. CEMENTO : 360 kg/mc
— densita 1.65-1.80 kg/cme  — CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC4XF4
— resa volumetrica > 95% — RAPPORTO A/C S04
— COPRIFERRO - C =25 mm
A A
RIEVPIVET U SORBRRNE 4 2u270 y ELEVAZIONE SPALLE, PILE, MURI, PARAGHIAIA
— CLASSE DI RESISTENZA : €25/30
~ CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP  : S4 ~ CLASSE DERESISTENZA : C32/40
_ MAX DIMENSIONE AGGREGATO 30 mm — CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP @ S4
— CONTENUTO MIN. CEMENTO - 300 ka/me — MAX DIMENSIONE AGGREGATO 032 mm
_ CLASSE DI ESPOSIZIONE . XCD — CONTENUTO MIN. CEMENTO . 340 kg/mc
— RAPPORTO A/C 0.6 — CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC4,XF2
_ COPRIFERRO e 260 mm — RAPPORTO A/C - 05
- COPRIFERRO - C =40 mm

CARATTERISTICHE ACCIAO PER C.A.

SOLETIA PER IMPALCATI ACCIAQ D'ARMATURA PER C.A.
— CLASSE DI RESISTENZA : £32/40 - ACCIAID B450 C
— CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP @ S4
- MAX DIMENSIONE AGGREGATO . 20 mm PARTICOLARE PIEGATURA FERRI
— CONTENUTO MIN. CEMENTO : 360 kg/mc )
— CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC4,XF4 Bo = Bouro B randrino
— RAPPORTO A/C © 04
— COPRIFERRO CC =60 mm ?<12mm 4 Bbama
BAGGIOLI 12mm<B<16mm | Siors )
— CLASSE DI' RESISTENZA . C32/40 16mm<B<25mm | BBhama
— CLASSE DI' CONSISTENZA SLUMP  : S4 25mmM<B<50mm | 108eme @P=Gbara
— MAX DIMENSIONE AGGREGATO 212 mm _P_
— CONTENUTO MIN. CEMENTO ;340 kg/mc
— CLASSE DI ESPOSIZIONE o XF2
— RAPPORTO A/C 0.4
. COPRIFERRD a0 SUPERFICI .mmwoﬂm %fm g wﬁim a -

e verniciatura antipolvere tipo saint cement sea
PALI DI FONDAZIONE PER SPALLE E PILE (TRIVELLATI) e trattamento Qoﬁwsz @@Mma oer superfici, 1
— CLASSE DI RESISTENZA : omm\uo strato 35 mcer, 27 e 3 strato di 60 micron
— CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP  : S4
— MAX DIMENSIONE AGGREGATO 2 32 mm CORDOLI E SOLETTE
— CONTENUTO MIN. CEMENTO : 300 kg/mc o trattamento protettivo per superfici di estradosso con
— CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC2 stesura di primer epossidico e strato in materiale a
— RAPPORTO A/C - 0.6 base di leganti cementizi
~ COPRIFERRO 0 =50mm

CARATTERISTICHE CARPENTERIA METALLICA

PRESCRIZIONI SALDATURE TIPICHE b

ELEMENTI IN ACCIAIO SALDATI

- S355J2W4N (EN 10025-5) per t<40mm; -
fyk=350MPa -

- S355K2W+N (EN 10025-5) per 40mm<t<80mm; -
fyk=335MPa -

ELEMENTI NON SALDATI, ANGOLARI (CONTROVENTI) E PIASTRE DI COLLEGAMENTO (COPRIGIUNTI) -

S355JOW+N EN 10025-2
per t<40mm fu=355MPa —
per 40mm<t<80mm fu=3359MPa

TUTTE LE SALDATURE A PIENA PENETRAZIONE SONO A RIPRISTINO DI SEZIONE
ESECUZIONE SECONDO D.M. 2008 PUNTO 11.3.4.5

PREPARAZIONE LEMBI SECONDO UNI EN SO 9692-1:2005

CONTROLLI VISIVI SECONDO UNI' EN 12062: 2004

CONTROLLI NON VISIVI E CRITERI DI ACCETTABILITA UNI 12062/2004

LIVELLO DI QUALITA E ACCETTABILITA DELLE SALDATURE SECONDO EN ISO 5817(2007)
LIVELLO C E LIVELLO B PER LE SALDATURE SOGGETTE A FENOMENI DI' FATICA

TUTTI | CORDONI D'ANGOLO CHE UNISCONO DUE LAMINATI DI SPESSORE t1 E t2 (t1>t2)
DEVONO AVERE IL LATO b SODDISFACENTE LE CONDIZIONI DI' CALCOLO E, DI REGOLA, LA
SEGUENTE LIMITAZIONE, SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO:

A hwh E2<t
a=0.7xb

. £2/2<b<t2

CORDONI" CONTRAPPOSTI

PIOL
~ PIOU TIPO NELSON ¢=19/22 — H=0.6%Hsoletta (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) TOLLERANZE
T MOOAO EX ST 37-3K (S235J263+C450) SECONDO UN! EN IS0 13918 TOLLERANZE DIMENSIONALI DELLE LAMIERE SECONDO UNI EN 10029 — CLASSE A
fy > 350 MPa
fu > 450 MPg
ALLUNGAMENTO > 15%
STRIZIONE > 50%
BULLONI
— V[Tl CLASSE 10.9 SECONDO UNI EN ISO 898-1:2001 RIFERIMENTO UNI EN ACCIAIO PER ARMATURA TUBOLARE MICROPALI
14399:2005 PARTI 3 E 4 CLASSE K1 Tipo: S3550R
— DADI CLASSE 10 SECONDO UNI EN 20898-2:1994 RIFERIMENTO UNI EN 14399 Tensione nominole di snervamento fy nom: 355 N/mm2
2005 PARTI 3 D 4 CLASSE K1 Tensione caratteristica di rottura ft nom: 510 N/mm2
— ROSETTE ACCIAIO C50 UNI EN 10083—2:2006 TEMPERATO E RINVENUTO HRC32:40 Modulo elastico 210000 N/mm?

RIFERIMENTO UNI' EN 14399 . 2005 PARTI & E ©
- PIASTRINE SECONCO UNI 5715-5716

| BULLONI DOVRANNO ESSERE MONTATI CON UNA ROSETTA SOTTO LA TESTA DELLA VITE E
UNA ROSETTA SOTTO IL DADO.

| BULLONI DOVRANNO ESSERE CONTRASSEGNATI CON LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE E LA
CLASSE DI RESISTENZA.

| BULLONI DISPOSTI VERTICALMENTE AVRANNO LA TESTA DELLA VITE RIVOLTA VERSO L'ALTO

METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE MICROPALI DI FONDAZIONE
Tipo: IRS

METODOLOGIA DI REALIZZAZIONE MICROPALI PER OPERE DI SOSTEGNO
Tipo: IGU

E IL DADO VERSO IL BASSO.

GALLERIE

GALLERIE ARTIFICIALI

MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO

ELEVAZIONE GALLERIA ARTIFICIALI

— CLASSE DI RESISTENZA . C12/15 — CLASSE DI RESISTENZA . 028/35
— CONTENUTO MIN. CEMENTO . 150 kg,/mc — CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP  : 54
— MAX DIMENSIONE AGGREGATO . 32 mm
— CONTENUTO MIN. CEMENTO : 320 kg,/mc
FONDAZIONE GALLERIE ARTIFICIAL S DI ESPOSITIONE s
— CLASSE DI RESISTENZA . 028/35 — COPRIFERRO C o= 45 mm

CLASSE DI' CONSISTENZA SLUMP N

— MAX DIMENSIONE AGGREGATO 0 25 mm ACCIAIQ_D'ARMATURA
— CONTENUTO MIN. CEMENTO : 320 kg/mc

— CLASSE DI' ESPOSIZIONE : XCd

— COPRIFERRO - C =45 mm

— ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450 C
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