














 
 
 
 
 
 
 

INDAGINI CAMPAGNA ANNO 1995 
 
 

VALDASTICO 
 
 

TRATTA PIOVENE ROCCHETTE – 
BESENELLO 



 

 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA  

   



 
Riepilogo sondaggi pregressi 

 

 

 

   

EXCPTU2 1995 40 5071437 1689572 240

EXCPTU3 1995 15 5072032 1688802 280

EXCPTU4 1995 35 5072343 1688055 310

S1 1995 15 5072462 1687512 300

S2 1995 35 5072556 1687193 290

S3 1995 35 5072587 1686802 233

S4 1995 30 5073417 1685462 244

S5 1995 15 5073927 1685486 248

S7 1995 35 5076461 1684838 254

S8 1995 40 5075440 1684084 261

S9 1995 40 5076164 1684012 270

S10 1995 35 5079509 1683868 310

S10BIS 1995 13 5078838 1684293 310

S14 1995 40 5081720 1683245 340

S15 1995 30 5085003 1681805 390

S16 1995 35 5085086 1681631 400

S17 1995 40 5085295 1681048 410

SD5 2005 40 5071537 1689710 217,6

SD4P 2005 20 5071996 1688994 285

SD3P 2005 20 5072275 1688238 300

SD2P 2005 25 5072615 1687745 335

Sondaggio
Prof 

(m)

Lat

(Gauss Boaga)

Long

(Gauss Boaga

Quota

(mslm)

Anno 

esecuzione



 

 

 

 

STRATIGRAFIE 

   







































































































 
 
 
 
 
 
 

INDAGINI CAMPAGNA ANNO 2005 
 
 

VALDASTICO 
 
 

TRATTA PIOVENE ROCCHETTE E LA 
SP 350 IN LOCALITA’ SCHIRI 

 
 

 



COMMITTENTE IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE COLLEGAMENTO PIOVENE ROCCHETTE - VELO D'ASTICO

COORDINATE GAUSS - BOAGA

EST =

NORD =

QUOTA P. C. = 338.12 m s. l. m.

COORDINATE GAUSS - BOAGA

EST =

NORD =

QUOTA P. C. = 299.96 m s. l. m.

SONDAGGIO SD3P

SONDAGGIO SD2P

1687757.511

5072598.944

1688234.758

5072298.307

UBICAZIONI INDAGINI

DATA : APRILE 2005

LEGENDA Sondaggio  a carotaggio continuo

SD3P

SD2P



COMMITTENTE IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE COLLEGAMENTO PIOVENE ROCCHETTE - VELO D'ASTICO

COORDINATE GAUSS - BOAGA

EST =

NORD =

QUOTA P. C. = 217.91 m s. l. m.

COORDINATE GAUSS - BOAGA

EST =

NORD =

QUOTA P. C. = 282.53 m s. l. m.

1688897.623

5071994.077

UBICAZIONI INDAGINI

DATA : APRILE 2005

LEGENDA Sondaggio  a carotaggio continuo

SONDAGGIO SD4P

SONDAGGIO SD5

1689693.660

5071365.920

SD4P

SD5P















COMM. 003CM05

PAG: 1 DI 3

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD2P

CASSA 1

DA m

A m

CASSA 2

DA m

A m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

0.00

5.00

5.00

10.00



COMM. 003CM05

PAG: 2 DI 3

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD2P

CASSA 3

DA m

A m

CASSA 4

DA m

A m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

10.00

15.00

15.00

20.00

SD2P



COMM. 003CM05

PAG: 3 DI 3

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD2P

CASSA 5

DA m

A m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

20.00

25.00

SD2P



COMM. 003CM05

PAG: 1 DI 2

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD3P

CASSA 1

DA m

A m

CASSA 2

DA m

A m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

0.00

5.00

5.00

10.00



COMM. 003CM05

PAG: 2 DI 2

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD3P

CASSA 3

DA m

A m

CASSA 4

DA m

A m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

10.00

15.00

15.00

20.00



COMM. 003CM05

PAG: 1 DI 2

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD4P

CASSA 1

DA m

A m

CASSA 2

DA m

A m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

0.00

5.00

5.00

10.00



COMM. 003CM05

PAG: 2 DI 2

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD4P

CASSA 3

DA m

A m

CASSA 4

DA m

A m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

10.00

15.00

15.00

20.00



COMM. 003CM05

PAG: 1 DI 4

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD5

CASSA 1

DA m

A m

CASSA 2

DA m

A m

0.00

5.00

5.00

10.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



COMM. 003CM05

PAG: 2 DI 4

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD5

CASSA 3

DA m

A m

CASSA 4

DA m

A m

10.00

15.00

15.00

20.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



COMM. 003CM05

PAG: 3 DI 4

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD5

CASSA 5

DA m

A m

CASSA 6

DA m

A m

20.00

25.00

25.00

30.00

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



COMM. 003CM05

PAG: 3 DI 4

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO TRA PIOVENE ROCCHETTE E LA S. S. 350 A VELO D'ASTICO

SONDAGGIO n°: SD5

CASSA 7

DA m

A m

CASSA 8

DA m

A m

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

30.00

35.00

35.00

40.00



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 2P DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 1 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.70 16.60

15 -0.10 0.60 16.50 16.55 6.67E-03 2.39E-06

30 -0.20 0.50 16.40 16.45 6.67E-03 2.41E-06

60 -0.39 0.31 16.21 16.31 6.33E-03 2.31E-06

90 -0.58 0.12 16.02 16.12 6.33E-03 2.34E-06

120 -0.76 -0.06 15.84 15.93 6.00E-03 2.24E-06

150 -0.94 -0.24 15.66 15.75 6.00E-03 2.26E-06

180 -1.11 -0.41 15.49 15.58 5.67E-03 2.16E-06

240 -1.45 -0.75 15.15 15.32 5.67E-03 2.20E-06

300 -1.79 -1.09 14.81 14.98 5.67E-03 2.25E-06

360 -2.12 -1.42 14.48 14.65 5.50E-03 2.23E-06

420 -2.44 -1.74 14.16 14.32 5.33E-03 2.21E-06

480 -2.75 -2.05 13.85 14.01 5.17E-03 2.19E-06

540 -3.05 -2.35 13.55 13.70 5.00E-03 2.17E-06

600 -3.35 -2.65 13.25 13.40 5.00E-03 2.22E-06

720 -3.93 -3.23 12.67 12.96 4.83E-03 2.22E-06

840 -4.50 -3.80 12.10 12.39 4.75E-03 2.28E-06

960 -5.05 -4.35 11.55 11.83 4.58E-03 2.30E-06

1080 -5.57 -4.87 11.03 11.29 4.33E-03 2.28E-06

1200 -6.03 -5.33 10.57 10.80 3.83E-03 2.11E-06

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa debolmente limosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO

15.5

0.008

(m da p.c.)

0.70

20

Hmed

0.101

-16.00

apr-05

2.25E-06

(m)

1.347

003CM05

PAG:

COMM.

0.50

-15.90

-15.50

31/03/2005

C 00005

16.0

0.00

2.00

4.00
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18.00
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 3P DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 1 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.70 16.10

15 -0.06 0.64 16.04 16.07 4.00E-03 1.48E-06

30 -0.08 0.62 16.02 16.03 1.33E-03 4.94E-07

60 -0.15 0.55 15.95 15.99 2.33E-03 8.67E-07

90 -0.21 0.49 15.89 15.92 2.00E-03 7.47E-07

120 -0.26 0.44 15.84 15.87 1.67E-03 6.24E-07

150 -0.32 0.38 15.78 15.81 2.00E-03 7.52E-07

180 -0.38 0.32 15.72 15.75 2.00E-03 7.55E-07

240 -0.49 0.21 15.61 15.67 1.83E-03 6.96E-07

300 -0.60 0.10 15.50 15.56 1.83E-03 7.00E-07

360 -0.70 15.40 15.45 1.67E-03 6.41E-07

420 -0.79 -0.09 15.31 15.36 1.50E-03 5.81E-07

480 -0.86 -0.16 15.24 15.28 1.17E-03 4.54E-07

540 -0.94 -0.24 15.16 15.20 1.33E-03 5.21E-07

600 -1.02 -0.32 15.08 15.12 1.33E-03 5.24E-07

720 -1.17 -0.47 14.93 15.01 1.25E-03 4.95E-07

840 -1.31 -0.61 14.79 14.86 1.17E-03 4.67E-07

960 -1.44 -0.74 14.66 14.73 1.08E-03 4.37E-07

1080 -1.57 -0.87 14.53 14.60 1.08E-03 4.41E-07

1200 -1.69 -0.99 14.41 14.47 1.00E-03 4.11E-07

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa debolmente limosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO

003CM05

PAG:

COMM.
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 2P DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 3 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.70 25.60

15 -0.15 0.55 25.45 25.53 1.00E-02 2.33E-06

30 -0.30 0.40 25.30 25.38 1.00E-02 2.34E-06

60 -0.58 0.12 25.02 25.16 9.33E-03 2.20E-06

90 -0.85 -0.15 24.75 24.89 9.00E-03 2.15E-06

120 -1.10 -0.40 24.50 24.63 8.33E-03 2.01E-06

150 -1.33 -0.63 24.27 24.39 7.67E-03 1.87E-06

180 -1.56 -0.86 24.04 24.16 7.67E-03 1.89E-06

240 -1.92 -1.22 23.68 23.86 6.00E-03 1.49E-06

300 -2.36 -1.66 23.24 23.46 7.33E-03 1.86E-06

360 -2.80 -2.10 22.80 23.02 7.33E-03 1.89E-06

420 -3.23 -2.53 22.37 22.59 7.17E-03 1.89E-06

480 -3.66 -2.96 21.94 22.16 7.17E-03 1.92E-06

540 -4.07 -3.37 21.53 21.74 6.83E-03 1.87E-06

600 -4.46 -3.76 21.14 21.34 6.50E-03 1.81E-06

720 -5.20 -4.50 20.40 20.77 6.17E-03 1.76E-06

840 -5.91 -5.21 19.69 20.05 5.92E-03 1.75E-06

960 -6.58 -5.88 19.02 19.36 5.58E-03 1.71E-06

1080 -7.23 -6.53 18.37 18.70 5.42E-03 1.72E-06

1200 -7.90 -7.20 17.70 18.04 5.58E-03 1.84E-06

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa con tracce limose

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO

24.5

0.008

(m da p.c.)

0.70
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-25.00
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1.91E-06
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 2P DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 2 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.70 20.60

15 -0.12 0.58 20.48 20.54 8.00E-03 2.31E-06

30 -0.24 0.46 20.36 20.42 8.00E-03 2.33E-06

60 -0.46 0.24 20.14 20.25 7.33E-03 2.15E-06

90 -0.68 0.02 19.92 20.03 7.33E-03 2.18E-06

120 -0.89 -0.19 19.71 19.82 7.00E-03 2.10E-06

150 -1.10 -0.40 19.50 19.61 7.00E-03 2.12E-06

180 -1.30 -0.60 19.30 19.40 6.67E-03 2.04E-06

240 -1.69 -0.99 18.91 19.11 6.50E-03 2.02E-06

300 -2.07 -1.37 18.53 18.72 6.33E-03 2.01E-06

360 -2.44 -1.74 18.16 18.35 6.17E-03 2.00E-06

420 -2.79 -2.09 17.81 17.99 5.83E-03 1.93E-06

480 -3.13 -2.43 17.47 17.64 5.67E-03 1.91E-06

540 -3.45 -2.75 17.15 17.31 5.33E-03 1.83E-06

600 -3.76 -3.06 16.84 17.00 5.17E-03 1.81E-06

720 -4.36 -3.66 16.24 16.54 5.00E-03 1.80E-06

840 -4.94 -4.24 15.66 15.95 4.83E-03 1.80E-06

960 -5.50 -4.80 15.10 15.38 4.67E-03 1.80E-06

1080 -6.04 -5.34 14.56 14.83 4.50E-03 1.80E-06

1200 -6.56 -5.86 14.04 14.30 4.33E-03 1.80E-06

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa debolmente limosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 3P DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 2 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.70 18.60

15 -0.09 0.61 18.51 18.56 6.00E-03 1.92E-06

30 -0.18 0.52 18.42 18.47 6.00E-03 1.93E-06

60 -0.35 0.35 18.25 18.34 5.67E-03 1.84E-06

90 -0.52 0.18 18.08 18.17 5.67E-03 1.85E-06

120 -0.68 0.02 17.92 18.00 5.33E-03 1.76E-06

150 -0.83 -0.13 17.77 17.85 5.00E-03 1.67E-06

180 -0.98 -0.28 17.62 17.70 5.00E-03 1.68E-06

240 -1.27 -0.57 17.33 17.48 4.83E-03 1.64E-06

300 -1.57 -0.87 17.03 17.18 5.00E-03 1.73E-06

360 -1.86 -1.16 16.74 16.89 4.83E-03 1.70E-06

420 -2.14 -1.44 16.46 16.60 4.67E-03 1.67E-06

480 -2.41 -1.71 16.19 16.33 4.50E-03 1.64E-06

540 -2.67 -1.97 15.93 16.06 4.33E-03 1.60E-06

600 -2.93 -2.23 15.67 15.80 4.33E-03 1.63E-06

720 -3.43 -2.73 15.17 15.42 4.17E-03 1.61E-06

840 -3.91 -3.21 14.69 14.93 4.00E-03 1.59E-06

960 -4.37 -3.67 14.23 14.46 3.83E-03 1.58E-06

1080 -4.82 -4.12 13.78 14.01 3.75E-03 1.59E-06

1200 -5.25 -4.55 13.35 13.57 3.58E-03 1.57E-06

      

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa debolmente limosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 3P DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 3 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.70 20.60

15 -0.08 0.62 20.52 20.56 5.33E-03 1.54E-06

30 -0.16 0.54 20.44 20.48 5.33E-03 1.55E-06

60 -0.32 0.38 20.28 20.36 5.33E-03 1.56E-06

90 -0.47 0.23 20.13 20.21 5.00E-03 1.47E-06

120 -0.62 0.08 19.98 20.06 5.00E-03 1.48E-06

150 -0.77 -0.07 19.83 19.91 5.00E-03 1.49E-06

180 -0.91 -0.21 19.69 19.76 4.67E-03 1.40E-06

240 -1.18 -0.48 19.42 19.56 4.50E-03 1.37E-06

300 -1.45 -0.75 19.15 19.29 4.50E-03 1.39E-06

360 -1.71 -1.01 18.89 19.02 4.33E-03 1.35E-06

420 -1.97 -1.27 18.63 18.76 4.33E-03 1.37E-06

480 -2.22 -1.52 18.38 18.51 4.17E-03 1.34E-06

540 -2.47 -1.77 18.13 18.26 4.17E-03 1.36E-06

600 -2.72 -2.02 17.88 18.01 4.17E-03 1.38E-06

720 -3.20 -2.50 17.40 17.64 4.00E-03 1.35E-06

840 -3.67 -2.97 16.93 17.17 3.92E-03 1.36E-06

960 -4.12 -3.42 16.48 16.71 3.75E-03 1.33E-06

1080 -4.54 -3.84 16.06 16.27 3.50E-03 1.28E-06

1200 -4.92 -4.22 15.68 15.87 3.17E-03 1.19E-06

      

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa debolmente limosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 4P DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 1 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.70 14.60

15 -0.14 0.56 14.46 14.53 9.33E-03 3.82E-06

30 -0.28 0.42 14.32 14.39 9.33E-03 3.85E-06

60 -0.55 0.15 14.05 14.19 9.00E-03 3.77E-06

90 -0.82 -0.12 13.78 13.92 9.00E-03 3.84E-06

120 -1.08 -0.38 13.52 13.65 8.67E-03 3.77E-06

150 -1.31 -0.61 13.29 13.41 7.67E-03 3.40E-06

180 -1.63 -0.93 12.97 13.13 1.07E-02 4.83E-06

240 -2.21 -1.51 12.39 12.68 9.67E-03 4.53E-06

300 -2.76 -2.06 11.84 12.12 9.17E-03 4.50E-06

360 -3.30 -2.60 11.30 11.57 9.00E-03 4.62E-06

420 -3.83 -3.13 10.77 11.04 8.83E-03 4.76E-06

480 -4.29 -3.59 10.31 10.54 7.67E-03 4.32E-06

540 -4.76 -4.06 9.84 10.08 7.83E-03 4.62E-06

600 -5.23 -4.53 9.37 9.61 7.83E-03 4.85E-06

660 -5.68 -4.98 8.92 9.15 7.50E-03 4.87E-06

720 -6.15 -5.45 8.45 8.69 7.83E-03 5.36E-06

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa debolmente limosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 4P DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 2 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.70 16.60

15 -0.10 0.60 16.50 16.55 6.67E-03 2.39E-06

30 -0.20 0.50 16.40 16.45 6.67E-03 2.41E-06

60 -0.40 0.30 16.20 16.30 6.67E-03 2.43E-06

90 -0.60 0.10 16.00 16.10 6.67E-03 2.46E-06

120 -0.79 -0.09 15.81 15.91 6.33E-03 2.37E-06

150 -0.98 -0.28 15.62 15.72 6.33E-03 2.40E-06

180 -1.16 -0.46 15.44 15.53 6.00E-03 2.30E-06

240 -1.52 -0.82 15.08 15.26 6.00E-03 2.34E-06

300 -1.87 -1.17 14.73 14.91 5.83E-03 2.33E-06

360 -2.21 -1.51 14.39 14.56 5.67E-03 2.31E-06

420 -2.55 -1.85 14.05 14.22 5.67E-03 2.37E-06

480 -2.88 -2.18 13.72 13.89 5.50E-03 2.35E-06

540 -3.20 -2.50 13.40 13.56 5.33E-03 2.34E-06

600 -3.51 -2.81 13.09 13.25 5.17E-03 2.32E-06

660 -3.81 -3.11 12.79 12.94 5.00E-03 2.30E-06

720 -4.10 -3.40 12.50 12.65 4.83E-03 2.27E-06

780 -4.39 -3.69 12.21 12.36 4.83E-03 2.32E-06

840 -4.67 -3.97 11.93 12.07 4.67E-03 2.30E-06

900 -4.95 -4.25 11.65 11.79 4.67E-03 2.35E-06

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa debolmente limosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 4P DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 3 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.70 20.60

15 -0.16 0.54 20.44 20.52 1.07E-02 3.09E-06

30 -0.32 0.38 20.28 20.36 1.07E-02 3.11E-06

60 -0.63 0.07 19.97 20.13 1.03E-02 3.05E-06

90 -0.93 -0.23 19.67 19.82 1.00E-02 3.00E-06

120 -1.22 -0.52 19.38 19.53 9.67E-03 2.94E-06

150 -1.51 -0.81 19.09 19.24 9.67E-03 2.99E-06

180 -1.81 -1.11 18.79 18.94 1.00E-02 3.14E-06

240 -2.40 -1.70 18.20 18.50 9.83E-03 3.16E-06

300 -2.98 -2.28 17.62 17.91 9.67E-03 3.21E-06

360 -3.55 -2.85 17.05 17.34 9.50E-03 3.26E-06

420 -4.10 -3.40 16.50 16.78 9.17E-03 3.25E-06

480 -4.63 -3.93 15.97 16.24 8.83E-03 3.23E-06

540 -5.11 -4.41 15.49 15.73 8.00E-03 3.02E-06

600 -5.57 -4.87 15.03 15.26 7.67E-03 2.99E-06

660 -6.02 -5.32 14.58 14.81 7.50E-03 3.01E-06

720 -6.47 -5.77 14.13 14.36 7.50E-03 3.10E-06

780 -6.91 -6.21 13.69 13.91 7.33E-03 3.13E-06

840 -7.35 -6.65 13.25 13.47 7.33E-03 3.24E-06

900 -7.78 -7.08 12.82 13.04 7.17E-03 3.27E-06

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa debolmente limosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 5 DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 1 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.50 17.60

15 -0.11 0.39 17.49 17.55 7.33E-03 2.48E-06

30 -0.20 0.30 17.40 17.45 6.00E-03 2.04E-06

60 -0.40 0.10 17.20 17.30 6.67E-03 2.29E-06

90 -0.59 -0.09 17.01 17.11 6.33E-03 2.20E-06

120 -0.78 -0.28 16.82 16.92 6.33E-03 2.23E-06

150 -0.97 -0.47 16.63 16.73 6.33E-03 2.25E-06

180 -1.13 -0.63 16.47 16.55 5.33E-03 1.92E-06

240 -1.49 -0.99 16.11 16.29 6.00E-03 2.19E-06

300 -1.86 -1.36 15.74 15.93 6.17E-03 2.30E-06

360 -2.21 -1.71 15.39 15.57 5.83E-03 2.23E-06

420 -2.53 -2.03 15.07 15.23 5.33E-03 2.08E-06

480 -2.85 -2.35 14.75 14.91 5.33E-03 2.13E-06

540 -3.15 -2.65 14.45 14.60 5.00E-03 2.04E-06

600 -3.43 -2.93 14.17 14.31 4.67E-03 1.94E-06

660 -3.71 -3.21 13.89 14.03 4.67E-03 1.98E-06

720 -3.99 -3.49 13.61 13.75 4.67E-03 2.02E-06

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia limosa sabbiosa debolmente argillosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 5 DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 2 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.50 22.60

15 -0.18 0.32 22.42 22.51 1.20E-02 3.17E-06

30 -0.35 0.15 22.25 22.34 1.13E-02 3.02E-06

60 -0.70 -0.20 21.90 22.08 1.17E-02 3.14E-06

90 -1.04 -0.54 21.56 21.73 1.13E-02 3.10E-06

120 -1.38 -0.88 21.22 21.39 1.13E-02 3.15E-06

150 -1.71 -1.21 20.89 21.06 1.10E-02 3.10E-06

180 -2.04 -1.54 20.56 20.73 1.10E-02 3.15E-06

240 -2.70 -2.20 19.90 20.23 1.10E-02 3.23E-06

300 -3.29 -2.79 19.31 19.61 9.83E-03 2.98E-06

360 -3.88 -3.38 18.72 19.02 9.83E-03 3.07E-06

420 -4.44 -3.94 18.16 18.44 9.33E-03 3.01E-06

480 -4.98 -4.48 17.62 17.89 9.00E-03 2.99E-06

540 -5.51 -5.01 17.09 17.36 8.83E-03 3.02E-06

600 -6.03 -5.53 16.57 16.83 8.67E-03 3.06E-06

660 -6.55 -6.05 16.05 16.31 8.67E-03 3.16E-06

720 -7.05 -6.55 15.55 15.80 8.33E-03 3.13E-06

780 -7.53 -7.03 15.07 15.31 8.00E-03 3.11E-06

900 -8.51 -8.01 14.09 14.58 8.17E-03 3.33E-06

1200 -10.81 -10.31 11.79 12.94 7.67E-03 3.52E-06

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia limosa sabbiosa 

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



PROVA DI PERMEABILITA' "LEFRANC"

Prova per immissione a carico variabile

secondo Raccomandazioni AGI (1977) 1 DI 1

COMMITTENTE: IDROESSE INFRASTRUTTURE S. p. A.

CANTIERE: RACCORDO CASELLO PIOVENE ROCCHETTE-S.S. 350

SONDAGGIO n°: SD 5 DATA ESECUZIONE:

PROVA N°: 3 CERTIFICATO N°:

To Testa Tubo rivestimento
PROFONDITA' PROVA (da p.c.) da a m p.c.

TEMPO DI PROVA minuti T1 h

PROFONDITA' FONDO FORO m da p.c. Ho

PROFONDITA' RIVESTIMENTO m da p.c. T2 H2 H1

ALTEZZA T.T. RIVESTIMENTO m da p.c.

LIVELLO DELLA FALDA m da p.c. falda

LUNGHEZZA TASCA L m

DIAMETRO TASCA D m

COEFFICIENTE DI FORMA  C tratto in prova

AREA DI BASE TASCA   A m
2

t Livello t.t. h H DH/Dt K

(s) (m) (m) (m/s) (m/s)

0 0.000 0.50 23.70

15 -1.45 -0.95 22.25 22.98 9.67E-02 2.50E-05

30 -2.80 -2.30 20.90 21.58 9.00E-02 2.48E-05

60 -5.50 -5.00 18.20 19.55 9.00E-02 2.74E-05

90 -8.05 -7.55 15.65 16.93 8.50E-02 2.98E-05

120 -10.45 -9.95 13.25 14.45 8.00E-02 3.29E-05

150 -12.80 -12.30 10.90 12.08 7.83E-02 3.86E-05

180 -15.08 -14.58 8.62 9.76 7.60E-02 4.63E-05

240 -19.21 -18.71 4.49 6.56 6.88E-02 6.24E-05

300 -21.60 -21.10 2.10 3.30 3.98E-02 7.18E-05

360 -22.75 -22.25 0.95 1.53 1.92E-02 7.47E-05

420 -23.30 -22.80 0.40 0.67 9.17E-03 8.07E-05

480 -23.45 -22.95 0.25 0.32 2.50E-03 4.57E-05

540 -23.57 -23.07 0.13 0.19 2.00E-03 6.26E-05

600 -23.64 -23.14 0.06 0.09 1.17E-03 7.30E-05

660 -23.67 -23.17 0.03 0.04 5.00E-04 6.60E-05

720 -23.69 -23.19 0.01 0.02 3.33E-04 9.90E-05

LITOLOGIA TRATTO IN PROVA: Ghiaia sabbiosa debolmente limosa

NOTE: K= A(DH/DT)/CHm= m/s (valore medio sull'intero intervallo)

Hm =( H1+H2)/2 DH/DT=(H1-H2)/(T2-T1)

Verbale di accettazione n° C 001/05

DATA Il Responsabile Dott. G. SPROCATTI Il Direttore Dott. V. VICENZETTO
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VICENZETTO S.r.I.  35040 VILLA ESTENSE (PD) Via Municipio  n° 18 Tel. 0429/91798 Fax 0429/91200  



 

 

 

 

MISURA PIEZOMETRICHE 

   



 

 

Misure piezometri pregressi 

 

 

 

Sondaggio 05.06.1995 16.06.1995 30.06.1995 28.02.2005 09.03.2005

EXCPTU2 7,63 6,89 8,92 ‐ ‐

SD3P ‐ ‐ ‐ ‐ asciutto

SD4P ‐ ‐ ‐ asciutto ‐

Data e livello falda piezometri indagini 1995 e 2005




