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OGGETTO: Documentazione grafica relativa al Rapporto di Prova n° 37671 - 06 
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60 20 6 2 0,6 0,2 0,063 Diametro in mm

3/8II 1/4II 4 10 20 40 60 100 140 200 230 Setacci U.S. Standard

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§§§ 

 
Il Direttore Tecnico 
(dr Mauro Saccon) 

Il Direttore di Laboratorio 
(dr Emilio Urbani) 

 


