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TUTTI | RINFORZI DELL'ULTIMO LETTO
(IL PRIMO DALL'ALTO) DOVRANNO ESSERE 77777

RDICATO NELLO SCHEMA SOTIOSTANTE Eventuale giunto verticale

PANNELLI PREFABBRICATIIN C.L.S., A FACCIA AT TP

VISTA \ N
LISCIA O,A RICHIESTA, RIVESTITA IN PIETRA O CON
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Poliuretano

Lastra di coronamento

Pannelli standard muro

Pannello forato @200
(sigillare in opera)
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\ Caratteristiche fisiche

RILEVATO CONFORME \ \ TUBO IN PVC @160 Dettag I IO I'I nfO I'ZI dl teSta (1 : 1 0) T Per la realizzazione del rilevato rinforzato devono essere impiegate terre

ALLE SPECIFICHE
SPECIFIC f appartenenti ai gruppi Al-a, Al-b, A3, A2-4, A2-5 della classifica C.N.R. -

U.N.I. T0006/1963.

P O n n e | ” bO Se m U ro In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

— T - — LIl a) Il materiale da rilevato sard idoneo quando la percentuale passante al
setaccio da 80 micron (0,08 mm.), secondo I'analisi granulometrica, &

\//“‘Q ﬁz inferiore del 15%.

b) Qualora non fosse verificata la precedente condizione a), il materiale da
\ // rilevato sard comunque considerato idoneo quando:

| b-1) la percentuale del campione esaminato per sedimentazione
passante al vaglio di 15 micron (0,015 mm.), € inferiore al 10%;

RILEVATO SECONDO i
\ G SPECIFICHE b-2) la percentuale sulle prove realizzate per sedimentazione rimane

i<] y compresa tra il 10% e 20% e I'angolo di attfrito interno, misurato con prove
\’/ﬁ SMALTIMENTO di taglio su campioni saturi, & superiore a 25°.

DA PREVEDERE

\ c) Il terreno di riempimento non dovrd contenere elementi di diametro > 250
/ | . Quota terreno naturale mm.

Il ilevato pud essere alleggerito per interposti strati di misto granulare o
sabbia e argilla espansa con modadalitd indicate nei disegni costruttivi.
\ H L'inerte leggero avrd le seguenti caratteristiche :

I I - granulometria minore di 25 mm,
\ oW o - peso di volume compreso fra 7 € 8 KN/mc.
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RINFORZI IN ACCIAIO ZINCATO / \ \ I valore della resistivitd del materiale da rilevato, saturato dopo un'ora di

: e
|N\TERW PIASTRA COPRIGIUNTO / GEOTESSILE contatto terra-acqua alla temperatura di 20°C, sard superiore a 1.000
—
Attivitd ioni idrogeno

\.
\.
~

LARGHEZZA 1.20 M Ohm*cm. per opere a secco e 3.000 Ohm*cm. per opere inondabili.
ProspeTﬂVO S‘ITU‘H‘UI'O Pozze_l_ﬂ SCCII’]CO CICC]UG muro di SOH’OSCCII’pCI DeTTOg“O glUﬂTO VerTICC”e (] :20) Prospe‘l“l‘o 'I'ipo di muro di Sosfegno O pOrOmen'I'o Verﬂcale Il valore di attivita degliioni (pH) misurato sull'acqua del campione di terra

saturato, sard compreso fra 5 e 10.

Contenuto in sali solubili

Il contenuto in cloruri e solfati dovrd essere determinato soltanto per quei
materiali la cui resistivitd sia compresa fra i 1.000 e i 5.000 Ohm cm. e in
questo caso non dovrd eccedere i seguenti valori:

(sigillare in opera)

Ultimo rinforzo piegato

] E - OPERE D'ARTE MINORI

|
DEALE NORME A.AS.T.H.O T180 ‘ ;
I
|

Opere a secco Opere in acqua dolce
Cl- 200 mg/kg 100 mg/kg
SO4 1000 mg/kg 500 mg/kg
PROTEZIONE DEI GIUNTI Brove & controli
SUL LATO INTERNO DEI PANNELLI
VISTA DEI PANNELLI DAL LATO RILEVATO SEZIONE A-A Per la determinazione dellidoneitd del materiale da porre in opera nella
(INTERNO MURO) % porzione rinforzata del rilevato si effettueranno preventivamente:
L 18 | < e un'analisi granulometrica, con relativa classificazione CNR-UNI 10006,
W | (7zsmnrs /i pis — ﬂ:@ e la determinazione del valore della resistivita e del pH per ogni campione
150 . 150 rzzzd T della stessa provenienza.
®\ ¥ o ¢ Per il contenuto in sali vedere punto 1.6.4.
/;% { 8 [ 10 M b e Per la verifica durante la posa in opera vedi tabella allegata.
i - ) ) i / i 7, 477 R “ T ' ' s PASSO 73 mm 0.9280 Materiali non conformi alle specifiche
- . e ] ——— LEGATURA PROVVISORIA
\% RINFORZI “ a 4@121=1.20m corrent tca.100 140 20740 I materiali non conformi alle specifiche precedenti potfranno essere usati solo
- ’ - - - - - :‘.'}. ‘ ‘ A | ] . CORNICE PREFABBRICATA: L= 1.50 m su autorizzazione scrifta del progettista ed approvate dalla D.L. previa
o - ] verifica presso I' Uff. Tecnico della ditta fornitrice.
STRISCE 7 Ll | |
ORIZZONTALI e ® A \
1.50X0.40 mt < 0 RILEVATO SECONDO o127 — - - - = — — = = — / 1 LIV. SUP. TEORICO
R R . . B B O 4] SPECIFICHE - il 1 o /
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5 N p : TABELLA MATERIALI
N7 72 R / R v = | ATTACCO 45x4 RINFORZO 50X4 ZINCATO 3
2 /:/ P - CALCESTRUZZ]
= B // ‘ x 12 A PRESTAZIONE GARANTITA SECONDO UNI 11104:2004 (UNI EN 206-1)
5 ¥ al CoL ?/ | 2 MAGRONE CLASSE RESISTENZA A COMPRESSIONE C12/15
- - - - - - °© PIASTRA COPRIGIUNTO " = - SW*//’ N LIV. TESTA PANNELLI CLASSE ESPOSIZIONE X0
% Ty | FERRI D'ATTESA ELEMENT! DI — . CEMENTO (UNI EN 197-1) CEMI|
% ) - il i SOLLEVAMENTO Jravuibe FERRIDI ATTESA —————"01 PANNELLI PREFABBRICATI, CLASSE RESISTENZA A COMPRESSIONE C32/40
B S NSRS B o = \ CORDOLI TESTA, CLASSE ESPOSIZIONE XC4-XD1-XF2
_ % _ _ _ _ V . ‘ .'4'. <. STy ‘ e . W \ e Fp 2 1l c\ 49 ‘ DISTANZIATORE o — CORDOLI BARRIERA CLASSE INTERNATO IN CLORURI 0.2
= - B \ ; \p CLASSE CONSISTENZA S4
\ T CEMENTO (UNIEN 197-1 CEM I, CEMII
0.40 0.40 0.40 ‘ \ GEOTESSILE PANREL | k or RAPPORTO MASSIMO A/)C 0.50
GIUNTO LARGHEZZA 1.20 M TAVOLE DA CARPENTERIA DIM. MAX. NOMINALE AGGREGATO 16 mm
STRISCE VERTICALI DI 0.40 mt ° Fo< CONTENUTO MIN. CEMENTO 340 kg/mc
PER TUTTA L'ALTEZZA DEL MURO \ 2 - CONTENUTO MAX. ARIA 3.0%
ATTACCHI < ——ULTIMA FILA DI ATTACCHI ACCIAIO
. s_ . . . AR PER RINFORZ]
Disposizione geotessile (1:50) El to d' | Raccordo paramento terra armata con opera in c.a. GET AR SALDATE B450C
emento d angolio
9 < RINFORZI TERRENO PROFILI, LAMIERE, PIATTI LARGHI $355J2
PROFILI SALDATI A FREDDO $355J2
ALTRI ELEMENTI $355J0
/ - . COPRIFERRO NETTO (il ricoprimento comprende la tolleranza cnom=C+Acdev)
- CORNICE PREFASBRICATA PANNELLO TIPO Dettag I 10 teSta muro (1 . 1 0) CORDOLI BARRIERA 40 mm
Particolari costruttivi
CARATIERISTICHE OPERE
OPERE DEFINITIVE
VITA NOMINALE VN > 50 anni
CLASSE D'USO \Y
PERIODO DI RIFERIMENTO VR > 100 anni
OPERE PROVVISIONALI
VITA NOMINALE VN < 10 anni
CLASSE D'USO I
PERIODO DI RIFERIMENTO VR > 35 anni
INCIDENZE ARMATURE
1,5 Interasse pannelli 1,5 CORDOLI BARRIERA 90 kg/mc
RINFORZI ZINCATI BINDER E ]
MR £ TAPPETO DI UsURA N. Progetto: N.PROT. CDG - 0163367-I Data: 09/12/2008
N STABILIZZATO “»“I
“_—'l : 444..4444.4444‘“4:44“4444““[“4”1 d443d4-3a;- = ) ! B
R e e L INTERRAMENTQ MINIMO 40 cm. A n a S S p A
; . PARAMENTI IN C.l.s. CON MATRICE \ RETE METALLICA DI PROTEZIONE |
RILEVATO SECOND(:'D' ] [ — - » » .
EPCE - - | Direzione Centrale Progettazione
—— X
i evr ﬂ S BARRIERA $ ® ®
0 .
A RegioneLombardia
M S ar . e - %, Ta .. e T T i"' 2 . . . .
B S CORDOLO g Provincia di Milano
CORDOLO _ 02 DI LIVELLAMENTO —
i < DI LIVELLAMENTO
AN &e-
Al T AR - Legge n. 345/97
..\\\\\\\\M\\\\\Q\%\\\Vbs\\\\\\\\\\S\\\\\\
TR T ARG LR RTINS A oAzONE POLIURETANO Accordo di programma quadro in materia di trasporti
Lmin.=3.5m Lmin.=3.5m
Realizzazione di un sistema integrato di accessibilita ferroviaria e stradale
155 9 50— CORDOLO IN CA. all'aeroporto di Malpensa 2000
MURO TERRA ARMATA
SeZIOnl 'I'Ipo Stradale RO PLR PASSAGEIO ; ( CONVENZIONE DEL 29.10.1999)
CAMERETTA —~ 28— 67 ~27
! Collegamento tra la S.S.n.11 "Padana Superiore" a Magenta
i \ e la Tangenziale ovest di Milano
NN 1 . . . .
3 N §§ = Variante di Abbiategrasso sulla S.5.n.494 e adeguamento in sede
NN VELETTA PREFABBRICATA : . . .
— | \ del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al huovo ponte sul Ticino
Z | CORDOLO IN C.A. X
g = | §§ o
N
RILEVATO COMPATTATO AL 90% / | N pannelo forato 2200 PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE
|
|
I
|

CORDOLO IN C.A.
PORTA BARRIERA

POZZETTO CON CADITOIA
STRADALE INTERASSE 25 MT

B TUBO IN PVC 23160 TRATTA C: ALBAIRATE - OZZERO

Opere di sostegno - muri in terra armata
Sezioni tipologiche e particolari costruttivi

/ RINFORZI ZINCATI AD

ADERENZA MIGLIORATA ASSE DI TRACCIAMENTO MURO

T TR et / TERRENO ESISTENTE
: . RILEVATO SECONDO | . 250 — X
| SPECIFICHE _ — Revisioni Controllato Approvato || pata: | Dicembre 2008 Scala: o YOS
100 i) TUBO IN PVC @160 Agg.to:  Novembre 2014 Allton. .1 E2.8.1 .
. Progettazione :
’ \ ‘ QUOTA IMPOSTA MURO/
e EREN v Av4 . . ES A
. Societa Esercizi A tuali s.p.a.
e T Dettaglio barriera S o i 100
\ —~{/ oas00 «—f / Progettazione redatta da : Il Progettista :
CORDQLO IN CLS Rdk150
\ PERFETTAMENTE ORIZZONTALE / — =
TR
LUNGHEZZA RINFORZI L>=0.7 H | T _——— \@r @\ -
W= RICERCA VIABILITA AMBIENTE
C d | d, f d . Centro operativo: 20090 TREZZANO s/N (M), via Cristoforo Colombo n, 23
f Al s~ oraolo di tonaadzione Visto Visto
SeZIOnl TI po SeZIOnl TI po SOTTOSCGrpG La Direzione Centrale Progettazione : Il Responsabile del Procedimento :
Dott. Ing. Nicola DINNELLA Dott. Ing. Domenico PETRUZZELLI

E severamente vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza autorizzazione scritta di Erre.Vi.A. s.r.l.




