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1. DESCRIZIONE DEI MATERIALI 
I materiali impiegati nella costruzione del muro MU3D013-S sono i seguenti: 

 

MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO 

Classe di resistenza    C12/15 

Contenuto minimo di cemento   150kg/m3 

 

OPERE DI SOSTEGNO – FONDAZIONE MURI DI SOSTEGNO 

Classe di resistenza    C25/30 

Classe di consistenza    S4 

Max dimensione dell’aggregato   32mm 

Contenuto minimo di cemento   280kg/m³ 

Classe di esposizione    XC2 

Copriferro     40mm 

 

ELEVAZIONE MURI DI SOSTEGNO: PANNELLI PREFABBRICATI 

Classe di resistenza    C32/40 

Classe di consistenza    S4 

Max dimensione dell’aggregato   32mm 

Contenuto minimo di cemento   300kg/m³ 

Classe di esposizione    XC4 

Copriferro     30mm 

 

OPERE DI SOSTEGNO – PANNELLI DI RIVESTIMENTO 

Classe di resistenza    C32/40 

Classe di consistenza    S4 

Max dimensione dell’aggregato   32mm 

Contenuto minimo di cemento   300kg/m³ 

Classe di esposizione    XC4 

Copriferro     30mm 
 

 

CORDOLI 

Classe di resistenza    C28/35 

Classe di consistenza    S4 

Max dimensione dell’aggregato   32mm 

Contenuto minimo di cemento   320kg/m³ 

Classe di esposizione    XF3 

Copriferro     40mm 
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OPERE DI SOSTEGNO: DIAFRAMMI 

Classe di resistenza     C25/30 

Classe di consistenza     S4 

Max dimensione dell’aggregato    32mm 

Contenuto minimo di cemento    280kg/m³ 

Classe di esposizione     XC2 

Copriferro      40mm 

 

DIAFRAMMI – PANNELLI DI RIVESTIMENTO 

Classe di resistenza     C32/40 

Classe di consistenza     S4 

Max dimensione dell’aggregato    32mm 

Contenuto minimo di cemento    300kg/m³ 

Classe di esposizione     XC4 

Copriferro      30mm 

 

DIAFRAMMI – CORDOLI PER APPOGGIO PANNELLI DI RIVESTIMENTO 

Classe di resistenza     C25/30 

Classe di consistenza     S4 

Max dimensione dell’aggregato    32mm 

Contenuto minimo di cemento    280kg/m³ 

Classe di esposizione     XC2 

Copriferro      40mm 

 

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO B450C 

Diametro     Ø ≤ 26mm 

Tensione caratteristica a rottura   ftk = 540N/mm² 

Tensione caratteristica di snervamento  fyk = 450N/mm² 
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