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MACRONE DI PULIZIA B LIVELLAMENTO PORTALI DI IMBOCCO PER GALLERIE—FONDAZIONE GALLERIE ARTIFICIALE A SPINTA—FONDAZIONE
— CLASSE DI RESISTENZA . C12/15 — CLASSE DI RESISTENZA . €25/30 — CLASSE DI RESISTENZA . 028/35
— CONTENUTO MIN. CEMENTO 1 150 kg/mc — CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP - S4 — CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP - S4
— MAX DIMENSIONE AGGREGATO © 32 mm — MAX DIMENSIONE AGGREGATO 40 mm
GALLERIE ARTIFICIALI=GETTO IN_ OPERA=FONDAZIONE — CONTENUTO MIN. CEMENTO . 300 kg/mc — CONTENUTO MIN. CEMENTO - 300 kg/mc
— CLASSE DI RESISTENZA : C25/30 — CLASSE DI ESPOSIZIONE . XC2 — CLASSE DI ESPOSIZIONE . XC2
— CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP @ S4 — RAPPORTO A/C + 0.60 — RAPPORTO A/C - 0.60
— MAX DIMENSIONE AGGREGATO - 30 mm — COPRIFERRO . C =40 mm — COPRIFERRO - C =40 mm
- gE/E‘STSEENUg'OE“SA'PNOS%gAEE‘TO f igg kg/me PORTALI DI IMBOCCO PER GALLERIE—ELEVAZIONE GALLERIE ARTIFICALI A SPINTA—ELEVAZIONE
— RAPPORTO A/C ) 0.60 — CLASSE DI RESISTENZA A 28 gg : C32/40 — CLASSE DI RESISTENZA A 28 qg : C28/35
_ COPRIFERRO L0 =40 mm — CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP - S4 — CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP - S4
' — MAX DIMENSIONE AGGREGATO 22 mm — MAX DIMENSIONE AGGREGATO 40 mm
— CLASSE DI ESPOSIZIONE © XC4 XF1 — CLASSE DI ESPOSIZIONE © XC2
— CLASSE DI RESISTENZA A 28 gg : C28/35 ~ RAPPORTO A/C . 05 ~ RAPPORTO A/C - 0.6
e DNENSONE AotRLo D - COPRFERRG O A0 - LoPRrERe (O A0
- . mm
- : — CLASSE DI RESISTENZA - 032/40
— RAPPORTO A/C 06 — CLASSE DI RESISTENZA A 28 gg : €28/35 LA Dl CONSSTENTA SLUMP . o /
— COPRIFERRO . C =40 mm — RAPPORTO A/C : 0.5 - ;
e d — CONTENUTO MIN. CEMENTO + 320 kg/mc
PREDALLES — CLASSE DI ESPOSIZIONE - XC2
— RAPPORTO A/C .
— CLASSE DI RESISTENZA A 28 g9 : C28/35 GALLERIE ARTIFICIALI-PALI (AD ELICA) ) / - 0.4
_ CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP - S4 COPRIFERRO™ MINIMO . C =30 mm
_ MAX DIMENSIONE AGGREGATO 90 mm - gtﬁggg B: Eg‘i"ggﬁ% - : %5/30 GETTO PER SOLETTE A CAVI PRE-TESE
Sl - i IS JOGREGD - 6 T
~ RAPPORTO A/C j 04’ — CONTENUTO MIN. CEMENTO 1 300 kg/mc - 1 DIMENSIONE. ACCRECATO o0
. COPRIFERRO P — CLASSE DI ESPOSIZIONE L XC2 B S on mm
o ~ RAPPORTO A/C 08 R I
— COPRIFERRO . C =75 mm B SAPPORTO A/C : o
PARETI LATERALI Y
— COPRIFERRO MINIMO 0 C =40 mm MATRICE DI REVISIONE
_ TRATTAMENTO ANTICARBONATAZIONE ED AUTOPULENTE H=4.30m CALLERIE ARTIFICIALI-PALI (TRIVELLATI) TRAVI IN CAP
. CLASSE D| RES|STENZA : 025/30 REV DATA DESCRIZIONE MODIFICA
— A :
SPRITZ BETON — CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP - S4 gtﬁg;’g Bl' EEE';TSETEEZAA SingPg ‘ gf/ o
— MAX DIMENSIONE AGGREGATO 32 mm N :
— CLASSE DI RESISTENZA A 28 - C25/30 N .
e e q9 - é]m ~ CONTENUTO MIN. CEMENTO 300 kg/me MAX DIMENSIONE AGGREGATO : 20 mm
— CONTENUTO MIN. CEMENTO © 300 kg/mc _ RAPPORTO A/C 06 — CLASSE DI ESPOSIZIONE © XC?2
— CLASSE DI ESPOSIZIONE © XC2 . COPRIFERRD ¢ 250 mm ~ RAPPORTO A/C 0.4
— RESISTENZA MEDIA SU CAROTE L d érgh 52212 MEO ‘ — COPRIFERRO 0 =95 mm
L d 2899 >= a
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B Y e |
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
ARMATURE PR € 4 TRATTE B1, B2, C, D, TRVA13+14, GREENWAY
B PARTICOLARE PIEGATURA FERRI ey
OPERE D'ARTE MAGGIORI
ACCIAIO D' ARMATURA ) GALLERIE ARTIFICIALI
_ ACCIAD PER CEMENTO ARMATO BASQ C Do=Dbars | Dmandrino TABELLA MATERIALI
IDENTIFICAZIONE ELABORATO IMPRESA
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ALghTA(B)/-\SRTDREADAU Ing. Alberto Cecchini
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Autostrada _ Direttore Tecnico: PROGETTISTA:
Lo ggl;:gnnton/::l:lico: 3TI PROGETTI ITALIA S.p.A 3T1 ITALIA S8.p.A.
Arch. Giovanni Cannito DIRETTORE TECNICO
APPROVATO G e ioa Fossat
Autostrada || Direttore dei Lavori: Provincia di Roma n. 20809




