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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

‘SGAJLAS - Laboraton @ Rlearche 3.21,

ww{.v.sgéilab.net

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 15 February 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N°® COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n®: SV1B profonditadamt. | 1.50

Campione n°: CR1 profondita amt. | 1.90

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione |

27 September 2010 ]

Note:
APERTURA CAMPIONE Rapp N° 11.0265
Descrizione Campione: Ghiaia sabbioso-limosa debolmente argillosa con notevole presenza di clasti
anche centimetrici. Colore d'insieme ocra.
Stato del campione: rimaneggiato
Programma prove: Sommario Caratteristiche Fisico-Meccaniche
Determinazione dei Limiti di Atterberg
Analisi Granulometrica
Osservazioni:

MOD.023 Edizione n°1 del 13 Qttobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Tl Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S. Giusti M., Giusti M. Giusti M. Sanchi S.
Data Stampa 27/03/2012 Pag 1/3
Procedura Operativa 10 005a USgailab\S VIB-CR1.docx
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COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 15 February 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA”: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00
| Sondaggio n°: SV1B profonditd damt. | 1.50
[ Campione n°: CR1 profondita amt. [1.90

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE  Rapp N° 11.0265

CARATTERISTICHE GENERALI LIMITI DI ATTERBERG

Contenuto d’acqua W = % Limite di liquidita Wl =| 40.81 |%

Peso dell’unita di volume Y = Mg/m® | Limite di plasticita Wp =| 22.07 |%

Peso secco dell’unita di vol. yg = Mg/m® | Indice di plasticita Ip =| 18.74 |%

Peso specifico del terreno ¥s = Mg/m’ | Limite di ritiro Ws = %

Indice dei vuoti Iv = /

Grado di saturazione S = % Indice di consistenza G = /

Tenore in Carbonati = % Attivita A = /

Velocita Ultrasonica vV = m/s

GRANULOMETRIA (AGI/S) GRANULOMETRIA (ASTM)

Ghiaia (>2.00 mm) G =| 5164 |% Ghiaia (>4.75 mm) G =[4227 |%

Sabbia (>0.06<2.00 mm) S =| 18.81 |% Sabbia (>0.075<4.75 mm) S =[26.79 %

Limo + Argilla L+A =] 29.55 |% Limo + Argilla L+A =] 3094 |%

Limo (>0.002<0.06mm) L =] 16.88 |% Limo (>0.002<0.075mm) L =] 1827 |%

Argilla (<0.002 mm) A =| 12,67 |% Argilla (<0.002 mm) A =] 1267 |%

RESISTENZA A COMPRESSIONE

Compressione Semplice cc = kPa min = kPa
. Pocket Penetr PP

Deformazione a Rottura gv = % max = kPa

Modulo Elastico Tangente. E = MPa Voo test VT min = kPa

Modulo Elastico Secante E = MPa max = kPa

PROVA EDOMETRICA

Modulo edometrico Eed = kPa Gradino di carico c = kPa
Coeff. di consolidazione Cy = cm?/s Indice Rigonfiamento  Ir = %
Coeff.di compressib. edo. My m*/kN

Coeff. di permeabilita K = m/s Coeff di cons. second Ca = !:' %

PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE

 Test C Coesione efficace ' kPa
Test CR | Coesione efficace (' kPa

Angolo resistenza a taglio efficace ¢’
Angolo resistenza a taglio efficace  ¢' =

Il
I

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE

Angolo resistenza a taglio efficace ¢' °:CD ! Coesione efficace C' 5 kPa
Angolo di resistenza a taglio deu ° CU !Coesionenondren. Cecu = kPa
Angolo di resistenza a taglio duu °IUU : Coesione non dren. Cuu kPa
Osservazioni
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Commessa:

SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. 08.040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N. 7982 Sondaggio:
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY SV1 B
telffax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab net Campione.s
! @ b" . REA: RN-304214 - C.F. & P.IVA 03685910401 CR1
el DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA e
SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.r.l. 5
www.sgailab.net UNI CEN ISOITS 178892-4 —=1 " TE GR
[CertN..Data | 11.0338 - 24-0211] Data Esecuzions: | 210211 |
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
| Commessa | Sondaggio | Campione | sub dam [ am Verb Accettazione | Data ric. descrcampione | descr.prelievo
CAMPIONE [08.040.00] SVIB [ CR1 | o 150 | 1.90 0 04-10-10
3 Passante totale Trattenuto totale Trattenuto Totale
Setacci A.S.T.M. (mm) (%) (%) @
3" 75.00 100.0 0.00 0.00
212" 63.00 100.0 0.00 0.00 Materiale Esaminato: 2235.8 g
2" 50.00 100.0 0.00 0.00
11/2" 37.50 926 7.38 165.07
™ 25.00 84.5 15.46 345.64 G
3E 19.00 79.2 20.79 464.83 - n10 | 484 %
72" 12.50 70.5 29,54 660.40 Meteridie
378" 9.50 6.7 33.30 744.59 Pzzfaagéia‘ n40 | 375 (%
n4 475 57.7 42.26 944 92
n.10 2.00 484 51.64 1154.51 n200 | 309 | %
n.20 0.850 41.3 58.73 1313.17
n.40 0.425 37.5 62.54 1398.23
n.80 0.180 33.8 66.23 1480.69
n.140 0.106 31.8 68.21 1524.96
n.200 0.075 309 69.06 1543.98
ciortou | GHIAIA [ SABBIA | LIMO ARGILLA
I I I
100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0094
100.00 + r—— 3 ;
P Lii | L] .
1 Wi [ IS A
90.00 T | T I | ! I
I il I I ||
80.00 I A | | f T
| ISR I 1 |
70.00 | | —+ | 3 :
| BRI | I
60.00 | l | | |
1 ™ i e RN I |
0.00 ik N Ly - i
90-,- | \!\ | H | | |
%0.00 - | | | [ | P
@ | = [ iy
2 ] P ]|
%0.00 I 1 I
L Ll Bl ] T ;
20.00 } et I ; ~ \\
il | il | | B
10.00 | el L} | | 3 B
| | af | | !
0.00 | | li | | | i
3 1y 34 3g 4 10 20 40 80 200
CLASSIFICAZIONE AGI/S Ciottoli Ghiala | Sabbia Limo Argilla | Limo+Argilla
Ghiaia sabbiosa-limosa debolmente argillosa 0.00 51.64 18.81 16.88 12.67 29.55
Percentuale delle frazioni (ASTM) 0.00 4227 | 2679 | 1827 | 1267 | 30.94
Osservazioni i
0
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.rl.
www.sgailab.net

Commessa: l

SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. 08.040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N. 7982 i-Sundaggio: |
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY SV1 B
tel/fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec. sgailab.net Campione.s |
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401 CR1
DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA At 10
UNI CEN ISO/TS 178892-4 =1 TE GR

[CertN..Data | 11.0339 - 24-02-11] Detabseowrions: |  21-02-11 ]
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (F1)
Commessa| Sondaggio | Campione | sub dam am Verb Accettazione | Data ric. descr.campione [ descr.prelievo
CAMPIONE [108.040.00] SViB | CR1 [ o0 | | 150 [ 1.00 0 04-10-10

STAMPA VALORI CARATTERISTICI

. . —— Sedimentazione Peso Secco
Setacciatura - Peso Campione Iniziale = 2235.8 g r Cargions Fa= =) 5]
. Trattenuto Trattenuto Trattenuto Passante
Setecdl A.S.TM (MM) | barz (q) | Parziale (%) | Tot () | Tot (%) [Dispersivo 25 onl]
3" 75.00 0.0 0.00 0.0 100.0
21/2" 63.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2" 50.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Distanza dal Baricentro:
11/2" 37.50 165.1 7.38 7.4 92.6 Hg=15.86 - 0.245 R’
™ 25.00 180.6 8.08 16.6 84.5
3/4" 19.00 119.2 5.33 20.8 79.2 Correzione menisco
1/2" 12.50 195.6 8.75 295 70.5 Cwm =+0.5
3/8" 9.50 84.2 3.77 33.3 66.7
n.4 475 200.3 8.96 423 57.7
n.10 2.00 209.6 9.37 51.6 48.4 Correzione Dispersivo;
n.20 0.850 158.7 7.10 58.7 41.3 Co=-4.0
n.40 0.425 85.1 3.80 62.5 375
n.80 0.180 82.5 3.69 66.2 33.8 Correzione Temperatura
n.140 0.106 443 1.98 68.2 31.8 Cr=-5+025T
n.200 0.075 19.0 0.85 69.1 30.9
< 0.075 691.8 30.94 Costante K
Somma (g) 22358 FRAZIONE < 0.075 K=gs/(gs-1) x 100/PS = 3.178
Perdita (g) 0.0 X = 0.309
Tempo Temp. Lettura L corr. L temp. D L cor Tratt.Parz. Tratt.
(min) T R R'=R+CM CT mm R'+CT+CD KxR" XxKxR"
0.5 20.0 32.8 33.3 0.00 0.0532 29.3 93.1 28.8
0.75 20.0 322 32.7 0.00 0.0439 28.7 91.2 282
1 20.0 31.6 32.1 0.00 0.0384 281 89.3 27.6
2 20.0 29.8 30.3 0.00 0.0279 26.3 83.6 25.9
6 20.0 28.8 29.3 0.00 0.0163 25.3 80.4 24.9
8 20.0 27.2 27.7 0.00 0.0144 23.7 75.3 23.3
15 20.0 26.0 26.5 0.00 0.0107 22.5 71.5 221
30 20.0 24.8 253 0.00 0.0077 21.3 BZ.7 20.9
60 20.0 22.6 231 0.00 0.0056 19.1 60.7 18.8
120 20.0 20.8 21.3 0.00 0.0040 17.3 55.0 17.0
180 20.0 19.8 20.3 0.00 0.0033 16.3 51.8 16.0
240 20.0 18.0 18.5 0.00 0.0029 14.5 46.1 14.3
480 20.0 16.6 171 0.00 0.0021 13.1 416 12.9
1440 20.0 14.6 15.1 0.00 0.0012 11.1 35.3 10.9
Densita della miscela (g/cmc) = (R/1000) + 1 Soluzione preparata il: 12-02-11
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SGAILAS - Labaraior s Riarene 121,

SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax, +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 15 February 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA.: |08.040.00

Sondaggio n°: SV1B profondita damt. |1.50

Campione n°: CRI1 profonditd amt. |1.90

(ASTM D4318-00) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG,

Rapp N° 11.0278

LIMITE DI LIQUIDITA’

Prova n°® 1 2 3 4 5
Contenuto d’acqua (%) 42.31 41.24 40.23
Numero Colpi 15 21 31
LIMITE DI LIQUIDITA” (%) 40.81
Umidita %
39.00 39.50 40.00 40.50 41.00 41.50 42.00 42.50 43.00
10
25 25
/i’/
% /
DZ /
100
LIMITE DI PLASTICITA’
Prova n. 1 2 3 4 5
Contenuto d’acqua (%) 22.44 22.15 21.61

LIMITE DI PLASTICITA’ (%)

INDICE DI PLASTICITA’ (%)

Osservazioni

Rif camp. 1° linea PL3 (1-4) 97
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Prova eseguita con Cuechiaio Casagrande e bilancia elett. di Prec, Giusti M. Giusti M. Giusti M. Sanchi S.
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PROVA N°
p-u.t.

p.s.t.

tara

peso H20
peso secco
w

N. colpi

PROVA N°
p.u.t

p.s.t.

tara

peso H20
pEso secco
W

34.449

29.692

10.587

10.238

22.07




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

www.sg;ilab.net

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

Tel, +39 0541988972 - Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
‘REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 16 February 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N°® COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n°: SViB profonditd damt. |3.00

Campione n°: CR2 profonditd amt. |3.40

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione |

27 September 2010 ]

Note:
APERTURA CAMPIONE| Rapp N° 11,0272
Descrizione Campione: Limo con argilla sabbioso-ghiaioso con notevole presenza di clasti anche
centimetrici. Colore d'insieme grigio verdastro.
Stato del campione: rimaneggiato
Programma prove: Sommario Caratteristiche Fisico-Meccaniche
Determinazione dei Limiti di Atterberg
Analisi Granulometrica
Osservazioni:

MOD.023 Edizione n°1 del 13 Qttobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

= -
SGAILAS - Labaralon @ Ricarche .11

www.sgailab.net

REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 16 February 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA": Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SViB profondita damt. |3.00

Campione n°: CR2 profonditd amt. |3.40

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

Rapp N° 11.0272]

CARATTERISTICHE GENERALI

LIMITI DI ATTERBERG

Contenuto d’acqua W = % Limite di liquidita W1l =| 4821 |%

Peso dell’unita di volume ¥ o= Mg/m” | Limite di plasticita Wp =| 25.67 |%

Peso secco dell’'unita di vol. yd = Mg/m’ | Indice di plasticita Ip = 2234 |%

Peso specifico del terreno ¥s = Mg/m® | Limite di ritiro Ws = %

Indice dei vuoti Iv = #

Grado di saturazione S = % Indice di consistenza IC = /

Tenore in Carbonati = % Attivita A = /

Velocitd Ultrasonica vV = m/s

GRANULOMETRIA (AGI/S) GRANULOMETRIA (ASTM)

Ghiaia (>2.00 mm) G =| 2163 |% Ghiaia (>4.75 mm) G =] 1252 |%

Sabbia (>0.06<2.00 mm) S =] 2482 |% Sabbia (>0.075<4.75 mm) S =]3142 |%

Limo + Argilla L+A =| 5355 [% Limo + Argilla L+A = 56.06 |%

Limo (>0.002<0.06mm) L =|27.60 |% Limo (>0.002<0.075mm) L =130.11 |%

Argilla (<0.002 mm) A 2595 | % Argilla (<0.002 mm) A =12595 |%
RESISTENZA A COMPRESSIONE

Compressione Semplice cc = kPa Pocket Penetr PP min = kPa

Deformazione a Rottura gv = % max = kPa

Modulo Elastico Tangente. E = MPa Ve test VT min = kPa

Modulo Elastico Secante E = MPa max = kPa

PROVA EDOMETRICA

Modulo edometrico Eed = kPa Gradino di carico c = kPa

Coeft. di consolidazione Cv = cm®/s Indice Rigonfiamento Ir = %

Coeff.di compressib. edo. My = m¥/kN

Coeff. di permeabilita K = m/s Coeffdicons. second Ca = [:I %

PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE

Angolo resistenza a taglio efficace ¢’ = \ ° Test CD | Coesione efficace C' = kPa
Angolo resistenza a taglio efficace ¢’ = | ° Test CR | Coesione efficace C' = kPa
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
Angolo resistenza a taglio efficace ' ={ 4 Ch Coesione efficace Cr s kPa
Angolo di resistenza a taglio dou =f ° CU | Coesione non dren. Ceu = kPa
Angolo di resistenza a taglio duu °lUU |Coesione non dren.  Cuu = kPa
Osservazioni
MOD.024 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. cemes |08 040,00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N, 7982 Sondaggio:
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY SV1B
telffax. +39 0541888972 - e.mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.net Campione.s
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA D3686210401 CR2
; ; DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA Ad] 3-3.4
SGAILAB - Laboratori & Ricerche s.rl. -
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 178892-4 = T TE GR
CertN.Data | 11.0305 - 18-0211] patabscousione: | 100211 |
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI1)
[ Commessa| Sondaggio | Campione | sub | [ dam | am Verb. Accettaziore | Data ric. descrcampione | descr.prefievo
CAMPIONE [[08.040.00] sviB [ cR2 | 0 | [ 300 340 0 27-09-10
- Passante totale Trattenuto totale Trattenuto Totale
Setacci A.S.T.M. (mm
{fen) (%) %) (@
3" 75.00 100.0 0.00 0.00
2 1/2" 63.00 100.0 0.00 0.00 Materiale Esaminato: 759.6 g
2" 50.00 100.0 0.00 0.00
11/2" 37.50 100.0 0.00 0.00
1" 25.00 100.0 0.00 0.00
A 19.00 983 168 12.77 T n10 | 784 |%
1/2" 12.50 97.6 2.37 18.03 Passagts &l 40 64.9 B
3/8" 9.50 94.3 565 42.94 sataccio - : 7
n.4 475 87.5 12.52 95.08
n.10 2.00 78.4 2163 164.30 n200 | 56.1 | %
n.20 0.850 70.9 29.11 221.14
n.40 0.425 64.9 35.09 266.54
n.80 0.180 60.0 40.02 304.02
n.140 0.106 57.3 42.66 324.03
n.200 0.075 56.1 43.93 333.73
clotrou | GHIAIA | SABBIA [ LIMO | ARGILLA
I I | |
100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.00H
100.00 +— — ; ‘ —
SRR ~ | I i :
00 T NG I i !
00§I§‘I|;II /SR N | i |
80. TR B L I { } f |
e W \ll\ Lo
70.00 4 ] . -t i
o I I | u | | | |
60.00 -+ 11 I | ! l g ]
awtranlen Wik : T IR
6 O | | I l | 1~ Pl |
F0.00 -~ -
£ BN NN | | | | | | N~
4000 T T T T T W | I B HAS S
o S i i i
8 Lot a1 L[ N
8000 1 EEEEL i | [ TN
L I | I | | . —~— '
20.00 +—+——+—+t i ] | } i
F I | | I | | |
10.00 + 111} | | | | it
AN I I | | [ B |
P I M O 15 1 O 1 L i !
3 1% 3/4" 3/8" 4 10 20 40 80 200
CLASSIFICAZIONE AGI/S Ciottoli Ghiaia | Sabbia Limo Argilla_| Limo+Argilla
Limo con argilla sabbioso ghiaioso 0.00 21.63 24.82 27.60 25.95 53.55
| Percentuale delle frazioni (ASTM) | 000 [ 1252 [ 3142 | 3011 | 2595 | 56.06 |
Osservazioni |
0
MOD.025 Edizione n°2 del 1 Ottobre 2010 Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Ricco A. Giusti M. S.Sanchi
Setacci ASTM e densimetro 151H Data Stampa 18-02-11 [ Pag. 1/2
MAT.n.GR1.(2-24)-085 - GR2.14.85 Procedura Operativa 10 0052 [file: 0

Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti per lo svolgimento deil’attivita
di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B)



SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l. e | 08.040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N. 7982 Sondaggio:
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY -] SV1B
2 telffax. +39 0541988972 - e.mail; info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.net Campione.s I
> é\ REA: RN-304214 — C.F. e P.\VA 03686910401 CR2
/] f dam. -am.
AL DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA =221 334
SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.rl. TPova:
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 178892-4 e TE_GR
CertN.Data | 11.0305 - 18-0211| patatseowione |  10-02-11 |
Committente: [SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
| Commessa| Sondaggio [ Campione | sub dam am Verb.Accettazione |  Data ric. descr.campione descr.prelievo
CAMPIONE [[08.040.00] sviB | cr2z [ o | [ 300 [ 340 0 27-09-10

STAMPA VALORI CARATTERISTICI

; - T Sedimentazione Peso Secco
Setacciatura - Peso Campione Iniziale = 759.6 g | Campions Ps = 5 5]
. Trattenuto Trattenuto Trattenuto Passante
Setacci A.S.T.M. (mm) Parz. (q) | Parziale (%) | Tot. (%) Tot. (%) [Dispersivo 125 g/l |
3" 75.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2 1/2" 63.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2" 50.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Distanza dal Baricentro:
11/2" 37.50 0.0 0.00 0.0 100.0 Hg=15.86 - 0.245 R’
1" 25.00 0.0 0.00 0.0 100.0
3/4" 19.00 12.8 1.68 1.7 98.3 Correzione menisco
1/2" 12.50 5.3 0.69 2.4 97.6 Cu=+05
3/8" 9.50 24.9 3.28 57 94.3
n4 4.75 521 6.86 12.5 87.5
n.10 2.00 69.2 9.11 21.6 78.4 Correzione Dispersivo:
n.20 0.850 56.8 7.48 29.1 70.9 Cp=-4.0
n.40 0.425 45.4 5.98 35.1 64.9
n.80 0.180 37.5 4.93 40.0 60.0 Correzione Temperatura
n.140 0.106 20.0 2.63 427 57.3 Cr=-5+025T
n.200 0.075 9.7 1.28 43.9 56.1
< 0.075 4259 56.07 Costante K
Somma (g) 759.6 FRAZIONE < 0.075 K=gs/(gs-1) x 100/PS = 3.178
Perdita (g) 0.0 X= 0.561
Tempo Temp. Lettura L corr. L temp. D L cor Tratt.Parz. Tratt.
(min) T R R'=R+CM CT mm R'+CT+CD KxR" XxKxR"
0.5 20.0 32.8 333 0.00 0.0532 29.3 93.1 52.2
0.75 20.0 32.3 32.8 0.00 0.0438 28.8 91.5 51.3
1 20.0 32.0 32.5 0.00 0.0381 28.5 90.6 50.8
2 20.0 31.6 32.1 0.00 0.0271 28.1 89.3 50.1
4 20.0 31.0 31.5 0.00 0.0194 2v.5 87.4 49.0
8 20.0 29.8 30.3 0.00 0.0139 26.3 83.6 46.9
15 20.0 28.3 28.8 0.00 0.0104 24.8 78.8 442
30 20.0 26.8 273 0.00 0.0075 23.3 74.0 41.5
60 20.0 24.8 25.3 0.00 0.0054 21.3 67.7 37.9
120 20.0 22.8 23.3 0.00 0.0039 19.3 61.3 34.4
180 20.0 21.8 22.3 0.00 0.0033 18.3 58.2 32.6
336 20.0 20.0 20.5 0.00 0.0024 16.5 52.4 29.4
480 20.0 18.2 18.7 0.00 0.0021 14.7 46.7 26.2
1440 20.0 16.4 16.9 0.00 0.0012 12.9 41.0 23.0
Densita della miscela (g/cmc) = (R/1000) + 1 Soluzione preparata il: 03-02-11
MOD.025 Edizione n°2 del 1 Ottobre 2010 Sperimentatore Controllato Il Direttore
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@saqailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 16 February 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’; Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SVIB profonditd da mt. | 3.00

Campione n°; CR2 profonditd amt. |3.40

(ASTM D4318-00) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG  Rapp N° 11.0280

LIMITE DI LIQUIDITA’ —'

LIMITE DI PLASTICITA’ (%)

Provan® 1 2 3 4 5
Contenuto d’acqua (%) 49.21 48.58 47.48
Numero Colpi 17 24 31
LIMITE DI LIQUIDITA’ (%)
Umidita %
46.00 46.50 47.00 47.50 48.00 48.50 48.00 49.50 50.00
10
/
25 ] 25
[=]
o /
= il
100
LIMITE DI PLASTICITA®
Prova n. I 2 3 Ll 5
Contenuto d’acqua (%) 25.53 25.54 25.94

INDICE DI PLASTICITA’ (%) 22.54

Rif camp. 1° linea PL3 (1-4) 97

-]

Osservazioni
e——
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PROVA N°
p.u.t

p.s.t.

tara

peso H20
peso secco
w

N. colpi

PROVA N°
p.u.t.

p.s.t.

tara

peso H20
peso secco
w

32318 30.923 31.754
27.626 26.748 27.351
18.091 18.153 18.078

25.67




SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

go44 : Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
gﬁ} REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

‘SGAILAS - Labaratori» Rioarchs 511

www.sg'ailal;.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 4 March 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N°® COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n®: SV2B profonditd da mt. | 1.50

Campione n°: sptl profonditd a mt.

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione 6 August 2010
Note:
APERTURA CAMPIONE Rapp N° 11.0806
Descrizione Campione: Argilla con limo debolmente sabbiosa debolmente ghiaiosa di colore marrone-
nocciola con presenza di clasti da millimetrici a centimetrici.
Stato del campione: rimaneggiato
Programma prove: Sommario Caratteristiche Fisico-Meccaniche
Analisi Granulometrica
Determinazione dei Limiti di Atterberg
Osservazioni: Munsell 2.5Y 5/6 light olive brown

MOD.023 Edizione n°1 del 13 Qttobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controliato 1l Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S. Giusti M.. Giusti M. Giusti M. Sanchi §.
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

@ Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
m;wm%‘@ REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401
www.sgailab.net
’EOMM]TTENTE: SPEA S.p.A. DATA: 4 March 2011 ‘
] LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’; Incisa Valdarno (FT)
N° COMMESSA: | 08.040.00 ]
| Sondaggio n°: SV2B profondita damt. [1.50 ‘
| Campione n®: sptl profonditd a mt.

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

Rapp N° 11.0806

CARATTERISTICHE GENERAL [ LIMITI DI ATTERBERG

Contenuto d’acqua W = % Limite di liquidita Wi

Peso dell’unita di volume Yy = Mg/m” | Limite di plasticita Wp

Peso secco dell'unita di vol. yg = Mg/m’® | Indice di plasticita Ip

Peso specifico del terreno ¥s = Mg/m® | Limite di ritiro Ws

Indice dei vuoti Iv = /

Grado di saturazione S = % Indice di consistenza IC

Tenore in Carbonati = % Attivita A

Velocita Ultrasonica vV = m/s

GRANULOMETRIA (AGI/S) GRANULOMETRIA (ASTM)

Ghiaia (>2.00 mm) G = % Ghiaia (>4.75 mm) G =| 543 |%

Sabbia (>0.06<2.00 mm) S % Sabbia (>0.075<4.75 mm) S =] 1510 (%

Limo + Argilla L+A % Limo + Argilla L+A =| 7947 |%

Limo (>0.002<0.06mm) L % Limo (>0.002<0.075mm) L =] 3321 |%

Argilla (<0.002 mm) A = % Argilla (<0.002 mm) A =|4626 |%
RESISTENZA A COMPRESSIONE

Compressione Semplice ac = kPa min = kPa

Deformazione a Rottura gv = % PoskarPanele PP max = kPa

Modulo Elastico Tangente. E = MPa Vane test VT min = kPa

Modulo Elastico Secante E = MPa max = kPa

PROVA EDOMETRICA

Modulo edometrico Eed = kPa Gradino di carico
Coeff. di consolidazione Cv cm’/s Indice Rigonfiamento
Coeff.di compressib. edo. Mv m*/kN

Coeff. di permeabilita K = m/s Coeff di cons. second

I

Il

g = kPa
Ir = %

Ca = ]%

PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE

Angolo resistenza a taglio efficace o = ol Taf_jg‘twgD___f Coesione efficace (' kPa
Angolo resistenza a taglio efficace b = Test CR | Coesione efficace (' kPa
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
Angolo resistenza a taglio efficace o' ° CD  Coesione efficace ' kPa
Angolo di resistenza a taglio (eu °/ CU | Coesione non dren. Ceu kPa
Angolo di resistenza a taglio duu 2  Coesione non dren. Cuu kPa
Osservazioni
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Commessa: I

SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. 08.040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N. 7982 Sandaggio:
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY szB
telffax. +39 0541988972 - e mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.net Campione.s ]
REA: RN-304214 — G.F. & P.IVA 03686910401 spt1
4 DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA En 1.5
SGAILAB - Laboratori e Ricerche sr.l. .
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 178892-4 = T TE GR
[CertN.Data | 11.0808 - 26-04-11] Data Esecuzione: | 150411 |
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (Fl)
| Commessa] Sondaggio | Campione | sub | | dam [ am Verb Acceltazione | Data ric. descr.campione descr.prelievo
CAMPIONE |[08.040.00] SV2B [ sptl 0 | [ 150 | 000 0 11-01-11
y Passante totale Trattenuto totale Trattenuto Totale
Setacci A.S. T.M. (mm
c (mm) (%) (%) (@
3" 75.00 100.0 0.00 0.00
21/2" 63.00 100.0 0.00 0.00 Materiale Esaminato: 508.17 g
2" 50.00 100.0 0.00 0.00
11/2" 37.50 100.0 0.00 0.00
1" 25.00 100.0 0.00 0.00
3 19.00 700.0 0.00 0.00 Matariais n10 [ 908 | %
172" 12.50 100.0 0.00 0.00 Passante al n.40 850 o
3/8" 9.50 97.4 2.63 13.37 setacc‘iao : £ @
n.4 4.75 94.6 5.44 27.62
n.10 2.00 90.8 9.18 26.65 n200 | 795 | %
n.20 0.850 86.1 13.90 70.62
n.40 0.425 85.0 14.98 76.11
n.80 0.180 82.7 17.29 87.86
n.140 0.106 80.6 19.36 08.36
n.200 0.075 79.5 20.53 104,35
ciotrou | GHIAIA | SABBIA | LIMO | ARGILLA
] | I |
100 10 1 0.1 0.01 0.001 D[mlpng
100.00 +- T
bl | I | il | | |
Gl | C T~ Lt il | |
90.00 11 | T~ e | a
i | [ [ T T [N ;
80.00 1 f f _ T (R W =y i '
I ] L e b TN |
70.00 - I I =1 I + — T 1
L | _ | ISR | | ; : P
60.00 1k | ] Eam o P —
| | | I L | | A |
I | | | il | | <
| | | | [ | I
L i IR || N
| | I | il | |
| I | I o | |
| r | IR I |
| i 0 | 4 | |
] F f } r f i
I | | Fil | |
| | | I | | } !
| I | | P | i
| I: | | i | I
31w 34" a3/t 4 10 20 40 80 200
CLASSIFICAZIONE AGI/S Ciottoli Ghiaia | Sabbia Limo Argilla T Limo+Argilla
Argilla con limo debolmente sabbiosa debolmente ghiaiosa 0.00 9.18 12.22 32.34 46.26 78.60
[ Percentuale delle frazioni (ASTM) 000 | 543 | 1510 | 3321 | 4626 | 79.47
Osservazioni ]
0
MOD.025 Edizione n®2 del 1 Ottobre 2010 Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Ricco A. Giusti M. S.Sanchi
Setacci ASTM e densimetro 151H Data Stampa 26-04-11 | Pag. 112
MAT.n.GR1.(2-24)-085 - GR2.14.85 Procedura Operativa 10 0052 [file: 0

Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti per lo svelgimento dell’attivita
di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B)



SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. = 1 08.040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N. 7982 Sondaggio: I
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY SVZB
telffax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.net Campione.s |
REA: RN-304214 — C.F. & P IVA 03686910401 spt1
DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA — 15
SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.rl. TProvs:
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 178892-4 ] TE_GR
[certN.-Data [ 11.0808 - 26-04-11] Data Esecuzione: | 150411 |
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
| Commessa| Sondaggio | Campione | sub dam | am Verb.Accettazione | Data ric. descr.campione descr.prelievo
CAMPIONE | 08.040.00] sv2B spt1_ | 0 150 | 0.00 0 11-01-11

STAMPA VALORI CARATTERISTICI

: ; o Sedimentazione Peso Secco
Setacciatura - Peso Campione |niziale = 508.17 g | Eamoions Pa = =) =
) Trattenuto Trattenuto Trattenuto Passante
Setrd ASTMAT | ol ) | ramisisti | Tar (%) | Tot. (%) [Dispersivo 125 all
3 75.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2 1/2" 63.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2" 50.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Distanza dal Baricentro:
11/2" 37.50 0.0 0.00 0.0 100.0 Hg=15.86- 0.245 R’
1" 25.00 0.0 0.00 0.0 100.0
3/4" 19.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Correzione menisco
1/2" 12.50 0.0 0.00 0.0 100.0 Cm=+05
3/8" 9.50 13.4 2.63 2.6 97.4
n4 4.75 14.3 2.80 5.4 94.6
n.10 2.00 19.0 3.74 9.2 90.8 Correzione Dispersivo:
n.20 0.850 24.0 4.72 13.9 86.1 Co=-4.0
n.40 0.425 5.5 1.08 15.0 85.0
n.80 0.180 11.8 2.31 17.3 82.7 Correzione Temperatura
n.140 0.106 10.5 2.07 19.4 80.6 Cr=-5+025T
n.200 0.075 6.0 1.18 20.5 79.5
< 0.075 403.8 79.47 Costante K
Somma (g) 508.2 FRAZIONE < 0.075 K=gs/(gs-1) x 100/PS = 3.178
Perdita (g) 0.0 X= 0.795
Tempo Temp. Lettura L corr. L temp. D L cor Tratt.Parz. Tratt.
(min) T R R'=R+CM CT mm R+CT+CD| KxR" XxKxR"
0.5 20.0 34.4 34.9 0.00 0.0519 30.9 98.2 78.0
0.75 20.0 34.0 34.5 0.00 0.0426 30.5 96.9 77.0
1 20.0 3T 342 0.00 0.0371 30.2 96.0 76.3
2 20.0 32.3 32.8 0.00 0.0268 28.8 91.5 127
4 20.0 31.1 316 0.00 0.0193 276 87.7 69.7
8 20.0 29.5 30.0 0.00 0.0140 26.0 82.6 65.7
15 20.0 28.4 28.9 0.00 0.0104 24.9 79.1 62.9
30 20.0 27.2 27.7 0.00 0.0075 237 75.3 59.8
60 20.0 25.7 26.2 0.00 0.0054 22.2 70.5 56.1
125 20.0 24.6 2511 0.00 0.0038 211 67.1 53.3
180 20.0 23.6 24 .1 0.00 0.0032 20.1 63.9 50.8
240 20.0 23.2 23.7 0.00 0.0028 19.7 62.6 49.7
460 20.0 219 224 0.00 0.0020 18.4 58.5 46.5
1440 20.0 19.5 20.0 0.00 0.0012 16.0 50.8 40.4
Densita della miscela (g/cmc) = (R/1000) + 1 Soluzione preparata il: 14-04-11
MOD.025 Edizione n°2 del | Ottobre 2010 Sperimentatore Controllato Il Direttore
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@saailab.net

REA: RN-304214 —~ C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net
COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 4 March 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00 N
[ Sondaggio n°: SV2B profonditd damt. | 1.50
| Campione n°: sptl profonditd a mt.

(ASTM D4318-00) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG  Rapp N° 11.0807

Provan®

Numero Colpi

Contenuto d’acqua (%)

~ LIMITE DI LIQUIDITA’

LIMITE DI LIQUIDITA’ (%)

[ 1 2 3 4 5
69.33 67.37 66.12
15 24 33
Umidita %
66.50 67.00 67.50 68.00 £8.50 69.00 69.50 70.00

10

25

N° colpi

Prova n.

' LIMITE DI PLASTICITA’

2

3

28.37

2925

1
Contenuto d’acqua (%) '; 30.19

LIMITE DI PLASTICITA’ (%) 29.27

INDICE DI PLASTICITA’ (%)

Osservazioni

Rif camp. 1° linea PL3 (1-4) 97
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PROVA N°
p.u.t.

p.s.t.

tara

peso H20
peso secco
W

N. colpi

PROVA N°
p.u.t

p.s.t.

tara

peso H20
Peso secco
w

2 3

10918 11.054 11.007
10.623 10.746 10.706

9.646 9.645
L0008 0.301
gy : 1,061
3gel a9y o= o gR Ay

29.27




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

A Tel. +39.0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqailab.net
i Qib} REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

BGAILAB - Laboralo & Fiearche wr)

www.sgailab.net
COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 24 April 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)

N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°®: SV2B profonditd damt. | 3.00
Campione n°: spt2 profonditd a mt.

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione | 11 January 2011 ]

Note:

APERTURA CAMPIONE Rapp N° 11.0809

Descrizione Campione: Limo con ghiaia argilloso debolmente sabbioso di colore marrone chiaro

verdastro.
Stato del campione: rimaneggiato
Programma prove: Sommario Caratteristiche Fisico-Meccaniche

Analisi Granulometrica
Determinazione dei Limiti di Atterberg

Osservazioni: Munsell 2.5Y 5/6 light olive brown
MOD.023 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 1 Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S. Giusti M.. Giusti M. Giusti M. Sanchi §.
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

s XI Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN} - ITALY
: Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqailab.net
REA: RN-304214 — C.F. ¢ P.IVA 03686910401

SGALAS - Luborsion » Ricarche 5.1

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA Sp.A. DATA: 24 April 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N°® COMMESSA: |08.040.00
Sondaggio n°: SV2B profondita da mt. |3.00
| Campione n®: spt2 profonditd a mt.

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE  Rapp N° 11.0809

CARATTERISTICHE GENERALI LIMITI DI ATTERBERG
Contenuto d’acqua w = % Limite di liquidita WI =| 46.09 |%
Peso dell’unita di volume Yy = | Mg/m” | Limite di plasticita Wp =| 18.58 |%
Peso secco dell’unita di vol. yg = Mg/m’ | Indice di plasticita Ip =| 27.51 %
Peso specifico del terreno Ys = Mg/m’ | Limite di ritiro Ws = %
Indice dei vuoti Iv = /
Grado di saturazione S = % Indice di consistenza IC = /
Tenore in Carbonati = % Attivita A = /
Velocita Ultrasonica vV = m/s
GRANULOMETRIA (AGI/S) GRANULOMETRIA (ASTM)
Ghiaia (>2.00 mm) Ghiaia (>4.75 mm) G =]2443 | %
Sabbia (>0.06<2.00 mm) Sabbia (>0.075<4.75 mm) S =] 1842 |%
Limo + Argilla Limo + Argilla L+A = | 5715 |%
Limo (>0.002<0.06mm) Limo (>0.002<0.075mm) L =]3427 %
Argilla (<0.002 mm) Argilla (<0.002 mm) A = 2288 |%
RESISTENZA A COMPRESSIONE
Compress‘lone Semplice oc = kPa Pocket Perieti PP min = kPa
Deformazione a Rottura Ev = % max = kPa
Modulo Elastico Tangente. E = MPa Vane test VT min = kPa
Modulo Elastico Secante E = MPa max = kPa
PROVA EDOMETRICA
Modulo edometrico Eed = kPa Gradino di carico o = kPa
Coeff. di consolidazione Cv = em’/s Indice Rigonfiamento  Ir = %
Coeff.di compressib. edo. My = m?*/kN
Coeff. di permeabilita K = m/s Coeffdicons. second Ca =[  ]%
PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE
Angolo resistenza a taglio efficace ¢’ = ° TestCD | Coesione efficace  C' kPa
Angolo resistenza a taglio efficace  ¢' = °[ Test CR | Coesione efficace C" kPa
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
Angolo resistenza a taglio efficace o' ° CD | Coesione efficace G kPa
Angolo di resistenza a taglio deu > CU  Coesione nondren.  Ceu kPa
Angolo di resistenza a taglio $uu =| ° UU | Coesione non dren. Cuu kPa

Osservazioni

L |
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. Commes2 [ 08 040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N, 7982 Sondaggio: |
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY SV28
' telffax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec. sgailab.net Camplone.s I
A_f @, REA: RN-304214 — C.F. & P.IVA 03686910401 spt2
AR DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA e | 2
SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.r.l. T Brove |
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 1788924 TE_GR
[CertN.-Data | 11.0811 - 26-04-11] DataEsecuzione: |  15-04-11 ]
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
Commessa | Sondaggio [ Campione | sub | dam am Verb.Accettazione | Data ric. descr.campione ] descr.prelievo
CAMPIONE [108.040.00] SV2B | spt2 | 0 | [ 200 | 000 0 11-01-11
; Passante totale Trattenuto totale Trattenuto Totale
Setacci A.S. T.M. (mm
) (%) (%) (a)
3 75.00 100.0 0.00 0.00
2 1/2" 63.00 100.0 0.00 0.00 Materiale Esaminato: 482.05 g
2" 50.00 100.0 0.00 0.00
11/2" 37.50 100.0 0.00 0.00
1" 25.00 100.0 0.00 0.00
7Y 79.00 1.1 8.0 43.02 i n10 | 704 | %
1/2" 12.50 83.6 16.40 79.07
378" 9.50 812 18.61 30.67 H 22?:;‘;%‘5" n40 | 66.7 | %
n.4 4.75 756 24.43 117.78
n.10 2.00 70.4 20.63 142.84 n200| 571 |%
n.20 0.850 68.1 31.89 153.73
n.40 0.425 66.7 33.27 160.36
n.80 0.180 64.2 35.84 172.76
n.140 0.106 59.9 40.06 193.13
n.200 0.075 57.1 42 .85 206.56
CIOTTOLI ] GHIAIA ] SABBIA | LIMO i ARGILLA
] | I I
100 10 1 0.1 0.0 0.001 OQIQIW)
10000 TN [ | T ] 1T T T
iy I | I I f | | ‘
90.00 11— Iill\g I | | [ | I
SR I | [ | I | |
80.00 1—+ T R I \i i I t i I i
el d [ o S | i1l | |
70.00 41— Ty - \_1:_\ } | i
S I | | T | :
60.00 11 I ! e \-\J' i L
e Wi il I [ | B
= HEEIENIH | it I \\ i
%O . AR ERE I | | I I | il |
@ : N I I | B | | \\ ‘ ‘
T L SRR | L] il | I N |
8000 T i IBER 1L BN
SR R I ] RN I I \\
20.00 T e : j i —+ f ] T < 1
A | | | ol | | |
10.00 iy | } J Bl Ly ! [ f
g Jrl | | I L]
000 Ll i1 il Tl 1588 | Hiiil L 11
3 1w 3/4" 3/8" 4 10 20 40 80 200
CLASSIFICAZIONE AGI/S Ciottoli Ghiala Sabbia Limo Argilla | Limo+Argilla
Limo con ghiaia argilloso debolmente sabbioso 0.00 29.63 14.07 33.42 22.88 56.30
[ Percentuale delle frazioni (ASTM) | 000 | 2443 [ 1842 [ 3427 | 2288 | 57.15 |
Osservazioni |
0
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Autorizzazione N, 7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento deli’attivita
di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B)



SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.I. e | 08.040.00
e e e e =T v
telffax. +39 0541988972 - e mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.net Campione.s |

7 ! REA: RN-304214 — C.F. & P.IVA 03686910401 spt2
T moam
R i DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA —— 2
SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.r.l. T hiova:
www.sgailab.net UNI CEN ISOITS 178892-4 | TE_GR
[CortN.Data [ 11.0811 - 26:04-11] Data Escouzione: | 150411 ]
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
Commessa | Sondaggio | Campione | sub | [ dam | am Verb.Accetiazione | Data ric. descr.campione | descr.prelievo
| CAMPIONE [08.040.00] sv2B | spt2 0 ]| | 200 [ 0.00 0 11-01-11

STAMPA VALORI CARATTERISTICI

; ] e Sedimentazione Peso Secco
Setacciatura - Peso Campione Iniziale = 482.05 g | Earplonc s = ) 3
. Trattenuto Trattenuto Trattenuto Passante
Setacti AS.TM. (M) | o (@) | Pariale %) | Tot (%) | Tot (%) [Dispersivo 125 9l ]
ar 75.00 0.0 0.00 0.0 100.0
21/2" 63.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2" 50.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Distanza dal Baricentro:
11/2" 37.50 0.0 0.00 0.0 100.0 Hg=15.86 - 0.245 R'
1" 25.00 0.0 0.00 0.0 100.0
3/4" 19.00 43.0 8.92 8.9 91.1 Correzione menisco
1/2" 12.50 36.1 7.48 16.4 83.6 Cm=+0.5
3/8" 9.50 11.6 2.41 18.8 81.2
n.4 4.75 271 5.62 24.4 75.6
n.10 2.00 25.1 5.20 29.6 70.4 Correzione Dispersivo:
n.20 0.850 10.9 2.26 31.9 68.1 Cp=-4.0
n.40 0.425 6.6 1.38 33.3 66.7
n.80 0.180 12.4 2,57 35.8 64.2 Correzione Temperatura
n.140 0.106 20.4 4.23 40.1 59.9 Cr=-5+025T
n.200 0.075 13.4 2.79 42.9 57.1
<0.075 275.5 57.15 Costante K
Somma (g) 482.1 FRAZIONE < 0.075 K=gs/(gs-1) x 100/PS = 3.178
Perdita (g) 0.0 X= 0.571
Tempo Temp. Lettura L corr. L temp. D L cor Tratt.Parz. Tratt.
(min) T R R'=R+CM CT mm R+CT+CD| KxR" [ XxKxR"
0.5 20.0 34.2 34.7 0.00 0.0520 30.7 97.6 55.8
0.75 20.0 33.4 33.9 0.00 0.0431 29.9 95.0 54.3
1 20.0 32.6 33.1 0.00 0.0378 29.1 92.5 52.8
2 20.0 31.3 31.8 0.00 0.0273 27.8 88.3 50.5
s 20.0 29.7 30.2 0.00 0.0197 26.2 83.3 47.6
8 20.0 28.6 291 0.00 0.0142 251 79.8 45.6
15 20.0 26.7 27.2 0.00 0.0106 232 73.7 421
30 20.0 247 252 0.00 0.0077 21.2 67.4 38.5
67 20.0 22.3 22.8 0.00 0.0053 18.8 59.7 34.1
120 20.0 20.3 20.8 0.00 0.0041 16.8 53.4 30.5
180 20.0 18.9 19.4 0.00 0.0034 15.4 48.9 28.0
250 20.0 17.7 18.2 0.00 0.0029 14.2 45.1 25.8
450 20.0 16.5 17.0 0.00 0.0022 13.0 41.3 23.6
1440 20.0 14.0 14.5 0.00 0.0013 10.6 33.4 19 1
Densita della miscela (g/cmc) = (R/1000) + 1 Soluzione preparata il: 14-04-11
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

(s )!)‘I Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
S Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqailab.net

REA: RN-304214 - C.F. e PIVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 24 April 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA”: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

| Sondaggio n°: SV2B profonditi da mt. |[3.00

| Campione n°: spt2 profondita a mt.

(ASTM D4318-00) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG  Rapp N° 11.0810

|

F LIMITE DI LIQUIDITA’
Prova n®° 1 2 3 4 3
Contenuto d’acqua (%) 48.87 46.71 44.29
Numero Colpi 16 23 33
LIMITE DI LIQUIDITA® (%)
Umidita %
43.00 43.50 44.00 44.50 45,00 45.50 46.00 45.50 47.00 47.50 48.00 48.50 49.00
10
—4-""’"_’.-’
.—"’—‘-’_'ffr
||
25 ,_.-f-"f“ 25
B ]
3
.
100
{j LIMITE DI PLASTICITA’
Prova n. )| 2 3 4 3
Contenuto d’acqua (%) 18.97 17.69 19.08
LIMITE DI PLASTICITA’ (%) 18.58 INDICE DI PLASTICITA’ (%) 27.51
Osservazioni

MOD.025 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllate Il Direttore
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PROVA N°
p.u.t

ps.t.

tara

peso H20
PESO secco
W

N. colpi

PROVA N°
p.u.L

p.S.t.

tara

peso H20
pEso Secco
W

29.108 28.110 25.411
26.724 26.024 23.137
21.846 21,558 18.003
T 2.086 2274
4878 4.466, 5.134
- a8.87] 46.71] 44.29
16 23 33

9.940 9.767 10.222
9.734 9.606 9.998
8.648 8.696 8.824
0206 0a61 0224
1086 0910 il e
oIl 17.69F - 19,08

18.58
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

Tel. +39 0541

988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214—C.F. e P.IVA 03686910401

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 24 April 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditd damt. |4.50

Campione n°; spt3 profondita a mt.

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione |

11 January 2011 ]

Note:

APERTURA CAMPIONE Rapp N° 110811

Stato del campione:

Descrizione Campione:

Argilla con limo debolmente ghiaiosa di colore verdastro con presenza di clasti
da millimetrici a centimetrici.

rimaneggiato

Programma prove:

Sommario Caratteristiche Fisico-Meccaniche
Analisi Granulometrica
Determinazione dei Limiti di Atterberg

Osservazioni:

Munsell 2.5 5/6 light olive brown

MOD.023 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S. Giusti M. Giusti M. Giusti M. Sanchi S,
Data $tampa 27/03/2012 Pag 1/3
Procedura Operativa [0 005a \1SgailablS V2 B-spi3.doex




SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

!’:' g&n
@@j}

it
SCAILAB - Laborsiari 8 Ricsehe 4.01.

www.sgailab.net

REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988872 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 24 April 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA": Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profondita damt. | 4.50

Campione n°: spt3 profonditd a mt.

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

Rapp N° 11.0811

CARATTERISTICHE GENERALI LIMITI DI ATTERBERG
Contenuto d’acqua w = % Limite di liquidita Wl =| 71.06 |%
Peso dell’unita di volume y = Mg/m’ | Limite di plasticita Wp =| 27.24 |%
Peso secco dell’unitd di vol.  yd = Mg/m’ | Indice di plasticita Ip =| 43.82 |%
Peso specifico del terreno ¥s = Mg/m” | Limite di ritiro Ws = %
Indice dei vuoti Iv = /
Grado di saturazione 8 = % Indice di consistenza €= /
Tenore in Carbonati = % Afttivita A = /
Velocita Ultrasonica vV = m/s
GRANULOMETRIA (AGI/S) GRANULOMETRIA (ASTM)
Ghiaia (>2.00 mm) G =| 11.68 | % Ghiaia (>4.75 mm) G =| 10.18 |%
Sabbia (>0.06<2.00 mm) S =| 478 |% Sabbia (>0.075<4.75 mm) S =] 484 |%
Limo + Argilla L+A =| 83.54 |% Limo + Argilla L+A =| 8498 | %
Limo (>0.002<0.06mm) L =[ 3081 |% Limo (>0.002<0.075mm) L =(3225 |%
Argilla (<0.002 mm) A = 5273 |% Argilla (<0.002 mm) A =|5273 |%
RESISTENZA A COMPRESSIONE
Compressione Semplice 6o = kPa min = kPa
. Pocket Penetr PP
Deformazione a Rottura gv = % SRREL IR max = kPa
Modulo Elastico Tangente. E = MPa Vane test VT min = kPa
Modulo Elastico Secante E = MPa max = kPa
PROVA EDOMETRICA
Modulo edometrico Eed = kPa Gradino di carico & = kPa
Coeft. di consolidazione Cv = cm’/s Indice Rigonfiamento  Ir = %
Coeft.di compressib. edo. Mv = m*/kN
Coeff. di permeabilita K = m/s Coeffdicons.second Ca =]  |%
PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE
Angolo resistenza a taglio efficace ¢' = ° Test CD | Coesione efficace C' = kPa
Angolo resistenza a taglio efficace ¢' = °: Test CR | Coesione efficace C' = kPa
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
Angolo resistenza a taglio efficace ¢ = ° CD | Coesione efficace C' S kPa
Angolo di resistenza a taglio dou = °/CU  Coesione non dren. Ceu = kPa
Angolo di resistenza a taglio dun = °:UU :Coesione non dren. Cuu = kPa
Osservazioni
MOD.024 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore
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Commessa:

SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. 08.040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N. 7982 Sondaggio:
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY SVZB
telffax. +39 0541988972 - e.mail. info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.nat Campione.s I
7> f 3 REA: RN-304214 — C.F. @ P.IVA 03685910401 spt3
e '..f' DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA e, | 45
SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.r.. -
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 178892-4 —=1 TE GR
[CertN.-Data | 11.0814 - 26-04-11] Data Esecuzione: | 150411 ]
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
Commessa | Sondaggio | Campione | sub | [ dam | am Verb Accettazione | Data ric, descrcampione | descr.prefievo
CAMPIONE [/08.040.00| SV2B [ spt3 0 | [ 450 ooo 0 11-01-11
. Passante totale Trattenuto totale Trattenuto Totale
S.T.M.
Setacci A.S.T.M. (mm) %) (%) (@
3 75.00 100.0 0.00 0.00
212" 63.00 100.0 0.00 0.00 Materiale Esaminato: 373.23 g
2" 50.00 100.0 0.00 0.00
11/2" 37.50 100.0 0.00 0.00
1 25.00 100.0 0.00 0.00
A 79.00 933 6.70 25.00 ; ni10 | 883 |%
72 12.50 51.9 812 30.31 Materiale
378" 9.50 31.0 3.01 33.62 p:::’::éi)a' nd0 | 86.6 |%
n.4 475 89.8 10.18 37.98
n.10 2.00 88.3 11.68 43,58 n200 | 850 |%
n.20 0.850 87.3 12.72 47 .47
n.40 0.425 86.6 13.35 49.84
n.80 0.180 85.9 14.12 52.69
n.140 0.106 85.4 14.64 54.63
n.200 0.075 85.0 15.02 56.06
cotrou | GHIAIA | SABBIA | LIMO | ARGILLA
I | | I
100 1 0.1 0.01 0.001 0.0
100.00 +— — ;
T T [
— Ll | | I I |
: il A -l———__l_.‘ ; P I é : !
8l | i TP 1
80.00 +—t— Tt i T E ;
I i I Wit R !
70,00 - b i } I e \,‘\ : =
i I | N
60.00 SN | - \\ |
[ (RRET Ry N .
50.00 I RN [ ‘ N .
S | TEERE [ Y L
3] | | L I | P
&0.00 7 I IFNRE l T |
© i P | IR | 1 |
30.00 1+~ i I T I T |
Ll | | Bilall | |
i b= i 1
| IEARN Lol
} i J !
| I [ |
1 B | H !
31w 34 e 4 10 20 40 G
CLASSIFICAZIONE AGI/S Ciottoli Ghiaia Sabbia Limo Argilla_ T Limo+Argilla
Argillla con limo debolmente ghiaiosa 0.00 11.68 478 30.81 5273 83.54
Percentuale delle frazioni (ASTM) | 000 [ 1018 | 484 | 3225 | 5273 | 84.98 ]
Osservazioni i |
0
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Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dell’attivita
di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) & Rocce (settore B)



Commessa:

SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. 08.040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N, 7982 Sondaggio: !
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY - Svz2B
telffax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.net Campione.s l
REA: RN-304214 — C.F. & P.IVA 03686910401 spt3
dam.-am,
= DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA — 4.5
SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.rl. T Prova:
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 178892-4 AT TE_GR
[CertN.Data | 11.0814 - 26-04-11] Data Esecuzione: | 150411 |
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
Commessa | Sondaggio | Campione | sub | [ dam | am Verb Accettazione | Data ric. descrcampione | descr prelisvo
CAMPIONE |08.040.00| sV2B | spt3 0 ]| | 450 [ 0.00 0 11-01-11

STAMPA VALORI CARATTERISTICI

. ; : o _ Sedimentazione Peso Secco
Setacciatura - Peso Campione Iniziale = 373.23 g l Cambicne Ps = = =
2 Trattenuto Trattenuto Trattenuto Passante
Setacd ASTM. (M) | barz,(q) | Parsisle (%) | Tot (%) | Tot (%) [Dispersivo 125 gi]
3 75.00 0.0 0.00 0.0 100.0
212" 63.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2 50.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Distanza dal Baricentro:
11/2" 37.50 0.0 0.00 0.0 100.0 Hg=15.86 - 0.245 R’
1" 25.00 0.0 0.00 0.0 100.0
3/4" 19.00 25.0 6.70 6.7 93.3 Correzione menisco
1/2" 12.50 5.3 1.42 8.1 91.9 Cm=+0.5
3/8" 9.50 3.3 0.89 9.0 91.0
n.4 4.75 4.4 1.17 10.2 89.8
n.10 2.00 5.6 1.50 i 88.3 Correzione Dispersivo:
n.20 0.850 3.9 1.04 12.7 87.3 Co=-4.0
n.40 0.425 2.4 0.63 13.4 86.6
n.80 0.180 2.8 0.76 14.1 85.9 Correzione Temperatura
n.140 0.106 1.9 0.52 14.6 85.4 Cr=-5+025T
n.200 0.075 1.4 0.38 15.0 85.0
< 0.075 317.2 84.98 Costante K
Somma (g) 373.2 FRAZIONE < 0.075 K=gs/(gs-1) x 100/PS = 3.178
Perdita (g) 0.0 X= 0.850
Tempo Temp. Lettura L corr. L temp. D L cor Tratt.Parz. Tratt.
(min) T R R'=R+CM CT mm R'+CT+CD KxR" XxKxR"
0.5 20.0 34.1 34.6 0.00 0.0521 30.6 97.2 82.6
0.75 20.0 33.9 34.4 0.00 0.0427 30.4 96.6 82.1
1 20.0 33.7 34.2 0.00 0.0371 30.2 96.0 81.6
2 20.0 33.0 33.5 0.00 0.0265 29.5 93.7 79.7
4 20.0 327 33.2 0.00 0.0189 29.2 92.8 78.9
8 20.0 32.0 32.5 0.00 0.0135 28.5 90.6 77.0
15 20.0 31.3 31.8 0.00 0.0100 27.8 88.3 75.1
30 20.0 30.2 30.7 0.00 0.0072 26.7 84.8 721
60 20.0 28.5 29.0 0.00 0.0052 25.0 79.4 67.5
120 20.0 26.5 27.0 0.00 0.0038 23.0 73.1 62.1
190 20.0 254 259 0.00 0.0030 219 69.6 59.1
240 20.0 246 251 0.00 0.0027 214 67.1 57.0
470 20.0 23.0 23.5 0.00 0.0020 19.5 62.0 52.7
1440 20.0 20.3 20.8 0.00 0.0012 16.8 534 454
Densita della miscela (g/cmc) = (R/1000) + 1 Soluzione preparata il: 14-04-11
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@saqailab.net

REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 24 April 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditd da mt. [4.50

Campione n°: spt3 profonditd a mt.

(ASTM D4318-00) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG, Rapp N° 11,0812

LIMITE DI LIQUIDITA’
Prova n® 1 2 3 4 5
Contenuto d’acqua (%) 72.80 70.10 68.94
Numero Colpi 19 29 35
LIMITE DI LIQUIDITA’ (%)
Umidita %
67.00 67.50 68.00 68.50 69.00 69.50 70.00 70.50 71.00 71.50 7200 72.50 73.00
10
"—"/-F’
25 25
=]
o | _—
> =]
100
LIMITE DI PLASTICITA’
Prova n. 1 2 3 4 5
Contenuto d’acqua (%) 27.10 26.80 27.82
LIMITE DI PLASTICITA’ (%) INDICE DI PLASTICITA’ (%) [ 43.82
Osservazioni

Rifcamp. 1° linea PL3 (1-4) 97

MOD.025 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Prova eseguita con Cucchiaio Casagrande ¢ bilancia elett. di Prec, Giusti M. Giusti M, Giusti M, Sanchi S.
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PROVA N°
p.ut.

p.s.t.

tara

peso H20
peso secco
W

N. colpi

PROVA N°
put.

p.s.L.

tara

peso H20
peso secco
w

22.897 25.020 24.698
20266 21.485 21.408
16.652 16.442 16.636
263l 3535 3990
3614 5ng 4972
e 7 S| 70,10] 68.94
19 29 35

3
9.760 10.729
9.537 10.492
8.705 9.640
0223 0237
0832 . 0.852
" 2GR0 27.82]

27.24




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
7 Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e mail: info@sqailab.net
&f REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

- T T
SGALAB - Laborainn & Ricarchi n.rl.

www.sgailab.net
COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA”: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00 ]
Sondaggio n°: SV2B profonditi damt. | 8.60
Campione n°: CR1 profonditd amt. |8.90

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione e

11 January 2011 ]

Note:

APERTURA CAMPIONE, Rapp N° 11,1091

Descrizione Campione:

Stato del campione:

Siltite di aspetto lievemente marnoso con presenza di venature calcitiche
poliorientate.

intatto-fratturato

|
Programma prove: Sommario Caratteristiche Fisico-Meccaniche
Prova di Trazione indiretta 'Brasiliana’
Osservazioni: Munsell 2.5Y 5/1 gray
MOD.023 Edizione n®] del 13 Ouobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita [SO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Ricco A. Giusti M. Sanchi 8,
Dalta Stampa 27/03/2012 Pag 1/6
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

www.sgailab.net

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqgailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditd damt. | 8.60

Campione n®: CR1 profonditd amt. |8.90

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE, Rapp N° 11.1091]

CARATTERISTICHE GENERALI RESISTENZA A COMPRESSIONE
Contenuto d’acqua W = % Compressione semplice B = N/mm?*
Peso dell’unita di volume  y = Mg/m’ | Deformazione verticale £, = %
Peso specifico dei terreno  ys = Mg/m® | Deformazione orizzontale g = %
Tangente Secante
Assorbimento As = / Modulo Elastico E = N/mm?
Tenore in Carbonati / % Coeff. di Poisson v =| /
PROVA POINT LOAD STRENGTH PARAMETRI DINAMICI
Indice Standard (50 mm) Is = MPa | Velocita ultrasonica V= m/s
Compressione semplice cc = MPa | Modulo Elastico Din. El= MPa
Indice di Anisotropia la = /
PROVA DI TAGLIO SU ROCCIA

Angolo di attrito di picco ¢ = ° Coesione di picco C = MPa

b = © Coesione residua G = MPa

Angolo di attrito residuo

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE SU ROCCIA

Angolo di attrito b =

Compressione G1-0s=
Deformazione. Verticale E, =
Deformazione Orizzontale Ep =
Mod. Elastico Tangente Et=
Mod. Elastico Secante Es=
Coefficiente di Poisson L=
Pressione di Confinamento Ga-

LT

Coesione

[ IN/mm?

C

Provino 1 Provino 2

Provino 3j

N/mm?

%

%

kN/mm?

kN/mm?

| N/mm?

C

TRAZIONE INDIRETTA “BRASILIANA”

Valore Medio =
Deviazione Standard =

KPa Coefficiente di Variazione
KPa

- (0022

Osservazioni

MOD.024 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Ricco A Giusti M. Sanchi S,
Data Stampa 24/06/201 | Pag 2/6
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

IR
= Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
\‘_\gg_, Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqailab.net

REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

SGAILAS - Lbralosi & Ricarcha 5.1

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00
Sondaggio n°; SV2B profonditidamt. |8.60
Campione n°: CRI1 profonditd amt. |[8.90 ]
{ASTM D 3967 — 95a ) PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA “BRASILIANA”  Rapp N° 11.1090
Diametro (em) 7.60
Altezza (cm) 1.85
Area (cm?) 45.36
Volume (cm?) 83.92
Peso () 212.00
Peso di Volume (Mg/m*) 2.526
2P
R =""
A
Carico a Rottura P 10111.00 N
Area Sezione di Rottura A 14.06 cm’
Resistenza a Trazione R; 4578.1 (KPa)
Osservazioni Provino n.4
MOD.025 Edizione n°l del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | La Sperimentatore Controllato 11 Direttore
Prova eseguila con pressa. Incert, carico. 0.4%, Branchi M. Ricen A, Giusti M, Sanchi S.
Matricola n® UG26.1.75 - RCT3.4.06 Data Stampa 24/06/201 | Pag 3/6
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

SGATI
@- aby

SGAIAS - Laborwlon & ficarcha €11

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N® COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n®: SV2B profondita damt. | 8.60

Campione n°: CR1 profondita amt. |8.90

(ASTM D 3967 — 95a ) PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA “BRASILIANA®

Rapp N° 11.1090%

Diametro

Altezza

Area

Volume

Peso

Peso di Volume

Carico a Rottura

Area Sezione di Rottura

Resistenza a Trazione

(cm) 7.60
(cm) 1.88

(cm?) 45.36 |

(em®) [W

Ly
(Mg/m’)

P 10550.00 |N
A 1429 Jom?
R, [ 47007 ] (KPa)

Osservazioni Provino n.5

1
MOD.025 Edizione n?1 del 13 Gttobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato [l Direttore
Prova eseguita con pressa. Incert. carico. (.4%, Branchi M. Riceo A, Giusti M. Sanchi S.
Matricala n® UG26.1.75 - RCT3.4.06 Data Stampa 24/06/201 | Pag 4/6
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - &.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N® COMMESSA: | 08.040.00
Sondaggio n®; SV2B profondita damt. |8.60
Campione n°: CR1 profonditd amt. |8.90 ]

{ASTM D 3967 — 95a ) PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA “BRASILIANA”’”’!

Rapp N° 11.1090

Diametro (cm)
Altezza (cm)
Area (em?)
Volume (em®)
Peso (g)

Peso di Volume

(Mg/m’

7.60

1.90

)

2P
R =—
mA
Carico a Rottura P 10650.00 N
Area Sezione di Rottura A 14.44 cm®
Resistenza a Trazione R, 4695.3 (KPa)

Osservazioni Provino n.6

MOD.025 Edizione n®1 del 13 Qttobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M, Ricca A. Giusti M. Sanchi §.
Prova eseguita con Macchina fotografica digitale Data Stampa 24/06/201 Pa.g 5/6
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.I.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
) Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info @sqailab.net

— LAl REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profondita da mt. | 8.60

Campione n°: CRI profondita. amt. |8.90

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Rapp N° 11.1091

S
A1 MI-NA
Ampliam. 3a corsia tratto Incisa-Valdarno
FASE B

Sondaggio: SV2B Campione; CR 4‘

Da

Osservazioni

MOD.025 Edizione 071 del 13 Ouobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllitto Il Direttore
Cert. Sistema Qualitd 1ISO 9001:2008 RINA 17333/08/S Branchi M. Ricco A. Giitisti M. Sanchi S.
Prova eseguita conMacchina: fotografica digitale Data Stampa 27/03/2012 Pag 6/6

Matricola n* UG 35. 2. 02 Procedura Operativa 10 005b WSeailab\SV2B-CRI bras.docx




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 ~ Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA.: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdamo (FI)
N? COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditd damt. |12.00

Campione n®: CR2 profonditda amt. | 12.40

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione

i

11 January 2011 ]

Note:

APERTURA CAMPIONE|

Rapp N° 11,1098

Descrizione Campione:

Stato del campione: fratturato

Siltite a cemento carbonatico con presenza di venature calcitiche poliorientate.

Programma prove:

Osservazioni:

Munsell 5Y 6/2 light olive gray

MOD.023 Edizione n®1 del 13 Otiobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 11 Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Ricco A. Giusti M. Sanchi 8.
Data Stampa 27/03/2012 Pag 1/2

Procedura Operativa [O 005b

\\Sgailab\SV2B-CR2 doex




FEIR
S

SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info @sqailab.net
REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA": Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profondita da mt. 12.00

Campione n°: CR2 profondita amt. | 12.40

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rapp N° 11.1098

Osservazioni

MOD.025 Edizione n”1 del 13 Ouobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita 1ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Ricco A, Giusti M, Sanchi S.
Prova eseguita con Macchina fotografica digitale Data Stampa 27/03/2012 Pag 2/2
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.I.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdamo (FT)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditd damt. | 14.50

Campione n®: CR3 profondita amt. |14.90

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione

11 January 2011 |

Note:
APERTURA CAMPIONE Rapp N° 11.1099
Descrizione Campione: Siltite a cemento carbonatico con presenza di venature calcitiche poliorientate.
Stato del campione; fratturato
Programma prove:
Osservazioni: Munsell 2.5Y 5/3 light olive brown

MOD.023 Edizione n°l del 13 Quobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Ricco A. Giusti M. Sanchi 8.
Data Stampa 27/03/2012 Pag 1/2
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info @sgailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA": Incisa Valdarno (FT)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditi da mt. | 14.50

Campione n°: CR3 profonditi amt. | 14.90

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rapp N° 11.1099

Campione: CR 3

Osservazioni

MOD.025 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentalore Controllato 1l Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Ricco A. Giusti M. Sanchi §
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www.sgailab.net

SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@saqailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n®: SV2B profonditd damt. | 17.80

Campione n®: CR4 profonditd amt. |18.20

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione

11 January 2011 |

Note:

APERTURA CAMPIONE,

Rapp N° 11.1100

Descrizione Campione:

Stato del campione:

Siltite carbonatica fortemente tettonizzata con superfici di frattura tettonizzate.

fratturato

Programma prove:

Osservazioni:

Munsell 5Y 5/3 olive

MOD.023 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore
Cert. Sistema Qualitd SO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Ricco A, Giusti M, Sanchi S.
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info @sgailab.net

REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www. sgallab net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)

N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profondita da mt. 17.80
Campione n°: CR4 profondith amt. | 18.20
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Rapp N° 11.1100

KODAK Color Confrol Patches

Ampliam. 3a corsia tratto Incisa-Valdarno
FASE B

Sondaggio: SV2B Campione: CR q

Osservazioni

MOD.025 Edizione n”1 del 13 Onobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimenialore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/8 Branchi M Ricco A Giusti M Sanchi S.
Prova eseguita con Macchina fotografica digitale Data Stampa 27/03/2012 Pag 2/2

Matricola n® UG 35. 2. 02 Procedura Operativa 10 003b WSgailab\SV2B-CR4.docx




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

'SGAILAB - Luborsion & Ricarcha .cl.

www.sgailab.net

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n: SV2B profonditd damt. |22.50

Campione n°: CR5 profonditda amt. |22.80

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione

11 January 2011 ]

Note:

APERTURA CAMPIONE

Rapp N° 11.1101

Descrizione Campione:
poliorientate.

Stato del campione: fratturato

Siltite carbonatica con presenza di venature calcitiche millimetriche

Programma prove:

Osservazioni;

Munsell Gley 1 6/5GY greenish gray

MOD.023 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 11 Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Riceo A Giusti M. Sanchi 5.
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SGAILAD - Laboralr  Riswrche 2.1

SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info @sgailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profondita da mt. | 22.50

Campione n°: CR5 profondita amt. |22.80

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rapp N° 11.1101

pllam 3a

A1 MI-NA
corsia tratto Incisa-Valdarno
| FASE B
'Sondaggio: SV2B campione: CR 5-

o

A

Osservazioni

MOD.025 Edizione n' | d

el 13 Ouabre 2009

Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore

Controllato [1 Direttore

Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S

Branchi M.
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
= ; Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@saailab.net
e REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

SGAILAB - Ladocalon & Ricorche st

wwﬁv.sgai la.b.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditd damt. |28.20

Campione n°: CR6 profonditd amt. |28.60

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione [ 11 January 2011 H
Note:
APERTURA CAMPIONE, Rapp N° 11.1086
Descrizione Campione: Siltite a cemento carbonatico.
Stato del campione: intatto
Programma prove: Sommario Caratteristiche Fisico-Meccaniche
Prova di Trazione indiretta 'Brasiliana’
Velocita Ultrasonica
Compressione Monoassiale con letture estensimetriche e Diagramma Sforzi-
Deformazioni
Osservazioni: Munsell 2.5Y 5/1 gray
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Gy

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net

REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

wmv:r.wmj;:g._aila‘fi.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’; Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profondita damt. |28.20

Campione n°: CR6 profondita amt. |28.60

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE Rapp N° 11.1086

CARATTERISTICHE GENERALI RESISTENZA A COMPRESSIONE
Contenuto d’acqua W = % Compressione semplice c.=| 13.84 |N/mm’
Peso dell’unita di volume ~ y =| 2.497 |Mg/m’® | Deformazione verticale B %
Peso specifico dei terreno  ys = Mg/m’ | Deformazione orizzontale &= E %
Tangente Secante

Assorbimento As = / Modulo Elastico E= [ 517 | 525 |N/mm®
Tenore in Carbonati / % Coeff. di Poisson v 90234/
PROVA POINT LOAD STRENGTH PARAMETRI DINAMICI
Indice Standard (50 mm) Is = MPa | Velocita ultrasonica Vp=| 2169 |m/s
Compressione semplice oc = MPa | Velocita ultrasonica Vs=| 1356 |m/s
Indice di Anisotropia Ia = /

PROVA DI TAGLIO SU ROCCIA
Angolo di attrito di picco o = ° Coesione di picco C = MPa
Angolo di attrito residuo ¢ = ° Coesione residua G = MPa

PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE SU ROCCIA

Angolo di attrito b = S ° Coesione c = |: N/mm’
Provino 1 Provino 2 Provino 3
Compressione O1-03= N/mm?®
Deformazione.Verticale &= %
Deformazione Orizzontale Ep = %
Mod. Elastico Tangente Et= kN/mm?
Mod. Elastico Secante Bs= kN/mm?
Coefficiente di Poisson V=
Pressione di Confinamento G- _‘ N/mm?*
TRAZIONE INDIRETTA “BRASILIANA”
Valore Medio 467448 | KPa Coefficiente di Variazione =1 0.022
Deviazione Standard =| 101.54 | KPa
Osservazioni
MOD.024 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | La Sperimentatore Controllato 1l Direttore
Cert. Sistema Qualiti ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Ricco A, Giusti M, Sanchi S.
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
5 2 Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqailab.net
@{9’ REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

‘SGANLAR - Labcratar & Ricercha 141,

wwﬁv.sggilab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditd damt. | 28.20

Campione n°: CRé6 profonditd amt. |28.60

(ISRM (1977)) CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROVINO Rapp N° 11.1084

Provino 1 Provino 2 Provino 3
Diametro [ ga0 || | | [ | (cm)
Altezza | 1670 ] [ | | | (em)
Area [ s4rmm | [ | ] (em?
Volume | 90357 | | 1 | (em®)
Peso umido | 225640 | | ol | (er)
Peso secco | . 1 L | (er)
Peso dell’unita di volume L 2497 ] | o | (Mg/m®)
Peso secco dell’unita di volume I 1 | ] | (Mg/m?®)

Contenuto d’acqua | ] L | (%)

Valori Mediati

Peso dell’unita di volume 2.497 (Mg/m™)
Peso secco dell’unita di volume (Mg/m®)
Contenuto d’acqua (%)
Osservazioni
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net

REA: RN-304214 - CF. e P.IVA 03686910401

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00
Sondaggio n°: SV2B profonditd damt. |28.20
Campione n°: CR6 profonditi amt. |28.60 ]

(ASTM D2845-00) VELOCITA’ ULTRASONICA (Vp)

Rapp N° 11.1085

Altezza

Diametro

Area

Volume

Peso

Peso dell’unita di volume
Ritardo

Velocita Ultrasonica (Vp)

(cm)
(cm)
(cm?)
(cm’)
(2)
(Mg/m’)
(ps)

(m/s)

16.70
| 8.30 |
54.11
90357 |
[ 23640 |

L7 |

2169

Osservazioni

MOD.025 Edizione n°l del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@saqailab.net

\‘.«1'.)9 ,@éb‘

SGARAR - Laboralori  Ricarche .71

4 REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditd damt. [28.20

Campione n°; CR6 profonditd amt. |28.60

(ASTM D 3967 — 952 ) PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA “BRASILIANA”

Rapp N° 11.1090

Diametro (cm) 8.30
Altezza (cm) 1.90
Area (em®)
Volume (em’)
Peso @
Peso di Volume (Mg/m®)

B

A

Carico a Rottura P N
Area Sezione di Rottura A cm®
Resistenza a Trazione R, (KPa)

Osservazioni Provino n.1

MOD.025 Edizione n®] del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 11 Direttore
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
T Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988372 - e.mail: info@sqailab.net
SAL REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

SCAILAS - Luouestor s Rcaren 5.1

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N°® COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n®: SV2B profonditd damt. | 28.20

Campione n®: CR6 profondita amt. |28.60

(ASTM D 3967 — 95a ) PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA “BRASILIANA”  Rapp N° 11.1090

Diametro
Altezza
Area
Volume
Peso

Peso di Volume

Carico a Rottura
Area Sezione di Rottura

Resistenza a Trazione

(cm) 8.30

(cm) 1.97

(om®)
(em)
@
(Mg/m’)

p 12090.00 [N
A 16.35 cm’
R 4707.2 (KPa)

Osservazioni Provino n.2
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

www.sgailab.net

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profondita da mt. | 28.20

Campione n®: CR6 profondith amt. |28.60

(ASTM D 3967 — 95a ) PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA “BRASILIANA”

Rapp N° 11.1090

Diametro (cm) 8.30
Altezza (cm)
Area (cm?)
Volume (cm’)
Peso (2)
Peso di Volume (Mg/m*)

R utt

A

Carico a Rottura p N
Area Sezione di Rottura A cm’
Resistenza a Trazione R, (KPa)

Osservazioni Provino n.3

MOD.025 Edizione n®i del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Contrallato 11 Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M, Ricco A. Giusti M. Sanchi S.
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Dati acquisiti

sezione provino 5441 em? Sondaggio: SV2B
Bst. convers, 1.00000 kN/pe Campione: CR6
N. time (&1)a (8)a | (ea)r | (ea)r P P (88)a(r-2) | (B)Rpig dP c Poisson | —(8&)ra) | Be yoL
reading| sec HE £ pe kN kN LE UE kN N/mm? - HE e
1 3 27 -17 3:57 3.57 0 0 0.00 0.00 (o} Q
2 6 46 =21 4.15 4.15 19 -4 0.58 0.11 0.211 4 1
3 9 74 =27 517 517 47 -10 1.60 0.30 0213 10 27
4 12 104 -32 6.12 6.12 77 -15 2:55 0.48 0.195 15 47
5 15 140 -40 7.36 7.36 113 -23 3.79 0.71 0.204 23 67
6 18 181 -48 8.60 8.60 154 -31 5.03 0.95 0.201 31 92
7 21 238 -61 10.20 10.20 211 -44 6.63 1.25 0.209 44 123
8 24 300 -75 11.66 11.66 273 -58 8.09 1.62 0.212 58 157
9 27 374 -92 13.55 13.55 347 -75 9.98 1.88 0.216 75 197
10 30 446 -108 15.37 15.37 418 -91 11.80 222 0.217 91 237
11 33 533 -127 17.63 17.63 506 -110 14.06 265 0.217 110 286
12 36 614 -143 19.89 19.89 587 -126 16.32 3.08 0.215 126 335
13 39 il | -168 22.59 22.59 684 -151 19.02 3.58 0.221 151 382
14 42 803 -188 25.14 25,14 776 -171 21.57 4.06 0.220 171 434
16 45 908 -215 27.98 27.98 881 -198 24,41 4,60 0225 198 485
16 48 1009 -240 30.82 30.82 982 -223 27.25 5.14 0.227 223 536
17 51 1126 -269 34.24 34.24 1099 -252 30.67 5.78 0.229 252 595
18 54 1235 -300 37.23 37.23 1208 -283 33.66 6.34 0.234 283 642
19 57 1361 -333 40.80 40 80 1334 -316 37.23 7.02 0.237 316 702
20 60 1476 -365 44.01 44.01 1449 -348 40.44 7.62 0.240 348 753
21 63 1609 -400 47.58 47.58 1582 -383 44.01 8.29 0.242 383 816
22 66 1753 -440 49.76 49,76 1726 -423 46.19 8.70 0.245 423 880
23 69 1962 -495 5311 63.11 1935 -478 49,54 9.34 0.247 478 979
24 72 2110 -540 56.76 56.76 2083 -523 53.19 10.02 0.251 523 1037
25 75 2274 -582 60.77 60.77 2247 -565 57.20 1078 0.251 565 1117
26 78 2421 -625 64.41 64.41 2394 -608 60.84 11.47 0.254 608 1178
29 81 2572 -679 68.42 68.42 2545 -662 64.85 12,22 0.260 662 1221
28 84 2651 -705 70.38 7038 2624 -688 656.81 12.59 0.262 688 1248
29 87 2830 ¢ -768 74.46 74.46 2803 -751 70.89 13.36 0.268 751 1301
30 90 2975 -824 77.38 77.38 2948 -807 73.81 13.91 0.274 807 1334
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Pagina 1




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Verbale accettaz. n®:

/

Certificato n°/data: ~ 11.1083/22-06-11

Via Mariotti, 18/A - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - TALY Data esecuzione: - 20-0‘6f1fl
PR RAE. Tl L g Tel. +39 0541986972 - Fax, +39 0541987606 - e.mail: info@sgailab.nel N° commessa: _08.040.00
www.sgailab.net REA: RN-304214 — C.F. & P.IVA 03686910401 N® progr. campione: N
Data ricevimento: 11-01-11
] PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE SU ROCCE (ASTM D 3148-02) —]
Committente: SPEAS.p.a. Sezione provino 54.11 ¢m?
Lavoro: ATMI-NA Altezza provino 167.00 mm .
Localita: Incisa Valdarno (F1) Carico di rottura  13.91 N/mm?
Sondaggio: Sv2B - Etan (*) 517 kN/mm?
Campione: CR6 - Essc *) 525  kN/mm?
(*) Calcolati per ¢ assiale = 6.95 N/mm? Eedio 521  KkN/mm?

G def. def. E E Coeff. G def. def. E E Coeff.
assiale | assiale | radiale tang. sec. |Poisson| | assiale | assiale | radiale [ tang. sec. [ Poisson
N/mm? i3 e kN/mm? | kN/mm? - N/mm? LE LE kN/mm? | kN/mm? -

0.00 0 0
0.11 19 -4 5.75 5,75 0.211
0.30 47 -10 6.87 6.42 0.213
0.48 77 -15 5.97 6.24 0.195
0.71 113 -23 6.49 6.32 0.204
0.95 154 -31 5.70 6.16 0.201
1.25 21 -44 529 5.92 0.209
1.52 2713 -58 4.44 5.58 0.212
1.88 347 -75 4.81 5.42 0.216
2.22 419 -91 4.76 5.31 0.217
2.65 506 -110 4.90 524 0.217
3.08 587 -126 5.26 5.24 0.215
3.58 684 -151 5.25 5.24 0.221
4.06 776 -171 5.22 5.24 0.220
4.60 881 -198 5.10 522 0.225
5.14 982 -223 5.30 523 0.227
5.78 1099 -252 551 5.26 0.2289
6.34 1208 -283 5.17 5.25 0.234
7.02 1334 -316 5.34 5.26 0.237
7.62 1449 -348 5.26 5.26 0.240
8.29 1582 -383 5.06 5.24 0.242
8.70 1726 -423 2.85 5.04 0.245
9.34 1935 -478 3.02 4.82 0.247
10.02 2083 -523 4.65 4.81 0.251
10.78 2247 -565 4.61 4.80 0.251
11.47 2394 -608 467 4.79 0.254
12.22 2545 -662 5.00 4.80 0.260
12.59 2624 -688 4.68 4.80 0.262
13.36 2803 -751 4.30 477 0.268
13.91 2948 -807 3.80 4.72 0.274
NOTA:la prova é stata eseguita con 4 estensimetri
def.assiale: valori di 1 estensimetro assiale (E1)a
def.radiale: valori di 1 estensimetro radiale (Ed)r
il 2° estensimetro assiale (€2)a e il secondo radiale (€3)r non
hanno fornito dati interpretabili
pag 1/4
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Verb. accettaz. n°; /

ab

> =0
SGAILAB - Labaralori @ Ricanche 5.7l

www.sgailab.net

Via Mariotti, 18/A - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 - Fax, +39 0541987606 - e.mail: info@sgailab.nat

REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

Certificato n®/data:  11.1083/22-06-11

Data esecuzione: 20-06-11
N° commessa: 08.040.00
N® progr. camp.: /

Data ricevimento: 11-01-11

|_PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE SU ROCCE (ASTM D 3148-02)

Committente: SPEASpa. Sezione provino 5411 om® -
Lavoro: A1 MI-NA . Altezza provino 167.00 mm B
Localita: Incisa Valdarno (FI) Carico di rottura 13.91  Nmm*
Sondaggio: SvaB Etan () 547 kNimm?
Campione: ckRe Esec (" 525 kN/mm®
(*) Calcolati per o assiale = 6.95 N/mm? Emedio 521 kN/mm®
Velocita di deformazione = / mm/min
|
J Curva di Compressione
| 16.0 ; T
| | '
14.0 _|( s __l_ - _‘ —— J( R
| E 12.0 — 2 Ji = — - |
2 | | |
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] | | | ‘
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o | | |
Q | |
1T S | - : | |
| ! | | i
| ] i
0.0 : : ‘
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Deformazione Assiale (ps)
|
‘ Moduli di Deformazione
8.0
| | | | |
I i | | - _ o =
I ! | | ‘ | Esec |
i ! : || Etan
| =) | | i L : d
: St == i | !
s o T &2 T s i . | |
‘ < % ',-_‘,,_:'F" LN = £ Sy |
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= \ ¥ |
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-
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. Verb. accettaz. n°: /

Certificato n®/data: 11.1083/22-06-11

Via Mariotti, 18/A - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY Data esecuzione: 20-06-11

N° commessa: 08.040.00

SGALAS -aborsorie Resrchesr| Tel. +38 0541988972 - Fax, +38 0541987606 - e.mail: info@sgailab.net

REA: RN-304214 - C.F. & P.IVA 03686910401

www.sgailab.net N°® progr. camp.: /

Data ricevimento: 11-01-11
l PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE SU ROCCE (ASTM D 3148-02)

Committente: SPEASpa Sezione provino 5411 cm®
Lavoro: ATMINA Altezza provino 167.00 mm
Localita: Incisa Valdarno (FI) Carico di rottura 13.91  N/mm?
Sondaggio: sv2B Poisson a rottura ~ 0.274
Campione: crRe Poisson ) 024
Velocita di deformazione = /  mm/min_ (%) Calcolato perc assiale=  6.95 Nmm?
| Curva di Compressione
16.0 | i T
! |
| ‘ | | | |
14.0 R }i,,,, ],_ . ‘ - . | 2 | 1 = |
€ sl n 1 1 | .
E \ |
2 Y ‘ :
2 100 Y - —
5 " |
S 80} —ur ‘-‘;,,, ] ! =
E '~
5 | \
[ - = | i
< N :
I .g 40 |- | ‘l‘.. 1 e
) 8 | ‘-‘ ¥4 i | Def. assiale
| 20 [ ‘\‘ I i | | — — DefVolume
[ | 5 ! | e Def. radiale |
0.0 . T e et | ‘
‘ -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 |
‘ Deformazione (ug) !
l Coefficiente di Poisson
J 0.80 T T T ] .
| | | | | | |
‘ 0.70 , i
| | |
| {
' 060 + | i | 1
|
| i | |
I 0.50 | - 1
| | ' |
| |
> 040 | - ‘
| |
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| | | | | |
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0.00 : i
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\
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.r..

www.sgailab.net

Via Mariotti, 18/A - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 - Fax. +39 0541987606 - e mail: info@sgailab net

REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 036863910401

Verb. accettaz. n°;
Certificato n°/data:
Data esecuzione:
N° commessa:

N® progr. camp.:
Data ricevimento:

11.1083/22-06-11

20-06-11

08.040.00

11-01-11

| PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE SU ROCCE (ASTM D 3148-02)

]

Committente: SPEA S.p.a. Sezione provino 5437 cm®*
Lavoro: ATMI-NA Altezza provino 167.00 mm -
Localita: Incisa Valdarno (FI) Caricodirottura ~ 13.84 N/mm? o
Sondaggio: SV2B Poisson a rottura  0.274
Campione: CR6 - Poisson (*) 0234 -
Velocita di deformazione = mm/min (*) Calcolato per ¢ assiale = 6.92  N/mm?
DESCRIZIONE ROTTURA:
gradiente di carico = 0.15 N/mm?sec
DESCRIZIONE LITOLOGICA:
pag 4/4
o I } Lo Sperimentatore | Controllato | Il Direttore
MOD.025 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 incertezza velocita 3.2%

Dott. Giusti | Dott. Giusti | Dott. Sanchi
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 pressa matricola UG26.1.75 e RCT3.4.06 Dott. Sanchi
RINA 17533/08/S Istruzione Operativa [.O, 005b Dott. Ricco




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401

'SOAILAB - Laborstrt s Rsarch .11,

www.sgaii;i:.net
COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA": Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00
Sondaggio n°: SV2B profondita da mt. | 28.20
Campione n°: CR6 profonditd amt. | 28.60
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Rapp N° 11.1086

1 MI-NA
Ampliam. 3a corsia tratto Incisa-Valdarno

FASE B
Sondaggio: SV2B campione: ER 6

Osservazioni

MOD.025 Edizione n°| del 13 Otobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato [1 Direttore
Cert. Sistema Qualita 1ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M Ricco A. Giusti M. Sanchi S.
Prova eseguita con Macching fologratica digitale Data Stampa 27/03/2012 Pag 8/8
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

SGAILAR - Lsvoraton o Ricercha E4L

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - [TALY
Qéb Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
4 REA: RN-304214 —C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n°: SV2B profonditd da mt. | 32.50

Campione n®: CR7 profondita amt. |32.90

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione

11 January 2011 |

Note:
APERTURA CAMPIONE Rapp N° 11.1102|
Descrizione Campione: Siltite a cemento carbonatico con presenza di venature calcitiche poliorientate.
Stato del campione: fratturato
Programma prove:
Osservazioni: Munsell Gley1 4/5G_/1 dark greenish gray

MOD.023 Edizione n®I del 13 Qttobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Tl Direttore
Cert. Sistema Qualita [SO 9001:2008 RINA 17533/08/S Branchi M. Ricco A. Giusti M. Sanchi S.
Daia Stampa 27/03/2012 Pag 1/2
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sagailab.net
REA: RN-304214 - C.F.e P.IVA 03686910401

sg.é;laiv net
COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 22 June 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N® COMMESSA: | 08.040.00
Sondaggio n°: SV2B profonditd da mt. | 32.50
Campione n°: CR7 profondita amt.  [32.90
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAF ICA Rapp N° 11.1102

~ SPEA S.p.A.
A1 MI-NA
Ampliam. 3a corsia tratto Incisa-Valdarno

FASE B
Sondaggio: SV2B campione: CR -:,'

Osservazioni

MOD.0235 Edizione n”1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA [7533/08/S Branchi M Ricco A, Giusti M Sanchi S
Prova eseguita con Macehina fotografica digitale Data Stampa 27/03/2012 Pag 2/2
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

b B> SN
m Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN} - ITALY
SR

Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@saqailab.net
REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

SGAILAB - Laborsions Ricweha 5.0

www.sgailab.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA; 2 May 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV3B profonditd damt. | 1.20

Campione n°: spt1+CR1 profondita amt. |1.50

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione | 11 January 2011 ]
Note:
APERTURA CAMPIONE Rapp N° 11,0886
Descrizione Campione: Argilla con limo con sabbia di colore noceiola. Presenza di calcinelli
millimetrici.
Stato del campione: rimaneggiato
Programma prove: Sommario Caratteristiche Fisico-Meccaniche

Analisi Granulometrica
Determinazione dei Limiti di Atterberg

Osservazioni: Munsell 10YR 6/6 brownish yellow
MOD.023 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S. Giusti M.. Giusti M. Giusti M. Sanchi S.
Data Stampa 27/03/2012 Pag 1/3
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

? Ll
SGAILAS - Lusarnlor o Focaecho nrl

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - [TALY

Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214 — C.F. ¢ P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 2 May 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N® COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n®: SV3B profondita damt. | 1.20

Campione n°: sptl+CR1 profonditd amt. | [.50

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

Rapp N° 11.0886

CARATTERISTICHE GENERALI LIMITI DI ATTERBERG

Contenuto d’acqua W = % Limite di liquidita Wl =| 3925 |%

Peso dell’unita di volume % = Mg/m® | Limite di plasticita Wp =| 1642 |%

Peso secco dell’unita di vol. yd = Mg/m® | Indice di plasticita Ip =| 22.83 |%

Peso specifico del terreno vs = Mg/m® | Limite di ritiro Ws = %

Indice dei vuoti Iv = /

Grado di saturazione § = % Indice di consistenza IC = /

Tenore in Carbonati = % Attivita A = /

Velocita Ultrasonica = L_ m/s

GRANULOMETRIA (AGI/S) GRANULOMETRIA (ASTM)

Ghiaia (>2.00 mm) G =] 013 |% Ghiaia (>4.75 mm) G =| 000 |%

Sabbia (>0.06<2.00 mm) S =] 3L70 |% Sabbia (>0.075<4.75 mm) S =12945 |%

Limo + Argilla L+A =] 68.17 |% Limo + Argilla L+A =] 70.55 | %

Limo (>0.002<0.06mm) L =|34.03 |% Limo (>0.002<0.075mm) L =[3641 |%

Argilla (<0.002 mm) A =| 3414 | % Argilla (<0.002 mm) A =|3414 |%
RESISTENZA A COMPRESSIONE

Compressione Semplice cc = kPa min = kPa

Deformazione a Rottura gV = % ROGHe PoReieER max = kPa

Modulo Elastico Tangente. E, = MPa min = kPa

Modulo Elastico Secante E = MPa Visoedp Vi max = kPa

PROVA EDOMETRICA

Modulo edometrico Eed = kPa Gradino di carico & = kPa

Coeftf. di consolidazione Cv = em?/s Indice Rigonfiamento  Ir = %

Coeff.di compressib. edo. Mv = m?/kN

Coeff. di permeabilita K = m/s Coeff di cons. second Ca = I:l %

PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE

Angolo resistenza a taglio efficace ¢' = { ° Test CD | Coesione efficace C' 5 kPa
Angolo resistenza a taglio efficace ¢' = | °| Test CR | Coesione efficace C' kPa
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
Angolo resistenza a taglio efficace P °ICD | Coesione efficace C' kPa
Angolo di resistenza a taglio dou = ?:CU i Coesione non dren. Ceu = kPa
Angolo di resistenza a taglio duu °/UU | Coesione non dren. Cuu = kPa
Osservazioni
MOD.024 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S. Giusti M... Giusti M.. Giusti M. Sanchi S.
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. s | 0g 040,00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N. 7982 Sondaggio:
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY SV‘?’B
telffax, +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.net Campione.s [
REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401 Spt1 +CR1
; DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA EIIELLN 1.2-1.95
SGAILAB - Laboratori e Ricerche s.r.l. TTETovE
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 178892-4 —=1  TE GR
CertN.-Data | 11.0888 - 02-05-11| DataEsecuzione: |  20-04-11 |
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
Commessa | Sondaggio | Campione | sub dam | am Verb.Accettazione | Data ric. descr.campione | descr.prelievo
CAMPIONE |(08.040.00| SV3B |[spt1+CR1| 0 | 1.20 | 1.95 0 11-01-11
: Passante totale Trattenuto totale Trattenuto Totale
Setacci A.S.T.M. (mm
tmm) (%) (%) (@)
3" 75.00 100.0 0.00 0.00
21/2" 63.00 100.0 0.00 0.00 Materiale Esaminato: 42212 g
2" 50.00 100.0 0.00 0.00
11/2" 37.50 100.0 0.00 0.00
e 25.00 100.0 0.00 0.00 .
A 19.00 700.0 0.00 0.00 Waitaricle n10 | 999 %
172" 12.50 100.0 0.00 0.00 Passante al 40 988 |
378" 9.50 100.0 0.00 0.00 Setacc‘?o . : o
n.4 4.75 100.0 0.00 0.00 !
n.10 2.00 99.9 0.14 058 n200 | 70.5 | %
n.20 0.850 99.6 0.38 162
n.40 0.425 98.8 W] 517
n.80 0.180 84.7 15.28 64.50
n.140 0.106 735 26.54 112.03
n.200 0.075 70.5 29.45 124.33
cloTToLl | GHIAIA | SABBIA | LIMO [ ARGILLA
| | | |
100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.08%
e IR ER R T i
e i | NIHIANEN
T T [Tl I I L =
HSNR BRI | ELLir 1N [ |
Bo'oo;i;i_ii;iii I =i et (. | ] ;
NIRRT I A Iy I\ |
70.00 frit-r i e R e
L I IR LIS ; .
60.00 +—H——++—+1I | | | IR ! J =\\ L
SN WA [EREE | 1L A | |
gooo JLULL L L W) | (LR [ N | L
e TN R (I [ TR I L. | L
£ SRR | | | | il | I NG |
S 1 [ I A T [ =
8 ol | I IR | | ! e "
8000 for T T BT 1 | |
B i i |
20.00 Tt i 1 — | |
dtrd g Wi | IR | | ; !
10.00 A-—H———1— B ] b | b ’ -
HISHE N I VAR O i R
oop Ll il 1l Lilig: | I l | | :
3" 1% 3/4" 3/8" 4 10 20 40 80 200
CLASSIFICAZIONE AGI/S Ciottoli Ghiaia | Sabbia Limo Argilla T Limo+Argilla
Argilla con limo con sabbia 0.00 0.13 31.70 34.03 34.14 68.17
| Percentuale delle frazioni (ASTM) | 0.00 0.00 | 2945 | 3641 | 34.14 70.55 |
Osservazioni |
0
MOD.025 Edizione n°2 del | Ottobre 2010 “Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Ricco A. Giusti M. S.Sanchi
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Autorizzazione N. 7982 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dell'attivita
di prova e certificazione per prove su Terre (settore A) e Rocce (settore B)




SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. e [ 08.040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N. 7982 Sondaggio: |
Via Marlotti, 18/a - 47833 - Morciano dl Romagna (RN) - ITALY SvaB
! lel/fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.net Campione.s |
@ @ REA: RN-304214 — C.F. e P.IVA 03686910401 spt1+CR1
dam am
> DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA 2l 42108
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 178892-4 =1 TE_GR
[Cert.N.-Data | 11.0888 - 02-05-11] Data Esecuzione: |  20-04-11
Committente: |SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
Commessa | Sondaggio | Campione | sub dam | am Verb.Acceltazione [ Data ric. descr.campione | descr.prelievo
CAMPIONE | 08.040.00] SV3B [spt1+CR1] 0 120 | 195 0 11-01-11

STAMPA VALORI CARATTERISTICI

. . P Sedimentazione Peso Secco
Setacciatura - Peso Campione Iniziale = 42212 g | Campione Fs = 5 =
: Trattenuto Trattenuto | Trattenuto Passante
Sty A T:H: (i) Parz. () | Parziale (%) | Tot. (%) Tot. (%) |Dispersivo 125 gll']
3" 75.00 0.0 0.00 0.0 100.0
21/2" 63.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2 50.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Distanza dal Baricentro:
11/2" 37.50 0.0 0.00 0.0 100.0 Hg=15.86 - 0.245 R’
1 25.00 0.0 0.00 0.0 100.0
3/4" 19.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Correzione menisco
1/2" 12.50 0.0 0.00 0.0 100.0 Cm =+0.5
3/8" 9.50 0.0 0.00 0.0 100.0
n.4 4.75 0.0 0.00 0.0 100.0
n.10 2.00 0.6 0.14 0.1 90.9 Correzione Dispersivo;
n.20 0.850 1.0 0.25 0.4 99.6 Co=-4.0
n.40 0.425 3.6 0.84 1.2 98.8
n.80 0.180 59.3 14.06 15.3 84.7 Correzione Temperatura
n.140 0.106 47.5 11.26 26.5 73.5 Cr=-5+025T
n.200 0.075 12:3 2.91 29.5 70.5
< 0.075 297.8 70.55 Costante K
Somma (g) 4221 FRAZIONE < 0.075 K=gs/(gs-1) x 100/PS = 3.178
Perdita (g) 0.0 X = 0.705
Tempo Temp. Lettura L corr. L temp. D L cor Tratt.Parz. Tratt.
(min) i R R'=R+CM CT mm R'+CT+CD KxR" XxKxR"
0.5 20.0 33.3 33.8 0.00 0.0528 29.8 94.7 66.8
0.75 20.0 32.7 33.2 0.00 0.0435 29.2 92.8 65.5
1 20.0 31.2 3.7 0.00 0.0386 277 88.0 62.1
2 20.0 28.0 28.5 0.00 0.0286 24.5 77.9 54.9
5 20.0 26.7 27.2 0.00 0.0184 23.2 137 52.0
8 20.0 25.2 257 0.00 0.0148 21.7 69.0 48.6
15 20.0 245 25.0 0.00 0.0109 21.0 66.7 471
30 20.0 23.2 23.7 0.00 0.0079 19.7 62.6 442
60 20.0 221 226 0.00 0.0056 18.6 59.1 41.7
120 20.0 20.6 21.1 0.00 0.0040 17.1 54.3 38.3
180 20.0 20.1 20.6 0.00 0.0033 16.6 52.8 37.2
240 20.0 19.8 20.3 0.00 0.0029 16.3 51.8 36.5
480 20.0 18.8 19.3 0.00 0.0021 156.3 48.6 34.3
1940 20.0 17.3 17.8 0.00 0.0010 13.8 43.9 30.9
Densita della miscela (g/cmc) = (R/1000) + 1 Soluzione preparata il: 14-04-11
MOD.025 Edizione n°2 del | Ottobre 2010 Sperimentatore Controllato Il Direttore
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - I[TALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e mail: info@sgailab.net

REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

www.sgailab.net

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 2 May 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: |08.040.00

Sondaggio n®; SV3B profonditd damt. |1.20

Campione n°: sptl+CR1 profonditd amt. |[1.50

(ASTM D4318-00) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG Rapp N° 11.0887

LIMITE DI LIQUIDITA®
Prova n® 1 2 3 4 5
Contenuto d’acqua (%) 41.22 39.47 38.00
Numero Colpi 18 23 32
LIMITE DI LIQUIDITA” (%) 39.25
Umidita %
36.00 36.50 37.00 37.50 38.00 36.50 38.00 39.50 40.00 40.50 41,00 41.50 42.00
10
_ﬂ"’-ﬂd-‘d
|
l_,,.a-"""
25 25
,-J""F'H
— pﬂ”""i
5 e et
o
Z
100 —I
[ LIMITE DI PLASTICITA’ "
Prova n. 1 2 3 + 5
Contenuto d’acqua (%) | 16.88 15.93 16.47
LIMITE DI PLASTICITA’ (%) 16.42 INDICE DI PLASTICITA’ (%) 22.83
Osservazioni

MOD.025 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 11 Direttore
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PROVA N°
p.LLL

ps.t.

tara

peso H20
PESO SEcco
A%

N. colpi

PROVA N°
put

ps.t.

tara

peso H20
peso secco
\'%

28.840 25.603 26.829
26.799 23.052 24.472
21.847 16.589 18.269
2041 2551 2.357
4952 6.463 6.203
| 39.47] 38.00]
18 23 32

1
10.326 9.804 10.912
10.115 9.653 10.732
__8.865 8.705 9.639
gAY OISR 0,180
L R250 V0048 o 1,093
- 16:88] Laseall T gy

16.42




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel, +39 0541988972 - Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sqailab.net

1 @' REA: RN-304214~ C.F. e P.IVA 03686910401
www.sgailab.net
COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 20 April 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FT)
N° COMMESSA: |08.040.00
Sondaggio n°: SV3B profondita da mt. | 4.50
Campione n°: CIl profondita amt. |5.00

LABORATORIO GEOTECNICO Procedura PO.06 RAPPORTO DI PROVA

Data di ricevimento campione

[

11 January 2011

Note:
APERTURA CAMPIONE| Rapp N° 11.0795
Descrizione Campione: Limo con argilla-sabbioso debolmente ghiaioso duro di colore nocciola con
screziature brunastre.
Stato del campione: indisturbato
Programma prove: Sommario Caratteristiche Fisico-Meccaniche
Peso Specifico del Terreno
Caratteristiche Fisiche del Provino
Analisi Granulometrica
Determinazione dei Limiti di Atterberg
Taglio Diretto al Casagrande
Osservazioni: Munsell 2.5Y 6/4 light yellowish brown
MOD.023 Edizione n®1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 11 Direttore
Cert. Sistema Qualitd ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S. Giusti M. Giusti M. Giusti M. Sanchi S.
Data Stampa 27/03/2012 Pag 1/6
Procedura Operativa 10 005a \Sgailab\SV3B-CI1.docx




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 20 April 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA": Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n°: SV3B profonditd damt. |4.50

Campione n°: CI1 profondita amt. |5.00

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE

Rapp N° 11.0795

CARATTERISTICHE GENERALI LIMITI DI ATTERBERG
Contenuto d’acqua W =] 21.04 |% Limite di liquidita Wl =| 4438 |%
Peso dell’unita di volume y =| 2.183 Mg/m® | Limite di plasticita Wp =| 17.87 |%
Peso secco dell’unita divol. ya =| 1.804 |Mg/m’ |Indice di plasticita Ip =| 2651 |%
Peso specifico del terreno ys =| 2.637 |Mg/m’ | Limite di ritiro Ws = %
Indice dei vuoti Iv = /
Grado di saturazione 8 = % Indice di consistenza IC = 0.88 |/
Tenore in Carbonati = % Attivita A= /
Velocita Ultrasonica vV = m/s
GRANULOMETRIA (AGI/S) GRANULOMETRIA (ASTM)
Ghiaia (>2.00 mm) G =| 79 |% Ghiaia (>4.75 mm) G =] 471 |%
Sabbia (>0.06<2.00 mm) S =| 1512 |% Sabbia (>0.075<4.75 mm) S =| 1588 |%
Limo + Argilla L+A =| 76.92 |% Limo + Argilla L+A =] 7941 |%
Limo (>0.002<0.06mm) L =] 4051 |% Limo (>0.002<0.075mm) L =] 43.00 |%
Argilla (<0.002 mm) A =| 3641 | % Argilla (<0.002 mm) A =]1364]1 |%
RESISTENZA A COMPRESSIONE
Compressione Semplice oc = kPa min = | >600 |kPa
: Pocket Penetr PP
Deformazione a Rottura Ev = % max = kPa
Modulo Elastico Tangente. E = MPa Vane test VT min = | >250 [kPa
Modulo Elastico Secante E = MPa max = kPa
PROVA EDOMETRICA
Modulo edometrico Eed = kPa Gradino di carico c = kPa
Coeff. di consolidazione Cv = cm’/s Indice Rigonfiamento  Ir = %
Coeff.di compressib. edo. Mv = m¥/kN
Coeff. di permeabilita K = m/s Coeffdicons.second Ca =[ | %
PROVA DI TAGLIO DIRETTO AL CASAGRANDE
Angolo resistenza a taglio efficace ¢' = | 23.11 |° TestCD ' Coesione efficace C' = 14.36 |kPa
Angolo resistenza a taglio efficace ¢' = ? Test CR | Coesione efficace C' = kPa
PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE
Angolo resistenza a taglio efficace b S °ICD ! Coesione efficace Sl kPa
Angolo di resistenza a taglio deu = °1CU i Coesione non dren, Ceu kPa
Angolo di resistenza a taglio duu = °.UU | Coesione non dren. Cuu = kPa
Osservazioni
MOD.024 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA [7533/08/S. Giusti M... Giusti M.. Giusti M. Sanchi 8.
Data Stampa 30/05/2011 Pag 2/6
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.
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a‘% Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
LR Dy T Tel. +39 05641988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net

REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

* /
SGAILAS - Lsooreion # Aiceiche L1

www.sgailab.net

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 20 April 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA: Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n®: SV3B profondita da mt. | 4.50

Campione n°: CIl profonditd amt. |5.00

(BS 1377 (1990)) CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROVINO Rapp N° 11.0796

Provino 1 Provino 2 Provino 3
Diametro | 6.00 | | | (em)
Altezza I 3.00 1] | | | (em)
Area [ 2827 | | | ] | (cm?)
Volume | 8482 | | | ] ] em®)
Peso umido | 185.21 | | b | (gr.)
Peso secco | 153.02 | | | | | (er.)
Peso dell’unita di volume [ 2183 | | . | (Mg/m?)
Peso secco dell’unita di volume ! 1.804 || j J | (Mg/m®)
Contenuto d’acqua I 21.04 | | | | (%)

Valori Mediati

Peso dell’unita di volume 2.183 (Mg/m?)

Peso secco dell’unita di volume 1.804 (Mg/m®)

Contenuto d’acqua 21.04 (%)

Osservazioni

MOD.025 Edizione n°1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato Tl Direttore
Prova eseguita con calibro e bilancia digitale. Inct. £0.05 e 0.00% Giusti M. Giusti M.. Giusti M. Sanchi S.
Matricola n° UG 51,190 ¢ UG 50.1.06 Data Stampa 30/05/2011 Pag 3/6
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SOAILAB - Labarsios o Riceicha 4,11

www.sgailab.net

SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.

Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

COMMITTENTE: |SPEA S.p.A. DATA: 20 April 2011
LAVORO: Al MI-NA LOCALITA": Incisa Valdarno (FI)
N° COMMESSA: | 08.040.00
Sondaggio n°; SV3B profondita da mt. | 4.50
Campione n°; CIl profondita_amt. |5.00
(ASTM D854-02) — PESO SPECIFICO DEL TERRENO Rapp N° 11.0797
Provino 1 Provino 2
Peso Secco netto (2) [ 20453 | [ 20511 |
Peso picnometro- acqua-provino (g) | 184.617 | [ 191.007 |
Peso Picnometro (g) [ 66671 f [ 68479 |
Peso picnometro-acqua (T=20°) (g) [ 171915 | | 178.278 |
Peso Specifico del terreno ys (Mgm®) | 2.639 | [ 2.636 |
PESO SPECIFICO DEL TERRENO s 2.637 (Mg/m’)
Peso specitico del terreno ys (Mg/m®) [ I | |
Peso secco dell’unita di volume Mgm®) | | | [
Indice dei vuoti Ty I ] J |
INDICE DEI VUOTI v

Osservazioni

MOD.025 Edizione n®1 del 13 Ottobre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore
Cert. Sistema Qualita [SO 9001:2008 RINA 17533/08/S. Giusti M. Giusti M.. Giusti M. Sanchi 8.
Prova eseguita con picnometro Data Stampa 30/05/2011 Pag 4/6
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l. comessa | 08.040.00
Autorizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N, 7982 Sondaggio: |
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY SvsB
tel/fax. +39 0541988972 - e mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.net Campione.s
REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401 CH
DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA e e | 4.5-5
www.sgailab.net UNI CEN ISO/TS 178892-4 —== | TE_GR
lCert.N.-Data l 11.0799 - 20-04-11] Data Esecuzione: [ 15-04-11 —l
Committente: [SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
Commessa| Sondaggio | Campione | sub dam | am Verb.Accetlazione | Data ric. descr.campione descr.prelievo
CAMPIONE || 08.040.00| SV3B cn 0 4.50 | 5.00 0 11-01-11
. Passante totale Trattenuto totale Trattenuto Totale
Setacci A.S.T.M. (mm
i} (%) (%) (q)
g 75.00 100.0 0.00 0.00
212" 63.00 100.0 0.00 0.00 Materiale Esaminato: 532.16 g
2! 50.00 100.0 0.00 0.00
1 12" 37.50 100.0 0.00 0.00
1) 25.00 100.0 0.00 0.00
e 19.00 700.0 0.00 0.00 T n10 | 920 | %
1/2" 12.50 99.5 0.48 2.54 o) ta &l 40 88 -
T 9.50 976 242 12.66 as‘:’a” e . 3| %
n.4 4.75 95.3 471 25.06 setaccio
n.10 3.00 5.0 7.96 42.35 n200 | 79.4 | %
n.20 0.850 89.5 10.51 55.92
n.40 0.425 88.3 11.70 62.28
n.80 0.180 85.7 14.35 76.35
n.140 0.106 81.7 18.26 97.15
n.200 0.075 79.4 20.59 109.55
cioTrol | GHIAIA [ SABBIA | LIMO [ ARGILLA
I | ] |
100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0
00.00 +—— : — e ; — ‘
! MO TP e | Tl Lofh |
LR | I T )il | ] ,
WO T T T l T T [T g
I I | | | IRE T~
80.00 = i B f i i I — R
HE LA i | | | IS
70,00 o ——ff— 4 gLy | :==\\
HIEE I | | | IR I 1 N
60.00 b1 W14 Ll -1
TN I i =y
@_Ooilg'lll;ll | I NN | 188 e
s e | ] il I 188 N
foo b
@ Pl j | ; !
S e ot i || L~
8000 TH T T T i
R Eipodl g | | | ]
20.00 T+t e } b1 1
L I | || | I | I i
10.00 4+-H————} | | | it - R :
IR EEE u IR TAEE L[] ] L
0_00'1 L4 i1 R | I £ ] | 1 ! |
3" 1% 34" 3/8" 4 10 20 40 80 200
CLASSIFICAZIONE AGI/S Ciottoli Ghiaia | Sabbia Limo Argilla | Limo+Argilla
Limo con argilla sabbioso debolmente ghiaioso 0.00 7.96 15.12 40.51 36.41 76.92
| Percentuale delle frazioni (ASTM) 0.00 4.71 15.88 | 43.00 | 3641 | 79.41
Osservazioni |
0
MOD.025 Edizione n°2 del 1 Ottobre 2010 Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Ricco A. Giusti M. S.Sanchi
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.l. e 08 040.00
Auterizzazione Ministeriale Prove Geotecniche Terre e Rocce N. 7982 Sondaggio: |
Via Mariott, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY SV3B
tel/fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net - PEC sgailab@pec.sgailab.nst Campione.s
REA: RN-304214 - C F. & P.IVA 03686910401 cn
dam, -am
DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA m=nl 45
www.sgailab.net UNI CEN ISOITS 178892-4 —=—1  TE GR
|CertN..Data [ 11.0799 - 20-04-11] DataEsecuzione: |  15-04-11
Committente: [SPEA S.p.A.
Lavoro: A1 MI-NA Localita: Incisa-Valdarno (FI)
Commessa| Sondaggio | Campione sutﬂ. dam am Verb.Accettazione | Data ric. descr.campione ] descr.prelievo
CAMPIONE | 08.040.00| SV3B CIl 0 I 4.50 | 5.00 11-01-11

STAMPA VALORI CARATTERISTICI

532.16

Sedimentazione Peso Secco

Setacciatura - Peso Campione Iniziale = g f STTTTIT 5 7
. Trattenuto Trattenuto Trattenuto Passante
Setacci AS.TM.(MM) | paz (@) | Parzisle (%) | Tot (%) | Tot (%) [Dispersivo T
3 75.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2 1/2" 63.00 0.0 0.00 0.0 100.0
2" 50.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Distanza dal Baricentro:
11/2" 37.50 0.0 0.00 0.0 100.0 Hg=15.86 - 0.245 R
1" 25.00 0.0 0.00 0.0 100.0
3/4" 19.00 0.0 0.00 0.0 100.0 Correzione menisco
1/2" 12.50 2.5 0.48 0.5 99.5 Cm =+0.5
3/8" 9.50 10.3 1.94 2.4 97.6
n.4 475 12.2 2.29 4.7 95.3
n.10 2.00 17.3 3:25 8.0 92.0 Correzione Dispersivo:
n.20 0.850 13.6 2.55 10.5 89.5 Co=-4.0
n.40 0.425 6.4 1.20 11.7 88.3
n.80 0.180 14.1 2.64 14.3 85.7 Correzione Temperatura
n.140 0.106 20.8 3.91 18.3 81.7 Cr=-5+025T
n.200 0.075 12.4 2133 20.6 79.4
< 0.075 422.6 79.41 Costante K
Somma (g) 5322 FRAZIONE < 0.075 K=gs/(gs-1) x 100/PS = 3.222
Perdita (g) 0.0 X = 0.794
Tempo Temp. Lettura L corr. L temp. D L cor Tratt.Parz. Tratt.
(min) T R R'=R+CM CT mm R+CT+CD| KxR" XXxKxR"
0.5 20.0 33.1 33.6 0.00 0.0540 29.6 954 75.7
0.75 20.0 324 32.9 0.00 0.0446 28.9 93.1 73.9
1 20.0 314 31.9 0.00 0.0392 27.9 89.9 71.4
2 20.0 28.9 294 0.00 0.0287 25.4 81.8 65.0
4 20.0 27.7 28.2 0.00 0.0207 242 78.0 61.9
8 20.0 26.0 26.5 0.00 0.0150 225 72,5 57.6
15 20.0 24.8 25.3 0.00 0.0111 21.3 68.6 545
30 20.0 23.2 23.7 0.00 0.0080 19.7 63.5 504
60 20.0 21.7 22.2 0.00 0.0058 18.2 58.6 46.6
120 20.0 204 20.9 0.00 0.0041 16.9 544 43.2
200 20.0 19.5 20.0 0.00 0.0032 16.0 51.5 40.9
250 20.0 19.0 19.5 0.00 0.0029 15.5 49.9 39.7
480 20.0 17.9 18.4 0.00 0.0021 14.4 46 .4 36.8
1440 20.0 16.4 16.9 0.00 0.0012 12.9 41.6 33.0
Densita della miscela (g/cmc) = (R/1000) + 1 Soluzione preparata il: 14-04-11
MOD.025 Edizione n°2 del 1 Ottobre 2010 Sperimentatore Controllato Il Direttore
Cert. Sistema Qualita ISO 9001:2008 RINA 17533/08/S Ricco A, Giusti M. S.Sanchi
Setacci ASTM e densimetro 151H Data Stampa 20-04-11 | Pag. 2/2
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SGAILAB — Laboratori e Ricerche S.r.l.
Via Mariotti, 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541988972 — Fax. +39 0541988972 - e.mail: info@sgailab.net
REA: RN-304214 - C.F. e P.IVA 03686910401

mﬁ;;ﬁ:ﬁinet

COMMITTENTE: | SPEA S.p.A. DATA: 20 April 2011

LAVORO: Al MI-NA LOCALITA’: Incisa Valdarno (FI)
N® COMMESSA: | 08.040.00

Sondaggio n®: SV3iB profonditd da mt. |4.50

Campione n®; CIl profondita amt. |5.00

(ASTM D4318-00) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG  Rapp N° 11.0798

LIMITE DI LIQUIDITA’
Prova n® ] 2 3 4 5
Contenuto d’acqua (%) 46.78 44.09 42.11
Numero Colpi 19 24 35
LIMITE DI LIQUIDITA’ (%) 44.38
Umidita %
41.00 41.50 42,00 42.50 43.00 4350 44.00 44.50 45.00 45.50 46.00 46.50 47.00
10
_.-—"'"F'-”J.—Fp—‘
|
25 e 25
[

% ‘_f_'_’_’_’_,_,_,-—-—"'.""_’ﬁ’

(&)

F3

100

LIMITE DI PLASTICITA’
Prova n. | 2 3 4 5
Contenuto d’acqua (%) 17.86 17.69 18.05
LIMITE DI PLASTICITA” (%) 17.87 INDICE DI PLASTICITA” (%) 26.51
Osservazioni

MOD.025 Edizione n®1 del 13 Ottebre 2009 Lo Sperimentatore | Lo Sperimentatore Controllato 11 Direttore
Prova eseguita con Cucchiaio Casagrande e bilancia elett. di Prec, Giusti M, Giusti M. Ciiusti M, Sanchi S.
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PROVA N°
p.u.t.

p.s.t.

tara

peso H20
peso secco
W

N. colpi

PROVA N°
p.u.t.

ps.t.

tara

peso H20
peso secco
W

27.284 25.357
24.526 23.204
18.270 18.091
LR e B ey
C B s
ool 400
24 35
1 2

17.87




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.L. Commessa: | 08.040.00
Id. Camp.: SV3B Ci1
Via Mariotti 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - [TALY Damt amt: 4.50-5.00 mt.
Tel. +39 0541988972 - Fax. +39 0541987606 - e.mail: info@sgailab.net Rif. Prova: TAG CDELAB -1
SGA]UB_LWM;M’W o REA: RN-304214 - C.F. & P. IVAQ3686910401 cort n*/data: | 11.0800/20 APR 11

www.sgailab.net  pROVA di TAGLIO DIRETTO (UNI CEN ISO/TS 17892-10)

Cliente - Richiedente: SPEA S.p.A. File: I3BCI1P2
Commessa: 08.040.00 data: 12 APR 2011
Sito: A1 MI-NA 3"corsia verbale accettazione n°:
Sondaggio: SV3B
Campione: ci n° progressivo campione:
Profondita: 4.50-5.00 mt. data ricevimento: 11 GEN 11 velocita di deformazione (mic/min) = 6
Dati provino
PiHO [ Ao ] ¥ | Ya | Wo wf | So | Sf |Provino
’ mm | cm? Mg/m® = Mg/m? % % % %
%,ﬂﬁ?__o____ 2827 | 2152 | 1866 | 1531 | 19.93 | 97.70 | I3BCI1P2
: 30.00 28.27 2.167 1.891 14.58 21.51 9?.51 I3BCI1P1
| 30.00 2827 | 2122 1.821 1662 | 2033 | 9716 | I3BCI1P3
Fase di rottura
I G H ! T Sh ‘ V | | Provino
KPa mm KPa mm micr/min
100.00 29.49 _53’1_0_ ___11_0_ 6.00 13BCI1P2
50.00 2981 | 4085 | 144 | 6.00 I3BCI1P1
150.00 | 2870 | 8340 | 1.31 24.00 ~__T'13BCI1P3 |
T I | !

(kPa) 140.07 "~~~ """ """ "7t TTTTTTTTTorTT oo Tn

Certificato n°/data: 11.0800/20 APR 11

Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore Mod. 025 Edizione n. 1 del 03/10/07

Dett. Giusti Dott. Giusti Dott. Sanchi Prova eseguita con macchina TD1.6,7,8.07
Cert. Sistema Qualita [SO 9001:2008 Dott. Ricco 1.0, 0052 Py
RINA 17533/08/S Dott. Branchi Rif. Camp 1° linea, PL2 (1-3) 95




¥ H 08.040.00
SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.L. Sammnassi
Id. Camp.: SVv3B Ci1
: Via Mariott| 18/a - 47833 - Morciana di Romagna (RN) - ITALY Damt amt: | 4.50-5.00 mt.
i Tel. +39 0541988972 - Fax. +39 0541987606 - e mail: info@sgailab.net Rif. Prova: | TAG CD ELAB -2
SGAILKG - Li.':oramnaﬁlcemes I REA RN-304214 - C.F. & P. [VAD36856910401 cert. n*/data: |11.0800/20 APR 11

www.sgailab.net

PROVA di TAGLIO DIRETTO (UNI CEN ISO/TS 17892-10)

Cliente - Richiedente: SPEA S.pA. File: I3BCI1P2
Commessa: 08.040.00 data esecuzione: 12 APR 2011
Sito: A1 MI-NA 3*corsia - ezt .
Sondaggo: SV3B verbale accettazione n®:
Campione: cit n°® progressivo campione:
Profondita: 4.50-5.00 mt. data ricevimento: 11 GEN 11 velocita di deformazione (mic/min) = 6
' | i l ? ¥ 1 0 H
kPa ( | \ .‘ 1 1 : '
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Certificato n°ldata;  11.0800/20 APR 11| -0 Sperimentatore | Controllato I Diretioes Mod. 025 Edizione n. 1 del 08/01/08
Dott. Giusti Dott. Giusti Dott. Sanchi Prova eseguita con macchina TD1.6,7,8.07
Cert. Sistema Qualita [SO 9001:2008 Dott. Ricco 1.0.005a | def 0.0150 mm
RINA 17533/08/S Dott. Branchi Rif. Camp 1° linea, PL2 (1-3) 95
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www.sgailab.net

Dati del cliente

SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.L Commessa. | _08.040.00
Id. Camp.: SV3B CH
Via Mariotti 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY Damt amt: 4,50-5.00 mt.
Tel. +39 0541988972 - Fax. +39 0541987606 - e.mail: info@sgailab.net Rif. Prova: TAGCD-1
REA: RN-304214 - C.F. e P. IVAO3586910401 cert. n*/data. |11.0800/20 APR 11

PROVA DI TAGLIO DIRETTO (UNI CEN ISO/TS 17892-10)

Cliente - Richiedente: SPEA Sp.A. File: I3BCI1P1
Commessa: 08.040.00 data esecuzione: 12 APR 2011
Sito: A1 MI-NA 3"*corsia . -3
) verbale accettazione n®:
Sondaggio: SV3B
Campione: CcH n°® progressivo campione:
Profondita: 4.50-5.00 mt. data ricevimento: 11 GEN 11 velocita di deformazione (mic/min) = 6
Dati provino
Sezione 28.274 cm? Peso dell'unita di volume iniziale 2.167 Mg/m ¥
Altezza iniziale 30.000 mm Peso dell'unita di volume finale 2.313 Mg/m’ Y,
Altezza finale 29.811 mm Peso secco dell'unita di volume 1.891 Mg/m’ v,
Numero Tara 1 1 Contenuto d'acqua iniziale 14.580 % W,
Peso tara 1 72760 g Contenuto d'acqua finale % W,
Tara + peso umido iniziale 256.570 9 Saturazione iniziale 97.508 % S,
Numero Tara 2 2 Saturazione finale % S,
Peso tara 2 57.950 g Indice dei vuoti iniziali 0.394 v,
Tara + peso umido finale 252.880 g Indice dei vuoti finali e |V,
Tara + peso provino secco 218.370 g Peso secco dell'unita di vol. finale Mg/m’ 7y,
Peso specifico del terreno 2.637 Mg/m’
Note:
o]
KPa
50.00
Certificato n°/data: 11.0800/20 APR 11
Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore Mod. 025 Edizione n. 1 del 03/10/07
Dott. Giusti Dett. Giusti Dott. Sanchi Prova eseguita con macchina TD1.6,7,8.07
Cert. Sistema Qualiti ISO 9001:2008 || Dott. Ricco 1.0.005a  |def 0.0150 mm
RINA 17533/08/S Dott. Branchi | Rif. Camp 1° linea, PL2 (1-3) 95




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.L.

Commessa: ' 08.040.00

SGAILAB - Laborateri a Ricsrthe s.rf.

Via Mariolti 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY
i @é Tel. +39 0541988972 - Fax. +39 0541987606 - e.mail: info@sgailab.net
)
kbt

REA: RN-304214 - C.F. e P. IVAO3686910401

'd. Camp.: | SV3BCI1
Damt. amt.: 4.50-5.00 mt.
Rif. Prova: TAGCD- 2
cert, n°/data; | 11.0800/20 APR 11

www.sgailab.net
Dati del cliente PROVA DI TAGLIO DIRETTO (UNI CEN ISO/TS 17892-10)
Cliente - Richiedente:SPEA S.p.A. N
Commessa: 08.040.00 File: I3BCHI.D1
Sito: A1 MI-NA 3*corsia data esecuzione: 12 APR 2011
Sondaggio: SV3B verbale accettazione n®:
Campione: ci n° progressivo campione:
Profondita: 4.50-5.00 mt. data ricevimento: 11 GEN 11 velocita di deformazione (mic/min) =6
Fase di Consolidazione
dt dH da [ dH
min mm min mm
0.05 0.051 | 14.09 | 0157 |
008 0.066 2353 | 0.157 |
0.14 0.093 39.29 0.167
0.23 0.109 | | 6561 0.177
0.39 0.111 109.58 0.184
0.65 0.116 182.99 | 0.189
1.08 0.119 | [ 305.60 0.189
181 0126 || 510.35 0.189
302 0134 | | 85227 | 0.189
5.05 0.141 142331 | 0.189
844 | o052 | [ 142332 | 0189
dH - : : 1 T ; 1 :
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Tempo fine consolidazione
0.7 min
Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore Mod. 025 Edizione n. 1 del 03/10/07
Certificato n°*/data: 11.0800/20 APR 11
Dott. Giusti Dott. Giusti Dott. Sanchi Prova eseguita con macchina TD1.6,7,8.07
Cert. Sistema Qualita [SO 9001:2008 Dott. Ricco 1O.005a  |defy 0.0145 mm
RINA 17533/08/S Dott. Branchi Rif. Camp 1° linea, PL2 (1-3) 95




SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.L. Commessa | 08.040.00
1d. Camp.: Sv3iB CH1
- Via Mariotti 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY Da mt. amt 4.50-5.00 mt
2 Tel. +39 0541988972 - Fax. +39 0541987606 - e.mail: info@sgailab.net
/ 5 Ri Prova: | TAGCD -3
" Bl ot REA: RN-304214 - C.F. e P. IVAD3686910401
SGAILAB - Laboralon » Ricerche 5.0 cert n*/data: |11.0800/20 APR 11

www.sgailab.net 5o 3WA DI TAGLIO DIRETTO (UNI CEN ISO/TS 17892-10)

Dati del cliente

Cliente - Richiedente: SPEA S.p.A. File: I3BCI1P1
Commessa: 08.040.00 )
data esecuzione: 12 APR 2011
Sito: A1 MI-NA 3”corsia . .
Shndageio: SV3B verbale accettazione n®:
Campione: cH n° progressivo campione:
Profondita: 4.50-5.00 mt. data ricevimento: 11 GEN 11 velocita di deformazione (mic/min) = 6
Fase di Rottura (sforzi - deformazioni)
“dt | dH [ sh F | tau [ dt | dH | sh F | tau
min mm | mm N kPa | min | mm mm N kPa
0.00 0.00 0.00 -0.87 -0.31 260.00 | -0.16 1.58 112.30 | 39.72
20.00 0.02 0.13 12.45 4.40 280.00 | -0.19 1.66 105.33 | 37.25
| 40.00 -0.02 0.28 26.38 9.33 300.00 | -0.22 1.78 100.69 | 35.61
60.00 -0.02 0.40 41.09 14.53 320.00 | -0.28 1.90 96.82 34.24
80.00 -0.02 0.51 53.47 18.91 340.00 -0.30 2.03 94.50 33.42
100.00 -0.03 0.63 62.76 22.20 360.00 -0.35 2186 9247 32.60
120.00 | -0.03 0.74 72.82 25.76 380.00 -0.41 2.28 90.63 32.05
140.00 -0.04 0.85 82.11 29.04 400.00 -0.47 2.40 88.30 31.23
160.00 | -0.05 0.96 89.08 31.51 420.00 | -0.52 2.52 90.63 32.05
180.00 -0.07 1.08 97.59 34.52 440.00 -0.59 2.64 88.30 31.23
200.00 | -0.09 1.20 105.33 | 37.25 460.00 | -0.65 2.76 88.30 31.23
220.00 @ -0.11 1.32 111.53 | 39.44 480.00 | -0.72 2.88 88.30 31.23
124000 | -0.13 | 143 | 115.40 | 40.81 | 500.00 | -0.79 | 3.00 | 85.98 | 30.41
E : | L ; ; l l 1
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Certificato n*/data: 11.0800/20 APR 11 AT
Lo Sperimentatore Controllato 1l Direttore Mod. 025 Edizione n. 1 del 03/10/07
Dott. Giusti Dott. Giusti Dott. Sanchi Prova eseguita con macchina TD1.6,7,8.07

RINA 17533/08/S Dott. Branchi Rif, Camp 1° linea, PL2 (1-3) 95

Dott. Ri
Cert, Sistema Qualita 1SO 9001:2008 ||~ o 10,0058 | def 0.0150 mm
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SGAILAB - Laboraton & Ricerche s.rl.

SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.L. Commessa: | 08.040.00
|d. Camp.: SV3B CI1
Via Mariotti 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY Damt. amt.: 4.50-5.00 mt.
Tel, +39 0541988972 - Fax. +39 0541987606 - e.mail: info@sgailab.net e TAGCD -4
REA: RN-304214 - C.F. e P. IVAQ3686910401
cert. n°/data: | 11.0800/20 APR 11

www.sgailabnet BROVA DI TAGLIO DIRETTO (UNI CEN ISO/TS 17892-10)

Dati del cliente
Cliente - Richiedente: SPEA S.p.A. File: I3BCI1P1
Commessa 08.040.00 data esecuzione: 12 APR 2011
Sito A Ml Y gessia verbale accettazione n°:
Sondaggio Sv3B
Campione cl n° progressivo campione:
Profondita 4.50-5.00 mt. data ricevimento: 11 GEN 11 velocita di deformazione (mic/min) = 6
Fase di Rottura (sforzi - deformazioni)
dt dH | sSh F tau |
min mm mm N kPa
52000 | -0.86 | 3.13 | 87.53 | 30.96
540.00 | -0.94 327 | 8598 | 30.41
"560.00 | -1.00 | 3.39 | 87.53 | 30.96
580.00 | -1.04 | 350 | 85.98 | 30.41
600.00 | -1.09 | 362 | 84.43 | 29.86
620.00 | -1.08 | 3.74 | 87.53 | 30.96
640,00 | -1.08 | 3.86 | 87.53 | 30.96
660.00 | -1.09 | 3.97 | 8521 | 30.14
680.00 | -1.11 409 | 8211 | 29.04
700.00 | -1.16 | 422 | 82.11 | 29.04
72000 | -1.19 | 433 | 84.43 | 29.86 |
740.00 | -1.22 | 445 | 8443 | 29.86
76000 | -1.20 | 456 | 82.11 | 29.04
780.00 | -1.20 | 467 | 8211 | 29.04 |
800.00 | -1.22 | 479 | 82.11 | 29.04
820.00 | -1.23 | 491 | 7979 | 28.22
1'840.00 | -1.25 | 5.04 | 79.79 | 28.22
860.00 | -1.28 | 5.16 | 82.11 | 29.04
880.00 | -1.29 | 528 | 8211 | 29.04 |
900.00 | -1.30 | 540 | 8211 | 29.04
920.00 | -1.30 | 5.51 79.02 | 27.95
940.00 | -1.31 563 | 75.92 | 26.85
960.00 | -1.33 | 575 | 79.79 | 28.22
980.00 | -1.33 | 5.87 | 79.79 | 28.22
1000.00| -1.33 | 599 | 74.37 | 26.30
1020.00| -1.34 | 6.12 | 7437 | 26.30
1040.00| -1.34 | 625 | 79.79 | 2822
1060.00| -1.34 | 6.36 | 79.79 | 28.22
1080.00 | -1.34 | 647 | 79.79 | 28.22
1100.00| -1.34 | 658 | 76.69 | 27.12
1120.00| -1.34 | 6.69 | 7669 | 27.12
Certificato n°/data: 11.0800/20 APR 11
Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore Mod. 025 Edizione n. 1 del 03/10/07
Dott. Giusti Dott. Giusti Dott. Sanchi Prova eseguita con macchina TD1.6,7,8,07
Dott. Ricco 1.0. 005a def. 0.0150 mm
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SGAILAB - Laboratori e Ricerche S.r.L. Commessa | 08.040.00

SGAILAG - Laboratori @ Ricerchie 5.1

G ool ehente. . PROVA DI TAGLIO DIRETTO (UNI CEN ISO/TS 17892-10)

Dati del cliente

Via Mariotli 18/a - 47833 - Morciano di Romagna (RN) - ITALY

W -
<[ : Tel, +39 0541988972 - Fax, +39 0541987606 - ¢ mail: info@sgailab.net
LA REA: RN-304214 - C.F. & P. |VAD3685810401

id. Camp. SV3B Cl1
Dami. & mt.: 4.50-5.00 mt.
Rif. Prova: TAGCD-5
cert. n°/data: | 11.0800/20 APR 11

—

Cliente - Richiedente: SPEA S.p.A.
Commessa 08.040.00

Sito A1 MI-NA 3*corsia ;
verbale accettazione n°:

Sondaggio SVv3B

Campione Ci n°® progressivo campione:

Profondita 4.50-5.00 mt. data ricevimento: 11 GEN 11 velocita di deformazione (mic/min) = 6

File: I3BCI1P1
data esecuzione: 12 APR 2011

Fase di Rottura

(sforzi - deformazioni)

I d | dH | sh F | tau
min [ mm mm N kPa
11140.00] -1.35 | 6.82 [ 79.02 | 27.95
11160.00| -1.35 | 6.94 | 79.02 | 27.95
|1180.00| -1.37 | 7.07 | 79.02 | 27.95
11200.00| -1.38 | 7.19 | 79.02 | 27.95
11220.00| -1.38 | 7.30 | 79.02 | 27.95
[1240.04" -1.39 | 742 | 7669 | 27.12
11260.00| -1.40 | 7.54 | 7669 | 27.12
11280.00| -1.42 | 766 | 7669 | 27.12
1300.00, -1.42 | 777 | 7669 | 27.12
[1320.00] -1.42 | 789 | 7669 | 27.12
[1340.00[ -1.43 | 8.02 | 76.69 27.1ﬂ

Certificato n°/data: 11.0800/20 APR 11

Mod. 025 Edizione n. 1 del 03/10/07

Prova eseguita con macchina TD1.6,7,8.07

1.O, 005a def. 0.0150 mm

Lo Sperimentatore Controllato Il Direttore
Dott. Giusti Dott. Giusti Dott, Sanchi
; Dott. Ri
Cert, Sistema Qualita 1SO 9001:2008 || 0 °%°
RINA 17533/08/S Dott. Branchi

Rif. Camp 1° linea, PL2 (1-3) 95
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