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Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel. 035 303120 - fax 035 290388 - Email: ismgeo@ismgeo.it

Committente: SPEA ENGINEERING
Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Rev. e Sondaggio: SE17
Operatore:  Lagatelli Campione: cn
Direttore:.  Sa i Profondita (m): 3.29-3.39
Data emis: 7/1148 Prova: Tx UU
Normativa: ASTM D2580/95 Provino: 3
Data prova: 05/11/2018
Valori acquisiti Dati elaborati
Tempo Spost. Carico A (<2 (o 7Y s t €,
s mm N cm’® kPa kPa kPa kPa %
19.63 150.0 150.0 150.0 0.0 0.00
-24 -10.332 0.0 19.63 150.0 1500 150.0 0.0 0.00
-22 -10.304 25.2 19.64 162.8 1500 156.4 64 0.03
-16 -10.197 43.5 19.66 1721 150.0 161.1 111 0.14
-3 -9.993 70.2 19.70 185.6 150.0 167.8 17.8 0.35
6 -8.843 85.7 19.73 1935 150.0 171.7 21.7 Q.50
12 -9.739 95.8 19.75 1986 150.0 174.3 243 061
18 -9.632 105.5 19.78 2034 150.0 176.7 267 072
25 -§.521 116.0 19.80 2086 150.0 179.3 293 0.83
32 -9.405 125.6 19.82 2134 150.0 181.7 31.7 0.85
40 -§.285 1355 19.85 2183 150.0 184.1 341 1.08
47 -§.158 144.8 19.87 2229 150.0 186.4 364 1.21
55 -8.027 1541 19.90 2274 150.0 188.7 38.7 1.34
63 -8.890 1631 19.93 231.8 150.0 190.9 409 1.48
72 -8.749 1721 19.96 236.2 150.0 1931 431 1.63
81 -8.602 180.8 19.99 2404 150.0 195.2 452 1.78
90 -8.452 188.9 20.02 2443 150.0 197.2 47.2 1.94
100 -8.292 198.2 20.06 248.8 150.0 192.4 49.4 210
110 -8.129 2051 20.09 2521 150.0 201.0 51.0 227
120 -7.958 211.7 20.13 2585.2 150.0 2026 52.6 2.44
131 -7.781 2192 20.16 258.7 150.0 2043 543 2.63
142 -7.595 2258 20.20 261.7 150.0 2059 55.9 2.82
154 -7.402 232.7 20.24 264.9 150.0 207.5 57.5 3.02
166 -7.202 238.7 20.29 267.6 150.0 2088 58.8 3.22
179 -6.996 2447 20.33 270.3 150.0 210.2 60.2 3.44
192 -8.778 2501 20.38 2727 150.0 211.3 681.3 3.66
205 -6.552 2551 2043 2749 150.0 2124 62.4 3.89
220 -6.316 260.5 20.48 277.2 150.0 21386 63.6 4.14
234 -6.074 267.1 20.53 280.1 150.0 215.0 65.0 4.38
250 -5821 271.3 20.59 281.8 150.0 2159 65.9 465
266 -5.556 276.4 20.685 283.9 150.0 216.9 6569 4.92
283 -5.284 2806 20.71 2855 150.0 217.8 67.8 5.20
300 -4.998 285.7 20.78 287.5 150.0 2188 68.8 549
318 -4.701 2896 2084 289.0 150.0 219.5 695 5.80
337 -4.394 2947 20.91 2980.9 150.0 2205 705 6.12
356 -4.073 3007 20.98 283.3 150.0 2216 716 6.45
376 -3.739 303.7 21.06 2942 150.0 2221 721 B.79
397 -3.389 309.7 21.15 298.5 150.0 223.2 732 715
419 -3.028 314.2 21.23 298.0 150.0 224.0 74.0 7.52
442 -2.852 31e0 2132 28986 180.0 2248 748 7.81
466 -2.263 3220 21.41 3004 150.0 2252 765.2 8.3
490 -1,854 3268 21.54 301.9 150.0 226.0 76.0 8.73
516 -1.429 3318 21.62 303.5 150.0 226.8 76.8 9.17
542 -0,986 336.1 2172 304.7 150.0 2274 774 962
570 -0.526 3394 2184 3054 150.0 2277 77T 10.10
599 -0.045 3445 21.96 306.9 150.0 2284 78 4 10.59
629 0.456 3487 22.09 307.9 150.0 2289 78.9 1.1
860 0.976 3532 2222 308.9 150.0 2295 79.5 11.65
692 1.518 3568 22.36 309.5 150.0 2298 79.8 12.20
726 2084 3804 2251 3101 150.0 230.0 80.0 12.79
761 2674 3646 2267 310.8 150.0 230.4 804 13.39
798 3.288 368.2 22.84 311.2 150.0 2308 80.6 14.03
836 3.923 3727 23.01 311.9 150.0 231.0 81.0 14.68
875 4.585 375.7 23.20 311.9 150.0 231.0 81.0 15.36
916 5.274 380.2 23.39 312.5 150.0 231.3 81.3 16.07
959 5.986 383.5 23.60 312.5 150.0 231.2 812 16.81
1003 6726 388.9 23.82 3133 150.0 2316 816 17.57
1049 7.480 391.6 24.05 312.8 150.0 2314 814 18.35
1097 8.287 384.0 24.29 3122 150.0 2311 81.1 19.17
1147 9.110 397.6 24.55 311.9 150.0 231.0 810 20.02
1199 9.963 397.6 24.82 310.2 150.0 2301 80.1 20.90
1253 10.640 397.6 25.04 3088 150.0 2294 79.4 21.60
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DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO E

CARATTERISTICHE GENERALI

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. dataemiss.  sperimematore | direttore Committente: SPEA ENGINEERING
o  oslo7R018 | Anm J;enn Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
N° verbale accettazione:  026/2018 : Sondaggio: SE17
N° certificato di prova: Olb I ‘ 1 \ (uf Campione: SPT3
Profondita prelievo [m]: 4.50 - 4.95
Prova: Dc
Data fine descrizione: 06/07/2018
Dati Generali del Campione
Tipo contenitore: Sacchetto PVC
Forma campione =
Dimensioni Campione: o= - cm L= - cm
Classe del terreno: 1

Descrizione

(Normativa di riferimento: AGI 1977)
Sabbia con ghiaia limosa argillosa

Risultati caratteristiche generali

Prova Risultato della prova Normativa di riferimento| C‘:rr‘f::m %
Gr1 - ASTM D422/90
Note:
Tipologia Tilo Tdentificativo Foglio di



Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate
303120 - fax 035 290388 - Email:
ismgeo@ismgeo.it

ez

(Bg) - tel 035

DETERMINAZIONE LIMITI DI

ATTERBERG

| Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: Eﬁéy Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Saggenti Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Data emissione: 14/G9/2018 Sondaggio: SE17
Rev. Campione: SPT3
Profondita prova [m]: 4.50 -4.95
Normativa di riferimento: ASTM D4318 Prova: LLP1
N° certificato di prova: olbl14 1A l Yo Data prova: 21/06/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018
Limite Liquido Limite Plastico
prova 1 prova 2 prova 3 massa tara (g) 22.39 22.24
massa umido + tara (g) 39.36 38.18
massa secco + tara (g) 36.73 35.69
numero colpi 40 24 11 umidita (%) 18.34 18.51
massa tara (g) 2217 22.15 22.21
massa umido + tara (g)| 87.28 68.84  73.78 LL (%) 35.3
massa secco + tara (g)| 70.91 56.61 59.50 LP (%) 18.4
umidita (%) 33.59 35.49 38.29 IP (%) 16.9
| 39.0
e (S 'y = -3.643In(x) + 47.04
— " 2 =
= \ R?=0.9999 |
8 37.0
o \
Q
m
| © 36.0 | —
Q \
o
=
§ 35.0 — -
=
=]
© 340 - - "
33.0
10 100
Numero di colpi (-)

Note:
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ANALISI GRANULOMETRICA

Concessione Ministeriale Decrefo n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. data emiss sperimentatore _ dyettore Committente: SPEA ENGINEERING
o | 060712018 N SackeAt Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D422/07 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento. AGI 1977 . Campione: SPT3
N® certificato di prova 0 me h{ fh\’ Profondita prelievo [m]: 45-495
N° verbale di accettazione: 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 25/06/2018
Vagliatura Curva granulom.
Diametro Massa Massa CloTTOL! GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
vl tratt tratt Diametro Passante
[mm] [a] [%] [mm] [%]
1016 0 0 60 20 6 2 06 02 oog 002 0006 0002 1.02.E+02 100.0
63.5 0 o 635 E+01 100.0
381 0 0 100 3.81 E+01 100.0
254 305 6.3 2,54 E+01 937
19.1 0 0 90 1.91.E+01 937
9.53 483 10.0 9,53 E+00 836
475 336 7.0 4.75E+00 76.6
2 203 42 80 200E400 724
1 259 54 1.00.E+00 67.0
0.59 423 838 70 5.90.E-01 58.2
042 31.0 65 420 E-01 51.7
0.25 20.9 43 E 0 2,50 E-01 47.4
0177 6.8 14 ;3 1.77.E-01 46.0
0125 73 15 o 1.25 E-01 445
0075 139 29 @ 50 750E-02 416
Aerometria N 3.05 E-02 368
Tempo Temp. Leftura 40 217 E-02 358
[min] [c H 1.57.E-02 311
2 250 10218 m 1.18.E-02 283
4 250  1.0213 8.37.E-03 252
8 250 10190 6.01E-03 22,0
15 250 10176 20 3.94 E-03 19.3
30 250  1.0161 \ 2.94 E-03 17.8
60 250  1.0145 10 219.E-03 16.4
143 250  1.0132 6,32 E-04 118
258 255  1.0123 . 2
495 ZRR A 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001  0.0001 :
5702 270  1.0090 e
LidIinewo ael \ardni [mimj
g S Profondita secca Metodo preparazione | © | £ | 3o 6‘ 2EE| 3 Dso Dsg
& E materiale materiale S|l || < || £8¢8 E
(7} v Q10 |lw | 3|«
dam | am (9] ||| (g [(mm]] [mm] | [mm]
Gr1 X 450 | 495 4804 VIA UMIDA 42 - 28| 32| 24| 16 33 40 | 66.E-01 | 3.4 E-01
NOTE:
La soluzione disperdente & stata preparata il 14/05/18
Tipologia iale Identificative Foglio di

SEI7 SPT3 Gr 1.XLS

1 I
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Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. data emiss spenmentatore | dirggiore Committente: SPEA ENGINEERING
0o oso72018 AnfetoRi Saccent Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento; ASTM D422/90 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento: ASTM 2487-93 (USCS) Campione: SPT3
N® certificato di prova: Profondita prelievo [m]: 4.5-4.95
N° verbale di accettazione: 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 25/06/2018
Vagliatura Curva granulom.
Diamglro Massa  Massa GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA Diametro  Passante
vaglio tratt tratt
[mm] [g] [%] [mm] [%]
1016 0 0 75 475 0,074 0.005 102E+02 1000
63.5 0 0 6.35.E+01 100.0
38.1 0 0 100 381 E+01 100.0
254 305 6.3 2.54 E+01 937
19.1 0 0 ” = 1.91 E+01 937
9.53 483 10.0 9.53.E+00 8356
475 336 7.0 X 4.75E+00 766
2 203 42 80 200E+00 724
| 259 5.4 1.00.E+00 67.0
0.59 423 8.8 70 # 5.90 E-01 58.2
0.42 310 6.5 x 4.20.E-01 517
0.25 20.9 43 g on 250.E-01 47.4
0177 6.8 1.4 2 X 1.77.E-01 46.0
0.125 73 15 § \e 1.25 E-01 445
0075 139 29 50 e 7.50.E-02 418
Aerometria & % 305E02 368
Tempo Temp Lettura 40 217 E-02 35.8
[min] el H K 157 E-02 311
2 250  1.0218 - % 1.16 E-02 28.3
4 250  1.0213 X 8.37 E-03 252
8 250 10190 XX 6.01.E-03 220
15 250  1.0176 20 X>S< 3.94 E-03 19.3
30 250 10161 : 2.94 E-03 17.8
60 250  1.0145 10 E 219.E-03 16.4
143 250 10132 6.32E-04 11.8
258 255  1.0123 " - -
466 260 10115 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001  0.0001 - :
5702 27.0  1.0090 S WS,
Uiaimewro Gei Grani [mim)
Massa £ < e
© < i . E < | 4|58 D D
S 3 Profondita secca Metodo preparazione | < |2 |o|3|28 E|X 60 50
= E materiale materiale g T < E x g E ‘g E
5] v ] v | 4 <
dam | am [g] =2 Rl |2 [¢ |mm [mm] | [mm]
Gr 1 X 4.50 4.95 480.41 VIA UMIDA 42 23| 35| 21| 21 33 |40| 6.6.E-01 | 3.4 E-01
NOTE: GS: 2700
La soluzione disperdente € stata preparata il 14/05/18
Tipoloma Tnolo [dentificatvo Foglio di

SEI7_SPT3_Gr 1. XLS

1 1
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DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO E
CARATTERISTICHE GENERALI

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev.  data emiss. sperimentatore irettore Committente: SPEA ENGINEERING
0 06/07/2018 Al | Sp%efnu Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
N° verbale accettazione:  026/2018 Sondaggio: SE17
N° certificato di prova: 0 u;' 14\ ‘ S\,(@ Campione: CR5
Profondita prelievo [m]: 7.65-7.95
Prova: Dc
Data fine descrizione: 06/07/2018
Dati Generali del Campione
Tipo contenitore: Sacchetto PVC
Forma campione -
Dimensioni Campione: b= - cm L= - cm
Classe del terreno: 4

Descrizione
(Normativa di riferimento: AGI 1977)
Ghiaia sabbiosa con tracce di limo

Risultati caratteristiche generali

: : e N® certificato di
Prova Risultato della prova Normativa di riferimento P
Gr1 ASTM D422/90
Note:
Tipologw litalo ldentificativo Foglio di



/7

Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) Tel
035 303120 - fax 035 290388  Email:
ismgeo@ismgeo.it

ANALISI GRANULOMETRICA

5

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

data emiss.

rev.
0 06/07/2018

di
Sa

sperimqmai_cre
Ange

are

Nermativa di riferimento: ASTM D422/07
Classificazione di riferimento. AGl 1977

N° certificato di prova.
N® verbale di accettazione:

el 5

Committente:

Cantiere:

Sondaggio:

Campione:

Profondita prelievo [m]:
Prova:

Data prova:

SPEA ENGINEERING
A1-INCISA-VAL D'ARNO
SE17

CR5

7.65-7.95

Gr1

25/06/2018

Vagliatura Curva granulom.
Diametro Massa Massa CloTTOoL GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA 3
vaglio tratt traH Diametro  Passante
[mm] [a] [%] [mm] [%]
1016 0 0 & 3 & 3 06 02 ogs DU Doos biow 1.02E+02 1000
63.5 0 0 6.35.E+01 100.0
38.1 1614 70 100 3.81.E+01 93.0
254 4306 18.8 2.54 E+01 742
19.1 2456 10.7 90 1.91.E+01 635
9.53 570.3 24.9 9.53.E+00 386
4.75 304.3 133 4.75.E+00 253
2 1575 69 80 | 200E+00 185
1 857 37 1.00.E+00 14.7
0.59 72.9 az 70 5.90.E-01 118
0.42 709 31 4.20 E-01 85
0.25 75.2 33 E 60 2.50.E-01 52
0177 312 1.4 & 1.77.E-01 3.8
0125 185 0.8 a 1.25E-01 3.0
0075 148 06 @ 50 7.50.E-02 24
Aerometria . - -
Tempo Temp. Lettura 40 -
[min] [C] -] # =
30 ' )
20 2
10 & =
5 . =
1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001 - E
Diametro dei Grani [mim]
- ©
= o - Massa , E 51 o | & 5 % £
2 I Profondita secca Metodo preparazione | - g o E‘ g 5E| B Dso Dsg
& E materiale materiale g ©] I < = x g E § E
7 v O ] 0n | Jd | <
dam | am lgl HEIEIEIEIRE] [g] |[mm]| [mm] [mm]
Gr1 X 765 | 7.95 2293.4 VIA UMIDA 2 1 81| 16| 2¢ | O 0 62 | 1.7.E+01(1.3.E+01
NOTE:
La soluzione disperdente & stata preparata il 14/05/18
Tipologia Titolo Identficativo Foglio di

SEI7T_CR5_Gr | XLS
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ANALISI GRANULOMETRICA

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

.

rev. data emiss. spermentatore drettore Committente: SPEA ENGINEERING
0 08/07/2018 AHLHL Slpkvﬂi Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D422/90 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento: ASTM 2487-93 (USCS) Campione: CR5
N° certificato di prova. Profondita prelievo [m]: 7.65-7.95
N°® verbale di accettazione. 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 25/06/2018
Vagliatura Curva granulom.
Di:i:g\fizgo T\e:ra::a N:ra:nsa GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA Diametro  Passante
[mm] [g] [%] [mm] [%]
10156 0 0 75 475 0074 0.005 1.02.E+02 100.0
63.5 0 0 6.35.E+01 100.0
38.1 161.4 7.0 100 - 3.81.E+01 93.0
254 4306 18.8 2.54 E+01 74.2
191 2456 107 - & 1.91.E+01 635
953 5703 24.9 9.53 E+00 386
475 3043 13.3 4.75.E+00 253
9 1575 69 80 200E+00 185
1 857 37 % 1.00.E+00 14.7
0.59 729 32 70 5.90.E-01 116
0.42 70.9 34 420 E-01 8.5
0.25 75.2 33 BE 60 £ 2.50.E-01 52
0177 312 1.4 .g 1.77 E-01 3.8
0125 185 0.8 © 1.25 E-01 3.0
0075 148 06 @ 50 7. 50.E-02 24
Aerometria B - -
Tempo Temp Lettura 40 % - -
[min] [*C] [l . =
30 ’ i
20 %
b3 3 <
10 i . -
XX'}( b
0
1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001 = B
Diametro dei Grani [mm]
o
B} & N Massa 7 E - < 5
S 3 Profondita secca Metodo preparazione | @ 2|0 |05 |8358E]3 Deo Dso
2 & materiale materiale = | 2|3 £ a28a|E
@ v 0O|lw|3d|<
dam | am 9] 2 LR |=2[|=]| [@ mm [mm] | [mm]
Gr1 X 7.65 7.95 2293.41 VIA UMIDA 2 75| 23| - - 0 62| 1.7.E+01]1.3.E+01
NOTE: GS: 2.700
La soluzione disperdente & stata preparata il 14/05/18
Tipologia Titolo dentificativo Foglio di

SEI7 CRS Gr 1|.XLS
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PROVA TRIASSIALE CID - Primo foglio: dati generali e

diagramma t-s'

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. dataemiss. sperimepia!ore diretfore Committente: SPEA ENGINEERING
0 30/11/2018 Saqaedp Cantie A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D4767/95 Sondaggio: SEA7
N° certificato diprova: () /a” (# / ITo Campione: CR5 BIS
N°® verbale di accettazione: 026/2018 Profondita prova [m]: 6m - 8m
Prova: Tx CID
Provino: 123
Data prova: 21/11/2018
Dati generali dei provini
0 % Dati iniziali Dati a fine consolidazione Dati a rottura
‘g ‘é S — =
B || o= D H ¥ w 8 e |do.s| o, K |BP|l Bls s ¥ w S e v t s | & v w S
- m |mm mm kNm® % % - |kPa kPa kPa % % kKNim® % % mm/im kPa kPa % kNm® % %
1 700|150 300 180 00 O 040|100 100 1.00 100 080 0003 218 145 100 038) 02 222 322 78 2176 146 100
2 700|150 300 190 00 O 040|200 200 100 100 219 139 99 038| 02 374 574 103 221 13 99
_3 | 7.00]| 150 300 1890 | O.U_ 0 0.40 | 400 | 400 1.00_ 100_ 1 219 | 136 99 | 037 0.2 697 1097 163 2221 125 99
1200 Metodo di
preparazione -
tipo di materiale
1000 ricostruito passante
25 mm
800 B inle = [ Legenda:
o1 D = diametro del provino
8 cgp H = altezza del provina
o) v = peso di volume umido
T\; 83 o w = contenuto d'
—_— - = u
a 600 | B o - | - — | o - acqua
X (@] = indice dei vuoti
- g, ¢ =tensioni totali ed efficaci
K =¢',/ ¢, a fine consolidazione
B P = back pressure
400 + N - OO B = coefficiente di Skempton
€ = deformazioni
t=(6,-06,)/2
s'=(g'y+c')/2
V = volume del provino
200 i = N S
DFC = durata consolidazione
v = velecita delle pressa
Subscritto 'a’' = assiale
Subscritta 'r' = radiale
0 Subscritto 'v' = volumetrico
0 200 400 600 800 1000 1200 5= saturazione
s' (kPa)
3 o -
° Criterio di rottura = t max
=
Tipologia Titolo

Idennficativo

Foglie di

|



Via Pastrengo, 8 - 24068 Seriate (Bg) -
tel. 035 5377400 - fax 035 5377401 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

PROVA TRIASSIALE CID - Secondo foglio:
diagrammi t-¢, e £,- ¢

a

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

|

rev. dataemiss. sperimentatore B diretipre 7 Committente: SPEA ENGINEERING
0  30/11/2018 Angelogf Saccli Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento. Sondaggio: SE17
Campione: CR5 BIS
Profondita prova [m]: 6m - 8m
Prova: Tx CID
Provino: 123
Data prova: 21/11/2018
800
|
700 50000000 0-00-0 O
00°
600 O.O
500 | é&;@ -3
w
o —A— 2
X AMAMASAADABALA D A A DA A A A A ‘
- o 3
|
OO0V OO OO0 OG-0 O O o 000 O-0—0 o
‘ 10 15 20 25 30
| €, (%)
25
- oo,-oooooooroooooo-o
i RNAAAAAANANNA N A A-A-A A A AN A
|
| —
= B
= o 1
w
4—2
o o3
00000 Sos
000000006 0 0 0o
-0.5
0 5 10 15 20 25 30
€, (%)
0.8
G 0 0O 00—
B LDMRAAD G B © °
|
- o 1
- A2
o 3
15 20 25 30
€, (%)
% Criterio di rottura = f max
=
Tipalogia Tiralo Identificatino Foglio di
I'xDC xls 2 6



Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) - tel.
035 5377400 - fax 035 5377401 - Email.
ismgeo@ismgeo.it

PROVA TRIASSIALE CID - Quarto foglio:
calcolo t 100

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev data emiss sperlm?gge ~ dretqe | Committente: SPEA ENGINEERING
0 301112018 AngeTont Sacc:gtv" Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: Sondaggio: SE17
Campione: CR5 BIS
Profondita prova [m]: 6m - 8m
Prova: Tx CID
Provino: 123
Data prova: 21/11/2018
: [ Provino1 ]
Tempo AV
(min)  (cm?) Gradino di carico
0.00 9000 0.2 1
0.00 0.000 da 0.0 KPa
000 0.000 0.4 a 0.0 KPa
0.00 0000 =
0.00 0.000 E
000 0.000 ﬁ- 086 t 100 N.D. min
0.00 0.000 a
0.00 0.000 0.8 Materiale granulare
000 0.000 t100 non
o 0.000 1 determinabile per la
om0 0008 natura del terreno.
::: 2 Zzz 1.2 Cedimento tempo
i — 0.1 1 10 100 1000 10000 immediato
0.00 0,000 tempo (min)
0.00 0.000 ‘
0 [__Provino2 |
Tempo AV
(min)  (em”®) Gradino di carico
0.00 0.000 02
0.00 0.000 da 0.0 KPa
0.00 0.000 0.4 1 0 00 0 01 1 a 0.0 KPa
0.00 0.000 o
000 0.000 e
0.00 0.000 8 06 T— 177 t 100 N.D. min
000 0.000 2
0.00 0.000 0.8 et — Materiale granulare
0.00 0.000 t100 non
e 1 | determinabile per la
il s natura del terreno.
g i Cedimento tempo
000 0.000 12 : s
0.00 0.000 0.1 1 10 100 1000 10000 immediato
0.00 0.000 tempo (min) ‘
0.00 0.000 o
0 [ Provino3 |
Tempo AV
(min)  (em”) Gradino di carico
000 0.000 0.2 gl 0 LTI T [TTERiR ji
0.00 0.000 da 0.0 KPa
0.00 0.000 0.4 L a 0.0 KPa
0.00 0.000 yos
0,00 0.000 "é’
0.00 0.000 S 06 t 0o N.D. min
0.co 0.000 Z |
000 0.000 0.8 Materiale granulare
0.00 0.000 ‘ t100 non
000 0.000 3 JI | WL il determinabile perla
g g ‘ natura del terreno.
an e Cedimento tempo
000 0,000 1.2 B &
0.0 0,000 01 1 10 100 1000 10000 immediato
0.00 0.000 tempo (min)
0.00 0.000

Tipologia

Foglio di

3 6



Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) - tel
035 5377400 - fax 035 5377401 - Email

Ismgea@ismgeo.it

PROVA TRIASSIALE CID - Quinto foglio:

tabelle dati acquisiti ed elaborati; provino 1

=

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev data emiss SPenmentr/fe‘L diretiore Committente: SPEA ENGINEERING

0 30/11/2018 Angslo Saccel Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO

Normativa di riferimento: Sondaggio: SEM7

Campione: CR5 BIS

Profondita prova [m]: 6m - 8m

Prova: Tx CID

Provino: 123

Data prova: 21/11/2018

dati acquisiti
tempo Pcella o'y o'y s' t £, Av tis'
(sec) kPa kPa kPa kPa kPa % % -

200 100.0 100.0 100.0 c.0 o.00 0.00 0.00
69.74981 200 117.2 1000 10886 88 002 0.00 008
83.94014 200 1388 1000 1193 183 0.05 0.01 018
§8.97048 200 148.0 100.0 124.0 240 oos 0.02 018
11489108 200 1571 1000 1286 288 012 o0 02z
1318112 200 1667 100.0 1333 333 0.18 0.08 025
149.7116 200 1758 100.0 137.9 379 0.20 0.08 0.27
168.7021 200 1885 100.0 1433 433 024 011 0.30
188.8225 200 196 8 1000 148.4 48 4 0.28 0.13 0.33
210.153 200 2085 100.0 154.3 543 034 0.15 0:35
232.7635 200 2201 100.0 160.1 501 0.40 017 0.38
258 7241 200 2322 100.0 1861 851 045 0.20 040
282 1247 200 2448 100.0 1723 723 052 022 042
309 0553 200 2574 100.0 178.7 787 058 0.25 Q.44
337.5959 200 2705 1000 1853 853 085 0.27 048
367 8565 200 2829 100.0 1914 214 {oBirjc} 030 048
399 9274 200 2666 100.0 t98.3 853 0.81 0.32 0.50
433.9181 200 3100 100.0 205.0 105.0 nas 0.34 051
468959 200 3227 100.0 2113 1113 Des 037 053
508 1588 200 3347 100.0 2174 1174 108 0.3g 054
5486408 200 3454 100.0 2247 1247 118 041 0.55
591.5618 200 3831 1000 2318 1318 128 043 Q057
637 0528 200 3770 100.0 2385 1385 140 045 0.58
685.2839 200 389.2 1000 2446 1448 1.53 046 0.58
7363951 200 40186 100.0 2508 1508 166 047 080
790 5863 200 4153 100.0 2576 1576 1.78 04s 061
848.0176 200 428 1 100.0 26841 1841 184 0.50 082
908.899 200 4403 100.0 270.2 1702 210 050 083
973.4305 200 453.2 100.0 27886 1766 226 0.50 064
1041 842 200 4838 100.0 2819 1819 244 0.50 085
1114.344 200 4744 100.0 287.2 187.2 282 0.50 085
1191.205 200 4841 100.0 2821 1821 282 0.50 066
1272.677 200 4835 i00.0 296.8 1858 3.03 0.50 0.66
1359.039 200 5025 100.0 3.2 2012 3.25 0.49 0.87
1450.581 200 5124 100.0 3068.2 2082 349 047 087
1547.624 200 5207 100.0 3103 2103 374 045 088
1650.476 200 5279 100.0 3140 2140 4.00 0.43 0.68
1759.508 200 5329 1000 316.5 2185 4.2¢8 041 688
1875.071 200 537.0 100.0 3185 218.5 4.58 g.38 o.68
1807 584 200 5405 100.0 320.2 2202 491 0.35 0.69
2127.437 200 535.9 100.0 3180 218.0 5.25 0.3 089
2265.08 200 538.5 100.0 3193 2193 581 0.27 0.89
2410983 200 5395 1000 3198 2198 599 0.23 089
2565.647 200 5404 100.0 320.2 220.2 640 0.20 0.88
2729.581 200 5445 100.0 3222 2222 6.82 017 0.68
2903.355 200 5418 100.0 3208 2208 728 013 0.69
3087.559 200 5449 100.0 3224 2224 7.77 0.10 089
3282813 200 539.9 100.0 319.8 219.9 8.29 0.08 0.89
3489.778 200 5394 100.0 3187 2197 8.684 003 0.89
3709173 200 5366 100.0 3183 2183 943 -0.01 0.68
3941.718 200 5338 100.0 316.9 2169 10.04 -0.05 0.68
4188.224 200 5310 100.0 315.5 2155 10.70 -0.08 068
4449 52 200 5272 100.0 3138 2136 11.40 -0.11 068
4726.486 200 5260 100.0 3130 2130 12.14 -0.15 0.€e8
5020.073 200 5239 1000 3120 2120 1282 018 083
5331.28 200 5220 1600 3o 2110 13.75 -0.18 088
5661.158 260 518.1 1000 308 2084 i4.84 -0.20 088
6010 826 200 5122 1000 30681 206 1 15.58 -020 087
6381474 200 3009 1000 305.0 2050 1658 -020 087
6774.363 200 5151 1000 3078 2078 17.64 =021 o.er
7190.833 200 512.2 1000 3061 206.1 18.78 022 0867
7632283 200 5100 100.0 3050 205.0 19.94 -0.22 0.67
8100.214 200 5022 1000 3o 2011 2119 023 067
8586 225 200 4978 1000 2888 1888 2251 -0.23 087
9121997 200 50186 1000 3008 2008 2392 <023 087

Tipelogia Foglio di

4 6




/g .
Via-astrengo; &~ 24048 Serste (Bg) - e} PROVA TRIASSIALE CID - Sesto foglio:
035 5377400 - fax 035 5377401 - Email: £ = = 5
ismgeo@ismgeo.i tabelle dati acquisiti ed elaborati; provino 2
I— Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - SettoriA, Be C

rav data emiss sperimeptatore digettare Committente: SPEA ENGINEERING

0 30/11/2018 Angl S ti Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO

Normativa di riferimento: Sondaggio: SE17

Campione: CRS5 BIS

Profondita prova [m]: 6m - 8m

Prova: Tx CID

Provino: 123

Data prova: 21/11/2018

dati acquisiti
tempo o'y a's s' t €, Av t/s’
(sec) kPa kPa kPa kPa % % -

2000 2000 200.0 00 0.00 600 0.00
2502912 1982 2000 1896 04 0.00 ooc 0.00
1426195 2057 200.0 2028 28 002 0.01 0.0
9.996381 2214 2000 210.7 107 0.03 0.01 0.05
20.59663 2354 2000 277 17T 0.05 002 0.08
31.83689 2448 2000 2223 223 0.08 noz2 0.10
43.74716 252.2 2000 2261 261 oo8 003 0.12
56.36745 2598 2000 229.9 259 010 0.04 013
68.75776 267.0 2000 233.5 335 012 0.08 0.14
83.93808 274 4 2000 2372 372 0.14 007 018
98.97843 2825 2000 2412 412 017 0.08 017
114.9088 2899 2000 2450 45.0 0.19 210 018
131 8092 2883 2000 2482 432 022 012 020
149.7196 308.2 2000 2531 531 025 0.14 021
168.7 3152 2000 2576 576 028 018 022
188.8205 3229 2000 2814 814 a:31 018 023
210.151 3332 2000 2666 86.6 0.35 0.21 0.25
232.7615 3434 2000 20 AN 0.38 0.24 028
256.722 3544 2000 2772 17z 042 0.27 028
2821328 3854 2000 2827 827 048 0.30 029
309.0532 3765 200.0 2883 883 0.51 033 0.3
337.6039 888 2000 2844 944 Q.55 0.37 0.32
367 8546 400.8 2000 3004 100.4 0.60 041 0.33
399.9253 4143 2000 3072 107.2 0.88 048 0.35
433.9261 428.6 200.0 3143 1143 gl 0.50 038
469.9569 4431 2000 a8 1218 077 055 038
508.1578 458 2 200.0 3291 128.1 0.84 0.60 0.38
548 6487 47286 200.0 3363 1363 0.80 0:85 o4
591.5597 489.0 2000 3445 1445 097 o7o 0.42
637.0607 5044 200.0 a52.2 152.2 1.05 0.74 0:42
685.2618 5217 200.0 360.9 1609 113 0.79 045
736.393 5381 2000 3890 16890 121 0.83 046
730.5843 5563 2000 3781 1781 130 0.87 0.47
848.0156 5735 200.0 386.7 186.7 140 092 D.48
908897 5918 2000 3859 1859 150 0.e8 0.48
9734284 61089 2000 4055 2055 1861 1.00 0.51
1041 84 6272 2000 4136 21386 1.73 1.04 0.52
1114.352 B45.8 2000 4234 2234 185 108 0:53
1191.213 6821 2000 4311 2311 1.97 113 0.54
1272.685 6827 2000 441.4 2414 zn 147 0.55
1359.037 6853 200.0 4497 249.7 228 121 0.56
1450 589 7185 2000 459.3 258.3 241 126 0.56
1547 622 736.5 2000 488.3 268.3 258 1.20 0.57
1650474 7585.5 2000 4778 2778 275 1.34 0.58
1755.506 7727 2000 486 4 2864 2393 138 053
1875.079 7888 2000 484 4 284 4 313 142 080
1997 582 7887 2000 4899 2999 335 1.48 060
2113475 8104 2000 505.2 305.2 345 148 0.80
2127.435 807.8 2000 503.9 3039 347 1.48 0.60
2265078 821.8 2000 5109 3109 3T 1.53 081
2410981 840.2 2000 5201 3201 3.96 156 082
2565645 8571 200.0 52886 3286 422 158 082
2729.589 886.7 2000 5333 3333 451 1862 os2
2903 363 880.3 2000 5401 3401 481 164 063
3087.557 &89.9 2000 544 9 3449 512 166 063
3282811 801.9 200.0 5509 350.9 548 1567 0.64
3485.786 115 260.0 5557 355.7 582 188 084
3709 171 9176 200.0 558.8 358.8 620 189 064
3941718 9261 200.0 5631 363.1 5.61 169 084
4188.222 928.9 200.0 564.4 3844 7.04 169 0es
4449 518 9338 2000 5669 3869 750 170 085
4726.484 Q348 2000 5674 367.4 7.99 1.70 085
5020081 a38.5 200.0 569.7 3887 8.5 1.68 0865
5331.278 8408 200.0 5704 3704 9.05 168 065
5667.156 9432 200.0 571186 anse 964 1.68 0s8s
6010824 9438 200.0 574 4 3744 10.26 1868 085
8387 482 9488 2000 5733 3733 1082 187 085
&774.371 9471 2000 5735 3I7TXS 1162 167 Q.85
7180.831 945.0 200.0 5725 ar2s 1238 166 085
7632281 8450 200.0 5730 3730 13.14 166 [1E-1
8100.212 Q441 200.0 5720 3720 13.98 185 085
8506233 2404 2000 570.2 3702 14 87 185 085
9122005 9453 2000 5727 a2y 1582 1.64 085
9679.318 9458 200.0 5728 arzse 15.82 183 065
10270 08 9425 2000 M3 . 17.89 1:62 0.65
10896.29 2354 200.0 567.7 387.7 tg.01 1862 0ss
11476.49 9329 200.0 586.5 3885 20.05 1.61 065
12056 69 9303 200.0 5851 3651 21.09 161 0.65

Tipologin Foglio di




———

d Via Pastrengo. 9 - 24068 Senate (Bg) - tel % i ire

035 5377400 - fax 035 5377401 - Email PROVA TR!AS‘_S"A_LE CID Set{:mo fo_g lio:

ismgeo@ismgec it tabelle dati acquisiti ed elaborati; provino 3

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev data emiss speﬂmmtoie ‘T/tgi Committente: SPEA ENGINEERING

0 30111/2018 Ang Sdcceny Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO

Normativa di riferimento: Sondaggio: SE17

Campione: CR5 BIS

Profondita prova [m]: 6m - 8m

Prova: Tx CID

Provino: 123

Data prova: 21/11/2018

dati acquisiti
tempo o'y o3 s' t £, Av t's'
(sec) kPa  kPa kPa kPa % % -

4000 400.0 4000 0.0 0000 0.000 0.00
-16.7815 408.5 400.0 404 2 42 0.008 0.000 0.0
9.999711 4813 4000 43056 308 0.042 0013 0.07
20.59835 4733 400.0 4368 368 00s8 o020 0.08
3183861 4851 4000 4425 425 0.074 0.029 @i
43.74888 4985 400.0 448.2 432 0085 0:040 011
56.37017 506.7 400.0 4534 534 0115 0.052 012
69.75048 516.6 400.0 458.3 58.3 0.138 D066 013
83.9408 527.0 400.0 4835 B35 0180 0080 0.14
9897715 538.0 400.0 482.0 880 D183 0098 0.15
114.9175 547 2 4000 4738 738 o211 0113 D16
131.8119 557.9 4000 478.9 788 0238 0132 018
149.7123 5704 4000 4852 85.2 D267 0.152 0.18
188.7027 5828 400.0 491.4 914 0.288 0174 0.18
188.8232 595.6 400.0 4878 a7 8 0,331 0197 0.20
2101537 8091 4000 5048 104 8 0.387 0221 021
232.7642 6233 400.0 5118 1186 0.404 0248 0.22
256.7248 637.8 400.0 518.9 1188 0443 0274 0.23
282.1253 852.7 400.9 526.4 126.4 0 488 0.303 0.24
309.056 8702 400.0 5351 1351 0.530 0332 0.25
337.5966 8856.5 400.0 543.2 143.2 0.577 0.364 0.26
367.8573 7033 400.0 551.7 151.7 0.628 0398 0.27
399928 7229 4000 561.5 161.5 D681 0433 0.2%
433.9188 7423 4000 571.2 1712 0.738 0489 0.30
469.9596 761.9 400.0 5809 180.9 0789 0.507 (15
508 1605 7830 400.0 5815 1815 0.863. 0.547 0.32
548.6414 804 1 400.0 6021 202.1 0.e20 0.588 0.34
591.5624 B276 4000 6138 2138 1.002 0833 0.35
637.0535 8508 4000 625.4 2254 1.078 0682 036
685.2846 8756 4000 637.8 2378 1.160 0733 037
736.3657 201 .1 4000 6506 25086 1248 0787 0.39
790577 9272 400.0 863.6 2638 1,336 0845 0.40
8480183 9553 4000 6776 2778 1.434 0.:905 041
808 8997 9835 400.0 881.7 2017 1.537 0263 0.42
973.4312 10118 4000 705.9 3059 1 646 1.032 0.43
1041.833 10399 4000 7199 3199 1.762 1.098 044
1114344 10712 4000 7356 3358 1.883 1185 048
1191.206 11013 400.0 7508 3508 2014 1237 0.47
1272.678 "7z 4000 76858 36858 2151 1.308 048
1359.04 116833 4000 781.7 381.7 2.297 1.378 049
1450 582 11935 4000 796.8 3868 2453 1.407 0.50
1752.509 12608 4000 830.4 4304 2830 14867 0.52
1875.072 12807 4000 8453 4453 3.027 1.501 053
1997.585 1318.4 4000 8582 459.2 3.239 1529 0.53
2127.438 13443 4000 8725 4725 3483 1.575 0.54
2265081 13704 4000 885.2 4852 3703 1.621 0.55
2410.984 13908 4000 8989 4999 3.958 1.658 056
2565.648 14278 400.0 813.8 5138 4228 1.691 058
2729.581 1452.8 4000 8264 526 4 4516 1.740 D57
2903.355 1472.3 4000 8361 5361 4.821 1.823 057
3087.56 15431 4000 g71.5 5715 5175 1902 059
3282814 15884 4000 8882 5892 5.853 1.981 060
3489.779 1648 9 4000 1024.5 8245 8.579 2074 061
3709.174 1896 8 400.0 1048.3 6483 7.357 2108 062
3941.718 17311 4000 10855 8655 8.188 2136 06z
4188.:225 17522 4000 1076.1 676.1 9.068 2138 0a3
4449 521 17745 4000 1087.3 887.3 10.002 2144 063
4726.487 17781 4000 10881 6891 10.814 2150 083
5020074 17745 4000 1087.2 B87.2 11.608 2157 083
5331.281 1782.7 400.0 10914 8914 12 441 2,185, 083
5661 158 17871 4000 10836 6938 13.326 2174 063
6010826 1794 .4 4000 1097.2 697.2 14273 2180 064
6381.475 1780.0 400.0 10850 6850 15.275 2203 063
B774.364 1784.8 4000 1097.5 6975 16.333 2216 064
7190.833 17861 4000 10931 8931 17.482 22% 063
7632274 1788 4 4000 1094.2 694 2 18.648 2239 D63
8100.214 17754 4000 10877 687.7 19.907 2251 0863
8596.226 17858 4000 10828 6928 21244 2270 063

Tipologia Foglio d
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Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) -
tel. 035 303120 - fax 035 303120 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

DESCRIZIONE CAMPIONE

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev data emiss. sperimentatore _'refm'e Committente: SPEA ENGINEERING
0 06/05/2019 L;&ajgvm ;%&Jnti Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
N° verbale di accettazione: 026/2018 Sy Sondaggio: SE17
Campione: ci2
Dati Generali di Campionamento Profondita prelievo [m]: 12.00 -12.60
Data prelievo: - Prova: Dc
Attrezzatura sondaggio - Data fine descrizione: 06/05/2019
Attrezzatura prelievo: -
Modalita prelievo: - N° certificato di prova: Ou} l /lg kﬂ \ S_S’(
Dati Generali del Campione
Tipo contenitore: FUSTELLA ACCIAIO
Data arrivo in laboratorio: 24/04/2018 Forma campione CILINDRICO
Data estrusione campione: 11/06/2018 Dimensioni Campione: h= 98 cm L= 56 cm
Condizioni contenitore: BUONE Classe del terreno: CLASSE 4

Descrizione
12.04 m - 12.60 m: Sabbia limosa argillosa

Scissometro
/7

Penetrometro
Schizzo + 7/ ¥
[MPa] [MPa&] [MPa]

[MPa]

Prove eseguite

11.90
11.95
1201
12.06
1211
1217
12.22
12.27
12.32
12.38
12.43
12.48
12.54
12.59
12.64
12.70
1275
12.80
12.85
12.91
12.96
13.01
13.07
1312

Tx ClU1 ¥1wl
Gs1Gr1
Tx ClUu2

Tx ClU3 MO1

Richiami

Gs = Peso specifico dei grani

Tx CIU = Triassiale consolidata isotropica rottura non drenata
v = Peso di volume

w = Umidita

MO = Sostanze organiche

Gr = Analisi Granulometrica

Tipelogia Titolo

Identificativo

SEI7 CI2 DC.XLS

Foglio

1

di




RIPRESA FOTOGRAFICA

C#— Ricerca sperimentale, modellazione fisica, prove di laboratorio ed in sito

Concessione Ministeriale Decreto Nr. 55126 del 12/07/06 Settori A, Be C

| Rev | dataemiss | eseguitoda ' elabpratg da Committente: SPEA ENGINEERING
o | 2008018 sidi | pikdi Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
. Sondaggio: SE17

Campione: Ciz

Profondita prelievo [m]: 12.00 - 12.60

Data prova: 11/06/2018

Pagina di

Istituto Sperimentale Modelli GEOtecnici
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 7 tel. 035 303120 - = fax 035 303120 1< Email: ismgeo@ismgeo.it



Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) -
tel 035 303120 - fax 035 303120 -
Email: ismgeo@jismgeo.it

CARATTERISTICHE GENERALI DEL

CAMPIONE

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. dataemiss  sperimentdiore direttore. Committente: SPEA ENGINEERING
0 06052019  Locgdl sikeli  |Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
N° verbale di accettazione: 026/2018 Sondaggio: SE17
Campione: Cl2

Profondita prelievo [m]: 12.00 -12.60

Prova: Cg

Data fine descrizione: 06/05/2019

Prove Profondita Risultati prove fﬁg?&iﬁf o ;i)’:f\f : 5
¥l 12.25m - 12.35m Peso di volume = 19.81 [kN/m3] PT-LMT-00021 REV 1
wi 12.25m - 12.35m Umidita = 22.70 [%] PT-LMT-00016 REV. 0
Gs1 12.22m - 12.60m Peso specifico dei grani = 2.710 [-] PT-LMT-00019 REV. 1
MO1 12.55m - 12.60m Sostanze organiche = 0.55 [%)] PT-LMT-00107 REV. PO
Tipologia Titolo Identificative Folio di

SE17 CI2 DC.XLS



Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel 035
303120 - fax 035 290388 - Email

= /
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DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO
D'ACQUA

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Seftori A, Be C

Sperimentatore: ﬁafﬁ"gxm

Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Sa i Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 06/05/2019 Sondaggio: SE17
Rev. Campione: Cl2
Profondita prova [m]: 12.25-12.35
Normativa di rifeimento: ASTM D2216/92 Prova: W1
N°® certificato di prova: DUa hj \Q l S]\/ Data prova: 11/06/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018
Numero prova 1
Profondita da (m): 12.25

Profondita a (m):
Numero tara:
Massa tara (9):

Massa campione umido + tara (g):

Massa campione secco + tara (g):

Contenuto d'acqua (%)

385.73
314.36
22.70

Note:




¥ia Rastrange, 9 - 24005 Ceriate (Bg) DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME SU
Tel 035 303120 - Fax 035 290388

Email: ismsgeo@ismgeo.it PROVINI DI FORMA CILINDRICA

Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: W:‘ Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Sa t Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 06;%19 | Sondaggio: SE17
Rev. o Campione: Cl2
Profondita [m]: 12.25-12.35
Normativa di riferimento: BS 1377 (1990) Prova: y1
N° certificato di prova: i) Lb‘ ,{%U} \ S i’b Data: 11/06/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018
Lunghezza provino (mm) 97.30

Diametro provino (mm)

Massa provino (g) 385.73

Area provino (cmz)

Volume provino (cm’)

Peso di volume provino (KN/m?) 19.81

Note:




Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) Tel

035 303120 - fax 035 290388
ismgeo@ismgeo.it

Email:

ANALISI GRANULOMETRICA

=

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. data emiss sperimentatore direttore ] Committente: SPEA ENGINEERING
0 19/06/2019 Anm' kfas;en?i - Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D422/07 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento: AGI 1977 Campione: cl2
N° certificato di prova; Dul? “ ‘%\Q’ x “"\ Profondita prelievo [m]: 12.25-12.6
N°® verbale di accettazione: 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 13/06/2019
Vagliatura Curva granulom.
Diamstro Massa Massa cloTTou GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA ‘
—— —y freit Diametro Passante
[mm] la] [%] [mm] [%]
w18 0 0 60 20 6 05 02 oos 002 0006 0002 102802 1600
635 0 0 6.35. E+01 1000
38.1 0 0 100 3.81.E+01 100.0
254 0 0 2.54 E+01 100.0
191 0 0 40 1.91.E+01 100.0
9.53 0 0 9.53E+00 1000
4.75 0 0 475E+00  100.0
2 0.4 0.0 80 200E+00  100.0
1 0.2 0.0 1.00.E+00 999
059 04 00 70 590 E-01 99,9
0.42 09 0.1 4.20E-01 99.8
0.25 212 19 EE é0 2.50.E-01 97.9
0177 3587 321 2 1.77 E-01 65.8
0125 3087 276 E 1,25 E-01 382
0075 1287 115 o 50 7.50 E-02 267
Aerometria a: 2.96.E-02 224
Tempo Temp. Lettura 40 2.12.E-02 214
[min] rcl [l 1.52 E-02 201
2 250  1.0240 45 1.12.E-02 187
4 250  1.0231 8.08.E-03 172
8 250  1.0219 5.80.E-03 157
15 250  1.0206 20 3.69.6-03 137
30 250  1.0192 2.98.E-03 126
60 250  1.0178 10 M 2.37.£-03 116
152 255  1.0159 1.32.6-03 9.4
238 255 10148 . - #
SEel  end R 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001  0.0001 :
e SR T Diametro dei Grani [mm]
-— (1]
| s | wassa e [Blels| [3].28
g g | Profondita | secca | Metodo preparazione | © | E | 3 Blo|3|855] & Dso Dso
5 E materiale materiale Sle|z |||z 28 E
W v OO0 | w | <
dam|am [g] 22|22 [@ |[mm] [mm] | [mm]
Gr1 X 1225 |1260| 11174 VIA UMIDA 27| - 0 [74]| 15| 11 39 2 | 16.E-01]|14E-01
NOTE
La soluzione disperdente & stata preparata il 14/05/18
Tipologiz Titalo Idennficativo Fozlio

SEI7 CI2 Gr 1 XLS

1




ismgeo@ismgeo.it

4 Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) Tel.
035 303120 - fax 035 290388

ANALISI GRANULOMETRICA

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev data emiss. spermeptatore qireﬂo}e Committente: SPEA ENGINEERING
0 190812019 Anéﬁ, - S?zentr Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento; ASTM D422/90 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento: ASTM 2487-93 (USCS) Campione: Cl2
N° certificato di prova. Profondita prelievo [m]: 12.25-12.6
N° verbale di accettazione. 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 13/06/2019
Vagliatura Curva granulom.
Diamgﬁro Massa  Massa GHIAIA LIMO ARGILLA Diamelre:  Passante
vaglio tratt. traft.
[mm] [a] (%] [mm] (%]
1016 0 0 75 4.75 0.074 0.005 1.02 E+02 100.0
63.5 0 0 6.35 E+01 100.0
38.1 0 0 100 3.81.E+01 100.0
254 0 0 2.54 E+01 100.0
19.1 0 0 o5 191 E+01 100.0
9.53 0 0 9.53 E+00 100.0
475 0 0 4.75.E+00 100.0
2 04 0.0 80 200E+00 1000
1 0.2 0.0 1.00.E+00 999
0.59 04 00 70 590 E-01 99.9
042 0.9 0.1 420 E-01 99.8
0.25 212 19 g & 2.50.E-01 97.9
0177 3587 321 *2’ 1.77.E-01 65.8
0125 3087 276 o 1.25.E-01 382
0075 1287 115 @ 50 750E-02 267
Aerometria = 296 E-02 224
Tempo Temp. Lettura 40 2.12.E-02 214
[min] [°Cl H 1.52.E-02 20.1
2 250  1.0240 30 1.12.E-02 18.7
4 250 10231 8.08.E-02 17.2
8 250  1.0219 % 5.80E-03 15.7
15 250  1.0208 20 x& 360E03 137
30 250  1.0192 298.E-03 12.6
80 250  1.0178 10 )%‘ “ 2.37.E-03 11.6
152 255  1.0159 1.32.E-03 94
238 255  1.0148 7 = -
382 DS 1Mag 1000 100 10 0.01 0.001  0.0001 . 2
1202 250  1.0120 o sl
Diam mm]
Massa E < ot
o % Profondita secca Metodo i & <| = j 5 8 E x D D
2 S : preparazione | 2 = g o|5|285|8 80 50
= E materiale materiale = Tlc|= | |2 g E
1) v O |lw|ad| <«
dam | am la] =2 R = (2| =] [6 |mm [mm] | [mm]
Gr1 X 1225 | 1260 | 1117.41 VIA UMIDA 27 0 (73|12 15 39 2| 1.6.E-01 [ 1.4.E-01
NOTE: GS: 2.700
La soluzione disperdente e stata preparata il 14/05/18
Tipalogia Tualo Identificativa Foghio di

SE17 CI2 Grl XLS 1 1




Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel. 035 DETERM’NAZ'ONE DEL

303120 - fax 035 303120 - Email:

ismgeo@ismgeo.it PESO SPEC’FICO DE’ GRA N-’

Concessigne Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: ini Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Sacgenti Cantiere: A1INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 06/05/2019 Sondaggio: SE17
Rev. Campione: Cl2
Normativa di riferimento: ASTM D854/92 Profondita: 12.55 - 12.60
N° certificato di prova: (| 1B\ & l 118 Prova: Gs1

Verbale di accettazione: 026/2018

PROVA1 | PROVA?2
PICNOMETRO N. 6 7
TEMPERATURA (°C) 215 24.3
MASSA TERRENO + PICNOMETRO (g) 86.162 88.241
MASSA TERRENO + PICNOMETRO + H,0 (g) 174.365 175.862
PESO SPECIFICO DEI GRANI (-) i 2.709 2711
PESO SPECIFICO MEDIO (-) 2.710

Note:




Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel.
035 303120 - fax 035 290388 - Email:
ismgeo@ismgeo.it

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI

SOSTANZE ORGANICHE

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

|

oy

Sperimentatore: Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Saggenti Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 06/05/2019 Sondaggio: SE17
Rev. 0 Campione: ci2
Profondita prova [m]: 12.55-12.60

Normativa di riferimento: ASTM D29(4 Prova: MO1
N° certificato di prova: Of,b J%\Q\K‘b Data prova: 11/06/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018

Numero prova 1 2

Profondita da (m): 12.55 | 12.55

Profondita a (m): 12.60 | 12.60

Numero tara: - -

Massa tara (g): 22.40 | 2217

Massa campione umido + tara (g): | 110.26 | 106.35

Massa secca 110 C + tara (g): 93.56 | 90.34

Contenuto d'acqua 110 C (%) 23.47 | 23.49

Massa secca 440 C + tara (g): 93.16 | 89.98

Contenuto organico (%) 0.57 0.53

Contenuto organico (%) 0.55

Note:




/  Via Pastrengo, 9 - 24068 Serate (Bg) - tel
035 303120 - fax 035 290388 - Email:
ismgeo@ismgeo.it

PROVA TRIASSIALE CIU - Primo foglio: dati generali e

diagramma t-s'

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

|

rev. data emiss sperimentatore direttore Committente: SPEA ENGINEERING
0 06/07/2018 Angelom sachp(t Cantie A1 - INCISA VAL D'ARNO
Normativa di riferimento. ASTM D4767/95 Sondaggio: SE17
N° certificato di prova: Of 6 l (¢ 'L)‘ S Campione: cl2
N° verbale di accettazione:  026/2018 Profondita prova [m]: 12.25m - 12.55m
Prova: TxCIU
Provino: 123
Data prova: 11/06/2018
Dati generali dei provini
o = Dati iniziali Dati a fine consolidazione Dati a rottura
E =
al &
= 6
= D H vy |w |8l e|oy oy K|BP. B | gl e D| H ¥ w S| e v t & s | v/ wl|sS
1 ! | | - ! — | - i ! o
m | mm mm kNm® % % kPa kPa - kPa - % % mm mm kNm® % % mm/m kPa kPa % a % %
1 1230)500 973 198 227 95 065) 150 150 1.00 300 097 0.3 1.5 497 970 201 225 97 063)| 002 308 533 124 201 225 97
2 1240|500 965 183 246 82 0.82| 250 250 1.00 300 0.89 14 40 493 952 193 264 96 075| 002 161 283 156 193 264 96
3 1250|500 971 194 250 94 0.72| 350 350 1.00 300 0.99 1.7 50 492 954 201 231 99 064 002 321 549 98 201 231 99|
600 Metodo di
preparazione -
tipo di materiale
500 |- = X ¥ ks i fustellazione -
indisturbato
400 I T T | Legenda:
P { ‘ D = diametro del provino
W= ‘ H = altezza del provino
7 = peso di volume umido
@ Bd | tenuto o
; w = contenuto d'acqua
o 300 1 3
= e = indice dei vuoti
S
- o, o' =tensioni totali ed efficaci
K =o',/ o', a fine consclidazion
B.P. = back pressure
200 B = coefficiente di Skempton
+ = deformazioni
t={e,-c})/2
s'= (g, +a') /2
V = volume del provino
100 h DFC = durata consolidazione
v = velocita delle pressa
Subscritto 'a’ = assiale
Subscritto 'r’ = radiale
0 Subscritto 'v' = volumetrico
0 100 200 300 400 500 600 S = saturazione
s' (kPa)
o WioE g
° Criterio di rottura = t max
=
Tipologa Tuelo Identificative Foslio d



7 Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) - PROVA TRIASSIALE CIU - Secondo foglio:
tel. 035 303120 - fax 035 290388 -

Email: ismgeo@ismgeo.it diagrammi - E, A U- €, t/'s'- &,
|_ Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C I
rev. dataemiss sperimentatore diretigre Committente: SPEA ENGINEERING
0 | 0800712018 Am | Sacczy;—f_ B Cantiere: A1 - INCISA VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D4767/95 Sondaggio: SE17
Campione: Ci2

Profondita prova [m]: 12.25m - 12.55m

Prova: Tx ClU

Provino: 123

Data prova: 11/06/2018

350
B o ‘
300 83%0L 80900000 |
\ 250
| o1
= 200
‘ o a—2
S A-A A N M
= 180 Aﬁ_ﬁﬁ—ﬂ—ﬂfﬂ NN AD A o
100
.
0
0 5 10 15 20 25
€, (°/o)
— - - N
‘ 200
CONAN
- 0 CEAMAAAA N 5 AA A
OC00m00m000000000000 © O &060—6050 D00 OOQ
100 5
g
= 50 = o-_1
=2 \
< & 2
o3
-50 Coo o
0000006000006 0 0 © 0
-100
0 5 10 15 20 25
€, (%)
| .
‘ 0.7
=
» +—1
e h— 2
o 3
25
g, (%)
‘3 Criterio di rottura = t max
Z
Tipologia Titalo Identificativo Foglio di

2 ¥



Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (8g) - PROVA TRIASSIALE CIU - Terzo foglio:

tel 035 303120 - fax 035 290388 - Email _ )
ismgeo@ismgeo.it d:agrammt A-Fe Eu/C u- F

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - SettoriA, Be C |

Crev. dataemiss.  sperimentatore  digrore Committente: SPEA ENGINEERING
0  06/07/2018 Ansldfi Saoes Cantiere: A1 - INCISA VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D4767/95 Sondaggio: SE17
Campione: Cl2
Profondita prova [m]: 12.25m - 12.55m
Prova: Tx ClU
Provino: 123
Data prova: 11/06/2018
F ()
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
1.2
| M
0.8 A an,
A
A &A AAAAA
A A o 1
0.6 : 0 oMy AA
T [0 0o Aoy, a2
— OO0 o A%%
< 04 000% Q00 o3
0000 M
0.2 P s
O S0
; y o%""%
-0.2
F()
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
10000
1000 A-p
=2 °o—1
-~
e 2
wi o 3
1
Legenda:
o A =AU/ Ac, E. = Modulo secante non drenato
2 F =t/ o Cu =t max
E,=A(c.-a) /5,
Tipologia Tiels Identificative Foglio di



Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) - tel
035 303120 - fax 035 290388 - Email
ismgeo@ismgeo. it

)

PROVA TRIASSIALE CIU - calcolo t 100

I Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - SettoriA, Be C
ey . dataemiss sperimeptatore T ~ disgttore Committente: SPEA ENGINEERING
0 0610772018 N §;&rw ) Cantiere: A1 - INCISA VAL D'ARNO
Normativa di rifarimento: ASTM D4767/95 Sondaggio: SE17
Campione: Cl2
Profondita prova [m]: 12.25m - 12.55m
Prova: Tx ClU
Provino: 123
Data prova: 11/06/2018
_-m- 0 = I | Provino 1
Tempo AV
(min) ~ (em”) Gradino di carico
0.2 | e
da 100.0 KPa
0.4 a 150.0 KPa
)
£
ko 0.6 100 N.D. min
>
o
0.8 — —_——
1 T —r —‘
1.2
0.1 1 10 100 1000 10000
tempo (min)
: [ Provino 2
Tempo AV
(min)  (em”) | Gradino di carico
0.2 S
' da 1500 KPa
0.4 a 2500 KPa
)
Sos | tio  ND  min
>
o
0.8
1
1.2
0.1 1 10 100 1000 10000
tempo (min)
0 . = e [ Provinos ]
Tempo AV
(min) ~ (cm”) Gradino di carico
0.2 BTN
da 3000 KPa
0.4 L 1015 ) I 11 a 3500 KPa
7
506 t o0 N.D. min
>
(]
0.8
1
1.2
01 1 10 100 1000 10000
tempo (min)
Tipologa Fogho d

4 7



Via Pastrengo, 9 - 24068 Senats (Bg) - tel
035 303120 - fax 035 290388 - Emall
ismgeo@ismgeo.it

PROVA TRIASSIALE CIU - Sesto foglio:
tabelle dati acquisiti ed elaborati; provino 1

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev data emiss sperimenlatore ore Committente: SPEA ENGINEERING

0 08I07/2018 Ang i Sgtdenti Cantiere: A1 -INCISA VAL D'ARNO

Normativa di nferimento: ASTM D4767/95 Sondaggio: SE17

Campione: ci2

Profondita prova [m]: 12.25m - 12.55m

Prova: Tx CiU

Provino: 123

Data prova: 11/06/2018

dati acquisiti dati elaborati
tempo spost. carico u Pcella Area o'y o'y s' t € Au A F t/s'
(sec) (mm) (N) kPa | kPa cm’ kPa kPa kPa  kPa % kPa 2 E g

24.73894 0.008 50 3017 450 19.399 1509 148.3 1498 13 a0 17 0.00 000 000
49.59952 Qo1 7.2 3022 450 19.401 1516 1478 1487 19 00 22 000 0.00 0.00
103.0007 0034 108 303.2 450 19.404 1524 146.8 149.8 28 0.0 2 0.00 0.00 0.00
159.182 0.053 16.5 3048 450 19.408 1537 1452 149.4 437 a1 48 057 0.0 0.03
2187334 0073 276 3072 450 19.412 157.0 1428 1499 71 01 72 051 00z 0065
281.8548 0.094 402 3108 450 18418 1599 139.2 1495 103 o1 108 052 002 007
348.7664 0.116 543 3150 450 19421 1629 1350 1489 14.0 01 15.0 054 0.05 008
419.688 0.140 70.2 3197 450 19.425 1664 1303 1483 181 02 197 0.55 0.06 012
494 8657 0.165 881 3246 450 18.430 170.7 1254 1480 227 0z 248 0.54 Q.07 0.15
574 5615 o192 1028 3294 450 19.436 1735 1206 1471 265 0.2 204 0.58 0.08 018
659.0435 0.220 {175 3340 450 19.441 1764 1180 1482 2 02 340 058 010 021
748.5855 0.250 1325 3383 450 19.447 1789 117 1458 41 03 383 058 on 023
8434877 o281 146.6 3324 450 19 454 1830 1077 1453 377 03 424 0.58 0.12 026
G44.11 0.315 160.4 3458 450 15.461 18686 1042 1454 412 03 458 0.56 0.13 028
1050.752 0.350 1760 349.1 450 19 458 1813 1008 1481 452 04 491 0.54 0.15 0.3
1094 183 0365 1811 3504 450 18.471 1926 996 1461 465 04 50.4 054 015 032
1163.795 0.388 190.1 3523 450 19 475 1553 7.7 1465 488 04 523 054 018 033
1283.628 0428 205.1 355.1 450 19 483 2002 249 1478 526 05 551 0.52 017 0.38
1410647 0470 2198 357 4 450 19.492 2053 826 1489 564 0s 574 0.51 0.18 038
1545.284 0515 2338 3594 450 18501 2104 808 1505 509 0s 594 Dsa 0.19 040
1687.957 0.563 2480 361.2 450 18511 2159 888 152.4 635 08 812 048 o1 042
1839.28 Q613 264.1 3626 450 18.521 2227 874 155.0 67.7 08 626 048 022 044
1999634 a.667 2821 3639 450 19.532 2308 86.1 1584 122 o7 63.9 D44 023 D4s
2169.618 0723 299.8 3646 450 19.543 2388 854 1621 767 [+: 646 042 025 047
2349.792 0.783 317.8 365.3 450 19.555 2473 84.7 166.0 813 a8 653 D40 028 049
2540777 0847 3385 3656 450 19.568 2574 844 1709 885 09 6586 falkct:3 028 051
2743.221 0.914 3601 3654 450 19.582 2885 848 1768 a9 10 654 036 030 D52
2957.816 0.966 3832 3649 450 19.597 28086 851 182.9 978 10 649 033 032 053
3185291 1.062 4087 364.0 450 19.612 2944 86:0 1802 1042 LE] 640 031 034 055
3426.407 1142 4350 3629 450 19828 087 871 1879 1108 12 629 028 038 0586
3681993 1.227 4620 361.1 450 19646 3241 88.9 206.5 1176, 1.3 611 026 038 0.57
3952909 1318 4820 3503 450 19.664 3408 80.7 2158 1251 14 583 024 0.41 058
4240085 1413 5232 3570 450 19.684 3588 83.0 2259 1328 15 57.0 021 043 058
4544 482 1.513 556.2 3540 450 19.705 3782 26.0 2371 1411 18 540 019 048 060
4867 16 1622 587.4 3508 450 19727 3970 292 2481 1489 17 508 017 048 060
5209.188 1.736 6206 347.2 450 19.751 4171 1028 2599 157.1 18 472 015 051 0.60
5571.736 1.857 6536 3431 450 19.776 4374 106.8 2721 1853 18 431 013 054 061
5847872 1949 6785 3400 450 19785 4527 110.0 2814 1714 20 400 012 0.56 051
5956.045 1985 687.8 3389 450 19.803 4584 1111 2847 173.7 21 3839 0.1 058 081
6363404 2121 7226 3341 450 19.831 4803 1159 2981 1822 i) 341 008 059 061
6795214 2265 7582 3291 450 19.861 5018 1209 313 190 4 23 291 0.08 082 081
7252924 2418 789.1 3239 450 19.893 52238 1261 3244 1683 25 239 0.08 084 061
751671 2508 8059 321.0 450 19811 5337 129.0 N3 2024 28 210 0.05 088 061
7738.095 2579 8203 3186 450 19.627 5431 1314 3372 2058 27 188 0.05 087 061
8252387 2751 853.0 3131 450 189683 5642 13682 350.6 2138 28 131 0.03 (el 081
874753 2933 8845 3075 450 20,002 5847 1425 3836 2211 30 75 002 072 081
9375383 3125 9133 3020 450 20043 68037 1480 arse 2278 32 20 0.00 074 081
9987.697 3328 9429 296.4 450 20,086 8230 1538 3883 2347 34 -36 -0 078 0.60
10637.17 3548 971.7 2908 450 20133 8417 1581 4004 2413 3.7 81 -0.02 0.78 0.60
1132541 3.775 9996 2857 450 20182 6596 164.3 4120 2476 39 -143 -0.03 080 080
12054 93 4018 1026.3 2800 450 20235 6771 1700 4226 2538 42 200 -0.04 082 0.60
1282822 4278 1051.8 2754 450 20291 8929 1746 4318 259.2 44 248 -0.05 0.84 0.:60
13647.92 4.549 1076 .4 2703 450 20351 7088 179.7 4441 2644 47 207 -0.08 088 080
14516.79 4.839 1099.4 2657 450 20 415 7228 184 3 4535 2693 50 343 -008 087 0.58
154378 5.146 11246 261.5 450 20484 7378 1885 4831 2745 53 385 -0.07 0.89 0.58
16414.07 5471 1147.7 257.4 450 20558 et 1928 4718 278.2 56 426 -0.08 o 0.59
1744892 5.8i6 ii67.2 2535 450 20834 TBZZ 18635 47594 828 8d -48.5 -008 08z 0.58
18545.85 6.182 1190.3 2439 450 20717 7748 200.1 487 4 2873 64 -50.1 -0.08 093 0.58
19708.6 6.570 12104 2485 450 20.806 7853 2035 484 4 2808 88 835 009 0.94 059
2084112 6.980 12287 2432 450 20901 7947 206.8 5007 2938 72 56.8 010 095 0.59
22247.59 7416 1246 4 2403 450 21.002 8032 2087 506.5 2967 7 587 -0.10 0:96 058
2363244 7.877 12656 2377 450 21111 8118 2123 5120 2997 81 623 -0.10 097 059
25100.36 8.367 1260.2 2353 450 21.227 8178 2147 5162 3018 B8 647 011 98 058
26656.41 8885 12367 2330 430 21.352 8243 2170 5207 3037 82 67.0 01 0.98 058
283058 9.435 13132 2313 450 21486 . B298 2187 5242 3056 a7 687 -0.11 083 0.58
30054.14 f0.018 1327.3 2296 450 21630 8341 2204 527.2 3068 103 704 -0.11 100 oss
31907.39 10.636 13408 2282 450 21.785 8373 218 5296 3077 110 718 012 1.00 058
33871.83 11.291 13534 226.8 450 219851 B397 2232 5314 3083 118 732 012 1.00 658
35954.14 11.885 1364.5 225.6 450 22130 8410 2244 5327 3083 124 744 -0.12 1.00 058
38161.39 12720 13759 2249 450 22323 B414 2251 5332 082 131 54 012 1.00 0s8
40501 08 13500 13843 2245 450 22532 8399 2255 5327 72 139 755 -0.12 1.00 0.s8
42981 14 14.327 13915 2238 450 22757 8376 2262 5318 3057 148 762 -0.12 0:93 0s7
4561001 15203 1397.5 2239 450 23,001 B337 2261 5229 3038 157 781 013 feg LE-T4
48396.61 16.132 14032 2235 450 23285 8296 2265 528.0 e 1686 785 013 0g8 057
513504 17117 1399.3 2237 450 23551 8205 2263 5234 2971 177 763 013 058 Q57
5152432 17.175 1399.6 2238 450 23.568 8201 2262 5231 2969 177 762 013 085 057
54283 18 18094 14002 2244 450 23842 8129 2256 518.2 2936 187 756 -013 0ss 057
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5 V2 Pastiengn, 8 - 24068 Senete (Bg) - tel PROVA TRIASSIALE CIU - Settimo foglio:
035 303120 - fax 035 290388 - Email 4 ey ) h
ismgeo@ismgea it tabelle dati acquisiti ed elaborati; provino 2
[ Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev data emiss sperimentatore dngttore Committente: SPEA ENGINEERING

0 06/07/2018 Angglogl S:iém Cantiere: A1 - INCISA VAL D'ARNO

Normativa di riferimento: ASTM D4767/35 Sondaggio: SE17

Campione: Clz2

Profondita prova [m]: 12.25m - 12.55m

Prova: Tx ClU

Provino: 123

Data prova: 11/06/2018

dati elaborati
tempo spost. carico u Pcella Area a'y a'y s' t &, Au A F ts'
(sec) (mm) (N) kPa kPa cm® kPa kPa kPa  kPa Yo kPa - - -

49.993977 -11.329 9.9 3035 550 19.125 2517 246.5 2491 25 0.0 35 0.00 0.00 000
103 001 -11.327 218 306.2 550 19.126 2552 2438 2485 57 0a 82 0.00 000 0.00
159.1823 11324 390 3105 550 19128 2589 2385 2497 102 090 105 0.00 0.00 0.00
2187336 -11.314 56.4 316.2 550 19.128 2633 2338 248.5 147 00 162 0:55. 009 0.06
281.8551 -11.306 744 3226 550 19.130 266.3 2274 2469 194 0.0 226 0.58 012 0.08
348.7666 -11.281 a1t 3295 550 19133 2682 2205 244 4 238 0.0 295 062 015 010
419 6882 -11.278 1082 3365 550 19,136 270.0 2135 2417 283 01 365 085 018 0.12
494,87 -11.262 1241 3439 550 19.139 2140 2081 2388 324 01 439 068 020 0.14
5745618 -11.242 1394 351.5 550 19 143 213 1685 2349 364 o1 51.5 0.71 023 0186
6§59.0437 -11.224 152.6 359.1 550 19.147 2708 1909 2308 388 01 581 074 625 047
748 5858 -11.187 167.3 366.5 550 19152 2708 1835 2272 437 0.1 66.5 076 027 018
843 4979 -11.172 180.2 3738 550 19.157 2702 176.2 2232 470 02 738 078 029 o
944 7102 -11 144 193 1 3811 550 19.1563 2897 168.9 2183 504 02 811 080 on 0.23
1050.753 -11114 2036 3679 550 19 189 2683 1621 2152 531 g2 878 0.83 033 a.2s
1163.795 -11.078 2132 3846 550 19.176 2665 1554 2109 5586 03 948 0.85 035 0.26
1283.628 -11.042 223.1 4009 550 19.183 2653 1491 2072 581 03 100.9 0.87 0.38 028
1410541 -11.004 2321 4069 550 19.191 2641 1431 2038 60.5 03 106.2 o.88 0.38 0.30
1545.284 -10.965 2402 4125 550 19.199 2625 137.5 2000 625 04 11235 0.80 0.33 03
1687 937 -10:921 2498 4180 550 18.208 2620 1320 187.0 €5.0 04 118.0 091 0.40 033
1839.281 -10.871 2554 4231 550 18218 2588 1268 1934 66.5 05 1231 093 041 034
1989 634 -10.821 2629 427.7 550 19.228 2591 1223 180.7 684 0s 1277 083 043 036
2169618 -10.765 2680 4322 550 19228 2571 1178 1874 8637 08 1322 085 043 0.37
2349.782 -10.705 2740 4363 550 18252 258.0 1137 1849 712 07 1363 .86 044 038
2540.777 -10.646 281.5 440.2 550 19264 2559 1088 1829 (A o7 140.2 086 045 0.40
2743.221 -10.580 286.0 4439 550 19.277 2544 1081 1802 742 08 143.8 0.87 046 0.41
2957.6816 -10.510 291.7 4472 550 18281 2540 1028 1784 756 ak:] 147.2 0.97 0.47 0.42
3185.292 -10.438 2080 4505 550 19.306 2539 9235 176.7 w2 08 150.5 0.97 048 044
3426 407 -10.358 3013 453.4 550 19.323 2528 968 1748 780 10 1534 098 049 0.45
3681.993 -10.275 3085 456:0 550 19.340 2535 940 1737 798 11 156:0 098 0.50 0.46
3952 909 -10.188 3121 4584 550 19.358 2529 ae 1723 BO.E 12 1584 0.88 0.50 047
4240.086 -10.096 316.0 460.7 550 19.377 2524 893 170.9 81.5 13 180.7 049 0.51 0.48
4544493 -9.997 3220 4626 S50 19.387 2534 874 1704 830 14 16286 0.98 052 0.49
4867.16 -5.893 327.7 454.5 550 12.418 2542 855 169.8 844 15 1645 0.97 052 0.50
4931792 -9.871 328.3 4548 550 19423 2542 852 169.7 845 1.5 164.8 088 053 0.50
5209 188 -9.781 3334 4662 550 19.442 2553 B38 1696 857 18 1862 097 053 0.51
5571.736 -3 682 3397 487.5 550 19465 2570 825 1687 873 18 167.5 096 0.54 0.51
5956.045 -9.534 3463 468.8 550 19 493 2588 812 1700 888 1.8 168.8 0.8s 055 052
6363.404 -9.402 asty 469.9 550 19.521 2603 801 1702 801 20 169.8 084 0.56 0.53
6795214 -8.257 as7.1 4708 550 19.551 2618 791 1704 913 2. 1708 0.54 0.57 0.54
7252.925 -9.109 3637 4715 550 19.582 2642 785 1714 929 23 1715 092 0.58 054
7738.096 -£0954 3712 472.0 550 19.615 2672 780 1728 948 25 1720 081 059 055
8252 388 -8 788 3796 4725 550 18.650 2707 775 1741 858 27 1725 0s8s 080 055
8797.53 -8.609 3883 4729 550 19.688 2743 771 1757 9886 29 1728 0.88 061 058
9375.383 -B.417 3964 4727 550 19729 2782 773 177.7 1005 31 1727 086 02 057
9987.897 -8.217 407.2 4728 550 19.772 2831 772 180.2 1030 33 1728 084 064 057
10637.17 -8.0086 4150 4724 550 19.818 2870 778 1823 1047 35 1724 08z 085 057
11325.41 -7.780 424.2 4720 550 19.866 2916 78.0 184.8 106.8 a7 1720 081 0.68 058
1205493 -7.541 4341 471.6 550 19.918 2964 78.4 1874 109.0 40 1718 078 0838 058
1282822 -7.293 4440 4706 550 19.672 3017 794 1806 Mz 42 1706 077 0Be 058
13647.82 -7.025 4581 469.7 550 20031 3080 803 1947 1144 45 189.7 074 o7 ass
14516.79 -6.744 4692 468.4 550 20094 3151 8186 1983 11638 48 1684 072 073 0.58
15437.8 -6.441 4821 467 2 S50 20161 Erah:] 828 2023 1196 54 1672 070 074 058
16414.07 -6.123 496.8 4656 550 20232 3300 g44 2072 1228 55 1658 087 078 058
1744892 -5786 508.2 4639 550 20.308 3354 851 211.3 125.1 58 1638 085 o078 0358
18545.85 -5.428 5241 4620 550 20,290 3450 83.0 2165 1285 62 1620 063 08¢ 0.38
{9708.6 -5.045 5370 459.8 550 20478 3524 802 2213 1311 65 1598 081 08z 0358
2094112 -4.8642 5568 457.6 550 20571 3802 524 2283 338 740 578 458 083 058
22247.59 -4218 5885 4552 550 20671 %98 948 2323 1315 75 1552 058 088 058
23632.44 -3.763 582.9 4526 550 20777 37aa a7 4 2377 1403 80 1526 054 087 058
251060.38 -3.277 597.5 4500 550 20893 386.0 100.0 2430 143.0 85 1500 052 089 0.59
2665641 -2,766 6116 4471 550 21.017 3940 1029 2485 1455 2.0 147.1 051 0.2 058
283058 -2220 8251 4448 550 21.150 4008 1052 2530 1478 98 144 8 0439 08z 058
3005414 -1643 6377 4427 550 21293 4088 107.3 2571 149.7 102 1427 048 og2 058
31907.3% -1.032 6494 4405 550 21448 4123 108.5 2609 151.4 108 1405 0.48 0.94 0.58
3387183 -0.380 660.5 4387 550 21612 4189 1.3 2641 152.8 1.5 1387 045 095 058
35954.14 0.314 6758 4364 550 21.792 4237 113.6 2687 1551 122 1364 044 0:86 058
38161.39 1.050 6914 4342 550 21.986 4302 1158 2730 1572 13.0 1342 043 088 058
40501 08 1828 7048 4319 550 22194 4357 1181 27648 158.8 138 1318 04z ass 057
42981.14 2662 7166 4208 5§50 22422 4398 120.2 2800 1598 147 1298 041 099 057
45610.01 3545 7289 4274 550 226689 4441 12246 2833 1608 158 1274 0.40 1.00 057
48396.61 4.480 736.1 4257 550 22936 4452 1243 284.7 160.5 168 125.7 038 1.00 0.56
513504 5.469 7448 4242 550 23.226 4455 1258 2861 160.3 177 1242 038 1.00 058
53800.51 6.286 7487 4235 550 23470 4454 1265 285.0 1595 185 1235 0.3s 089 VE
54481 43 6514 749.6 4232 550 23.540 4452 1268 2880 1592 18.8 1232 039 089 056
57800.31 7619 7520 4222 550 23881 4427 1278 2852 1574 189 1222 039 098 055
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Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) - tel
035 303120 - fax 035 290388 - Email.

ismgeo@ismgeo.it

PROVA TRIASSIALE CIU - Ottavo foglio:
tabelle dati acquisiti ed elaborati; provino 3

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Seftori A, Be C

:

rev data emiss spenmez:mre dlrjttore Committente: SPEA ENGINEERING

0 05/07/2018 Ang Sa Cantiere: A1 -INCISA VAL D'ARNO

Normativa di riferimento: ASTM D4767/95 Sondaggio: SE17

Campione: Ci2

Profondita prova [m]: 12.25m - 12.55m

Prova: Tx ClU

Provino: 123

Data prova: 11/06/2018

dati acquisiti dati elaborati
tempo spost. carico u |Pcella Area ¢, o'; s' t £ Au A F t/s'
(sec) (mm) (N) kPa | kPa cm‘ kPa kPa kPa kPa % kPa - - -

1 0.000 25 300.0 650 18987 3512 3500 3506 08 e.0 [+ K] 0.00 0.00 0.00
68 -3.031 504 3083 850 18981 3673 3407 3540 133 0a 83 0.00 000 0.00
120 0.013 142.9 336.1 6850 18.850 3881 3138 351.5 76 0o 381 0.00 0.00 0.00
180 0.085 216.3 3608 B850 19.000 403.0 2882 3481 569 a1 608 053 018 018
240 0117 2734 3812 850 19011 41286 2688 3407 718 01 812 058 022 021
300 0.172 3231 3983 650 19.021 4218 2517 33686 848 02 98.3 058 0.26 025
380 0.226 3649 #12.5 650 19.032 4292 2375 3334 85.9 0.2 1125 ¢59 030 029
390 0.253 3845 4185 650 18.038 4334 215 3324 1010 03 1185 059 031 0.30
420 0.280 2024 $24.1 650 19.043 4372 225 3316 1057 03 1241 053 033 0.32
450 0.307 4193 4291 850 19.048 4410 2209 3309 1101 03 1291 0:59 0.34 033
480 0.333 43456 4337 850 19.054 444 3 2163 3303 114.0 03 1337 0.58 036 0.38
510 0.361 449.3 4379 850 18.058 4478 2121 329.9 1178 04 137.9 059 037 0.38
540 0388 4645 4417 850 19.065 45189 2083 3301 1218 04 1417 058 038 037
570 0417 4728 4453 650 18.071 4562 2047 3304 1258 04 1453 058 03% 0.38
600 0444 4929 4486 850 19.076 4508 2014 33086 1202 05 1486 058 0.40 038
830 o472 5061 4516 650 19.082 4836 1884 ) 13286 05 151.8 057 0.41 0.40
660 0.500 5201 4544 650 19.087 4681 1956 331.8 136.2 05 154 4 0.57 042 0.41
690 0.528 5332 456.9 850 19.093 4724 1831 3327 1396 08 156.9 0.58 043 042
691 0530 5322 457.0 850 19.093 4anT 1930 3323 1394 06 157.0 0.58 043 042
720 0.556 5453 4593 850 19.098 4762 190.7 3335 1428 0.6 159.3 0.56 044 043
840 0.669 5911 466.8 650 19.121 4823 1832 a7 e 15456 07 1668 054 048 045
960 0782 6363 4721 850 18.144 5102 1779 440 1662 08 1721 052 052 048
1080 0.892 677.3 4758 650 19.166 5275 174.2 3s50.8 176.7 0.9 1758 050 055 0.50
1200 1.005 715.6 478.3 650 19.189 5448 171.7 3561 1885 11 178.3 0.48 0.58 0.52
1320 1120 7539 4798 850 19213 5628 1702 le64 196 2 12 1788 0.486 061 054
1440 1.233 7883 4806 B850 19226 5792 1694 3743 2049 1.3 1808 0.44 064 855
1580 1.346 8238 480.5 B850 19.258 5972 169.5 383.3 2139 14 1805 042 as67 056
1680 1.460 8555 4801 850 18.282 8135 1689 8.7 2218 15 1801 041 089 057
1800 1.572 884.5 479.0 850 18.305 6292 171.0 4001 2281 16 178.0 039 o7 0,57
1920 1.685 910.3 4776 650 19:329 6433 1724 4078 2355 18 1776 038 073 058
2040 1.794 9352 476.0 850 18.351 B657.3 1740 4158 2418 149 176.0 038 0.75 0.58
2160 1.907 9587 4741 850 19.374 6707 1759 4233 2474 20 1741 035 77 058
2280 2018 979.2 4720 650 18.397 6828 1780 430.4 2524 21 1720 0.34 0.7s 0.59
2400 2130 998.4 469.8 650 19.421 6943 180.2 4372 2570 22 169.8 033 0.80 0.59
2520 2244 1016.6 4676 650 19.444 7052 1624 4438 2614 24 167.86 0.32 081 059
2640 2357 1032.8 4652 650 19.468 7153 184.8 4500 2853 25 185.2 o3 083 059
2760 2472 1048.0 4630 650 19482 7247 187.0 4558 2688 26 163.0 030 0.84 0.58
2880 2590 1063.5 4806 650 18.517 7343 1884 4518 2725 27 1806 223 0.85 058
3000 2702 1078.2 458 4 850 19.541 7433 19186 457 4 2759 28 158.4 028 0.86 058
3120 2823 1060.5 456.2 850 14566 7511 1928 4725 278.7 30 1562 0.28 0.87 0.59
3240 2938 11016 4539 B850 19.580 758.4 1281 4772 2812 31 153.9 027 088 0.59
3360 3.055 11135 4520 850 18.615 7657 198.0 4818 2838 32 152.0 027 [1X:5:1 059
3480 3171 11240 4500 650 19540 7723 2000 4861 288.2 33 150.0 026 0.88 0.58
3600 3288 1134.3 4482 650 19.664 77886 2018 4202 28B4 34 1482 026 o.go 0.58
3500 3569 1157.5 4439 650 19725 7828 2061 4885 2834 37 143.9 0.25 0.81 0.59
4200 3845 11785 4401 850 19.784 8058 2009 5077 2978 40 1401 0.24 083 059
4500 4.128 1196.8 4369 650 19.848 816.1 2131 51486 3015 43 13689 023 034 059
4800 4213 12125 4343 850 18.908 8247 2157 5202 3045 46 1343 022 0.95 0.5
5100 4.697 1224.5 4322 650 19.970 831.0 2178 5244 3066 49 1322 022 095 0.58
5400 4.982 12387 4304 650 20.033 8379 2186 5288 309.2 52 1304 021 0.96 058
5700 5273 12495 4289 650 20.098 8428 211 5320 3109 55 1289 o o087 0.58
6000 5.567 1259 4 4275 650 20.164 8470 2225 5347 3123 58 1275 020 087 0.58
6300 5.862 1270.0 426 4 B850 20230 8513 2238 9374 Nis 8.1 1264 0.20 0.98 058
6600 6. 147 1283.5 4256 850 20285 B856.8 2244 5408 3162 a4 1256 020 0.88 058
6900 6427 1293 4 424 8 650 20.358 860.5 2252 5428 N7 6.7 1248 020 0ag 059
7200 6.708 1300.1 424.1 B850 20423 B62.4 2259 S44.1 3183 70 124 1 020 099 0.58
7500 6883 7366 1 4236 650 20.488 8638 2264 5451 3i87 73 1238 .18 0.58 058
7800 7.281 13123 4231 650 20.556 865:3 22689 5481 318.2 786 1231 019 088 058
&100 7.572 1319.4 4229 B850 20824 8668 2271 5489 3199 79 12289 018 100 0.58
8400 7863 1324 9 4225 650 20694 867.7 2275 5478 3201 82 1225 0189 1.00 058
8700 8160 13300 4223 850 20783 8682 2277 5479 3203 B8 1223 019 1.00 058
8000 8449 1335.8 4222 850 20832 869.0 2278 5484 3206 Bg 1222 018 1.00 c.58
9300 8733 13414 4220 650 20800 B69.8 2280 5488 320.8 92 1220 019 1.00 058
9600 9.024 1345.3 4220 650 20.970 869.5 2280 5487 3208 95 1220 0.19 100 058
9900 9316 1351.7 4219 650 21.042 B70.5 2281 5483 3212 a8 1219 019 1.00 0.58
10200 9611 13553 4219 B850 21114 870.0 2281 5491 o 101 1218 0.19 1.00 0.58
10500 9.907 1357.3 4219 650 21187 868.7 2281 5484 203 104 1218 018 100 0.58
10800 10.209 1362.7 421.8 650 21262 869.1 2282 5486 3205 107 1218 019 1.00 0.58
11100 10.518 1366 6 421.8 650 21338 E6886 2282 5484 3202 10 1218 019 1.00 058
11700 11.114 1376.7 421.9 B850 21480 868.7 2281 5484 3203 116 1219 018 100 058
12300 11.693 13822 4220 850 218638 8667 2280 5473 3194 123 1220 019 0.8 058
12900 12.289 13858 422 1 850 21794 8637 2279 5458 n7s 128 122.1 018 0.99 0.58
13500 12.899 1383.0 4222 850 21955 8623 2278 9450 372 135 1222 019 099 0.58
14100 13.498 1397 4 4223 850 22116 8595 2277 5436 3158 141 1223 018 o.es 058
14700 14.089 1359.7 4225 650 22276 855.8 2275 5417 3142 148 1225 019 088 058
15300 14.692 14001 4226 650 22443 8512 2274 5323 neg 154 1228 020 0.87 058
15900 15.305 14036 4229 650 22614 g478 2271 5374 3103 150 1229 020 0.a7 0.58
16850C 15.928 1406.4 4231 850 22792 8440 2269 5354 3085 187 1231 020 0.96 0.58
17100 16:521 1409.9 423.1 650 22963 8408 2269 5338 307.0 173 1231 020 0.95 058
17700 17.121 1408.3 423.6 850 23138 8350 2264 5307 3043 179 1236 020 095 057
18300 17.731 1406 9 4240 850 23321 829.2 226.0 5276 2016 1886 1240 021 084 057
18900 18342 1406 6 424 4 650 23508 g824.0 2256 5248 2892 192 1244 021 0.93 0.57
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/ Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) -
tel 035 303120 - fax 035 290388 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO E

CARATTERISTICHE GENERALI

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. dataemiss  sperimentatore dirgttore Committente: SPEA ENGINEERING
0 | os07/2018 Angqﬁak §é§}éh?i Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
N° verbale accettazione:  026/2018 Sondaggio: SE17
N° certificato di prova: 0| 4 Q)\QI 5P Campione: CR9
Profondita prelievo [m]: 15.15-15.45
Prova: Dc
Data fine descrizione: 06/07/2018
Dati Generali del Campione
Tipo contenitore: Sacchetto PVC
Forma campione -
Dimensioni Campione: b= - cm L= - cm
Classe del terreno: 1

Descrizione
(Normativa di riferimento: AGI 1977)
Sabbia con limo argillosa

Risultati caratteristiche generali

; S N° » 5
Prova Risultato della prova Normativa di riferimento cirﬁ;::to a
Gr1 ASTM D422/90
Note:
Tipologia Titolo Identificativo Foglio di



’ Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) Tel

035 303120 - fax 035 290388  Email ANALISI GRANULOMETRICA

ismgeo@ismgeo.it

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. data emiss. sperime[naiore direttore Committente: SPEA ENGINEERING
0 oso7i2018 s S enti Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento” ASTM D422/07 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento: AGI 1977 Campione: CR9
N° certificato di prova: Olbl 1% \‘! l S“ Profondita prelievo [m]: 15.15 - 15.45
N° verbale di accettazione: 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 25/06/2018
Vagliatura Curva granulom.
Diametio Massa ~Massa ciotTou GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA o il
vaglio tratt. tratt
[mm] fa] [%] [mm] [%]
1018 0 0 a5 3% 8 3 bB 03 pas 00 Gugs Biow 1.02.E+02 100.0
635 0 0 £.35 E+01 100.0
38.1 (] 0 100 3.81.E+01 100.0
254 0 0 2.54.E401 100.0
19.1 0 0 % 1.91E+01 100.0
953 0 0 953.E+00 1000
475 09 01 4.75.E+00 99 9
2 87 07 80 200E+00 992
1 16.7 1.7 1.00.E+00 97.5
059 250 26 70 |} 5.90.E-01 949
042 437 5.1 420 E-01 89.8
0.25 857 88 E 60 2.50.E-01 81.1
0477 924 95 ;g. 1.77.E-01 716
0125 1303 134 @ 1.25.E-01 58.2
0075 1014 104 @ 50 7.50.E-02 478
Aerometria & 2.98.E-02 39.5
Tempo Temp. Lettura 40 2.15.E-02 359
[min] °C 1 1.54 E-02 a3s
2 250  1.0230 2 1.15E-02 30.3
4 250  1.0212 8.24E-03 273
8 250  1.0200 5.94 E-03 237
15 250  1.0184 20 377.E-03 207
30 250  1.0189 \ 2.87.E-03 188
60 250  1.0151 10 214 E-03 17.4
153 250 1.0136 6.26.E-04 1.7
267 255  1.0125 " -
4r8 o3 A6 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001 . :
5712 275  1.0085 o TN NN
iainicuw uci arailn lllllllj
_— ©
s | e |E|3l<|x| |3].88 ]
= S Profondita secca Metodo preparazione | 2 'l: = g 0|5 |2 g El 3 80 50
g | E materiale materiale s|Q|Z|<|2|x|sEeg| E
o v (3] ] w - <
dam [ am €] 2|l ||| (g [[mm] [mm] | [mm]
Gr1 X 1515 [ 15.45| 9753 VIA UMIDA 48 | - 1 (5832917 38 11 | 1.3.E-01| 8.3.E-02

NOTE:

La soluzione disperdente ¢ stata preparata il 14/05/18

Tipalogia Tuelo Idenuificanvo Foulio di

SEI7_CR9 Gr | XLS 1 1




Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) Tel
035 303120 - fax 035 290388 Email:
ismgeo@ismgeo.it

ANALISI GRANULOMETRICA

=

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. data emiss sperimenfatore dietiore Committente: SPEA ENGINEERING
0 06/07/2018 :  Anggleah ) é&l B Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D422/90 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento; ASTM 2487-93 (USCS) Campione: CR9
N° certificato di prova. Profondita prelievo [m]: 15.15 - 15.45
N° verbale di accettazione. 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 25/06/2018
Vagliatura Curva granulom.
Di:aan;:;ro N:ra:;a h:ra::a SHIAA SRR LI ARGILLA Diametro Passante
[mm] [a] [%] [mm] [%]
1016 0 0 75 475 0,074 0.005 1.02.E+02 100.0
63.5 0 0 6.35E+01 100.0
38.1 0 0 100 3.81 E+01 100.0
25.4 0 0 By 254E+01 1000
19.1 0 0 1.91.E+01 100.0
9.53 0 0 = X 9.53 E+00 100.0
475 0.9 0.1 475 E+00 99.9
2 6.7 07 80 ks 200E+00 992
1 16.7 17 1,00.E+00 97.5
0.59 25.0 26 70 K 5.80.E-01 94.9
0.42 49.7 51 4.20E-01 89.8
0.25 85.7 8.8 E 60 2,50 E-01 81.1
0177 924 9.5 ,2 X 1.77.E-01 716
0125 1303 13.4 8 1.25.E-01 58.2
0075 1014 10.4 @ 50 7.50.E-02 47.8
Aerometria e 2.98.E-02 39.5
Tempo Temp Lettura 40 % 2.15.E-02 359
{min] [°c H X 1.54 E-02 335
2 250  1.0230 30 XX 1.15.E-02 30.3
4 250 10212 X 8.24 E-03 27.3
8 25.0 1,0200 5.94 E-03 237
15 250 10184 20 ‘(f( 377E03 207
30 25.0 1.0169 2 87 E-03 188
60 250  1.0151 10 bt 2.14.E-03 17.4
153 250  1.0136 6.26 E-04 17
267 255  1.0125 o .
4F %% 10ME6 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001  0.0001 : :
5712 275  1.0085 = OO X S
iaiicuw Jusi araiin g
©
B o N Massa _ E a | < é = g % D D
S ] Profondita sacca Metodo preparazione | 2 < E o|5 |4t ElZ 60 50
a E materiale materiale 2 T|q|2|z|S85]E
(%] v O |lw | J| <
dam | am la] 2 |2 |[x]| [0 [mm [mm] [ [mm]
Gr1 X 1515 | 15.45 975.28 VIA UMIDA 48 0 |52] 26| 22 38 11| 1.3.E-01 [ 8.3.E-02
NOTE
La soluzione disperdente & stata preparata il 14/05/18
Tipologia Titolo Identficativa Faglo di

SEI17 CR9 Gr | XLS 1 1
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Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (8g) - tel 035 303120- PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Determinazione

fax 035 290388 - Email: ismgeo@ismgeo.it

resistenza res: diagramma t/o

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

|

| rev.| dataemiss. |

_ sperirgeTitatore ~ diettore Committente: SPEA ENGINEERING
[0 | 2072019 S Sageent Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D3080/90 Sondaggio: SE17
N certificato di prova: ) p l A4l N SQ;/) Campione: CR9
N® verbale di accettazione 026/2018 Profondita prova [m]: 15.15-15.45
Prova: DS CKOD
Provino: 123
Data prova: 18/11/2018
Dati generali dei provini
-3
2 3 Dati iniziali Dati a fine consolidazione Valori residui Rottura Metodo di
g 5 preparazione -
S8 I : i | m I tipo di materiale
ClE&|AH] vy | w|8 |v]|ev|H|S|a|w|de|tmd|s v | dr TP
m | em® | mm |kNmP| % | (%) |kNmP| KPa | o mm | % | % |kNimP| h | kPa | mm | % mm/m| ore
1 | 15.30| 36,0 20.0 18.26| 80 | 38.1 | 169 | 200 | 189 124.1_ 562 | 17.91 4 112 | 5.01 1.35_ | 0.008 18
2 | 1530| 360 2001826 80 | 38.1| 169 | 300 | 183 134.3_ 8.58 | 1849 4 169 | 6,62 | 2.92 | 0.008 18 Provino
3 [1530( 360 200 18.26] 80 | 381 | 169 | 400 | 176 1445/ 1185/ 1918 4 | 221 | 747] 335 0008 18 Hoostulo:
| — ! 11 ! i 1 1 — | Materiale tagliato
| | | | al vaglio 2 mm
T T
| | I
Legenda:
500 | | ‘ A = area del provino
Ty T H = altezza del provina
|
450 l #DS 1res ‘ ¥ = peso di volume umido
: ADS 2res ‘ w = contenuto d'acqua
: | @®DS 3res ‘ 74 = peso di volume secco
400 B o' = tensione efficace
£ = deformazioni
350 t = sforzo di taglio
| ‘ & = spostamento
v = velocita di rottura
— 300 ! o,
nﬂ: ‘ ‘ dfc = durata consolidazione
- ‘ S = grado di saturazione
o 250 : | |
2 | Subscritto 'h' = orizzontale
-] { ® Subscritto 'v' = verticale
‘.;E 200 ‘ Subscritto max' = MASSIMO
' A
150 S R R N
'!‘
100
|
|
50
|
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
1]
o', (kPa)
&
o
z
Tipologia Titolo

Idenuficativo

dr

14

Foglio



a Via Pastrengo, 9 - 24065 Serate 80) - PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Determinazione t

tel 035 303120 - fax 035 290388 - Email

ismgeo@ismgeo it 100
| Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C I
[ rev. | dataemiss ‘spenmeggatore  getore . [committente: SPEA ENGINEERING
l 0 02/07/2019 S'“}’QIL/ Sa | Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D3080/90 " Sondaggio: SE17
Campione: CR9
Profondita prova [m]: 15.15 - 15.45
Prova: DS CKOD
Provino: 123
Data prova: 18/11/2018
A
e 8 g | Provino1 |
(min)| (mm)
000 | ooo0 0.2 - Gradino di carico
000 | 0000
000 | 0.000 T o4 da 0.0 KPa
oao | 0000 E a 00 KPa
0.00 | 0000 e
000 | 0.000 c 06
000 | oo £ tww ND. min
000 | 0.000 T os = =
0.00 | 0.000 o
000 | 0000
000 | 0.000 1 ————
000 | 0.000
000 | 0000 1.2
000 | o000 1
000 | 0000 tempo (min)
2| £
-0.05 .
2 8 [ . ‘ . T 1T | Provino 2 |
(min)| (mm) 0 ! ! - S { ! Hi
0.00 | 0.000 | | {ll I w | ‘ | Gradino di carico
0.00 | 0000 0.05 - ' 1 AT L B
000 | 0000 - | ‘ ] da 0.0 KPa
000 | 0.000 E o1 | T 1 a 0.0 KPa
000 | 0.000 o [ \ ]
0.00 | o000 £ 015 T
000 | oooo 2 ‘ | | tigo N.D.  min
000 | 0000 g P ‘ " T | ' .
000 | 0000 o || ‘ \ . LU
000 | 0000 23 111 ‘ ‘ ‘ ; [ | [TIM
000 | o000 03 | 1 | | | L1
000 | 0.000 ‘ | ‘ ({111 | \ ‘ | |
3 | | |
000 | oooo g . L] . \
0.00 | 0000 0.1 1 10 100 1000 10000
0.00 0.000
tempo (min)
2| £
= o 0.4
8 3 ‘ |
| |
(min) | (mm) 02 | I | ! I | Provino 3
0.00 | oooo | \ ‘ | |
oco | o000 0 } ‘ = Gradino di carico
000 | 0000 z \ ‘ |
000 | o000 E 02 ! T da 00 KPa
0.00 | o0.000 o ' ‘ a 0.0 KPa
4 [ | |
000 | 0o00 S 0.4 T -
000 | oooo E | , |
000 | ocooo '-é 06 ‘ . i tige N.D. min
000 | 0000 o 45 [ U
000 | o000 ‘ \ |
0.00 | oooo 4
000 | 0.000 ‘ [ |
0.00 | 0.000 12 ! ‘ |
0.00 | 0.000 0.1 1 10 100 1000 10000
tempo (min)

Tipologd Litulo Identificative Foghio di



B Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Det. resistenza
tel. 035 303120 - fax 035 290388 - . . B
Email: ismgeo@ismgeo.it residua: diagrammi 7 - 6, e &, - 6,

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C [

' rev. | data emiss. sperimeptatore dirgtiore Committente: SPEA ENGINEERING
0 | 02/07/2018 Sitpf ] Sa@' _ Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D3080/90 Sondaggio: SE17
Campione: CR9

Profondita prova [m]: 15.15-15.45

Prova: DS CKOD

Provino: 1

Data prova: 18/11/2018

250 1 -3
: 7\)*1 10_7_7{07_4_07,_0
200 | 2 G2
0’70_,,0,—-70"‘
i = —Ah—HDh— B
_070“0 | | A—A ﬁ’li—
= ) - |
o .
=
* 100

sv (mm)

Note:

Tipoloeia Titolo Identificativo Foutio di



4 Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) - tel
035 303120 - fax 035 290388 - Emall
ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Det. resistenza residua:

tabelle dati registrati ed elaborati

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. | dataemiss. sperimpqlatore [ , direttore Committente: SPEA ENGINEERING
0 02/07/2019 Si)gL \Syscemi Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
¥
Normativa di riferimento: ASTM D3080/90 ¥ Sondaggio: SE17
Campione: CR9
Profondita prova [m]: 15.15-15.45
Prova: DS CKOD
Provino: 1
Data prova: 18/11/2018
Provino 1 Provino 2 Provino 3
dati acquisiti dati elaborati dati acquisiti dati elaborati dati acquisiti | dati elaborati
i o N ] i k]
8 5 8 5 . E
o > o > [a] >
b 2 7 @ 51 2 5 3 ]
g § 2 g § & g § &
& b5 2 By €y T 2 8 2 By, By T = T o gy, E, z
mm N mm mm mm kPa mm N mm mm mm kPa mm N mm mm mm kPa
-3472 00 3008 0.00 0.00 00 -5.307 00 238 0.00 0.00 00 -4.264 00 2440 0.00 0.00 oo
-3.470 37 3.008 0.00 0.00 10 -5.307 86 2356 0o0a 0.00 24 -4.283 43 2.440 0.00 0.00 1.2
-3 464 1.7 3.008 001 0.00 a3 -5.307 18.7 2356 000 o.c0 52 -4 257 29.0 2439 o.01 0.00 81
-3 457 177 3.008 o .00 49 -5.307 314 2355 000 000 87 -4 249 54 1 2437 0.01 000 12.0
-3.448 201 3.008 0.02 0.00 &6 -5.307 459 2355 0.00 0.00 128 -4.241 796 2435 0.0z 0.01 221
3.438 298 3.008 003 0.00 82 -5307 604 2354 000 0.00 168 4.232 1057 2435 oo3 0.01 294
-3428 379 3.008 Q.04 0.00 105 -5.307 70.2 2385 000 0.00 195 -4.222 129.7 2433 o4 00 36.0
-3.416 462 3.007 0.06 a.00 128 -5.307 80.3 2353 0.00 0.00 223 -4.210 1483 2431 0.08 0.01 415
-3.403 538 3.005 Q.07 o.00 149 -5.307 806  2.351 0.00 0.01 252 -4.156 1646 2428 0.07 002 457
-3.389 61.0 3.003 0.08 0.01 169 5.307 1001 2350 0.00 0.01 278 4.181 1777 2.425 008 0.02 483
-3.372 674 3.001 .10 o.m 18.7 -5.307 1087 2347 000 0.01 305 4165 120.0 2421 0.10 0.03 528
-3.354 7289 2999 0.12 0.01 202 -5.307 1185 2244 000 0.01 332 -4.148 2012 2418 0.12 Qo3 559
-3.335 787 299 014 0.01 219 5307 1204 2341 0.00 002 360 4128 2116 2413 014 0.04 58.8
-3.313 84.5 2993 0.16 0.01 235 -5.307 1399 2337 0.00 0.02 389 -4.107 2221 2409 016 0.05 81.7
3.290 89.9 2.990 0.18 002 250 -5.307 1513 2332 0.00 0.02 420 -4.083 2328 2403 0.18 0.06 64.7
-3.264 85.7 2986 o221 0.02 266 5.307 163.6 2327 0.00. 003 454 -4.057 24286 2397 021 0.06 B74
-3.236 1015 2982 0.24 0.03 282 5.307 1765 2321 0.00 0.04 43.0 -4.029 2525 2392 023 0407 702
-3.205 1074 2878 0.27 0.03 298 -5307 1882 2314 0.00 0.04 526 -3999 2628 2385 0.27 0.08 730
3171 1135 2975 0.30 0.03 315 -5.307 2023 2.308 0.00 0.0s5 56.2 -3.965 273.0 2379 0.30 0.09 758
-3.135 1195 z28M 034 004 332 -5.293 2159 2298 0.01 0.08 600 -3.929 2832 231 034 0.10 78T
-3.095 126.1 2.987 038 004 350 -5.257 2293 2.290 005 0.07 637 -3.888 2940 2364 037 012 817
-3.051 1329 2983 0.42 0.0s 369 -5.216 2434 2.280 0.09 Q.08 676 -3.845 304 4 2356 042 013 845
-3.002 1396 2959 047 0.05 383 5171 2573 2271 014 0.09 715 -3.798 316.1 2348 047 0.14 878
-2.950 1468 2.954 D.52 00s 407 -5.121 2711 2260 019 010 753 -3.748 3282 2340 0.52 Q.15 812
-2.893 1541 2.950 0.58 0.08 428 -5.067 285.2 2250 D24 on 792 -3689 3398 233 058 018 944
-2830 1821 2945 064 0.08 450 -5.008 2997 2238 030 012 B33 -3827 3592 2322 064 0.18 99.8
-2.762 1701 26840 on o.o7 473 -4.342 3148 2225 037 013 874 -3.560 3732 2309 070 020 1053
-2.694 179.0 2934 078 0.07 497 4 868 3274 2212 0.44 014 809 -3.488 3988 2299 078 o1 1108
2612 1884 2926 0.86 0.08 523 -4.788 3411 2200 Q.52 0.16 g4.7 -3.406 47T 2287 0.88 023 116.0
-2.522 1985 2917 0.5 0.08 551 4704 355. 2.185 0.60 017 g98.8 -3.318 437 4 2274 0.95 0.25 1215
2424 2080 2908 1.05 0.10 58.1 -4609 3700 2171 0.70 019 1028 -3.223 4586 2261 104 027 1268
237 2150 2888 115 on 58.7 -4.513 3838 2156 0.79 .20 1066 -3.118 4753 2247 1.15 o029 1322
-2.201 2273 2892 1.27 012 831 -4 402 3880 2141 0.91 022 1105 -3.003 493.2 2232 1.26 0:32 1370
2075 2374 2885 1.40 012 659 -4.282 4118 2128 102 023 1143 -2.878 5109 2218 1.38 034 1413
-1.935 2477 2875 1.54 013 688 -4.147 4239 2110 1.16 025 117.8 -2.743 5263 2202 152 0.36 1462
-1.784 2577 2866 169 014 718 -4002 4355 2094 1.30 0.26 121.0 -2594 5394 2186 1.67 0.3s 1488
-1.620 2693 2855 1.85 015 748 -3844 4464 2,078 146 028 1240 -2.431 5534 2167 183 0.41 1537
-1.443 2810 2844 203 Q18 781 3870 4534 2081 184 030 1273 -2.254 5879 2180 20 044 1577
-1248 2312 2829 222 018 80.9 -3.481 4712 2043 1.83 0.31 1308 -2.082 581.9 2132 220 0.47 161.6
-1.035 3059 2817 244 0.19 85.0 -3.275 4344 2024 203 0.33 134.5 -1.852 5858 2115 241 049 165.5
-0.802 31986 2.803 267 021 8as -3.046 4982 20023 226 0.35 1384 -1.623 6091 2098 264 052 169.2
-0.549 3327 2790 292 022 924 -2.798 5127 12980 251 033 1424 -1.371 6225 2.082 289 Q.54 1728
0272 346.0 2777 3.20 023 96.1 -2518 5268 1.957 279 040 1463 -1.096 635.8 2066 317 Q.57 1766
0028 35886 2787 3.50 024 88.9 2217 541.8 1936 3.09 042 150.5: -0.798 650.9 2050 347 059 1808
0354 3732 2755 383 0.25 103.7 -1.898 5554 1.917 341 044 154.3 -0.471 668.7 2038 379 061 185.8
0717 3855 2743 419 0.27 1071 -1.551 568.7 1894 3.76 046 158.0 0113 BT 2030 415 062 1921
SRR 3970 2739 458 0.27 1103 -1.174 5821 1872 413 048 181.7 0.275 7112 2022 4.54 083 197.6
1.536 403.5 2737 5.01 027 1121 -0.763 5432 1.853 454 0.50 164.8 0.696 732.0 2.015 4:96 0B84 2033
2002 4005 273 547 028 113 -0.308 5988 13835 500 0.52 1663 1.152 751.3 2.010 542 085 208.7
2515 398.2 2715 589 029 1108 0198 6033 1819 551 054 167 6 1.850 7676 2.008 591 066 213.2
3.089 3954 2698 B6.54 0 109.8 0.734 606.2 1.801 6.04 0.55 1684 2,182 7838 2.008 646 0.66 217.7
3679 3936 2872 7.15 034 1003 1.314 6096 1772 662 058 1893 2784 7917 2004 7.05 066 2199
4339 3542 2643 781 0.37 109.5 1.705 6096 1747 7.01 061 1693 3.209 7954 1.998 747 087 2210
Tipologia Tuolo Identificative Foglio

4 4




> 4 Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) -
tel. 035 303120 - fax 035 303120 -
Email: ismgeo@ismageo.it

DESCRIZIONE CAMPIONE

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. data emiss sperimente;tori ' irettore . Committente: SPEA ENGINEERING
0 06/05/2019 Ratﬂw v Sycgent Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
N° verbale di accettazione! 026/2018 Sondaggio: SE17
Campione: Cl3
Dati Generali di Campionamento Profondita prelievo [m]: 18.00 - 18.60
Data prelievo: 23/03/2018 Prova: Dc
Aftrezzatura sondaggio - Data fine descrizione: 06/05/2019
Attrezzatura prelievo: -
Modalita prelievo: ‘ N® certificato di prova: () [ l \{ \(}l §6 {
Dati Generali del Campione
Tipo contenitore: FUSTELLA ACCIAIO
Data arrivo in laboratorio: 24/04/2018 Forma campione CILINDRICO
Data estrusione campione: 05/11/2018 Dimensioni Campione: b= 98 cm L= 55 cm
Condizioni contenitore: BUONE Classe del terreno: CLASSE 4
Descrizione
18.05 m - 18.60 m: Sabbia limosa debolmente argillosa di colore grigio scuro (5Y 4/1), priva di reazione all'HCI. La sabbia risulta
gradata da medio fine a medio grossolana.
Penetrometro Scissometro
Schizzo + ! + L/ Prove eseguite
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1800 16.05
18.05 e
18.11 Gr1
18.16 EdoIL1 v1 w1 Gs1 MO1
1821
18.27
18.32
18.37
1842
1848
1853
18.58
1854 ~TT18%0
18.69
18.74
18.80
1885
18.90
18.95
19.01
19.06
1911
1917
1922
Richiami
Gr = Analisi Granulometrica
Edo IL = Edometro incrementi di carico
¥ = Peso di volume
w = Umidita
Gs = Peso specifico dei grani
MO = Sostanze organiche
Tipologia Titalo Identificativo Fogho di

SE17 CI3_DC.XLS 11




RIPRESA FOTOGRAFICA

Ricerca sperimentale, modellazione fisica, prove di laboratorio ed in sito
Concessione Ministeriale Decreto Nr. 55126 del 12/07/06 Settori A, Be C

Rev | data emiss eseguito da elaboigioda | Committente: SPEA ENGINEERING
0 | 21/05/2019 sidi | sdp_ || Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
b Sondaggio: SE17

Campione: Ci3

Profondita prelievo [m]: 18.00 — 18.60

Data prova: 05/11/2018

Pagina di

1 1

Istituto Sperimentale Modelli GEOtecnici
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 7= tel. 035 303120 - = fax 035 303120 4 Email: ismgeo@ismgeo.it



Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) -
fel 035 303120 - fax 035 303120 -
Email: ismgeo@/fsmgeo.it

CARATTERISTICHE GENERALI DEL
CAMPIONE

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 Juglio 2006 - Settori A, Be C

rev. dataemiss. sperimgntatore

re rettore Committente: SPEA ENGINEERING
0 | 06/05/2019 Ral z\m(' v Sageenti B Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
N° verbale di accettazione:' 026/2018 Sondaggio: SE17
Campione: CI3
Profondita prelievo [m]: 18.00 - 18.60
Prova: Cg
Data fine descrizione: 06/05/2019
e . ' Riferimento N° certificato
Prove Profondita Risultati prove procedure di prova
71 18.15m - 18.20m Peso di volume = 20.08 [kN/m3] PT-LMT-00021 REV. 1
w1 18.15m - 18.20m Umidita = 19.14 [%] PT-LMT-00016 REV. 0
Gs1 18.15m - 18.20m Peso specifico dei grani = 2.697 [-] PT-LMT-00019 REV. 1
MO1 18.15m - 18.20m Sostanze organiche = 0.74 [%)] PT-LMT-00107 REV. PO
Tipologia Titolo Identificativo Foglio di

SE17 CI3_DC.XLS



Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriale (Bg) - tel 035 DETERM"NAZ’ONE DEL CON TENU TO

303120 - fax 035 290388 - Email

ismgeo@ismgeo. it D 'A C QUA
Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C |

Sperimentatore: Wéﬁﬁ"ini Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Sacegant] Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 06/05Y2019 Sondaggio: SE17
Rev. Campione: Ci3
Profondita prova [m]: 18.15-18.20

Normativa di riferimento: ASTM D2216/92 : Prova: W1
N° certificato di prova: 0l | ,{g\al S L |pataprova: 06/11/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018

Numero prova 1

Profondita da (m): 18.15

Profondita a (m): 18.20

Numero tara:

Massa tara (g): 0

Massa campione umido + tara (g): 81.69

Massa campione secco + tara (g): 68.57

Contenuto d'acqua (%) 19.14

Note:




Tel 035 303120 - Fax 035 290388

Sy, Vi Pastiengo, 8- 24050 Seiieth (i) DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME SU
Email: ismsgeo@ismgeo.it PROVINI DI FORMA CILINDRICA

[ Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: Ral?f\gﬂg’ Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Saccégg‘/ Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
Data emissione:  06/05/2019 Sondaggio: SE17
Rev. Campione: CI3

Profondita [m]: 18.15-18.20
Normativa di riferimento: BS 1377 (1990) Prova: y1
N® certifcato di prova: ole| 14 k|SE3 Data: 06/11/2018

N*° verbale di accettazione: 026/2018

Lunghezza provino (mm)

Diametro provino (mm)

Massa provino (g) 81.69

Area provino (cmz)

Volume provino (cm’)

Peso di volume provino (KN/m?) 20.08

Note:




Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) Tel

035 303120 - fax 035 290388  Email. ANALISI GRANULOMETRICA

ismgeo@ismgeo.it

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C —l
rev data emiss. sperimeptatore rettore Committente: SPEA ENGINEERING
o 20112018 AngnL_ %&lﬁu ' Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D422/07 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento. AGI 1977 Campione: Cl3
N° certificato di prova. OCbl (§ h [ S(gH Profondita prelievo [m]: 18.05 - 18.23
N® verbale di accettazione: 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 13/11/2018
Vagliatura Curva granulom.
Diamglro Massa Massa CIOTTOLI GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA Diametro  Passante
vaglio tratt. tratt.
[mm] la] (%) [mm] [%]
1016 0 0 60 20 6 2 06 02 oo 002 0008 0,002 1.02E+02 1000
63.5 (] 0 6.35.E+01 100.0
38 1 0 0 100 381 E+01 100.0
254 0 0 2.54 E+01 100.0
19.1 0 0 20 1.91 E+01 100.0
9.53 0 0 953 E+00  100.0
475 0.5 0.1 4.75.E+00 99.9
2 05 01 80 200E+00 998
1 06 01 1.00 E+00 997
0.59 29 05 70 5.90.E-01 99.2
0.42 193 33 4.20 E-01 959
025 2304 393 E o0 2.50.E-01 566
0177 1364 23.3 .;g 1.77.E-01 333
0125 449 7.7 s 1.25 E-01 257
0075 251 43 @ 50 7.50E-02 21.4
Aerometria . 3.28E-02 17.0
Tempo Temp. Letiura 40 2.35.E-02 158
[min] [°Cl [ 1.69 E-02 145
2 195  1.0219 i 1.25E-02 13.3
4 195  1.0207 8.88.E-03 12.2
8 195 10194 561 E-03 10.3
15 195  1.0181 20 4.04.E-03 98
30 200 10169 3.20 E-03 87
78 200  1.0150 10 232 E-03 8.2
151 205  1.0141 ™ 1.37.E-03 63
244 205  1.0132 b 5 .
484 218 0 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001  0.0001
1395 206  1.0107 e e At s pn
vialneuov u a m LIII IIJ
— w
" @ ‘ Massa A ‘E 6' | = § ) i_n; € 3
s ] Profondita secca Metodo preparazione | E < |Qlo|5 |28 El 3 60 Dso
& = materiale materiale sS|l92|z|l<|E|2|88s]| E
5] v (&) o n | 4 <
dam|am (g] 2| 2| 2| =|=|=]| [g [[(mm] [mm] [ [mm]
Gri x | 18.05|18.23| 586.1 VIA UMIDA 21| - | o |80 [13]| 8| 35 11 | 26.E-01 | 2.3.E-01

NOTE:

La soluzione disperdente é stata preparata il 02/10/18

Tipologia Titolo Idenuficativo Foglio &

SEI7_CI3_Gr | XLS 1 i
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035 303120 - fax 035 290388
ismgeo@ismgeo.it

Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) Tel.

Email:

ANALISI GRANULOMETRICA

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. data emiss. sper‘?men;d.a‘lore irettore Committente: SPEA ENGINEERING
0 29112018 | Angglen ;ﬁ&enti Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D422/90 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento. ASTM 2487-93 (USCS) Campione: CI3
N° certificato di prova. Profondita prelievo [m]: 18.05 - 18.23
N° verbale di accettazione 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 13/11/2018
Vagliatura Curva granulom.
Di\:;:ém N:f::a l\n:;%:nsa A SAREIA LiME ARGILLA Diametro Passante
[mm] fal [%] [mm] [%]
1016 0 0 75 475 0.074 0.005 1.02.E+02 100.0
635 0 0 635 E+01 1000
38.1 0 0 100 3¢ e 3.81.E+01 100.0
254 0 0 % 254 E+01 100.0
191 0 0 - 1.91 E+01 100.0
953 0 0 9.53 E+00 100.0
475 05 0.1 4.75E+00 99.9
2 05 0.1 80 200E+00 998
1 06 0.1 1.00.E+00 99.7
0.59 29 05 70 5.90.E-01 89.2
0.42 19.3 a3 4 20 E-01 959
025 2304 39.3 g 8D 2 50E-01 566
0177 136.4 233 5] % 1.77.E-01 333
0125 449 7.7 § 1.25.E-01 257
0075 251 43 & 50 7.50.E-02 21.4
Aerometria & 3.28.E-02 17.0
Tempo Temp Lettura 40 2.35E-02 158
fmin] (°c] [l 1 69 E-02 145
2 195  1.0219 i % 125E-02 133
4 195  1.0207 7 8.88.E-03 122
8 195  1.0194 561E-03 10.3
15 195  1.0181 20 | 404 E-03 96
30 200  1.0169 xxxx_x 320 E-03 87
78 200 1.0150 10 b 2.32E-03 82
151 205  1.0141 " p.2 1.37.E-03 6.3
244 205 10132 0 - .
464 21.0 1.0126 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001 &
1395 206  1.0107 i aten il s i
Diametre dei Grani [mm]
E < £
. ® - Massa _ £ < | =iy % = 5 B
g 9 Profondita secca Metodo preparazione | 18 < |8 |o|5|2cE|8 60 ol
5 E materiale materiale g T < g e g E § E
wn v O|lw|J| <
dam | am [9] 2 S S [g] |mm [mm] [mm]
Gr1 X 18.05 | 18.23 586.05 VIA UMIDA 21 0|79 11| 10 35 11| 2.6.E-01 | 2.3.E-01
NOTE: GS: 2.700
La soluzione disperdente & stata preparata il 02/10/18
Tipologia T'tole Idenuficauvo Foglio di

SEI7_CI3_Gr 1.XLS




Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel. 035
303120 - fax 035 303120 - Email:
ismgeo@ismgeo.it

DETERMINAZIONE DEL
PESO SPECIFICO DEI GRANI

Concgssigne Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: Wni
Direttore: Saé\ganti
Data emissione: 06/05/2019
Rev.

Normativa di riferimento;: ASTM D854/92

Committen
Cantiere:

te:

SPEA ENGINEERING

A1INCISA VAL D'’ARNO

Sondaggio:

Campione:

Profondita:

Prova:

SE17

ClI3

18.15- 18.20
Gs1

N° certificato di prova: {‘{b\ “’\}\ $6Y

Verbale di accettazione: 026/2018

PROVA 1 PROVA 2
PICNOMETRO N. 11 2
TEMPERATURA (°C) 19.3 19.3
MASSA TERRENO + PICNOMETRO (g) 88.248 88.889
VNIASél;\ TERRENO + PICNOMETRO + H,0 (g) 174.430 174.009 |
PESO SPECIFICO DEI GRANI (-) 2.697 2.696
PESO SPECIFICO MEDIO (-) 2.697

Note:




Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel
035 303120 - fax 035 290388 - Email:
ismgeo@ismgeo.it

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI

SOSTANZE ORGANICHE

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A,Be C

by

Sperimentatore: Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Sasgenti Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 06/05/2019 Sondaggio: SE17
Rev. 0 Campione: Ci3
Profondita prova [m]: 18.15-18.20

Normativa di riferimento: ASTM D2974 Prova: MO1
N® certificato di prova: ole\ ,(Q;\A\ S Data prova: 06/11/2018
N? verbale di accettazione: 026/2018

Numero prova 1 2

Profondita da (m): 18.15 | 18.15

Profondita a (m): 18.20 | 18.20

Numero tara: - -

|, —_— = s =; —

Massa tara (g): 22.75 | 22.09

Massa campione umido + tara (g): | 135.56 | 133.21

Massa secca 110 C + tara (g): 117.44 | 115.34

Contenuto d'acqua 110 C (%) 19.14 | 19.16

Massa secca 440 C + tara (g): 116.75 | 114.65

Contenuto organico (%) 0.73 0.75

Contenuto organico (%) 0.74

Note:




Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) -
tel. 035 303120 - fax 035 290388 -

ismgeo@ismgeo.it

Emall:

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

Primo foglio: diagramma ¢, - o',

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

|

data emiss.

| rev spenmgqtatore L diregtore Committente: SPEA ENGINEERING
0 | 281172018 Sinyf\_— Sacgr Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D2435/11 Sondaggio: SE17
N° certificato di prova 066 I C}'l Sé t Campione: CI3
N°® verbale di accettazione:  026/2018 Profondita prova [m]: 18.15-18.25
Prova: Edo IL
Provino: 1
Data prova: 06/11/2018
Dati generali dei provini
g % Dati iniziali Dati a fine prova
>
g | £ B I T T Metodo di preparazione
= l H w | W |vw| e |65 S| H w| W n|e|§|
m | mm omm enm? % ke - - | % | om oeum® % v - | %
18.20| 504 | 20.0 | 20.08| 191 16.86‘ 0.571 ‘ 270 | 90 | 179 2165 150 ‘ 18.82 0.4[}8: 99 fustellazione
Tensione verticale efficace o', (kPa)
10 100 1000 10000
0 | [ |
1 |1 | \
I . = = \
_\“0\ ] | 1
- | )
2 S T
I B _ T } Def fin (%)
‘ o4 — —\4».-\; ‘
——— :
4 SR - W
s [ | :
g | == 1
H> =i | == { ~
|
2 6 e 1
L - N 1 -
H . B ||
@ | I | I I
> [ \ [ \
o = ! ‘ | 4.
5 8 ' f 3 \
'g | S |
£ — | | I 1] HA ‘
|.°_ 1 | |
e | | | | {
o - -
(a) 10 | [ T 71 I\
g S ‘\
_ .l ] B N I N| \
| e i s A
| — \
12 ! - - = | |
Tl | X
- . J
I F— N L
| |
14 ‘
Legenda:
D = diametro del provino w = contenuto d'acqua GS = Peso specifico def grani Subseritto 'i' = iniziale
H = altezza del provino e = indice dei vuoti Subseritto ‘' = umido Subscritto 'f' = finale
¥ = peso di volume $ = grado di saturazione Subscritto s’ = seceo
o 8 ; . R :
s L'andamento delle curve cedimenti - tempo non ha consentito la determinazione di t100
=z
Tipologia Titalo Identificativo Foglio di

1 8



i Via Pastrengo, 9 - 24068 Serate (Bg) - PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA
tel 035 303120 - fax 035 290388 - Email:
fsmgeo@ismgea.it Secondo foglio: diagramma e -o’,

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C |

| rev. | dataemiss. | sperimgptatore | difgttore | Committente: SPEA ENGINEERING
[0 [ 2amz018] sif— | e | Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D2435/96 Sondaggio: SE17
Campione: Cli3
Profondita prova [m]: 18.15-18.25
Prova: Edo IL
Provino: 1
Data prova: 06/11/2018

Dati generali dei provini

g
2 ';é Dati iniziali Dati a fine prova
>
g "E I Metodo di preparazione
a D| H | w|W|w| e |GS]|H| w| W ‘ s | e
Lo | om | om et % kwm® - | - | om eim? % knm® -
1 ! 18.20| 504 | 20.0 | 20.08| 191 ‘ 16.86| 0571 2.70| 17.9 | 2165 15.0 | 18.82| 0.408 fustellazione
0.60 = | |
1 | : T ’
| |
| I
- | \
\ 1] [l
0.55 T
\ | —_ |
‘ (] 1B S
| | \.\ l | B
| s
| | & =
T * —a I
] T ——— (T~ 1
| | | | | 1] |
0.50 —
— |
| | e ‘
@ ¢ 1
o | |
S 045 - ‘ i : 8
= 1] ] | X
1] — -
T | ' \ 1 \ RN \
@ \ | ] | \ . [ X ]
5 0.40 | == T | N
£ | I Y I . & == I L1
2= Jh | | 1] —
T j!
- . B J
0.35 1
- S | | S |
[ |
| ‘ T
| . | ‘
\ ' [ \
0.30 :
10 100 1000 10000
Tensione verticale efficace o', (kPa)
Legenda:
D = diametro del provino w = contenuta d'acqua GS = Peso specifico dei grani Subseritto 'f' = iniziale
H = altezza del provino e = indice dei vuoti Subseritto 'u' = umide Subscritto 'f' = finale
v = peso di volume Subscritto 's' = secco
g
o
=z
Tipologia Titolo ldennficauva Foglho di

2 8



tel. 035 303120 - fax 035 290388 - Email:

@' Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

ismgeo@ismgeo.it Terzo foglio: diagrammi M-oc', eC ,—oc'
v o v
| Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C |
rev. | data emiss. sperim&ptatore | direttore | Committente: SPEA ENGINEERING
| o | 28112018 SitofA_~ Sakshii  |cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento- ASTM D2435/96 Sondaggio: SE17
Campione: ClI3
Profondita prova [m]: 18.15-18.25
Prova: Edo IL
Provino: 1
Data prova: 06/11/2018
100000 — ! ! }i
I I | | |
[ P s = \ PY | \
B I o= L. P . I I
LI A S
i ® = A | |
| i P
— |
= . W /
= | = \
o 10000 _;Ie,/ i i
3 \ 4 i .
o | \
= | | |
1 o | | | —+— M finale (kPa) 1IN
|
1] 1 —4— M t100 (kPa) 1 ‘
] 1 | e
| | I | | ‘ | | | |
1000 - = .
10 100 1000 10000
Tensione verticale efficace o', (kPa)
10 ™ T ‘
3 B .
o | |
) | | \ |
= -
5 | | T
h=] |
e | | |
0 ||
Q | \
0 | | |
@ |
® I
e | | |
Sz L L]
@
o |
g- | .
o —
o |
=
H:' |
@
Qo |
o |
1
10 100 1000 10000
Tensione verticale efficace o', (kPa)
y
"6 |
z
Tipologa Titolo Identificativo Foglia di

3 8



M EE) 2 - SUge serige i)~ PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

tel 035303120 - fax 035 290388 - Email . . . = i
ismgeo@ismgeo.i Quinto foglio: tabella riassuntiva dati

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C |

Frev. data emiss sperimentatore direttore Committente: SPEA ENGINEERING
o | 281172018 singh— Shhasnt Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
—— T
Normativa di riferimento; ASTM D2435/96 Sondaggio: SE17
Campione: Ci3
Profondita prova [m]: 18.15 - 18.25
Prova: Edo IL
Provino: 1
Data prova: 06/11/2018
Tensione di prova (kPa) 245 491 98.1 196.2 3924 784.8 196.2 98.1 | 491
Tensione media (kPa) 12.3 36.8 7386 1472 2943 588.6 490.5 147.2 73.6
Defor. finale (mm) 0.095 0.168 0.279 0.433 0.632 0.817 0.736 0.692 0.649
Defor. finale (%) 0.47 0.84 1.39 217 3.16 4.08 ; 3.68 3.46 3.24
— ——e it — ==
Altezza finale (mm) ' 19.905 19.833 19.722 19.567 19.368 19.184 | 19.264 19.309 19.352
Indice vuoti (-) 0.564 0.558 0.549 ‘ 0.537 0.522 0.507 0.513 0.517 0.520
Defor. t100 (%) 0.47 0.84 ‘ 1.39 ‘ 217 F1e 4.08 3.68 346 3.24
Cv (m%s)
M t100 (kPa) \
k (cm/s) ‘ | ‘ [
M finale (kPa) 19291.7 41192 4 i
C. (%) |
Tensione di prova (kPa) 98.1 | 1962 | 3924 784.8 1569.6 3139.2 6278.4 15696 | 3924
Tensione media (kPa) 736 147.2 2943 588.6 11772 2354 .4 4708.8 39240 | 9810 |
Defar. finale (mm) 0.673 0.717 0.771 0.901 1.215 | 1.698 2526 2.355 2.222
Defor. finale (%) 3.36 3.58 3.85 | 4.50 6.08 ' 8.49 12.63 | 11.78 | 1.1
B Altezza finale (mm) 19.328 19.284 19.230 19.100 18.785 18.302 17.474 17.645 17.778
Indice vuoti (-) 0518 0.515 0511 | 0500 0.476 0438 | 0.373 0.386 0.397 |
— | —
Defor. t100 (%) 3.36 3.58 3.85 4.50 6.08 8.49 i 12.63 11.78 |
| T 1
Cv (m?/s) | : |
M t100 (kPa) . ' .
k (cm/s) |
M finale (kPa) 39549.6 43091.5 ‘ 70063.4 58043.5 ‘ 47660.7 610454 | 69388.5 |
B C. (%) | '
% == |
@
- |
=
Tipologia Titalo Identificativo Fogho di

4 8



L)

Via Pastrengo, 9 - 24068 Serate (Bg) -
tel. 035 303120 - fax 035 290388 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA
Sesto foglio: diag. cedimenti - tempo gradini 1 -5

| Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

|

| rev. dalaemiss. sperimeplatore direttore Committente: SPEA ENGINEERING
| o | 28112018 Sir@ Il Sacdgﬂj_/ \ Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento. ASTM DE435/96 ) Sondaggio: SE17
Campione: Cl3
Profondita prova [m]: 18.15-18.25
Prova: Edo IL
Provino: 1
Data prova: 06/11/2018
Tempo (s)
1 10 100 1000 10000 100000
32 : | . ]
= N — RN B 5 O 1 . ! -
E \ O——0 OO0~} O ¥ s e O | E 1 f
E 3 | T ——a—o+HoH—o o IS o o Lol
e e
Q 1 ! ! !
£ 2.8 | | | | i ! | | 11 I | HEHR
g ] T 1% *lF o T — = SRS S m— m
g = 0 | = NS ] -- - ,
E 26 } u iu;__of‘i_d:; v % B i o B :
£ = = I I I 1 T
= | | | == |
@ I I | ] I
z - 1 ;
§ 22—+ ! - 2an
] I ] 1 T I T
! T ] —o0—025 -——»—08 ——1 ‘ I
2 H I 1 | —g—=2 -—0— 4 | | =
gradino 1 gradino 2 gradino 3 gradino 4 gradino 5
025 kglem® 050  kglcm’ 100 kglem® 200 kglem® 400  kg/lcm®
tempo cedim tempo cedim. tempo cedim tempo cedim. tempo cedim.
(s) (mm) (s) (mm) (s) (mm) (s) (mm) (s) (mm)
6 3.075 6 3.023 6 2.921 8 I & 7 6 2.594
12 3.073 13 3.019 12 2917 12 2,772 12 2.589
24 3.072 24 3.017 24 2914 24 2.768 24 2.583
48 3.071 48 3.014 48 2.911 48 2,764 48 2.578
96 3.070 97 3.011 96 2.907 96 2.760 96 2.574
192 3.069 192 3.009 192 2.904 192 2.755 192 2.569
384 3.067 384 3.006 384 2.901 384 2.751 384 2.564
768 3.066 768 3.004 768 2.898 768 2.747 768 2.559
1536 3.065 1536 3.002 1536 2.895 1536 2,743 1536 2.554
2428 3.064 3072 2988 3072 2892 3072 2.739 3072 2.550
2722 3.064 6144 2.996 6144 2.890 6144 2.735 6144 2.545
12288 2.994 12288 2.886 12288 2,731 12288 2.540
24576  2.992 24576 2.884 24576 2727 24576 2.534
49152 2.992 49152 2.881 29708 2726 49152 2.530
54118 2.992 53962 2.881 30080 2.726 55796  2.529
86121 2992 54803 2.881 56163 2527
86538 2.992
~ "
o
z
Identificative Fouli di

l'ipologia Titolo



Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) -
tel 035 303120 - fax 035 290388 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA
Settimo foglio: diag. cedimenti-tempo gradini 6 - 10

Concessione Ministeriale Decreto n°® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C I

| rev. | dataemiss. sperimentatore direttore Committente: SPEA ENGINEERING
0 | 281172018 | Sn’fq&, Sa\@ Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTMID2435/96 ! Sondaggio: SE17
Campione: CI3
Profondita prova [m]: 18.15-18.25
Prova: Edo IL
Provino: 1
Data prova: 06/11/2018
|
Tempo (s)
1 10 100 1000 10000 100000 1000000
2.52 mmma: : 7
= 25 = =t B u:i—:;xzsz Ssi
E == — 1 e 5 i .i.i i =00+ FO—-00 +1
= 248 [— : T | - ! ;
= — smma: —1 mma T ; === == =y
=== =—""—"—=— - =
E 244 | — : 7 ‘ % > ! — T
g e f S io—o oo P
E 24 | H= === ] =:
S — =
8 2.38 ! ‘ i i
© — [ —o—8 ——2 ——1 H
3 2,36 : =7 = x=— 0.5 —0—1 =
% I I | = r 7 [ — m I
=4 234 | = : ! T : - i
1 £1E ; ) N— — i \ 1 } T 1
| 2.32
gradino 6 gradino 7 gradino 8 gradino 9 gradino 10
800  kglcm® 200 kglem® 100 kglem® 050 kglem® 100 kglcm®
tempo cedim. tempo cedim. tempo cedim tempo cedim tempo cedim.
(s) (mm) (s) (mm) (s) (mm) (s) (mm) (s) (mm)
6 2.372 6 2414 6 2.450 6 2493 6 2.492
12 2.366 12 2.416 12 2.451 12 2494 12 2.491
24 2.360 24 2.417 24 2.452 24 2.495 24 2.491
48 2.354 48 2418 48 2.452 48 2.496 48 2491
96 2.348 96 2.419 96 2453 96 2.497 96 2.491
181 2.343 192 2419 192 2.454 192 2.497 192 2.490
384 2.420 384 2.455 384 2.498 384 2.490
768 2.420 768 2.456 768 2.499 768 2.489
1536 2.421 1536 2.457 1536 2.500 1536 2.489
3072 2421 3072 2458 3072 2.501 3072 2489
6144 2422 6144 2.459 6144 2.503 6144 2.488
12288 2422 12288  2.461 12288 2.504 12288 2487
24576 2423 24576  2.462 24576 2506 24576  2.487
31021 2.423 49152  2.464 49152 2.509 30923  2.487
31249 2423 98304  2.466 86448 2511
196608 2.468 86753 2.510
z S o
£
2
Tipologia Titolo Identificative Foglio di



Via Pastrengo. 9 - 24068 Senate (Bg) -
tel. 035 303120 - fax 035 290388 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA
Ottavo foglio: diag. cedimenti-tempo gradini 11 - 15

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C |

| rev. | data emiss sperimgptatore diretjore Committente: SPEA ENGINEERING
0 | 28112018 | Sirt) Sacoghi Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM $2435/96 Sondaggio: SE17
Campione: Cl3
Profondita prova [m]: 18.15-18.25
Prova: Edo IL
Provino: 1
Data prova: 06/11/2018
|
Tempo (s)

1 10 100 1000 10000 100000 1000000
£ =8 B0 gogngagem |
o s = —r-—&ﬁﬁ==ﬁ'——£_‘." — A A 4\*“ A = “ |
S T ! | T ! : ‘
@ % - L pe S—— V2 - + 1
e e e

— T I I | T T
g 1.8 . !
E 16 ? FHH
E‘ L = HH
E 1.4 e _. T
8 1.2 — i
I
1 ;
gradino 11 gradino 12 gradino 13 gradino 14 gradino 15
2.00 kgfcmz 4.00 kglcmz 8.00 kglcmz 16.00 kgfcmz 32.00 kgicmz
tempo cedim tempo cedim tempo cedim tempo cedim tempo cedim.
(s) (mm) (s) (mm) (s) (mm) (s) (mm) (s) (mm)
6 2.453 5] 2.400 6 2315 6 2.073 6 1.654
12 2.452 12 2.399 12 2313 13 2.065 12 1.638
24 2.452 24 2.399 24 2.310 24 2.058 24 1.624
49 2.451 48 2.398 48 2.307 48 2.051 49 1.608
96 2.451 96 2397 96 2.304 96 2.043 96 1.594
192 2.450 192 2.396 192 2.301 192 2.034 192 1.579
384 2.450 384 2.395 384 2.298 384 2.026 384 1.563
768 2.449 768 2.395 768 2.295 768 2.017 768 1.548
1536 2.448 1536 2.394 1536 2.291 1536 2.009 1536 1.533
3072 2.448 3072 2:392 3072 2.287 3072 2.000 3072 1.517
6144 2.447 6144 2.393 6144 2.283 6144 1.990 6144 1.500
12288 2.446 12288 2.391 12288 2278 12288 1.981 12288 1.483
24576 2.445 24576 2.389 24576 2.273 24576 1.972 24576 1.466
49152 2.443 31440 2.389 49152 2.268 49152 1.963 30435 1.462
54847 2.443 31754 2.389 98304 2.262 98304 1.953 30797 1.461
55127 2.443 162051 2.259 196608 1.944
[ r - ]
<]
=

Tipalogia Titole Identificative
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Via Pastrengo, 9 - 24068 Senrate (Bg) -
tel 035 303120 - fax 035 290388 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA
Nono foglio: diag. cedimenti-tempo gradini 16 - 20

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. | data emiss. sperimera{ature clirqétore | Committente; SPEA ENGINEERING
0 | 281172018 Sint)\iA" Satw ' Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D2435/96 Sondaggio: SE17
Campione: ClI3
Profondita prova [m]: 18.15-18.25
Prova: Edo IL
Provino: 1
Data prova: 06/11/2018
Tempo (s)
1 10 1000 10000 100000 1000000
12 — 7 T T i
T I ! \ ] T T | w i
£ oo b o o8 oo oo cemo
it I ! 1]
£ 08 — munE
2 — T ! 11
= B - =
5 os [ !
y 1
£ !
=] 0.4 T
3 ‘ &
[ 1 4
R — - = |
0 T T T = : [ =
gradino 16 gradino 17 gradino 18 gradino 19 gradino 20
6400  kglcm® 1600  kglem® 400 kglem® 100 kglem® kglem’
tempo cedim. tempo cedim. tempo cedim tempo cedim. tempo cedim.
(s) (mm) (s) (mm) (s) (mm) (s) (mm) (s) (mm)
W 0.9825 6 0.651 6 0.859 6 0.988
12 0.9355 12 0.672 12 0912 12 1.024
24 0.9015 24 0.694 24 0915 24 1.032
48 0.872 48 0.792 48 0917 48 1.036
96 0.848 96 0.794 96 0.919 96 1.040
192 0.825 192 0.795 192 0.921 192 1.044
384 0.8025 384 0.796 384 0.923 384 1.047
768 0.78 768 0.797 768 0.925 768 1.050
1536 0.7575 1536 0.799 1536 0.926 1536 1.054
3072 0.7338 3072 0.800 3072 0.928 3072 1.057
6144 0.709 6144 0.801 6144 0.930 6144 1.060
12288 0.6845 12288 0.802 12288 0.932 12288 1.063
24576 0.6605 24576 0.803 24576 0.935 24576 1.067
49152 0.6365 31220 0.804 49152 0.935 29337 1.068
55516 0.6335 31585 0.804 53944 0.937 49152 1.071
55951 0.633 54474 0.937 85741 1.074
98304 1.075
172228 1.079
é 1
[=}
2
Tipologia Titols ldentificative Foghe di



Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) -
fel. 035 303120 - fax 035 290388 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO E

CARATTERISTICHE GENERALI

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Setfori A, Be C

rev. dataemiss.  sperimeptatore diettore Committente: SPEA ENGINEERING
0 | 08/07/2018 Ang&ﬁL [ g}&‘.—enti Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
N° verbale accettazione:  026/2018 Sondaggio: SE17
N* certificato di prova: [ Campione: CR12
i O(b , ’w\q "S% Profgndité prelievo [m]: 24.15-24.45
Prova: Dc
Data fine descrizione: 06/07/2018
Dati Generali del Campione
Tipo contenitore: Sacchetto PVC
Forma campione =
Dimensioni Campione: b= - cm L= - cm
Classe del terreno: 1

Descrizione
(Normativa di riferimento: AGl 1977)
Argilla con limo con tracce di ghiaia con tracce di sabbia

Risultati caratteristiche generali

s ; R T N° certificato di
Prova Risultato della prova Normativa di riferimento F.
Gr1 ASTM D422/90
Note:
lipologia litole Identificativo Foglio di



Emée

ismgeo@ismgeo.it

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel. 035
303120 - fax 035 290388 - Email.

DETERMINAZIONE LIMITI DI

ATTERBERG

Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: my Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: S nti Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Data emissione: 06/07/2018 Sondaggio: SE17
Rev. Campione: CR12
Profondita prova [m]: 24.15 - 24.45
Normativa di niferimento: ASTM D4318 Prova: LLP1
N certificato di prova: lel | A% lgbs) Data prova: 21/06/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018
Limite Liquido Limite Plastico
prova 1 prova2 prova 3 massa tara (g) 2213 22.27
massa umido + tara (g) 35.76 36.50
massa secco + tara (g) 33.26 33.88
numero colpi 12 23 38 umidita (%) 22.46 2257
massa tara (g) 22.64 22.19 22.26
massa umido + tara (g)| 85.87 8538 6822 LL (%) 52.8
massa secco + tara (g)| 62.93 63.51 52.74 LP (%) 22.5
umidita (%) 56.94 52.93 50.79 IP (%) 30.3
} 58.0
| .\ y = -5.375In(x) + 70.138
g 56.0 R? =0.9902
z N |
& 55.0 B ——d |
Q
8 =~ |
T 54.0 = 1
2 53,0 e\ =
8 N
g 52.0 '
(&)
51 0 e % - |
50.0
10 100
Numero di colpi (-)

Note:
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Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) Tel.

035 303120 - fax 035 290388

Email:

ismgeo@ismgeo.it

ANALISI GRANULOMETRICA

=

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. data emiss. sperimeptatore irettore Committente: SPEA ENGINEERING
0 o0e/7/2018 Ané:& Z}&wnﬁ Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D422/07 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento: AGI 1977 Campione: CR12
N° certificato di prova. O[L | ' li} ( S }o Profondita prelievo [m]: 24.15 - 24.45
N° verbale di acceftazione: 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 25/06/2018
Vagliatura Curva granulom.
Diametro Massa Massa CloTTOL GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA ;
vaglie trat tath, Diametro Passante
[mm] [a] [%] [mm] (%]
10186 0 0 B 6 @8 @ O 63 o3 002 DGE Bo 102E+02 1000
63.5 0 0 635E+01  100.0
36.1 0 0 100 381E+01 1000
254 0 0 w 254E+01  100.0
19.1 0 0 5 ' 191E+01 1000
953 12.1 32 9,53 E+00 96.8
475 38 1.0 475.E+00 958
2 25 07 80 200E+00 951
1 15 04 1.00.E+00 94.8
0.59 08 0.2 70 5.90 E-01 945
0.42 06 02 420 E-01 94.4
0.25 12 03 g ~ 2.50.E-01 94.1
0177 08 0.2 ] 1.77.E-01 939
0125 06 02 E 125 E-01 937
0075 08 02 @ 50 7TE0E02 935
Aerometria & 296 E-02 93.5
Tempo Temp. Lettura 40 2.10.E-02 92.2
min]  [€) 8 149 E-02 899
2 250 10240 1.10.E-02 87.2
4 250  1.0237 & 7 84 E-03 83.2
8 250 10232 5.65.E-03 75.9
15 250 10226 20 3.96.E-03 705
30 250  1.0217 2.88.E-03 65.1
60 250  1.0201 10 213.E-03 588
125 250 10189 6 14 E-04 412
240 255 10176 q .
o 1000 100 10 0.1 0.01 0.001  0.0001 g
5683  27.0 10120 e e e
wialncuuv ugi oidairn LIIII[]J
- {1
T ] asee Tel8l<]s] Tsl.23] .1,
s S Profondita secca Metodo preparazione | & | E | T @0 (=3' S5 E| 3 60 Dso
& E materiale materiale szl ||z |288)| &
[ v | OlOo|w | 3| <
dam | am [g] s |22 |=2]| [g [[mm] [mm] | [mm]
Gr1 X 24.15 | 24.45 379.5 VIA UMIDA 93 - 5 2 36 | 58 33 26 | 23.E-03|1.1.E-03
NOTE
La soluzione disperdente € stata preparata il 14/05/18
Tipologia Titalo Identificativo Foglio

SE17_CR12 Gr | XLS



/ Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) Tel.
035 303120 - fax 035 290388

ismgeo@ismgeo.it

Email:

ANALISI GRANULOMETRICA

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. data emiss sperimentatore direttore Committente: SPEA ENGINEERING
0 08/07/2018 Aré:& \i}r&em' Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento; ASTM D422/90 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento: ASTM 2487-93 (USCS) Campione: CR12
N° certificato di prova. Profondita prelievo [m]: 24.15-24.45
N° verbale di accettazione. 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 25/06/2018
Vagliatura Curva granulom.
Dfar;?;m f\a;lra:;a I'\.:ra::a GHIAIA SAEBIA LIMO ARGILLA Diametro  Passante
[mm] [g] [%] [mm] (%]
1018 0 0 75 475 0.074 0.005 102 E+02 100.0
635 0 0 6.35 E+01 100.0
38.1 0 0 100 ¢ 3.81.E401 100.0
254 0 0 s R sl d o 2,54 E+01 100.0
19.1 0 0 X 1.91.E+01 100.0
90 X
$.53 12.1 3.2 X 9.53.E+00 96.8
475 asg 10 X 4.75.E+00 95.8
2 25 0.7 80 200E+00 951
1 15 0.4 A 1.00E+00 948
0.59 08 02 70 p S 5.90.E-01 94.5
0.42 06 0.2 . X 4.20 E-01 94 4
0.25 1.2 03 = i 2.50 E-01 94.1
0177 08 02 8 X 1.77 E-01 93.9
0.125 06 0.2 § 1.25 E-01 937
0075 08 02 @ 50 7.50.E-02 935
Aerometria = 2.96.E-02 935
Tempo Temp  Lettura 40 x 2.10.E-02 922
[min] [°c [l 149 E-02 899
2 250  1.0240 30 1.10.E-02 87.2
4 250  1.0237 7.84. E-03 832
8 250  1.0232 565E-03 759
15 250 10226 20 396E-03 705
30 250  1.0217 2.88.E-03 65.1
60 250  1.0201 10 2.13.E-03 58.8
125 250 10189 6.14.E-04 412
240 255 10176 0
«if gel R1el 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001  0.0001 :
S L Diametroe dei Grani [mm]
Ko
. B - Massa . g < | = 5 _'?‘; E
S 9 Profondita secca Metodo preparazione | @ 2|2 |05 |855]3 Deo Dso
S| E materiale materiale ) |2 |E|2|8s5|¢F
[ 7 O|lw | J| <
dam | am (9] 2 R 2|2 [=2] [@ [mm [mm] [ [mm]
Gr1 X 2415 | 24.45 379.49 VIA UMIDA 93 4 | 2 21)73 33 (26| 2.3 E-03|1.1.E-03
NOTE: GS: 2.700
La soluzione disperdente & stata preparata il 14/05/18
Tipologia Titolo Identificanvo Fogho di

SEIT_CR1Z Gr | XL§ 1 1




Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) -
tel 035 303120 - fax 035 303120 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

DESCRIZIONE CAMPIONE

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev. | data emiss sperimentatope direfore Committente: SPEA ENGINEERING
0 21052019 Rapiaif\~ Sacgaly Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
N° verbale di accettazione: 026/2018 Sondaggio: SE17
Campione: Cla
Dati Generali di Campionamento Profondita prelievo [m]: 27.00 - 27.50
Data prelievo: 26/03/2018 Prova: Dc
Attrezzatura sondaggio - Data fine descrizione: 21/05/2019
Attrezzatura prelievo: -
Modalita prelievo: N® certificato di prova: { (G l 16 \ Ql SHA
Dati Generali del Campione
Tipo contenitore: FUSTELLA ACCIAIO
Data arrivo in laboratorio: 24/04/2018 Forma campione CILINDRICO
Data estrusione campione: 05/11/2018 Dimensioni Campione: = g8cm L= 46 cm
Condizioni contenitore: BUONE Classe del terreno: CLASSE 4

Descrizione

27.04 m - 27.50 m: Argilla con limo di colore grigio scuro (5Y 4/1), priva di reazione all'HCI.

Penetrometro
Schizzo * [/ +
[MPa] [MPa] [MP

[o1]

]

Scissometro

¥
[MPa]

Prove eseguite

2690
26.95
2699
27.04
2708
27.14
2718
27.23
27.28
27.32
27.37
27.42
27.46
27.51
27.56
27.61
27.65
27.70
27.75
27.78
27.84
27.89
27.93
27,98

27 50 04

Tx UU1 Gs1

Tx UU2 v1 w1 MO1
LLP1 Gr1
Tx UU3

Richiami

Tx UU = Triassiale non consolidata rottura non drenata
Gs = Peso specifico dei grani

¥ = Peso di volume

w = Umidita

MO = Sostanze organiche

Gr = Analisi Granulometrica

LLP =Limiti di liquidita e plasticita

Tipologia Titolo

Tdentificativo

SET7_Cl4 DCXLS

Foglio

di




RIPRESA FOTOGRAFICA

Ricerca sperimentale, modellazione fisica, prove di laboratorio ed in sito
Concessione Ministeriale Decreto Nr. 55126 del 12/07/06 Settori A, Be C

|Rev | dataemiss. | esaguitoda clagoraioda | [ Committente: SPEA ENGINEERING
| 0 | 21052019 Sty Sl | | Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
' Sondaggio: SE17

Campione: Cl4

Profondita prelievo [m]: 27.00 - 27.50

Data prova: 05/11/2018

Pagina i
| 1

Istituto Sperimentale Modelli GEOtecnici
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 7 tel. 035 303120 - = fax 035 303120 < Email: ismgeo@ismgeo.it



Vi Pasteno, o 24065 Senate (69)- CARATTERISTICHE GENERALI DEL

tel. 035 303120 - fax 035 303120 -

Email: ismgeo@ismgeo.it CAM P ’ ON E
| Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C |
rev. dalaemiss | sperimentatore ) d‘\re.ttorei . 7 Committente: SPEA ENGINEERING
0 21/08/2019 Ragi?i = Sa Ell_ | Cantiere: A1 INCISA VAL D’ARNO
N° verbale di accettazione: 026/2018 Sondaggio: SE17
Campione: Cl4
Profondita prelievo [m]: 27.00 - 27.50
Prova: Cg
Data fine descrizione: 21/05/2019
. i . Riferimento N° certificato
Prove Profondita Risultati prove procedure di prova
11 27.28m - 27.38m Peso di volume = 20.11 [kN/m3] PT-LMT-00021 REV. 1
wi 27.28m - 27.38m Umidita = 23.60 [%] PT-LMT-00016 REV. 0
LLP1 27.17m - 27.50m Limite Liquido =58 [%] PT-LMT-00020 REV. 1
Limite Plastico = 25 [%]
Gs1 27.17m - 27.27m Peso specifico dei grani = 2.761 [-] PT-LMT-00019 REV. 1
MO1 27.28m - 27.38m Sostanze organiche = 2.57 [%)] PT-LMT-00107 REV. PO
Tipologia Titolo Identificativo Foglio di

SE17_Cl4_DCXLS 11



Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel 035
303120 - fax 035 290388 - Email
ismgeo@ismgeo.it

&

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO
D'ACQUA

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Rmagn i

Sperimentatore:

Committente: SPEA ENGINEERING

Direttore: Sadgenti Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 21/05/2019 Sondaggio: SE17
Rev. Campione: Cl4
Profondita prova [m]: 27.28 - 27.38

Normativa di riferimento: ASTM D2216/92 : Prova: w1
N° certificato di prova: 0le| Al W 5} \ Data prova: 05/11/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018

Numero prova 1

Profondita da (m): 27.28

Profondita a (m): 27.38

Numero tara:

Massa tara (g): 0

Massa campione umido + tara (g): 393.66

Massa campione secco + tara (g): 318.50

Contenuto d'acqua (%) 23.60

Note:




Tel 035303120 - Fax 035 290388

= 4 Warasiango, 9 - 2400¢ Sedelo ig) DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME SU
Email: ismsgeo@ismgeo it PROVINI DI FORMA CILINDRICA

| Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Setfori A, Be C

Sperimentatore:  Rdnglpi _ | Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: - E&ﬁ@_ B Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 21/05/2019 Sondaggio i SE17
Rev. Campione: Cl4
Profondita [m]: 27.28 - 27.38
Normativa di riferimento: BS 1377 (1990) Prova: 71
N° certificato di prova: D(ﬁl A1 h ‘ 13 Data: 05/11/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018
Lunghezza provino (mm) 97.80

Diametro provino (mm)

Massa provino (g)

Area provino (cmz)

Volume provino (cm®)

Peso di volume provino (KN/m?) 20.11

Note:




Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel. 035
303120 - fax 035 290388 - Email:

DETERMINAZIONE LIMITI DI

Ismgeo@ismgeo.it A TTE RBER G
| Concessione Ministeriale Decreto n°55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C —|
Sperimentatore: Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: S enti Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Data emissione: 27/ 018 Sondaggio: SE17
Rev. Campione: Cla

Profondita prova [m]: 27.17 - 27.50
Normativa di riferimento: ASTM D4318 Prova: LLP1
N° certificato di prova: [ 48\a| {Th Data prova: 05/10/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018
Limite Ligquido Limite Plastico
prova 1 prova 2 prova 3 massa tara (g) 22.09 22.60
massa umido + tara (g) 36.60 38.16
massa secco + tara (g) 38.71 35.07
numero colpi 42 29 11 umidita (%) 24 87 24.78
massa tara (g) 22.36 2226 22.53
massa umido + tara (g)| 75.79 76.47 72.66 LL (%) 57.9
massa secco + tara (g)| 57.01 56.71 53.27 LP (%) 24.8
umidita (%) 54.20 57.36  63.08 IP (%) 33.1
64.0 ’
63.0 ~0\ = -6.48In(x) + 78.737 ——
__62.0 R?=0.9923 =
=2 [
- 61.0 — \ [
g |
& 60.0 \ :
o .
o 59.0 \ — |
T
o 58.0 — = |
5 \Q |
= 57.0 - |
g ™
g 56.0 =
© 55.0
54.0 - = =
53.0

10

Numero di colpi (-)

100 |

Note:




Via Pastrengo. 9 - 24068 Senate (Bg) Tel.

035 303120 - fax 035 290388  Email ANALISI GRANULOMETRICA

ismgeo@ismgeo.it

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

rev data emiss. sperimgntatore dirgttore Committente: SPEA ENGINEERING
0 | 2inuzo1s AngmL ' Sapeml ' Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D422/07 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento: AGI 1977 Campione: Cl4
N* certificato di prova. Dlﬁ[ '8 \(} I m Profondita prelievo [m]: 2717 -275
N° verbale di accettazione: 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 13/11/2018
Vagliatura Curva granulom.
Diametro Massa Massa cioTToL GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA ’
vagli traft. traft. Diametro  Passante
[mm] [al [%] [mm] [%]
1016 0 0 & 20 & 2 06 02 pgs 002 0006 0002 1.02.E+02 100.0
63.5 0 0 6.35.E+01 100.0
38.1 0 0 100 - 3.81.E+01 100.0
254 0 0 2.54 E+01 100.0
19.1 0 0 90 1.91.E+01 100.0
953 0 0 953 E+00 100.0
475 0 0 4.75.E+00 100.0
2 0 0 80 2 00.E+00 100.0
1 0 0 100E+00  100.0
0.59 0 0 70 5.90.E-01 100.0
0.42 0 0 4.20 E-01 100.0
025 0 0 E 60 \ 250 E-01 100.0
0.177 0 0 = 1.77.E-01 100.0
0.125 i 0 E 1.25 E-01 100.0
0.075 0 0 & 50 750E-02 1000
Aerometria B 3.24 E-02 96.4
Tempo Temp  Lettura 40 2.30.E-02 945
[min) [°Cl [ : 163 E-02 936
2 175 1.0260 ' 120 E-02 917
4 175  1.0256 = 8.52E-03 88,9
8 175  1.0254 510.E-03 81.1
15 175 10250 20 3.89.E-03 769
30 175  1.0244 2.87.E-03 705
86 180  1.0226 10 216 E-03 66.0
151 180 10217 1.31.E-03 56.2
279 19.0  1.0201 4 2
B W O 1000 100 10 1 0.1 0.01 0.001  0.0001
1395 200 1.0168 X i
Diametro dei Grani [mim]
Massa E| £
o | 2 itz ; ElR|=|3 3,88 D D
5 g Profondita secca Metodo preparazione 2 | IE = % o|5 |3 5 El % 60 50
& E materiale materiale s|lQ|x|<|E|x|s8s| E
0 v]io|lo|lw | 3|«
dam | am o] s == === [g [[mm]] [mm] | [mm]
Gr1 X 2717 | 27.50| 3434 VIA UMIDA 100| - - 1| 35| 64 34 0.03| 1.6.E-03|9.5.E-04

NOTE:

La soluzione disperdente € stata preparatail 02/10/18

Tipologia Tiolo |dentificativa Fogho d

SEI7_Cl4 Gr | XLS 1 |



Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) Tel
035 303120 - fax 035 290388 Email:
ismgeo@ismgeo.it

ANALISI GRANULOMETRICA

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

]

rev. dala emiss sperimentatore di;ﬁ;;e Committente: SPEA ENGINEERING
0 27/1112018 Angetoh— Satxi Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D422/90 Sondaggio: SE17
Classificazione di riferimento: ASTM 2487-93 (USCS) Campione: Cl4
N® certificato di prova: Profondita prelievo [m]: 2717 -27.5
N° verbale di accettazione: 026/2018 Prova: Gr1
Data prova: 13/11/2018
Vagliatura Curva granulom.
Diametro Massa ~ Massa GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA Diametro:  Passanie
vaglio tratt tratt.
[mm] la] [%] [mm] [%]
101.6 0 0 75 47 074 0.005 1.02.E+02 100.0
63.5 0 0 6.35.E+01 100.0
38.1 0 0 100 3¢ VIVRVIOY: 381E+01 1000
254 0 0 xxx 2.54 E+01 1000
19.1 0 (0] 90 XX 1.91.E+01 100.0
9.53 0 0 9.53 E+00 100.0
475 0 0 4.75.E+00 100.0
2 0 0 80 ’ 200E+00 1000
1 0 0 % 1.00.E+00 100.0
0.59 1] 0 70 X 590 E-01 100.0
042 0 0 X% 4.20 E-01 100.0
0.25 0 0 E & 2,50 E-01 100.0
0177 0 0 g % 1.77.E-01 100.0
0.125 0 0 o 1.25E-01 100.0
0.075 0 0 o 50 750E02 1000
Aerometria = 324 E-02 96.4
Tempo Temp Lettura 40 2.30.E-02 94 5
[min] [°cl 8| 1.63 E-02 936
2 17.5 1.0260 20 1.20 E-02 91.7
4 175 1.0256 8.52 E-03 88.9
8 175  1.0254 510 E-03 81.1
15 175 1.0250 20 389E-03 769
30 175 1.0244 2.87 E-03 705
86 180 10226 10 216 E-03 66.0
151 18.0 1.0217 1.31.E-03 56 2
279 19.0 1.0201 0 -
497 195 10190 1000 100 10 1 0. 001 0001  0.0001 g
1395 200  1.0168 W beraRens Wit EE
Diametro dei Grani [mm]
Massa £ < e
@ e, - : E < < S |sB28 D D
2 8 Profondita secca Metodo preparazione | @ I |B|lo|5|2E Elz 60 50
. E materiale materiale 2 I|(<|S2|x|S8¢ &
n 2 O|lw|I|<
dam | am [g] = £ R || =] (g mm [mm] | [mm]
Gr1 X 2747 | 27.50 343.40 VIA UMIDA 100 0 0|21] 79 34 0| 1.6.E-03|9.5.E-04
NOTE: GS: 2.700
La soluzione disperdente & stata preparata il 02/10/18
Tipologia Titolo Identificativo Fosto d

SEI7 CH4_Gr | XLS 1 1



Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) - tel. 035
303120 - fax 035 303120 - Email:
ismgeo@ismgeo. it

DETERMINAZIONE DEL
PESO SPECIFICO DEI GRANI

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Sperimentatore: RAffNi Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Saﬁgnti Cantiere: A1INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 06/0672019 Sondaggio: SE17
Rev. Campione: Ci4
Normativa di riferimento: ASTM D854/92 Profondita: 27.17 - 27.27
N® certificato di prova: 0 U,I A3y ‘ $IG Prova: Gs1
Verbale di accettazione: 026/2018
PROVA 1 PROVA 2

PICNOMETRO N. 11 9

TEMPERATURA (°C) 176 17.8

MASSA TERRENO + PICNOMETRO (g) 80.173 83.059

MASSA TERRENO + PICNOMETRO + H,0 (g) 169.641 170.094

PESO SPECIFICO DEI GRANI (-) 2.761 2.760

PESO SPECIFICO MEDIO (-) 2.761

Note:




ismgeo@ismgeo.it

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel.
035 303120 - fax 035 290388 - Email:

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI
SOSTANZE ORGANICHE

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

|

Sperimentatore: [m\)y

Committente: SPEA ENGINEERING
Direttore: Saggenti Cantiere: A1 INCISA VAL D'ARNO
Data emissione: 06/05/2019 Sondaggio: SE17
Rev. 0 Campione: Cl4
Profondita prova [m]: 27.28 - 27.38
Normativa di riferimento: ASTM D29?4 Prova: MO1
N°® certificato di prova: O1I7| IJ\(}‘ 5’}} Data prova: 06/11/2018
N° verbale di accettazione: 026/2018
Numero prova 1 2
Profondita da (m): 27.28 | 27.28
Profondita a (m): 27.38 | 27.38

Numero tara:

Massa tara (g):

Massa campione umido + tara (g):
Massa secca 110 C + tara (g):

Contenuto d'acqua 110 C (%)

22.24 | 22.33
122.56 771 2%56 |
103.33 107.0_0

23.71 | 23.69

Contenuto organico (%)

Massa secca 440 C + tara (g):

101.30 | 104.88
2.57 2.57

Contenuto organico (%)

Note:




Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) -
tel. 035 303120 - fax 035 290388 -
Email: ismgeo@ismgeo.it

PROVA TRIASSIALE UU

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

data emiss .
o 07/11/2018
Normativa di riferimento. ASTM D2850/03

direttore

sgas
06 A6\ n |18

026/2018

rev. sperimer\;atgre

Locatellj

N° certificato di prova
N° verbale di accettazione.

Committente: SPEA ENGINEERING
Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Sondaggio: SE17
Campione: Cl4
Profondita prova [m]: 27.17m - 27.49m
Prova: Tx UU
Provino: 123
Data prova: 05/11/2018

Dati generali dei provini

£ b Dati iniziali . Dati a rottura Metodo di ) ) )
3 S Pressione cella 3 Tipo di provino
<] s - preparazione
| & D H ¥ w e DFR v t s &
- m | mm mm kNm® % - kPa min |mm/m kPa kPa % -
1 27.22[ 50.0 991 2034 224 0594 500.0 200 10 214 714 70
2 27.33| 50.0 97.8 2011 23,6 0628 600.0 218 | 1.0 209 809 87 4
EE—— - — + ———— fustellazione indisturbato
3 27.44| 500 991 2023 234 08616 700.0 209 10 206 906 56
Legenda:
250 D = diametro del provino
H = altezza del provino
200 ¢ 1 B v = peso di volume umido
w = contenuto d'acqua
e = indice dei vuoti
150 a2 B .
3 £ = deformazioni
o
& t=(os-0)/2
“~ 100 —0—3 s=(6,+06,)/2
DFR = durata rottura
50 v = velocita delle pressa
Subscritto 'a’ = assiale
0
0 100 200 300 400 800 900 1000
250
200
150
™
o
=
«~ 100
50
3
0
25
‘ &, (%)
L —
8
©
4
Tipologia Tuolo

Idenuficativo

Fogho di

n




Via Pastrengo, 9 - 24068 Senate (Bg) -

fel 035 303120 - fax 035 290388 - PROVA TRIASSIALE UU

Email: ismgeo@ismgeo.it

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Crev. dataemiss.  sperimenigtore direttore Committente: SPEA ENGINEERING
0 07/11/2018 Lockid é};,oe’nti Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Normativa di riferimento: ASTM D2850/03 Sondaggio: SE17
N® certificato di prova. Campione: Cl4
N° verbale di accettazione:  026/2018 Profondita prova [m]: 27.17m - 27.49m
Prova: Tx UU
Provino: 123
Data prova: 05/11/2018
Dati generali dei provini
o = SR .
c =1 Dati iniziali Dati a rottura Metodo di
£ o 2
3 g Pressione cella N e Tipo di provino
ol - D H ¥ w e DFR v t 5 &
m | mm omm eNm % - kPa min mm/m kPa kPa % - - :
1 2722 500 991 2034 224 0.5%] 500.0 |200 10 214 714 70
2 2733|500 97.8 2011 236 0628 6000 218 10 209 809 87 i ity
3 2744|500 991 2023 234 0616 700.0 209 10 206 906 56
1200 -
1100 g
|
1000 | _
|
‘ = Provino 1 | [
900 ‘ | {
‘. [ e Provino 2
|
800 T T = Provino 3
\
[ — |
700
_ [
2 |
= 600 i I
- |
|
500 - E
400 +—
300 -
200 : —— —
/| ™
 / N
100 = ff ‘\ N
0 . ! .h
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
o (kPa)
g
]
z
Tipolopia Tuolo Identificativo Foglio di

r~
tn




PROVA TRIASSIALE UU

Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel. 035 303120 - fax 035 290388 - Email: ismgeo@ismgeo.it

Committente: SPEA ENGINEERING
Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Rev. 0. Sondaggio: SE17
]
Operatore: L elli Campione: Ci4
Direttore: ~ Sactgnti Profondita (m): 27.17-27.27
Data emis: 7/11/18 Prova: Tx UU
Normativa: ASTM D2580/95 Provino: 1
Data prova: 05/11/2018
Valori acquisiti Dati elaborati
Tempo Spost. Carico A T4 O3 s t €,
s mm N cm’ kPa kPa kPa kPa %
19.63 5000 500.0 500.0 0.0 0.00
-24 -10.267 420 19.63 521.4 500.0 510.7 107 0.05
-22 -10.230 71.4 19.64 536.3 500.0 518.2 182 0.09
-14 -10.113 131.0 19.66 566.6 500.0 538.3 333 0.21
-5 -9.978 183.5 19.69 593.2 500.0 546 6 466 0.34
6 -9.798 241.4 19.73 6223 500.0 561.2 61.2 0.53
12 -9.694 269.8 19.75 636.6 500.0 5683 68.3 0.63
19 -9.590 298.6 19.77 651.1 500.0 5755 75.5 074
25 -9.477 326.8 19.79 665.1 500.0 5826 826 0.85
33 -9.362 3535 19.81 678.4 500.0 589.2 89.2 0.97
40 -8.241 3796 19.84 891.3 500.0 5957 95.7 1.09
47 -9.118 404 5 19.86 703.6 500.0 6018 101.8 1.21
55 -8.987 4242 19.89 713.3 500.0 606 6 106.6 1.34
63 -8.851 4443 19.92 723.1 500.0 611.5 1115 1.48
72 -8.713 485.0 19.95 733.1 500.0 6166 116.6 1.62
81 -8.565 485.7 19.98 743.1 500.0 621.6 1216 1.77
80 -8.415 506.4 20.01 753.1 500.0 626.5 126.5 1.82
100 -8.256 529.2 2004 764.1 500.0 632.0 132.0 2.08
110 -8.092 550.2 20.07 7741 500.0 637.0 137.0 2.25
120 -7.924 572.7 2011 784.8 500.0 642 4 142.4 2.42
131 -7.746 596.3 2015 796.0 500.0 648.0 148.0 260
142 -7.561 618.2 20.19 806.3 500.0 653.1 1531 278
154 -7.371 641.3 20.23 817.1 500.0 658.5 158.5 298
166 -7.170 665.0 20.27 828.1 500.0 664.1 164.1 3.18
179 -6.963 688.1 20.31 838.8 500.0 669.4 169.4 3.39
192 -6.746 713.0 20.36 850.2 500.0 6751 175.1 361
205 6,523 736.4 20.40 860.9 500.0 680.4 180.4 3.83
220 -6,288 T87.7 20486 8704 500.0 6852 185.2 407
234 -6,043 780.1 20.51 880.4 500.0 690.2 190.2 4.32
250 -5.793 800.8 20,56 8890.5 5000 6947 1947 457
266 -5.531 818.8 20.62 897.1 500.0 6986 198.6 4.83
283 -5.255 835.6 20.68 904.1 500.0 702.0 202.0 511
300 -4.971 850.0 20.74 909.8 500.0 704.9 204.9 5.40
318 -4.8676 866.2 20.81 916.3 500.0 708.1 2081 5.70
337 -4.370 879.4 20.88 821.2 500.0 7106 2106 6.00
356 -4.052 887.2 20.95 923.5 500.0 711.8 211.8 6.32
376 -3.718 895.6 21.02 926.0 500.0 7130 213.0 6.66
397 -3.372 901.9 21.10 927.4 500.0 7137 2137 7.01
419 -3.011 903.7 21.19 926.6 500.0 713.3 213.3 7.38
442 -2.636 9085 2127 927.1 500.0 7135 2135 778
466 -2.247 909.4 21.36 925.7 500.0 712.8 2128 8.15
490 -1.841 911.2 21.48 924.6 500.0 712.3 212.3 8.56
516 -1.421 909.7 21.56 922.0 500.0 711.0 211.0 8.98
542 -0.979 909.7 21.66 919.9 500.0 709.9 2099 943
570 -0.521 904.6 21.78 9154 500.0 707.7 207.7 9.89
599 -0.042 904.0 21.89 912.9 500.0 706.5 206.5 10.37
629 0.456 900.1 22.02 908.8 500.0 704.4 204 4 10.87
660 0.975 896.8 22115 904 .9 500.0 702.5 2025 11.40
692 1.517 890.5 22.28 8996 500.0 699.8 199.8 11.94
726 2.085 885.7 2243 894 9 500.0 697.4 197 .4 12.52
761 2674 8794 22.58 8894 500.0 6947 1947 13.11
798 3.288 877.0 22,78 8856 500.0 692.8 192.8 13.73
836 3825 867.7 2292 8786 500.0 689.3 189.3 14.37
875 4,585 859.3 23.10 8721 500.0 686.0 186.0 15.04
916 5.275 8488 23.29 864.5 500.0 682.3 1823 15.74
959 5.990 8401 23.49 857.7 500.0 678.8 1788 16.46
1003 6.733 830.5 23.70 850 4 500.0 675.2 175:2 17.21
1049 7.505 8251 2392 844.9 500.0 672.4 1724 17.99
1097 8.304 817.9 24.16 838.5 500.0 669.3 1692.3 18.79
1147 9.134 814.9 24.41 833.8 500.0 666.9 166.9 19.63
1199 9.993 810.7 24,68 828.5 500.0 664 2 164.2 20.50
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T/ PROVA TRIASSIALE UU
Concessione Ministeriale Decreto n® 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel. 035 303120 - fax 035 290388 - Email: ismgeo@ismgeo.it
Committente: SPEA ENGINEERING
Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Rev. or 4 Sondaggio: SE17
Operatore:  Laqgatelli Campione: Cl4
Direttore:  Sa ti Profondita (m): 27.28-27.38
Data emis: 7/11/18 Prova: Tx UU
Normativa: ASTM D2580/95 Provino: 2
Data prova: 05/11/2018
Valori acquisiti Dati elaborati
Tempo Spost. Carico A oy O3 s 3 €,
s mm N cm’ kPa kPa kPa kPa %
1963 5000 500.0 B00.0 00 0.00
2 10.799 843 19.63 642.9 600.0 621.5 215 0.09
6 10735 142.4 19.65 672.5 8000 636.2 36.2 0.16
11 -10.667 197.0 19.88 700.2 600.0 650.1 50.1 0.23
12 10 639 215.0 1987 709.3 600.0 654.7 54.7 0.26
15 -10.595 2432 1988 7236 600.0 661.8 61.8 0.30
19 -10.540 276.1 19.69 740.3 6000 670.1 70.1 0.36
25 -10.435 3325 19.71 768.7 6000 684.4 84.4 0.47
32 -10.324 386.8 19.73 796.0 6000 698.0 8.0 0.58
40 -10.207 4328 19.75 819.0 600.0 709.5 109 5 0.70
47 -10.084 456.9 1978 831.0 800.0 7155 1155 0.82
55 -9.957 489.0 19.80 846.9 6000 7235 1235 0.95
53 -9.823 520.8 19.83 862.6 8000 731.3 1313 1.09
72 -9.686 550.5 19.86 877.2 600.0 738.6 1386 1.23
81 -9.544 580.8 19.89 892.0 6000 746.0 146.0 1.38
90 -9.394 807.1 19.92 904.8 6000 752.4 1524 153
100 -9.239 6344 19.95 918.0 8000 759.0 159.0 169
110 -9.075 6581 19.99 929.3 8000 764.6 164.6 1.86
120 -8.907 678.2 20.02 938.7 6000 769.4 169.4 2.03
131 8732 6941 20.06 946.0 8000 773.0 173.0 2.21
142 -8.548 708.2 2010 952.4 8000 776.2 176.2 240
154 -8.355 7226 20.14 958.8 800.0 779.4 179.4 2,59
166 -8.157 7343 20.18 963.9 600.0 781.9 181.9 279
179 -7.952 7433 20.22 967.5 800.0 7838 183.8 3.00
192 7.738 7508 20.27 970.4 600.0 7852 185.2 322
205 -7.515 7603 20.32 974.3 £00.0 787.1 187.1 3.45
220 -7.280 785.1 20.37 975.7 600.0 7878 187.8 369
234 -7.038 772.9 20.42 978.5 600.0 789.3 189.3 394
250 -5.784 783.1 20.47 9825 600.0 791.2 191.2 420
268 -6.523 793.0 20.53 986.2 600.0 793 1 193 1 4.47
283 -6.249 802.3 20.59 989.6 600.0 794.8 194.8 475
300 -5.989 808.9 20.65 9917 600.0 795.8 1958 5.03
318 -5.878 813.1 2072 992.5 £00.0 796.2 196.2 5.33
337 -5.371 817.9 20.79 993.5 600.0 796.7 196.7 5.64
356 -5.051 835.0 20.86 1000.3 600.0 800.1 200 1 5.97
378 4718 8434 20.94 1002.9 600.0 801.4 201.4 6.31
397 -4.372 851.2 21.01 1005.0 6000 8025 2025 6.66
419 -4.014 859.9 21.10 1007.6 600.0 803.8 203 8 7.03
442 -3.641 867.4 21.18 1009.4 600.0 804.7 2047 7.41
4885 2250 8731 21.28 10104 5000 805.2 2052 7.81
490 -2.843 887.5 21.37 1015.2 6000 807.6 207.6 8.23
518 2422 896.8 21.47 10176 600.0 808.8 208 8 8.66
542 -1.080 896 5 2158 1015.4 600.0 807.7 207.7 9.11
570 -1.520 897.7 2189 1013.8 600.0 806.9 206.9 9.58
599 -1.039 8818 21.81 1004.3 500.0 8021 2021 10.07
629 -0.531 843 1 21.04 984.3 600.0 792.2 192.2 1059
660 -0.011 8038 22,07 9642 600.0 7821 182.1 11.12
692 0534 7648 22.21 944.4 600.0 772.2 172.2 11.68
726 1.102 7331 22.35 927.9 800.0 764.0 164.0 12.28
761 1,691 7292 22 51 924.0 600.0 762.0 162.0 12 87
798 2303 7313 2267 9226 600.0 761.3 161.3 13.49
836 2.942 7328 2284 920.8 600.0 760.4 160.4 14.14
875 3603 7349 23.02 919.2 600.0 7596 150 6 14.82
915 4295 7412 23.22 919.2 600.0 759.6 159.6 15,53
959 5.011 748.4 2342 919.5 600.0 759.8 150 8 16.28
1003 5.754 756.2 2363 919.9 600.0 760.0 160.0 17.02
1049 6522 765.1 23.86 920.7 8000 7603 160.3 17.80
1097 7.322 773.8 24.10 921.1 600.0 7606 160.6 18.62
1147 8.149 7756 24.35 918.5 600.0 759.3 159.3 19.47
1199 9.010 773.2 24.62 914.1 6000 757.0 157.0 2035
1253 9.904 7831 24.91 914.4 600.0 757.2 157.2 21.26
1309 10.534 7472 25.11 8975 6000 748.8 148 8 21.91
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Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, Be C
Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - tel. 035 303120 - fax 035 290388 - Email: ismgeo@ismgeo.it

Committente: SPEA ENGINEERING
Cantiere: A1-INCISA-VAL D'ARNO
Rev. 0 2 Sondaggio: SE17
Operatore: LOE;éielﬁ Campione: cl4
Direttore.  Sacsgnti Profondita (m): 27.39-27.49
Data emis: 7/11/18 Prova: Tx UU
Normativa: ASTM D2580/95 Provino: 3
Data prova: 05/11/2018
Valori acquisiti Dati elaborati
Tempo Spost. Carico A (o7 O3 s t €,
s mm N cm’ kPa kPa kPa kPa %
19.63 700.0 700.0 700.0 0.0 0.00
0 -10.737 78.9 19.63 740.2 700.0 7201 201 0.07
3 -10.700 118 4 19,64 760.3 700.0 7301 301 011
5 -10.662 144 .8 19.65 773.7 700.0 736.9 36.9 0.15
6 -10.64¢9 1563.2 19.65 778.0 700.0 739.0 39.0 0.16
12 -10.553 1885 19.67 800.9 7000 7505 50.5 0.26
19 -10.452 2363 19.69 8200 700.0 760.0 60.0 0.36
25 -10.347 2704 19.71 837.2 700.0 768.8 68.6 0.47
32 -10.236 3031 19.73 853.6 700.0 776.8 76.8 058
40 -10.120 3364 1976 870.3 7000 7851 85.1 0.69
47 -9.999 368.5 19.78 886.3 700.0 7931 93.1 0.82
55 -9.874 4015 19.81 9027 7000 801.3 1013 0.94
63 -9.741 434 4 19.83 919.0 7000 8095 109.5 1.08
72 -9.601 467 1 19.86 935.2 7000 8176 117.6 1.22
81 -9.457 496 5 19.89 9496 7000 8248 1248 1.36
a0 -9.308 526.5 19.92 9643 700.0 832.1 1321 1.52
100 -9.152 556.2 19.95 978.7 700.0 839.4 139.4 1.87
110 -8.988 585.3 19.99 992.8 700.0 846.4 146.4 1.84
120 -8.820 6125 20.02 1005.9 700.0 853.0 153.0 201
131 -8.644 6374 20.06 1017.8 700.0 858.9 158.9 218
142 -8.459 661.4 20.10 10291 700.0 864.6 164.6 237
154 -8.270 683.3 20.14 10394 700.0 869.7 169.7 2.56
166 -8.070 704.0 20.18 1048.9 700.0 874.5 1745 276
179 -7.864 724.7 20.22 1058 .4 700.0 879.2 179.2 297
182 -7.647 744.2 20.27 1067.2 700.0 883.6 183.6 319
205 -7.423 761.5 20.31 1074.8 700.0 887.5 187.5 342
220 -7.18¢9 7774 20.36 1081.8 700.0 890.9 190.9 365
234 -6.946 791.8 20.41 1087.9 700.0 8939 193.9 3580
250 -6.691 806.2 20.47 1093.9 700.0 896.9 196.9 416
266 -6.430 818.5 20.53 1098.8 700.0 899 4 199.4 4.42
283 -6.158 831.7 20.59 1104.0 700.0 902.0 202.0 4.69
300 -5.873 841.9 20.65 1107.8 700.0 903.9 2039 498
318 -5.578 8485 20.71 1109.7 700.0 904.8 204.8 5.28
337 -5.272 854.8 20.78 1111.4 700.0 905.7 2057 5.59
356 -4.952 856.9 20.85 1111.0 7000 905.5 205.5 5.91
376 -4.618 856.3 20.93 1109.2 700.0 904.6 2046 6.25
397 -4 272 852.1 21.00 11057 700.0 902.8 2028 6.60
419 -3.910 844 9 21.09 1100.7 700.0 900.3 2003 6.96
442 -3 537 836.5 2447 10951 700.0 897.5 197.5 7.34
486 -2.143 829.0 2128 1089.9 700.0 8948 194.9 7.74
490 -2.735 8206 21.36 1084 2 700.0 8921 192.1 8.15
516 -2.310 8125 21.46 1078.6 700.0 889.3 189.3 8.58
542 -1.869 805.3 21.56 1073.5 700.0 886.7 186.7 9.02
570 -1.408 7954 21.67 1067.0 700.0 883.5 183.5 9.49
589 -0.928 797.2 21.79 1065.9 700.0 8829 182.9 .97
629 -0.427 7954 21.91 1063.0 700.0 8815 181.5 10.48
660 0.094 790.9 2204 1058.8 700.0 8794 179.4 11.00
692 0.834 786.4 22.18 1054 6 700.0 877.3 177.3 11.55
726 1.200 779.8 22.32 1049.3 700.0 8747 174.7 1212
761 1.789 790.9 22 47 1051.9 700.0 876.0 176.0 12.71
798 2401 798.1 2263 10526 700.0 876.3 1763 13.33
836 3.042 7894 22.80 1046.2 700.0 8731 1731 13.98
875 3.709 7858 2298 10419 700.0 870.9 1709 14.65
916 4,398 7906 23.17 10412 700.0 8706 1706 15.35
959 5112 8017 23.37 1043.0 700.0 8715 1716 16.07
1003 5.854 803.2 23.58 10406 700.0 870.3 1703 16.81
1049 6.626 81186 23.80 1041.0 700.0 8705 170.5 17.59
1097 7.425 814 9 2404 1039.0 700.0 869.5 169.5 18.40
1147 8.260 8017 24.29 1030.1 700.0 865.0 165.0 19.24
1199 9.120 805.3 24 .55 1028.0 700.0 864.0 164.0 2011
1253 10.009 816 4 2483 1028.8 700.0 864.4 164 .4 21.01
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