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Limo sabbioso-argilloso deb. ghiaioso, marrone scuro, con
ghiaia carbonatica arrotondata Ø<2cm e pochi clasti fino a
Ømax 6cm. (suolo agrario)

Limo con sabbia argilloso marrone con livelli mm di sabbia li-
mosa deb. ocracea e rare spalmature o chiazze nerastre di na-
tura organica, gradualmente passante in basso a sabbia fine li-
mosa simile di tono deb. grigiastro e/o ocraceo.

Limo sabbioso ghiaioso marrone c.s. con livelletti di sabbia
grossa, con ghiaia carbonatica arrotondata Ømax 3cm; da
~1.5m, limo sabbioso-argilloso da deb. ghiaioso a ghiaioso,
con ghiaia c.s. mm÷cm (Ø<2cm) e sabbia da fine a grossa. Me-
diamente addensato.

Sabbia e ghiaia limosa. Matrice a frazione sabbiosa mista da fi-
ne a grossa grigiastra e/o avana, con limo marrone. Ghiaia ar-
rotondata in prevalenza medio-fine (Ø<2cm), con sparsa
ghiaia grossa Ø 2÷6cm e un ciottolo Ø8cm; clasti di calcari e
calcareniti marnosi/e dolomitici o dolomitizzati grigi e grigio bru-
no (reazione a HCl variabile da assente a media), spesso con
vene di calcite. Mediamente addensata.

Limo argilloso grigio bruno, omogeneo; media consistenza.
Sabbia limosa medio-fine grigio scuro con livelletti ghiaiosi m-
m÷cm.

Sabbia e ghiaia limosa, passante a 5m a ghiaia e sabbia limo-
sa. Matrice grigio-bruno-marrone con abbondante sabbia me-
dia e grossa; ghiaia arrotondata, medio-fine fino a ~5.2m,
quindi discretamente assortita da media a grossa (Ø 1÷4cm)
con alcuni clasti fino a Ømax 6cm (granulometrica crescente
verso il basso), a clasti calcarei/calcarenitici c.s. variamente
alterati. Tra 5.5÷6.4m orizzonte dilavato delle frazioni sabbio-
so-limose. Addensamento moderato/medio.

Sabbia ghiaiosa deb. limosa avana scuro-grigiastro, con sab-
bia media e grossa e scarso fino; ghiaia c.s. essenzialmente fi-
ne (Ø<6mm).

Alternanza poco differenziabile tra sabbia con ghiaia e ghiaia
con sabbia limose, con livelli più fini di sabbia con limo ghiaio-
sa tra 7.2÷7.35m e ~8.1÷ 8.25m. Matrice marrone e/o avana-
-ocraceo con sabbia medio-fine, fine nei livelli citati; ghiaia in
prevalenza da fine a medio-grossa (Ø 0.2÷3cm) con sparsa
ghiaia grossa mal classata fino a Ømax 6cm, a clasti arrotonda-
ti di natura calcarea c.s.

Limo beige con chiazze ocra, con diversi inclusi di ghiaia gros-
sa arrotondata di natura c.s. e un clasto di arenite micacea gri-
gia a grana fine (Øma x 5cm). Da ~8.8m, limo deb. sabbioso
grigio chiaro.
Ghiaia ciottolosa con scarsi resti di matrice limo-sabbiosa ava-
na-ocra c.s. Ghiaia variamente arrotondata, discretamente as-
sortita da media a grossa (Ø 1÷6cm) con alcuni ciottoli Ø
7÷9cm, a clasti di calcari/calcareniti marnose grigie con vene
di calcite c.s. (reazione variabile c.s. a HCl), alcuni clasti gros-
solani di marne calcaree rosso bruno silicifere/silicizzate (non
reagenti a HCl) e di calcite.

Limo e sabbia con ghiaia deb. argilloso, a matrice avana-ocra,
passante a ~10.5m a limo con sabbia ghiaioso e argilloso ava-
na-grigiastro. Fino a 10.5m, ghiaia arrotondata assortita da fine
a medio-grossa di natura c.s.; a seguire, mal classata e con
alcuni clasti fino a Ømax 5cm.

Limo deb. sabbioso grigio chiaro, omogeneo; sparsi frammenti
conchigliari sub-mm÷mm non riconoscibili. Consistenza mode-
rata e/o condizionata da carotaggio.
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Località: Montesano sulla Marcellana  (SA) Responsabile di sito: Geol. Carlo Brunelli

Data inizio - fine perforazione: 21/03 - 24/03/2022 Elaboraz. stratigrafica: Geol. Claudio Treviso

Perforazione: a rotazione con carotaggio continuo Ø 101 mm Sonda:MAIT GEA 500

Rivestimento:Ø 127 mm Prof. rivestimento: 47.5  m Coordinate UTM-WGS84: 4457779.977 m N  -  555673.170 m E

Note: Carotaggio "ambientale" fino a 5.0 m. Foro strumentato con tubazione down-hole fino a 50 m Quota terreno: 494.483 m s.l.m.
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Campione CI 1 (Osterberg).

Alternanze gradate tra limi con argilla deb. sabbiosi con sottili
intercalazioni sabbiose e limi sabbiosi argillosi con livelli di sab-
bie fini limose e/o limoso-argillose, in strati e banchi gene-
ralmente poco differenziabili di complessivo colore grigio; pre-
senza diffusa di frammenti conchigliari mm e cm di fossili non i-
dentificati, da sporadica a rara al di sotto dei 17.5m circa, salvo
livelli profondi localizzati, comunque tendenzialmente più fre-
quente e/o concentrata entro passaggi a prevalenza limoso-
-argillosa. Fino a ~13.3m, dispersi rari inclusi di ghiaia carbona-
tica c.s. arrotondata (Ø 1÷3cm).
Materiali a struttura generalmente indistinta, salvo struttura
d'insieme riferibile ad alternanze a stratificazione orizzontale,
con sporadici sottili livelli sabbiosi (max 5÷10cm) che denotano
laminazione orizzontale molto sottile di tipo varvato, per
alternanza di lamine a diversa tonalità di grigio, tra cui gri-
gio-biancastro.
Di seguito si segnalano alcune variazioni verticali meglio ap-
prezzabili.

Fino a ~17.9m limo con argilla o argilloso deb. sabbioso con
diffusi resti conchigliari c.s., relativamente più frequenti fino a
14m e tra 15÷15.5m; tra ~14.4÷14.8m, orizzonte di limo sabbio-
so argilloso con livelletti di sabbia fine limosa, privo di resti fos-
siliferi. Complessivamente, reazione vivace a HCl.

Tra ~17.9÷21.75, banco di prevalenti limi sabbiosi deb. argillo-
si o argillosi con sottili interstrati di sabbie fini limose poco
distinguibili (max 2÷3cm); reagenti a HCl c.s. Tra
21.55÷21.7m, intercalazione di limo sabbioso beige chiaro con
livelletti mm di sabbia limosa medio-fine brunastra nella parte
alta; materiale non reagente a HCl. Tra 19.5÷20m, campione
CI 2 (Shelby).

Tra 21.75÷27.45m, prevalenza di limi argillosi deb. sabbiosi o
sabbiosi con passaggi gradati a livelli cm e dm di limi sabbiosi
argillosi (5÷50cm) poco differenziabili, salvo alcuni passaggi di
tono più chiaro (ad es. tra ~24.7÷25.1m). A varie altezze, le
porzioni più argillose presentano livelli con tono grigio bluastro
più o meno evidente (meglio apprezzabile al taglio fresco).

Tra 27.45÷27.7m, limo sabbioso argilloso con livelletti di sab-
bia fine limosa c.s., localmente ti tono più scuro o brunastro.
(materiale con reazione vivace a HCl).

Da 27.7 a ~34.0m, limi argillosi deb. sabbiosi con rare intercala-
zioni sabbiose c.s., essenzialmente limitate ad un paio di livelli
da 10÷20cm localizzati a ~32.15m e ~33m; a 31.1m, presente
una lamina orizzontale di limo argilloso nerastro (1cm). Il litoti-
po dominante presenta più frequenti livelli di tono bluastro al
taglio fresco (per lo più debole e in dissolvenza in poco
tempo), sporadici resti conchigliari c.s. fino a ~29m, assenti o
rari a seguire. Tra 30.0÷30.65m campione CI 3 (Osterberg).

(continua fino a 50.0m).
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(continua descrizione precedente).

Da 34.0 a ~35.2m, limi sabbiosi argillosi alternati da strati da
molto sottili a sottili di sabbie fini limose o deb. argillose e di li-
mi argillosi deb. sabbiosi.

Da ~35.2 a 40m, generale prevalenza di limi argillosi deb. sab-
biosi, con sporadici sottili interstrati sabbioso-limosi c.s. (max
3÷5cm).

Tra 40.0÷40.6m campione CI 4 (Shelby).

Da 40.6 a 44.0m, limi sabbiosi deb. argillosi o argillosi con sotti-
li livelli di sabbie fini limose c.s., intercalati da orizzonti di limi
con argilla deb. sabbiosi tra ~41÷41.8m e 43.1÷44.0m; in
quest'ultimo, ricomparsa di sporadici frammenti conchigliari
c.s., abbondanti nella parte basale (da 43.8m).

Da 44 a 45m, limo e sabbia fine grigio chiaro passante a
44.2m a sabbia fine limosa dello stesso colore; sparsi fram-
menti conchigliari sub-mm÷mm. Mediamente addensata, condi-
zionata da carotaggio.

Tra 45÷45.6m campione CI 5 (Shelby).

Da 45.6m, alternanza gradata a strati da sottili a medio-spessi
(comunque poco differenziabili) di limi sabbiosi poco o affatto
argillosi, con interstrati di sabbie fini limose c.s., e limi argillosi
deb. sabbiosi; questi ultimi tendenti a prevalere da ~47.7m.
Presenza sporadica di frammenti conchigliari mm÷cm c.s., rela-
tivamente più diffusi e/o grossolani nei materiali più argillosi.

Nel complesso, materiale generalmente consistente/molto
consistente e/o a grado di addensamento medio-alto, spesso
allentato da carotaggio nei passagi a maggior tenore in limo e-
/o sabbia.
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NOTE DI SUPPORTO 

PROVE DI PERMEABILITÀ LEFRANC 
LF_1 Tasca Prova tra m   1.3 ÷   3.0 – prova a carico variabile 
LF_2 Tasca Prova tra m   8.7 ÷ 10.5 – prova a carico variabile 
LF_3 Tasca Prova tra m 17.7 ÷ 19.0 – prova a carico variabile 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVE PRESSIOMETRICHE/DILATOMETRICHE 
DRT_1:  a m 10.0 prova dilatometrica 
MPT_2:  a m 25.5 prova pressiometrica 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TAB. A: CAMPIONI: 
(quote in "m" dal p.c.) 

Codice da m a m Data prelievo Campionatore Note 

CR 1 3.00 3.50 22/03/2022 Da cassetta Rimaneggiato 

CI 1 12.00 12.55 22/03/2022 Osterberg Indisturbato

CI 2 19.50 20.00 22/03/2022 Shelby Indisturbato

CI 3 30.00 30.65 23/03/2022 Osterberg Indisturbato

CI 4 40.00 40.60 23/03/2022 Shelby Indisturbato

CI 5 45.00 45.60 23/03/2022 Shelby Indisturbato

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TAB. B: PROVE SPT:(Raymond – punta aperta o chiusa) 
(quote in "m" dal p.c.) 

Codice da m a m N1 N2 N3 Tipo punta Note 

SPT 1 1.50 1.95 3 9 18 aperta 

SPT 2 4.50 4.95 2 2 6 aperta 

SPT 3 7.50 7.95 2 3 5 chiusa 

SPT 4 12.55 13.00 7 9 12 chiusa 

SPT 5 15.50 15.95 5 12 16 aperta 

SPT 6 18.00 18.45 9 15 15 aperta 

SPT 7 21.00 21.45 9 14 16 aperta 

SPT 8 24.00 24.45 10 15 17 aperta 

SPT 9 26.00 26.45 12 16 21 aperta 

SPT 10 30.65 31.10 11 16 22 aperta 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TAB. C: LETTURE PIEZOMETRICHE IN CORSO DI SONDAGGIO: 
(quote in "m" dal p.c.) 

Giorno Ora Prof. Sondaggio Rivestimento Piezometrica Note 

21/03/2022 17:30 5.5 4.2 -3.00 

22/03/2022 7:30 5.5 4.2 -2.95 

12:00 10.5 4.2 -2.70 

13:00 10.5 4.2 -2.20 

17:30 19.5 18.0 -3.70 

23/03/2022 7:30 19.5 18.0 -2.85 

12:00 36.0 29.7 -4.50 

13:00 36.0 29.7 -2.30 
17:00 48.0 47.5 -4.00 

24/03/2022 7:30 48.0 47.5 -1.40 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFIGURAZIONE TUBO DOWN-HOLE: Tubo in PVC Ø 3" da 0.0 a  50.0 m 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALTRE OSSERVAZIONI: 

AV SALERNO - REGGIO CALABRIA LOTTO 1B
ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE

Sondaggio 

L 1B 

S 39 COMMITTENTE:   ITALFERR SPA 

AQ n. 200001423 
Commessa 

RC19.1T04.A01.E165.I.R04

Ordine n. 
100042143 

Contratto Appl. n. 
14 

Scala:  

Pagina: 4/4 D
O

W
N

 H
O

LE



Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

SONDAGGIO L1B-S39 

Postazione: ante sondaggio 

Postazione: post sondaggio 



Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

Postazione: sondaggio in corso 



Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

L1B-S39: Cassetta n. 1 da 0.0 a 5.0 m 

L1B-S39: Cassetta n. 2 da 5.0 a 10.0 m 



Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

L1B-S39: Cassetta n. 3 da 10.0 a 15.0 m 

L1B-S39: Cassetta n. 4 da 15.0 a 20.0 m 



Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

L1B-S39: Cassetta n. 5 da 20.0 a 25.0 m 

L1B-S39: Cassetta n. 6 da 25.0 a 30.0 m 



Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

L1B-S39 Cassetta n. 7 da 30.0 a 35.0 m 

L1B-S39: Cassetta n. 8 da 35.0 a 40.0 m 



Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

L1B-S39: Cassetta n. 9 da 40.0 a 45.0 m 

L1B-S39: Cassetta n. 10 da 45.0 a 50.0 m 



CERTIFICATI DI PROVA 

Pagina 1 di 1 

CERTIFICATO di PROVA 

PROVA LEFRANC: Carico Variabile 

Codice 
Sondaggio 

Codice 
Prova 

Profondità 
Prova 
(m) 

Data 
Esecuzione 

Accordo 
Quadro 

(n.ro – data) 

Commessa 
(n.ro) 

Ordine 
(n.ro) 

Attivazione 
(n.ro) 

L1B‐S39 LF 1  1.2 ÷ 3.0  21/03/22 
200001423 

del 10.11.2020
RC19.1T04.A01.E165.I.R04  100042143 14 

COMMITTENTE:   ITALFERR SpA Responsabile di sito:    Dott. Carlo Brunelli 
LUOGO: 
LAVORO:  

Montesano sulla Marcellana (SA)
AV Salerno ‐ Reggio Calabria Lotto 1B ‐ Esecuzione indagini geognostiche. 

DATI INFORMATIVI 

d = 0,101 m

A = 8,01E-03 m 2

L = 1,8 m
CL = 1,8 m

tn-t0 = 40 min

LR = 1,5 m

hB = 0,3 m

hF = - m

1,2
3Fine

tempo totale misurazioni

lunghezza rivestimento 

altezza bocca foro dal p.c.

Prof. Falda* ( m dal p.c.)

Tratto Prova (m) dal p.c. Inizio

Schema Prova
diametro foro

area di base del foro
lunghezza tratto prova

coefficiente di forma

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

P
ro
fo
n
d
it
à 
(m

)

tratto di prova rivestimento p.c.

VALORI MISURATI 

tempo (s) (min) h (m) h (m) k (m/s)

t0= 0 0 3,3 0

t1= 30 0,5 3,30 0,005 2,25E-07

t2= 60 1 3,29 0,015 3,38E-07

t3= 120 2 3,28 0,020 2,25E-07

t4= 180 3 3,25 0,050 3,78E-07

t5= 240 4 3,23 0,070 3,98E-07

t6= 300 5 3,22 0,080 3,64E-07

t7= 450 7,5 3,20 0,105 3,20E-07

t8= 600 10 3,17 0,130 2,98E-07

t9= 750 12,5 3,14 0,160 2,95E-07

t10= 900 15 3,12 0,180 2,77E-07

t11= 1200 20 3,10 0,200 2,32E-07

t12= 1500 25 3,08 0,225 2,10E-07

t13= 1800 30 3,05 0,250 1,95E-07

t14= 2100 35 3,02 0,280 1,88E-07

t15= 2400 40 2,99 0,310 1,83E-07

2,75E-07

2,75E-05

Tabella letture Grafico Abbassamenti - Tempo

kmedia (m/s)=

kmedia (cm/s)=

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35
0 10 20 30 40 50


h 

(m
)

tempo (min)

NOTE: 



CERTIFICATI DI PROVA 

Pagina 1 di 1 

CERTIFICATO di PROVA 

PROVA LEFRANC: Carico Variabile 

Codice 
Sondaggio 

Codice 
Prova 

Profondità 
Prova 
(m) 

Data 
Esecuzione 

Accordo 
Quadro 

(n.ro – data) 

Commessa 
(n.ro) 

Ordine 
(n.ro) 

Attivazione 
(n.ro) 

L1B‐S39 LF 2  8.7 ÷ 10.5  22/03/22 
200001423 

del 10.11.2020
RC19.1T04.A01.E165.I.R04  100042143 14 

COMMITTENTE:   ITALFERR SpA Responsabile di sito:    Dott. Carlo Brunelli 
LUOGO: 
LAVORO:  

Montesano sulla Marcellana (SA)
AV Salerno ‐ Reggio Calabria Lotto 1B ‐ Esecuzione indagini geognostiche. 

DATI INFORMATIVI 

d = 0,101 m

A = 8,01E-03 m 2

L = 1,8 m
CL = 1,8 m

tn-t0 = 40 min

LR = 9 m

hB = 0,3 m

hF = - m

8,7
10,5Fine

tempo totale misurazioni

lunghezza rivestimento 

altezza bocca foro dal p.c.

Prof. Falda* ( m dal p.c.)

Tratto Prova (m) dal p.c. Inizio

Schema Prova
diametro foro

area di base del foro
lunghezza tratto prova

coefficiente di forma

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

P
ro
fo
n
d
it
à 
(m

)

tratto di prova rivestimento p.c.

VALORI MISURATI 

tempo (s) (min) h (m) h (m) k (m/s)

t0= 0 0 10,8 0

t1= 30 0,5 10,79 0,008 1,10E-07

t2= 60 1 10,78 0,025 1,72E-07

t3= 120 2 10,74 0,057 1,96E-07

t4= 180 3 10,71 0,086 1,98E-07

t5= 240 4 10,69 0,110 1,90E-07

t6= 300 5 10,67 0,130 1,80E-07

t7= 450 7,5 10,62 0,178 1,64E-07

t8= 600 10 10,60 0,200 1,39E-07

t9= 750 12,5 10,57 0,230 1,28E-07

t10= 900 15 10,56 0,242 1,12E-07

t11= 1200 20 10,56 0,245 8,51E-08

t12= 1500 25 10,55 0,250 6,95E-08

t13= 1800 30 10,55 0,250 5,79E-08

t14= 2100 35 10,55 0,250 4,96E-08

t15= 2400 40 10,55 0,250 4,34E-08

1,26E-07

1,26E-05

Tabella letture Grafico Abbassamenti - Tempo

kmedia (m/s)=

kmedia (cm/s)=

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3
0 10 20 30 40 50


h 

(m
)

tempo (min)

NOTE: 



CERTIFICATI DI PROVA 

Pagina 1 di 1 

CERTIFICATO di PROVA 

PROVA LEFRANC: Carico Variabile 

Codice 
Sondaggio 

Codice 
Prova 

Profondità 
Prova 

(m) 

Data 
Esecuzione 

Accordo 
Quadro 

(n.ro – data) 

Commessa 
(n.ro) 

Ordine 
(n.ro) 

Attivazione 
(n.ro) 

L1B-S39 LF 3 17.7 ÷ 19.5 22/03/22 
200001423 

del 10.11.2020 
RC19.1T04.A01.E165.I.R04 100042143 14 

COMMITTENTE:  ITALFERR SpA Responsabile di sito: Dott. Carlo Brunelli 
LUOGO: 
LAVORO:  

Montesano sulla Marcellana (SA) 
AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche. 

DATI INFORMATIVI 

d = 0,101 m

A = 8,01E-03 m 2

L = 1,8 m

CL = 1,8 m

tn-t0 = 40 min

LR = 18 m

hB = 0,3 m

hF = - m

17,7

19,5Fine

tempo totale misurazioni

lunghezza rivestimento 

altezza bocca foro dal p.c.

Prof. Falda* ( m dal p.c.)

Tratto Prova (m) dal p.c. Inizio

Schema Prova

diametro foro

area di base del foro

lunghezza tratto prova

coefficiente di forma

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

P
ro

fo
n

d
it

à 
(m

)

tratto di prova rivestimento p.c.

VALORI MISURATI 

tempo (s) (min) h (m) Dh (m) k (m/s)

t0= 0 0 19.8 0

t1= 30 0.5 19.76 0.040 3.00E-07

t2= 60 1 19.72 0.080 3.00E-07

t3= 120 2 19.66 0.140 2.63E-07

t4= 180 3 19.61 0.190 2.38E-07

t5= 240 4 19.57 0.230 2.17E-07

t6= 300 5 19.53 0.270 2.04E-07

t7= 450 7.5 19.47 0.330 1.66E-07

t8= 600 10 19.42 0.380 1.44E-07

t9= 750 12.5 19.38 0.420 1.27E-07

t10= 900 15 19.33 0.470 1.19E-07

t11= 1200 20 19.28 0.520 9.87E-08

t12= 1500 25 19.23 0.570 8.67E-08

t13= 1800 30 19.18 0.620 7.87E-08

t14= 2100 35 19.14 0.660 7.19E-08

1.72E-07

1.72E-05

Tabella letture Grafico Abbassamenti - Tempo

kmedia (m/s)=

kmedia (cm/s)=

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 10 20 30 40

D
h

 (
m

)

tempo (min)

NOTE: 



Pagina 1 / 7  PROVA DILATOMETRICA

Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR s.p.a
LINEA AV SA-RC L_B

L1B-S39

P1
22/03/2022

Profondità di prova (centro della cella) (m) 

Profondità della falda (m)

Volume della sonda (cm³)

Litologia: 

10,00

 -

2835,81

 Tabella riepilogativa
Gradino

di
pressione

Pressione

kPa

Volume

cm³

Taratura
sonda (Vt)

cm³

Volume
corretto

cm³

Variazione
di volume

%

1 300,00 1634,69 7,19 1627,50 22,16

2 400,00 1656,05 8,75 1647,30 22,43

3 500,00 1671,94 9,96 1661,98 22,63

4 600,00 1682,97 10,89 1672,08 22,77

5 700,00 1691,40 11,60 1679,80 22,87

6 800,00 1699,77 12,13 1687,64 22,98

7 700,00 1695,75 11,60 1684,15 22,93

8 600,00 1690,03 10,89 1679,13 22,86

9 500,00 1683,75 9,96 1673,79 22,79

10 400,00 1677,34 8,75 1668,59 22,72

11 500,00 1680,95 9,96 1670,98 22,75

12 600,00 1686,23 10,89 1675,34 22,81

13 700,00 1692,76 11,60 1681,16 22,89

14 800,00 1697,75 12,13 1685,61 22,95

15 900,00 1701,97 12,52 1689,45 23,01

16 1000,00 1706,34 12,82 1693,53 23,06

17 1100,00 1711,93 13,03 1698,90 23,13

18 1200,00 1716,00 13,19 1702,81 23,19

19 1300,00 1719,51 13,32 1706,19 23,23

20 1400,00 1722,72 13,43 1709,29 23,28

21 1500,00 1725,90 13,52 1712,38 23,32

22 1600,00 1728,71 13,62 1715,10 23,35

23 1700,00 1730,63 13,72 1716,91 23,38

24 1800,00 1732,23 13,82 1718,41 23,40

25 1700,00 1731,78 13,72 1718,06 23,40

26 1600,00 1731,43 13,62 1717,81 23,39

27 1500,00 1730,57 13,52 1717,04 23,38

28 1400,00 1729,57 13,43 1716,14 23,37

29 1300,00 1727,26 13,32 1713,94 23,34

30 1500,00 1728,61 13,52 1715,09 23,35

31 1600,00 1729,62 13,62 1716,00 23,37

32 1700,00 1731,33 13,72 1717,61 23,39

33 1800,00 1732,83 13,82 1719,01 23,41

34 1900,00 1734,47 13,93 1720,54 23,43

35 2000,00 1737,21 14,06 1723,16 23,46

36 2200,00 1741,78 14,33 1727,45 23,52

37 2400,00 1745,50 14,64 1730,86 23,57

38 2600,00 1748,56 14,96 1733,60 23,61

39 2800,00 1752,29 15,28 1737,01 23,65

40 3000,00 1754,75 15,60 1739,15 23,68

Gradino
di

pressione

Pressione

kPa

Volume

cm³

Taratura
sonda (Vt)

cm³

Volume
corretto

cm³

Variazione
di volume

%

41 3200,00 1756,16 15,89 1740,27 23,70

42 3400,00 1759,18 16,16 1743,01 23,73

43 3600,00 1760,73 16,41 1744,32 23,75

44 3800,00 1763,85 16,63 1747,22 23,79

45 4000,00 1767,92 16,84 1751,08 23,84

46 4000,00 1768,12 16,84 1751,28 23,85

47 4000,00 1768,32 16,84 1751,48 23,85

48 4000,00 1768,42 16,84 1751,58 23,85

49 4000,00 1768,52 16,84 1751,68 23,85

50 3800,00 1766,82 16,63 1750,18 23,83

51 3600,00 1763,55 16,41 1747,14 23,79

52 3400,00 1762,49 16,16 1746,33 23,78

53 3200,00 1760,43 15,89 1744,54 23,76

54 3000,00 1758,52 15,60 1742,92 23,73

55 2800,00 1755,96 15,28 1740,67 23,70

56 2600,00 1754,30 14,96 1739,34 23,68

57 2400,00 1753,19 14,64 1738,56 23,67

58 2200,00 1750,53 14,33 1736,20 23,64

59 2000,00 1747,04 14,06 1732,98 23,60

Montesano sulla Marcellana (SA)



Pagina 2 / 7  PROVA DILATOMETRICA

Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR s.p.a
LINEA AV SA-RC L_B

L1B-S39

P1
22/03/2022

CURVA DILATOMETRICA

1600

1620

1640

1660

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

1°

2°

3°

Assorbimento

cm³

Pressione  kPaIntervallo di calcolo modulo di deformazione

CALCOLO MODULO DI DEFORMAZIONE

Pressione iniziale [Po] (kPa):

Volume iniziale [Vo] (cm³):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Volume finale [Vf] (cm³):

600,00

1672,08

3200,00

1740,27

RISULTATI

Modulo di taglio (kPa):

Modulo di deformazione dilatometrico (kPa):

173180

460659

PARAMETRI DI CALCOLO

Volume medio della cella [Vm] (cm³): 4542

CICLO DI ISTERESI 1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO

Volume iniziale [Vo] (cm³):

Volume finale [Vf] (cm³):

Pressione iniziale [Po] (kPa):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Modulo di deformazione dilatometrico (kPa):

Modulo da linea di tendenza (kPa):

1669

1686

400

800

282480

287171

1714

1719

1300

1800

1210914

1195694

1751

1733

4000

2000

1352997

1344332

Montesano sulla Marcellana (SA)



Pagina 3 / 7  PROVA DILATOMETRICA

Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR s.p.a
LINEA AV SA-RC L_B

L1B-S39

P1
22/03/2022

Pressione

kPa

Pressione

kPa

Volume

cm³

Volume

cm³

Modulo
di taglio

kPa

Modulo
deformaz.

kPa

 

400,00 100,00 1647,30 19,80 22640 60222

500,00 100,00 1661,98 14,68 30639 81500

600,00 100,00 1672,08 10,10 44641 118745

700,00 100,00 1679,80 7,72 58511 155639

800,00 100,00 1687,64 7,84 57702 153487

800,00 100,00 1685,61 4,45 101573 270184

900,00 100,00 1689,45 3,83 118015 313920

1000,00 100,00 1693,53 4,08 111094 295510

1100,00 100,00 1698,90 5,37 84453 224645

1200,00 100,00 1702,81 3,91 115939 308398

1300,00 100,00 1706,19 3,38 134369 357422

1400,00 100,00 1709,29 3,10 146393 389405

1500,00 100,00 1712,38 3,08 147641 392725

1600,00 100,00 1715,10 2,72 167277 444957

1700,00 100,00 1716,91 1,82 250443 666178

1800,00 100,00 1718,41 1,50 303936 808470

1800,00 100,00 1719,01 1,40 325736 866458

1900,00 100,00 1720,54 1,53 297914 792451

2000,00 100,00 1723,16 2,62 174201 463375

2200,00 200,00 1727,45 4,29 212580 565463

2400,00 200,00 1730,86 3,41 267493 711531

2600,00 200,00 1733,60 2,73 334294 889222

2800,00 200,00 1737,01 3,41 268467 714122

3000,00 200,00 1739,15 2,15 425597 1132088

Pressione

kPa

Pressione

kPa

Volume

cm³

Volume

cm³

Modulo
di taglio

kPa

Modulo
deformaz.

kPa

 

3200,00 200,00 1740,27 1,11 821728 2185797

3400,00 200,00 1743,01 2,75 333494 887094

3600,00 200,00 1744,32 1,31 700793 1864109

3800,00 200,00 1747,22 2,90 316348 841486

4000,00 200,00 1751,08 3,86 237521 631806

Montesano sulla Marcellana (SA)



Pagina 4 / 7  PROVA DILATOMETRICA

Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR s.p.a
LINEA AV SA-RC L_B

L1B-S39

P1
22/03/2022

 GRAFICO  MODULI DI TAGLIO E MODULI DI DEFORMAZIONE DILATOMETRICI   -   PRESSIONE

 (Calcolati in ogni intervallo di pressione)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Modulo

kPa

Pressione  kPa

Intervallo di calcolo moduli deformazioneModuli di taglio
Moduli di deformazione dilatometrici

Montesano sulla Marcellana (SA)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR s.p.a
LINEA AV SA-RC L_B

L1B-S39

P1
22/03/2022

GRAFICO  VARIAZIONE RELATIVA DI VOLUME - PRESSIONE

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,80

1,00

10 100 1000 10000 100000

Vcorr/Vlim
cm³

Pressione  kPa

Pressione limite stimata (kPa):
Rapporto Modulo/Press. limite:

4200
109,68

GRAFICO  LETTURE - PRESSIONE

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 10 20 30 40 50 60

Pressione

kPa

Letture

Montesano sulla Marcellana (SA)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR s.p.a
LINEA AV SA-RC L_B

L1B-S39

P1
22/03/2022

FOTO POSTAZIONE 

GRAFICO  ASSORBIMENTO - TEMPO (CREEP)

1767,0

1767,2

1767,4

1767,6

1767,8

1768,0

1768,2

1768,4

1768,6

1768,8

1769,0

0 1 2 3 4 5 6

Assorbimento

cm³

Tempo  minuti

Pressione:  4000 kPa

Tempo
minuti

Assorbimento
cm³

 1 1767,92

 2 1768,12

 3 1768,32

 4 1768,42

 5 1768,52

Montesano sulla Marcellana (SA)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR s.p.a
LINEA AV SA-RC L_B

L1B-S39

P1
22/03/2022

TARATURA DEL SISTEMA

Data di taratura:

Lunghezza dei cavi (m):

Diametro del tubo di taratura (mm):

Spessore del tubo di taratura (mm):

Lunghezza cella (cm):

Volume cella (cm³):

10/09/2021

200,00

90

6

50,0

2835,81

GRAFICO  ASSORBIMENTO - PRESSIONE

0

80

160

240

320

400

480

560

640

720

800

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Assorbimento

cm³

Pressione  kPa

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

300,00 779,11 7,19

500,00 782,12 9,96

1000,00 784,69 12,82

2000,00 786,14 14,06

3000,00 787,55 15,60

4000,00 788,81 16,84

5000,00 789,96 17,89

6000,00 791,07 19,14

7000,00 792,18 20,14

8000,00 793,23 21,24

9000,00 794,34 22,34

Montesano sulla Marcellana (SA)



Pagina 1 / 6  PROVA PRESSIOMETRICA (MPM)

Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

L1B-S39

P2
23/03/2022

Profondità di prova (centro della cella) (m) 

Altezza del serbatoio dal p. c. (m)

Profondità della falda (m)

Pressione idrostatica (prof. di prova) (kPa)

Litologia: 

25,50

1,00

-

265

 Tabella riepilogativa

Gradino
di

pressione

Pressione
misurata

kPa

Taratura
sonda (Pt)

kPa

Correzione
idrostatica

kPa

Pressione
corretta

kPa

Volume
a 30''

cm³

Volume
a 60''

cm³

Fluage
V60-V30

cm³

dV a 60''
V-(V-1)

cm³

Taratura
sonda (Vt)

cm³

Volume
corretto

cm³

Variazione
di volume

%

1 100 29 365 336 52 63 11 63 4,5 58 8,6
2 150 38 415 377 82 89 7 26 5,1 84 11,5
3 200 41 465 424 92 97 5 8 5,7 91 12,3
4 250 45 515 470 106 110 4 12 6,3 103 13,5
5 300 48 565 517 117 119 2 9 6,9 112 14,3
6 350 49 615 566 122 124 2 5 7,5 117 14,7
7 400 51 665 614 129 130 1 6 8,1 122 15,2
8 450 53 715 662 135 136 1 6 8,6 127 15,7
9 500 54 765 711 140 142 2 6 9,2 133 16,1

10 450 54 715 661 140 141 1 -1 8,6 132 16,1
11 400 54 665 611 140 140 0 -1 8,1 131 16,0
12 350 53 615 562 137 137 0 -3 7,5 129 15,8
13 300 53 565 512 135 134 -1 -3 6,9 127 15,6
14 250 51 515 464 129 129 0 -5 6,3 123 15,3
15 300 52 565 513 131 131 0 2 6,9 124 15,4
16 350 52 615 563 132 132 0 2 7,5 125 15,5
17 400 53 665 612 135 135 0 2 8,1 127 15,6
18 450 54 715 661 139 139 0 4 8,6 130 15,9
19 500 55 765 710 143 143 0 4 9,2 134 16,2
20 550 56 815 759 146 147 1 4 9,8 137 16,5
21 600 58 865 807 151 153 2 6 10,3 143 16,9
22 650 60 915 855 160 161 1 8 10,8 150 17,5
23 700 61 965 904 165 166 1 5 11,4 155 17,8
24 750 62 1015 953 168 170 2 4 11,9 158 18,1
25 800 63 1065 1002 174 175 1 5 12,4 163 18,4
26 750 63 1015 952 174 174 0 -1 11,9 162 18,4
27 700 63 965 902 174 174 0 0 11,4 162 18,4
28 650 63 915 852 173 173 0 -1 10,8 162 18,4
29 600 63 865 802 171 171 0 -2 10,3 160 18,3
30 550 62 815 753 166 166 0 -5 9,8 156 18,0
31 600 62 865 803 167 167 0 1 10,3 157 18,0
32 650 62 915 853 168 168 0 1 10,8 157 18,0
33 700 62 965 903 170 170 0 2 11,4 159 18,1
34 750 63 1015 952 173 173 0 2 11,9 161 18,3
35 800 64 1065 1001 176 176 0 4 12,4 164 18,5
36 900 67 1165 1098 188 188 0 12 13,4 174 19,2
37 1000 71 1265 1194 201 203 2 16 14,4 189 20,2
38 1100 76 1365 1289 219 224 5 20 15,4 208 21,4
39 1200 83 1465 1382 248 256 8 32 16,3 240 23,1
40 1300 92 1565 1473 283 300 17 44 17,2 283 25,2

Montesano sulla Marcellana (SA)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

L1B-S39

P2
23/03/2022

CURVA PRESSIOMETRICA
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Assorbimento

cm³

Pressione  kPaLimiti del campo pseudoelastico

CURVA DI FLUAGE (CREEP)
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16

-16

20

-20
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Assorbimento

cm³

Pressione  kPaLimiti del campo pseudoelastico

LIMITI DEL CAMPO PSEUDOELASTICO

Pressione di ricompressione [Po] (kPa):

Volume di ricompressione [Vo] (cm³):

Pressione di scorrimento finale [Pf] (kPa):

Volume di scorrimento finale [Vf] (cm³):

517

112

953

158

PARAMETRI DI CALCOLO

Volume limite [Vl] (cm³):

Volume medio della cella [Vm] (cm³):

Parametro di controllo [Ep/P'l]:

782

693

12

RISULTATI

Pressione limite [Pl] (kPa):

Pressione limite netta [P'l] (kPa):

Modulo pressiometrico [Ep] (kPa):

Modulo di Young [E] (kPa):

Coesione non drenata [Cu] (kPa):

2000

1483

17739

35478

148

CONDIZIONI IDRAULICHE

La prova viene considerata in condizioni non drenate

1° CICLO DI ISTERESI

Volume iniziale [Vi] (cm³):

Volume finale [Vf] (cm³):

Pressione iniziale [Pi] (kPa):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Modulo pressiometrico [Ep] (kPa):

123

134

464

710

41452

2° CICLO DI ISTERESI

Volume iniziale [Vi] (cm³):

Volume finale [Vf] (cm³):

Pressione iniziale [Pi] (kPa):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Modulo pressiometrico [Ep] (kPa):

156

164

753

1001

60097

Montesano sulla Marcellana (SA)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

L1B-S39

P2
23/03/2022

 Tabella riepilogativa dei dati elaborati
Pressione strumentale

da

kPa

a

kPa

Pressione corretta
da

kPa

a

kPa

Volume corretto
da

cm³

a

cm³

Volume
medio

cm³

Modulo
pressiomet.

kPa

Modulo
di Young

kPa

P

kPa

Pressione
corretta

kPa

V
corretto

cm³

 

100 150 336 377 58 84 629 2675 5350 41 336 58
150 200 377 424 84 91 646 10515 21030 47 377 26
200 250 424 470 91 103 655 6779 13558 46 424 8
250 300 470 517 103 112 666 9385 18770 47 470 12
300 350 517 566 112 117 672 19864 39728 49 517 9
350 400 566 614 117 122 677 15955 31910 48 566 4
400 450 614 662 122 127 683 16059 32118 48 614 5
450 500 662 711 127 133 688 16500 33000 49 662 5

711 5

450 500 661 710 130 134 690 25005 50010 49 661 4
500 550 710 759 134 137 694 25080 50160 49 710 4
550 600 759 807 137 143 698 16932 33864 48 759 4
600 650 807 855 143 150 704 12901 25802 48 807 5
650 700 855 904 150 155 710 18673 37346 49 855 7
700 750 904 953 155 158 714 26793 53586 49 904 5
750 800 953 1002 158 163 718 20885 41770 49 953 3

1002 4

750 800 952 1001 161 164 720 29225 58450 49 952 2
800 900 1001 1098 164 174 727 17867 35734 97 1001 3
900 1000 1098 1194 174 189 740 12878 25756 96 1098 11

1000 1100 1194 1289 189 208 757 9980 19960 95 1194 15
1100 1200 1289 1382 208 240 782 6130 12260 93 1289 19
1200 1300 1382 1473 240 283 819 4600 9200 91 1382 32

1473 43

Montesano sulla Marcellana (SA)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

L1B-S19

P2
23/03/2022

Pressione limite stimata (kPa): Coefficiente di Poisson: Coefficiente reologico:2000 0,35 0,50

GRAFICO  VARIAZIONE RELATIVA DI VOLUME - PRESSIONE
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GRAFICO  VARIAZIONE DI VOLUME CORRETTO - PRESSIONE
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Montesano sulla Marcellana (SA)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

L1B-S19

P2
23/03/2022

 GRAFICO  MODULI PRESSIOMETRICI E MODULI DI YOUNG   -   PRESSIONE

 (Calcolati in ogni intervallo di pressione)
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 GRAFICO   MODULI PRESSIOMETRICI E MODULI DI YOUNG   -   INTERVALLO DI PRESSIONE 
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Montesano sulla Marcellana (SA)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

L1B-S39

P2
23/03/2022

TARATURA DEL SISTEMA

Data di taratura:

Lunghezza dei cavi (m):

Diametro del tubo di taratura (mm):

Spessore del tubo di taratura (mm):50,00

62

5

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

500 99 6

1000 104 12

1500 110 17

2000 115 21

2500 117 24

3000 119 26

3500 120 28

4000 121 29

4500 123 29

GRAFICO  ASSORBIMENTO - PRESSIONE

0
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Assorbimento
cm³

Pressione  kPa

TARATURA DI PRESSIONE PER INERZIA DELLA SONDAData di taratura:

Lunghezza cella (cm): Volume cella (cm³):21,0 558

Tipo sonda: Tipo membrana: Tipo guaina:BX CAUCCIU TELATA

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
pressione

kPa

1 1 7

10 16 13

20 25 16

30 43 23

40 75 35

60 142 57

70 176 67

80 220 79

90 285 93

100 366 106

110 455 114

120 564 115

GRAFICO  PRESSIONE - ASSORBIMENTO
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Montesano sulla Marcellana (SA)





























































































































































Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

L1B-S45 BIS: Cassetta n. 23 da 110.0 a 115.0 m 

L1B-S45 BIS: Cassetta n. 24 da 115.0 a 120.0 m 



Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

L1B-S45 BIS: Cassetta n. 25 da 120.0 a 125.0 m 

L1B-S45 BIS: Cassetta n. 26 da 125.0 a 130.0 m 



Documentazione fotografica 

Committente: ITALFERR SPA – A.Q. n. 200001423 del 10.11.2020 
Lavoro: AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche 
Commessa: RC19.1T04.A01.E165.I.R04 

Ordine: n. 100042143 Attivazione: n. 14 

L1B-S45 BIS: Cassetta n. 27 da 130.0 a 135.0 m 

L1B-S45 BIS: Cassetta n. 28 da 135.0 a 140.0 m 









CERTIFICATI DI PROVA 

Pagina 1 di 1 

CERTIFICATO di PROVA 

PROVA LEFRANC: Carico Costante 

Codice 
Sondaggio 

Codice 
Prova 

Profondità 
Prova 

(m) 

Data 
Esecuzione 

Accordo 
Quadro 

(n.ro – data) 

Commessa 
(n.ro) 

Ordine 
(n.ro) 

Attivazione 
(n.ro) 

L1B-S45 
BIS

LF 3 140.5 ÷ 142.0 27/04/2022 
200001423 

del 10.11.2020 
RC19.1T04.A01.E165.I.R04 100042143 14 

COMMITTENTE:  ITALFERR SpA Responsabile di sito: Dott. Carlo Brunelli 
LUOGO: 
LAVORO:  

Polla-Buonabitacolo (SA) 

AV Salerno - Reggio Calabria Lotto 1B - Esecuzione indagini geognostiche. 

DATI INFORMATIVI 

d = 0.101 m

A = 8.01E-03 m 2

L = 1.5 m

CL = 2.85 m

tn-t0 = 20 min

LR = 141 m

hB = 0.5 m

hF = 27.2 m

140.5

142Fine

Inizio

Schema Prova

diametro foro

area di base del foro

lunghezza tratto prova

coefficiente di forma

tempo totale misurazioni

lunghezza rivestimento 

altezza bocca foro dal p.c.

Prof. Falda* ( m dal p.c.)

Tratto Prova (m) dal p.c.

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

P
ro

fo
n

d
it

à
 (m

)

tratto di prova rivestimento p.c.

VALORI MISURATI 

tempo (s) (min)

h (m)

(hB+hf)

DQ  

(Tn-T0)

Q 

(l/m)

Q 

m
3
/sec

K 

(m/s)

t0= 0 0 27.7

t1= 120 2 27.7 398.00 199.00 3.32E-03 4.16E-04

t2= 240 4 27.7 802.00 200.50 3.34E-03 4.19E-04

t3= 360 6 27.7 1212.00 202.00 3.37E-03 4.22E-04

t4= 480 8 27.7 1598.00 199.75 3.33E-03 4.18E-04

t5= 600 10 27.7 1999.00 199.90 3.33E-03 4.18E-04

t6= 720 12 27.7 2405.00 200.42 3.34E-03 4.19E-04

t7= 840 14 27.7 2820.00 201.43 3.36E-03 4.21E-04

t8= 960 16 27.7 3199.00 199.94 3.33E-03 4.18E-04

t9= 1080 18 27.7 3601.00 200.06 3.33E-03 4.18E-04

t10= 1200 20 27.7 4010.00 200.50 3.34E-03 4.19E-04

4.19E-04

4.19E-02

Tabella letture Grafico Portata (l/Tot. - Tempo)

kmedia (m/s)=

kmedia (cm/s)=

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

4500.0

0 5 10 15 20 25

Δ
Q

 (
l)

Tempo  (min)

NOTE: 
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P1
25/04/2022

CURVA DILATOMETRICA

1800

1840

1880

1920

1960

2000

2040

2080

2120

2160

2200

0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000

1°
2°3°

Assorbimento

cm³

Pressione  kPaIntervallo di calcolo modulo di deformazione

CALCOLO MODULO DI DEFORMAZIONE

Pressione iniziale [Po] (kPa):

Volume iniziale [Vo] (cm³):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Volume finale [Vf] (cm³):

1800,00

1995,18

4200,00

2147,44

RISULTATI

Modulo di taglio (kPa):

Modulo di deformazione dilatometrico (kPa):

77345

205738

PARAMETRI DI CALCOLO

Volume medio della cella [Vm] (cm³): 4907

CICLO DI ISTERESI 1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO

Volume iniziale [Vo] (cm³):

Volume finale [Vf] (cm³):

Pressione iniziale [Po] (kPa):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Modulo di deformazione dilatometrico (kPa):

Modulo da linea di tendenza (kPa):

1992

2018

1400

2000

297151

300385

2082

2106

2800

3400

327832

332430

2182

2156

5000

3800

614437

601958
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P1
25/04/2022

Pressione

kPa

Pressione

kPa

Volume

cm³

Volume

cm³

Modulo
di taglio

kPa

Modulo
deformaz.

kPa

 

1000,00 200,00 1934,84 40,15 23766 63218

1200,00 200,00 1960,25 25,41 37748 100410

1400,00 200,00 1977,84 17,60 54710 145529

1600,00 200,00 1987,57 9,73 99150 263739

1800,00 200,00 1995,18 7,60 127083 338041

2000,00 200,00 2001,93 6,76 143157 380798

2000,00 200,00 2017,95 8,36 116115 308866

2200,00 200,00 2027,97 10,02 97088 258254

2400,00 200,00 2037,25 9,28 104985 279260

2600,00 200,00 2051,67 14,42 67787 180313

2800,00 200,00 2057,46 5,79 169159 449963

3000,00 200,00 2069,64 12,18 80550 214263

3200,00 200,00 2080,75 11,11 88514 235447

3400,00 200,00 2092,25 11,51 85667 227874

3400,00 200,00 2105,98 8,56 115465 307137

3600,00 200,00 2118,12 12,15 81553 216931

3800,00 200,00 2124,95 6,82 145428 386838

4000,00 200,00 2134,46 9,52 104465 277877

4200,00 200,00 2147,44 12,98 76801 204291

4400,00 200,00 2159,44 12,00 83231 221394

4600,00 200,00 2168,11 8,67 115442 307076

4800,00 200,00 2174,63 6,52 153723 408903

5000,00 200,00 2182,46 7,82 128275 341212

Pressione

kPa

Pressione

kPa

Volume

cm³

Volume

cm³

Modulo
di taglio

kPa

Modulo
deformaz.

kPa

 
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P1
25/04/2022

 GRAFICO  MODULI DI TAGLIO E MODULI DI DEFORMAZIONE DILATOMETRICI   -   PRESSIONE

 (Calcolati in ogni intervallo di pressione)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P1
25/04/2022

GRAFICO  VARIAZIONE RELATIVA DI VOLUME - PRESSIONE
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GRAFICO  LETTURE - PRESSIONE
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P1
25/04/2022

GRAFICO  ASSORBIMENTO - TEMPO (CREEP)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P1
25/04/2022

TARATURA DEL SISTEMA

Data di taratura:

Lunghezza dei cavi (m):

Diametro del tubo di taratura (mm):

Spessore del tubo di taratura (mm):

Lunghezza cella (cm):

Volume cella (cm³):

10/09/2021

200,00

90

6

50,0

2835,81

GRAFICO  ASSORBIMENTO - PRESSIONE

0
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240

320

400
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560

640

720

800

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

Assorbimento

cm³

Pressione  kPa

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

300,00 779,11 0,11
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P2
26/04/2022

Profondità di prova (centro della cella) (m) 

Profondità della falda (m)

Volume della sonda (cm³)

Litologia: 

130,00

 -

2835,81

 Tabella riepilogativa
Gradino

di
pressione

Pressione

kPa

Volume

cm³

Taratura
sonda (Vt)

cm³

Volume
corretto

cm³

Variazione
di volume

%

1 800,00 1751,16 0,00 1751,16 22,63

2 1000,00 1932,93 0,00 1932,93 24,98

3 1200,00 1999,36 0,00 1999,36 25,84

4 1400,00 2027,67 0,00 2027,67 26,21

5 1600,00 2047,79 0,00 2047,79 26,47

6 1800,00 2065,70 0,00 2065,70 26,70

7 2000,00 2082,73 0,00 2082,73 26,92

8 1800,00 2079,31 0,00 2079,31 26,87

9 1600,00 2067,64 0,00 2067,64 26,72

10 1400,00 2059,33 0,00 2059,33 26,62

11 1600,00 2077,28 0,00 2077,28 26,85

12 1800,00 2090,70 0,00 2090,70 27,02

13 2000,00 2103,40 0,00 2103,40 27,19

14 2200,00 2113,82 0,00 2113,82 27,32

15 2400,00 2135,48 0,00 2135,48 27,60

16 2600,00 2168,48 0,00 2168,48 28,03

17 2800,00 2199,50 0,00 2199,50 28,43

18 3000,00 2222,66 0,00 2222,66 28,73

19 3200,00 2242,07 0,00 2242,07 28,98

20 3400,00 2260,97 0,00 2260,97 29,22

21 3600,00 2289,61 0,00 2289,61 29,59

22 3800,00 2318,10 0,00 2318,10 29,96

23 3500,00 2300,17 0,00 2300,17 29,73

24 3000,00 2278,03 0,00 2278,03 29,44

25 2500,00 2235,83 0,00 2235,83 28,90

Gradino
di

pressione

Pressione

kPa

Volume

cm³

Taratura
sonda (Vt)

cm³

Volume
corretto

cm³

Variazione
di volume

%
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P2
26/04/2022

CURVA DILATOMETRICA
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1°
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3°

Assorbimento

cm³

Pressione  kPaIntervallo di calcolo modulo di deformazione

CALCOLO MODULO DI DEFORMAZIONE

Pressione iniziale [Po] (kPa):

Volume iniziale [Vo] (cm³):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Volume finale [Vf] (cm³):

1200,00

1999,36

3200,00

2242,07

RISULTATI

Modulo di taglio (kPa):

Modulo di deformazione dilatometrico (kPa):

40848

108656

PARAMETRI DI CALCOLO

Volume medio della cella [Vm] (cm³): 4957

CICLO DI ISTERESI 1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO

Volume iniziale [Vo] (cm³):

Volume finale [Vf] (cm³):

Pressione iniziale [Po] (kPa):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Modulo di deformazione dilatometrico (kPa):

Modulo da linea di tendenza (kPa):

2059

2103

1400

2000

178346

178876

2236

2243

2500

-

-

-

2318

2236

3800

2500

215611

211852
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P2
26/04/2022

Pressione

kPa

Pressione

kPa

Volume

cm³

Volume

cm³

Modulo
di taglio

kPa

Modulo
deformaz.

kPa

 

1000,00 200,00 1932,93 181,77 5247 13957

1200,00 200,00 1999,36 66,44 14556 38719

1400,00 200,00 2027,67 28,31 34362 91403

1600,00 200,00 2047,79 20,12 48539 129114

1800,00 200,00 2065,70 17,91 54736 145598

2000,00 200,00 2082,73 17,03 57758 153636

2000,00 200,00 2103,40 12,70 77798 206943

2200,00 200,00 2113,82 10,42 94968 252615

2400,00 200,00 2135,48 21,66 45907 122113

2600,00 200,00 2168,48 33,00 30327 80670

2800,00 200,00 2199,50 31,02 32466 86360

3000,00 200,00 2222,66 23,17 43672 116168

3200,00 200,00 2242,07 19,40 52339 139222

3400,00 200,00 2260,97 18,91 53920 143427

3600,00 200,00 2289,61 28,64 35793 95209

3800,00 200,00 2318,10 28,49 36186 96255

Pressione

kPa

Pressione

kPa

Volume

cm³

Volume

cm³

Modulo
di taglio

kPa

Modulo
deformaz.

kPa

 
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P2
26/04/2022

 GRAFICO  MODULI DI TAGLIO E MODULI DI DEFORMAZIONE DILATOMETRICI   -   PRESSIONE

 (Calcolati in ogni intervallo di pressione)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P2
26/04/2022

GRAFICO  VARIAZIONE RELATIVA DI VOLUME - PRESSIONE
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GRAFICO  LETTURE - PRESSIONE
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P2
26/04/2022

GRAFICO  ASSORBIMENTO - TEMPO (CREEP)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P2
26/04/2022

TARATURA DEL SISTEMA

Data di taratura:

Lunghezza dei cavi (m):

Diametro del tubo di taratura (mm):

Spessore del tubo di taratura (mm):

Lunghezza cella (cm):

Volume cella (cm³):

10/09/2021

200,00

90

6

50,0

2835,81

GRAFICO  ASSORBIMENTO - PRESSIONE
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0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400

Assorbimento

cm³

Pressione  kPa

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

300,00 779,11 0,11
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P3
27/04/2022

Profondità di prova (centro della cella) (m) 

Profondità della falda (m)

Volume della sonda (cm³)

Litologia: 

143,00

 -

2835,81

 Tabella riepilogativa
Gradino

di
pressione

Pressione

kPa

Volume

cm³

Taratura
sonda (Vt)

cm³

Volume
corretto

cm³

Variazione
di volume

%

1 800,00 1516,37 0,00 1516,37 20,40

2 1000,00 1694,52 0,00 1694,52 22,79

3 1200,00 1762,64 0,00 1762,64 23,71

4 1400,00 1793,39 0,00 1793,39 24,12

5 1600,00 1812,11 0,00 1812,11 24,38

6 1800,00 1826,29 0,00 1826,29 24,57

7 2000,00 1841,35 0,00 1841,35 24,77

8 1800,00 1838,00 0,00 1838,00 24,72

9 1600,00 1826,56 0,00 1826,56 24,57

10 1400,00 1817,41 0,00 1817,41 24,45

11 1600,00 1836,01 0,00 1836,01 24,70

12 1800,00 1859,16 0,00 1859,16 25,01

13 2000,00 1891,61 0,00 1891,61 25,44

14 2200,00 1931,82 0,00 1931,82 25,99

15 2400,00 2003,03 0,00 2003,03 26,94

16 2600,00 2125,40 0,00 2125,40 28,59

Gradino
di

pressione

Pressione

kPa

Volume

cm³

Taratura
sonda (Vt)

cm³

Volume
corretto

cm³

Variazione
di volume

%
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P3
27/04/2022

CURVA DILATOMETRICA
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1°
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Assorbimento

cm³

Pressione  kPaIntervallo di calcolo modulo di deformazione

CALCOLO MODULO DI DEFORMAZIONE

Pressione iniziale [Po] (kPa):

Volume iniziale [Vo] (cm³):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Volume finale [Vf] (cm³):

1200,00

1762,64

2000,00

1891,61

RISULTATI

Modulo di taglio (kPa):

Modulo di deformazione dilatometrico (kPa):

28925

76941

PARAMETRI DI CALCOLO

Volume medio della cella [Vm] (cm³): 4663

CICLO DI ISTERESI 1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO

Volume iniziale [Vo] (cm³):

Volume finale [Vf] (cm³):

Pressione iniziale [Po] (kPa):

Pressione finale [Pf] (kPa):

Modulo di deformazione dilatometrico (kPa):

Modulo da linea di tendenza (kPa):

1817

1892

1400

2000

99810

1226475

2191

2243

-

-

-

1234455

2233

2125

-

2600

-

1242435
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P3
27/04/2022

Pressione

kPa

Pressione

kPa

Volume

cm³

Volume

cm³

Modulo
di taglio

kPa

Modulo
deformaz.

kPa

 

1000,00 200,00 1694,52 178,16 5086 13529

1200,00 200,00 1762,64 68,12 13502 35915

1400,00 200,00 1793,39 30,74 30114 80103

1600,00 200,00 1812,11 18,72 49651 132072

1800,00 200,00 1826,29 14,18 65739 174866

2000,00 200,00 1841,35 15,06 62100 165186

2000,00 200,00 1891,61 32,45 29141 77515

2200,00 200,00 1931,82 40,22 23710 63069

2400,00 200,00 2003,03 71,21 13591 36152

2600,00 200,00 2125,40 122,37 8109 21570

Pressione

kPa

Pressione

kPa

Volume

cm³

Volume

cm³

Modulo
di taglio

kPa

Modulo
deformaz.

kPa

 
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P3
27/04/2022

 GRAFICO  MODULI DI TAGLIO E MODULI DI DEFORMAZIONE DILATOMETRICI   -   PRESSIONE

 (Calcolati in ogni intervallo di pressione)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P3
27/04/2022

GRAFICO  VARIAZIONE RELATIVA DI VOLUME - PRESSIONE
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GRAFICO  LETTURE - PRESSIONE
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P3
27/04/2022

GRAFICO  ASSORBIMENTO - TEMPO (CREEP)
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Committente:

Riferimento:

Località:

Sondaggio:

Prova:

Data:

Orario prova:

ITALFERR AV SALERNO REGGIO CALABRIA
LOTTO 1B

Casalbuono (SA)
L1B_S45BIS

P3
27/04/2022

TARATURA DEL SISTEMA

Data di taratura:

Lunghezza dei cavi (m):

Diametro del tubo di taratura (mm):

Spessore del tubo di taratura (mm):

Lunghezza cella (cm):

Volume cella (cm³):

10/09/2021

200,00

90

6

50,0

2835,81

GRAFICO  ASSORBIMENTO - PRESSIONE
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Correzione
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Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

Pressione
speriment.

kPa

Volume
speriment.

cm³

Correzione
volume

cm³

300,00 779,11 0,11




